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Base Co
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence C Ni Cr Mo w Fe Mn Si P S Cu
BS170B-EPUISE-SOLD_OUT 1,12 2,49 30,52 0,81 3,98 0,91 1,41 0,71 0,006 <0,001 0,016
BS171B 0,087 10,68 20,5 0,65 15,1 1,82 1,90 0,29 0,008 <0,001 0,035
BS172A 0,098 23,7 21,85 0,30 14,0 1,76 0,77 0,37 (0,011) <0,0005 0,027
BS170A-EPUISE-SOLD_OUT e —_— e e e e e e —_— — —_—
BS173 0,046 0,14 27,5 5,62 e 0,19 0,76 0,61 (0,003) 0,001 (0,008)

Référence Al | Nb V | Ta B N | Co Descriptif

BS170B-EPUISE-SOLD_OUT] 0,21 | 0,027 | 0,006 | ——— [(0,0004)| ——— [ ——— | @ 32 x 9 mm
BS171B 0,08 | 0,046 [(0,02) | ——— [(0,0025)| ——— | ——— | @ 38 x 9 mm
BS172A 0,08 | 0,09 10,007 ]0,045 ] (0,003) | —— [ —-
BS170A-EPUISE-SOLD_OUT]
BS173 (0,04) (0,002)](0,01) | ————] (0,001) {0,190 | 65,0 | @ 35-38 x 12 mm

Descriptif :

Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15mm

Référence C Si Mn Ni Cr W Nb Ta Fe Cu Pb
111X12667(L)-EPUISE-SOLD_OUT —_— 0,63 0,50 0,60 20,8 10,7 1,56 0,14 1,41 0,11 (0,013)
111X12669(J) e 0,71 0,57 0,62 22,04 10,65 2,06 - 1,41 e e
111X12670(M)-EPUISE-SOLD_OUT 0,01 0,60 0,46 1,13 19,6 10,7 2,36 0,07 1,32 0,06 (0,005)
111X12671(J) e 0,51 0,61 0,88 20,5 11,8 1,95 e 1,45 e —
111X12672(J) 0,126 0,78 0,72 0,71 21,8 9,3 1,87 0,09 1,87 0,14 0,01
111X12673(A) (0,005) 0,82 0,52 1,69 19,0 9,75 2,35 0,06 1,70 0,104 (0,003)
111X12667(M) 0,008 0,749 0,52 (0,70) 21,79 8,22 1,50 0,145 1,36 0,047 —
111X12670(N) (0,007) 0,589 0,48 1,10 19,24 10,95 2,53 0,105 1,28 (0,059) —
Référence Sn Mo Al S N P Descriptif

111X12667(L)-EPUISE-SOLD_OUT| 0,14 | 0,16 | 0,02 Co/Crt/W
111X12669(J)
111X12670(M)-EPUISE-SOLD_OUT| 0,042 | 0,08 |(0,003)](0,027)]0,008 | 0,012
111X12671(J)
111X12672(J) 0,0341 0,29 | 0,27 0,014 | —— | ——
111X12673(A) 0,074 10,086 [<0,005] 0,022 ]0,031 | 0,010
111X12667(M) ———10,161 | 0,005 10,0068 | 0,085 |(0,003) | Co/Ct/W @ 43 x 20 mm
111X12670(N) 0,021 10,057 {(0,004)| 0,026 [0,006 |0,0052 | Co/Ct/W

Descriptif :

Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 40 x 15 mm

Référence C Si Mn Ni Cr W Mo Fe Al Cu Nb

112X14936(N) 0,45 0,23 0,77 1,67 23,00 1,12 4,65 0,39 0,48 — ——
112X14937(Q)-EPUISE-SOLD_OUT 0,238 1,48 0,85 3,47 24,37 3,17 7,1 1,84 1,20 0,164 0,058
112X14941(M) 0,38 0,45 0,14 1,17 26,85 0,54 4,16 0,76 0,03 -_— -_—
112X14942(M) 0,090 1,02 0,46 0,29 28,47 1,67 6,22 1,09 0,18 -_— -_—
112X14943(E)-EPUISE-SOLD_OUT 0,233 0,53 1,18 0,12 32,5 (0,09) 7,53 0,85 <0,01 0,116 (0,063)
112X14944(A) 0,225 0,71 0,744 0,128 29,24 <0,02 6,29 0,14 <0,01 0,006 <0,01
112X14937(J) —— 0,24 0,32 2,34 27,36 2,60 6,00 0,94 1,16 —_— —_—
112X14937(H) 0,295 0,30 0,32 2,43 26,48 2,52 5,90 0,77 1,17 -_— -_—
112X14937(S) [0,35] [1,15] [0,41] [2,85] [25] [2,85] [7,4] [2,30] [0,05] [0,10] [0,20]
112X14943(F) 0,200 (1,0) 1,08 0,221 30,5 0,050 8,12 0,53 (0,011) 0,29 0,117
112X14943 0.129 0.58 1.20 0.138 30.64 0.060 7.94 1.23 (0.024) 0.229 0.119
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Référence Zr P S B N | Shn| Pb Ti Descriptif
112X14936(N) Co/Cr/Mo
112X14937(Q)-EPUISE-SOLD_OUT|(0,015)|0,0095 [0,0069 | 0,0061 | 0,11 |0,011 | ——— |—— | @ 43 x 20 mm
112X14941(M)
112X14942(M)
112X14943(E)-EPUISE-SOLD_OUT| ———— | 0,006 [0,0137 {(0,0034)] 0,115 | ———— [(0,0067)| ———— | @ 43 x 20 mm
112X14944(A) ———— 10,0017 {0,0040 |(0,0004)| 0,148 Co/Cr/Mo @ 40 x 19 mm
112X14937(J) RESTE 6 EN STOCK
112X14937(H) RESTE 5 EN STOCK
112X14937(S) ———— |[0,0057[0,025]] [0,018] |[0,14] | ———— | ——— ][0,02] | Co/Cr/Mo @ 45-50 x 15 mm
112X14943(F) ———— 10,015 | 0,054 | 0,011 |0,088 @43 x 20 mm
112X14943 ———— 1 0.006 | 0.026 | 0.0059 |0.056 Lot G Disque 40 mm @ x ~15 mm
(* CRM)
Descriptif : | [] valeurs provisoires.
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm
Référence C Si Mn Ni Cr W Fe B S P Descriptif
113XX401(G) 0,56 1,22 0,20 11,74 25,24 7,09 0,73 0,008 - —_— Co/Cr/Ni/W
113XX402(H) 0,38 0,32 1,26 9,41 24,86 7,96 2,15 - 0,036 0,045
113XX403(G) 0,52 0,85 0,69 10,40 25,03 7,82 1,06 0,006 0,022 0,021
113XX404(D) 0,51 0,75 0,69 10,76 23,7 7,71 1,28 0,001 0,006 0,002
113XX405(E) 0,48 0,76 0,68 10,79 26,7 7,65 1,30 0,001 0,005 0,002
Descriptif : | Co/Cr/Ni/W
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 34 x 18mm
Référence C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Co Descriptif
CTV99695-EPUISE-SOLD_OUT 0,026 <0,01 0,60 0,002 0,003 24,26 0,10 5,70 <0,01 68,02 Vitallium remplacer par CT V99695
Descriptif :
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 36—48 x 15 mm
Référence B C Si P S Cr Mn Fe Co Ni Mo
CS188-EPUISE-SOLD_OUT 0,005 0,10 0,35 0,01 0,005 22,0 1,00 1,50 38,5 22,0 -
CS25-EPUISE-SOLD_OUT _— 0,10 0,20 0,01 0,01 20,0 1,50 2,00 51,0 10,0 —_—
CS6B-EPUISE-SOLD_OUT —_— 1,00 1,00 - —_— 30,0 1,50 1,50 58,0 2,00 0,75
Référence La | W Descriptif
CS188-EPUISE-SOLD_OUT]| 0,08 |14,5] R30188 Stellite
CS25-EPUISE-SOLD_OUT | ———— |15,0] R30605 Stellite
CS6B-EPUISE-SOLD_OUT | ——— |4,25] R30006 Stellite
Descriptif : | LORS DE LA COMMANDE, DONNER DE PREFERENCE : LA REFERENCE ET LA DESCRIPTION — PAR EXEMPLE : CS188 — R30188 Stellite
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 40 x 15 mm
Référence C Si Mn Ni Cr W Mo Nb Cu Fe B
119X81601(A)-EPUISE-SOLD_OUT 0,29 1,17 1,55 19,6 14,2 3,75 3,85 3,9 _— 12,6 _—
119XST3(H)-EPUISE-SOLD_OUT 2,19 0,82 0,51 2,5 30,4 11,6 0,345 0,02 0,065 2,58 0,012
119XCOB1(E)-EPUISE-SOLD_OUT 0,009 0,41 0,52 22,8 243 11,1 _— _— <0,005 16,4 _—
119XCOB2(A)-EPUISE-SOLD_OUT —_— _— 0,50 22,3 24,7 11,5 - _— —_— 9,6 —_—
119X81601(B) 0,396 0,601 1,44 19,9 18,56 4,14 4,08 4,20 e (5,37) _—
119XCOBI1(G) 0,065 0,40 0,395 20,8 24,7 11,6 0,40 0,345 0,088 14,6 _—
119XST3(K) 2,39 0,794 1,09 2,55 29,8 12,1 0,353 _— 0,078 3,10 0,148
119XCOB1 0.053 0.55 0.52 22.6 24.5 12.02 0.45 0.40 0.06 15.21 _—
119XST3 2.36 0.807 0.887 2.15 29.9 12.6 0.163 _— 0.032 3.42 0.127




Référence S P N Mg Al Ta Descriptif
119X81601(A)-EPUISE-SOLD_OUT| 003 | —— [——1 0,042 | —— | ——
119XST3(H)-EPUISE-SOLD_OUT | 0,013 | 0,005 | 0,094 @ 43 x 20 mm
119XCOB1(E)-EPUISE-SOLD_OUT]|0,0015{(0,001)] 0,188 | ——— | 0,39 | ——— [ @ 44 x 20 mm
119XCOB2(A)-EPUISE-SOLD_OUT|
119X81601(B) 0,033 ] 0,021 [ 0,056 [(0,012) [ ———— 0,104
119XCOB1(G) 0,015 | 0,026 10,130 | ——— 0,020 | ———— | @ 44 x 20 mm
119XST3(K) 0,063 | ——— 10,040
119XCOB1 0008 | 0.02 1009 | ——— | 009 |———— Analyse provisoire 02/16, Lot H, Fonte trempée Disque ~40 mm @ x ~15 mm
(* CRM)
119XST3 0.02601 ——— 10.053 Lot L Disque ~40mm x ~15mm
(* CRM)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 36—48 x 15 mm

Référence B C Al Si P S Ti Cr Mn Fe Co
1700 0,005 0,15 3,00 0,05 0,005 0,005 2,25 15,0 0,50 1,00 29,0
26 0,005 0,04 0,15 0,50 0,01 0,01 2,75 18,0 0,50 18,0 20,0
Référence| Ni| Cu Zr | Mo Descriptif
1700 45,21 0,25 | 0,06 3,50
26 37,0] ———— | ———— [ 3.50 | Refractaloy

Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 20 mm

Référence C Si Mn S Cr Mo Ni Co W Fe P Descriptif
ECRM378-1D 1,181 1,172 0,0579 0,0055 28,22 0,0503 0,617 63,52 4,43 0,606 (0,0023) Stellite

Descriptif : | Cet Euro MRC est disponible sous forme de poudre (100 g) ou sous forme de disque (@ 40 x 20 mm).
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence C Mn P S Si Cu Ni Cr \4 Fe Pb
SRM1242 0,126 1,58 0,002 0,0007 0,016 0,0010 9,78 20,0 0,005 (<0,005) 1,80
SRM1775 (0,0051) 0,0121 (0,0006) 0,0013 (0,02) (0,0046) 34,911 20,472 0,0095 0,91 (0,02)
Référence| W Co N Al Ta | Nb B Mo | Ti Descriptif
SRM1242| 15,1 | 51,5 | 0,026 |(<0,01)|(<0,01)| ——— [|(<0,0001 | ——— | ———

SRM1775 |33,352(0,002) {(0,024) | ———— | (0,03) ]0,0097| 9,508 0,730
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Co Cr Ni Mo w Mn Ti Fe Si Descriptif
RKN35C20D 33,1 20,27 35,8 9,66 e 0,0050 0,793 0,435 ——— @ 38 x 20 mm
RKC28D 64,3 28,64 —— 5,60 — 0,617 — 0,090 0,619 @33 x 15 mm
RKC20FeN 39,7 19,44 17,31 6,34 —_— 1,32 e 15,23 0,26 ? 33 x 15 mm
RKC20WN/A 51,0 20,16 10,76 — 15,05 1,56 (0,007) 1,34 0,16 @ 38 x 15 mm

Descriptif : | RO11-1 comprend les 3 premiers échantillons et RO11-2 comprend les 4 échantillons.
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme :

Disque

Caractéristiques :

@31 x 18,75 mm




Référence Ag ppm Al ppm As ppm B ppm Be ppm Bi ppm C ppm Ca ppm Cd ppm Co ppm Cr ppm
TA193A 1,0 1.8 0,9 (<5) (<1) 0,2 11 <10 <0,1 S 1)
Référence Cu ppm Fe ppm Ga ppm Mg ppm Mn ppm Mo ppm N ppm Ni ppm O ppm P ppm Pb ppm

1A193A 2,7 8 (<0,5) (<D 2.4 <1 2) 890 (44) 1,7 0,5
Référence| S ppm | Sb ppm | Se ppm | Si ppm | Sn ppm | Te ppm | Ti ppm | Tl ppm | V ppm | Zn ppm Descriptif
T1A193A 8.9 3,7 1,2 7 2,4 0,9 (<) <0,2 (<0,5) 0,5 HPCO

Descriptif : | Tous ces échantillons sont également disponibles en 100 g et sous la forme @ 31 x 2,25 mm pour Fluo X.

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 31 x 18,75 mm

Référence Al B C Co Cr Cu Fe La Mg Mn Mo
T1A64B 0,12 (0,001) 0,062 54,2 25,26 0,020 3,02 - 0,005 0,78 4,77
TA207A 0,040 0,011 0,007 33,46 19,98 0,017 0,64 — (0,0005) 0,015 9,62
TA208A 0,07 0,002 0,28 63,4 27,7 0,021 0,78 —-— 0,0003 0,68 53
1A208B 0,04 0,005 0,100 60,0 30,0 0,03 1,17 - (0,0004) 0,75 6,63
1A208C 0,07 0,002 0,052 64,0 27,55 0,01 0,29 —_— 0,0002 0,53 6,12
TIA95B 0,07 (0,002) 0,946 60,9 28,8 0,008 1,10 _— (0,0004) 0,99 0,83
TA95C 0,13 (0,002) 1,10 57,0 29,0 0,014 2,47 — (0,0004) 1,55 1,37
TA96B 0,035 0,0021 0,132 49,4 20,54 0,047 2,27 — (0,0005) 1,39 1,17
T1A96C 0,08 0,002 0,132 47,1 19,95 0,08 2,93 —_— (0,0002) 1,91 1,88
TA96D 0,23 0,003 0,079 49,8 19,97 0,038 2,17 —_— (0,04) 1,40 0,35
TIA97B 0,08 (0,002) 0,096 42,5 21,2 0,07 1,92 0,005 <0,002 0,76 0,56
T1A97C 0,19 0,0028 0,130 35,8 22,2 0,027 2,37 — 0,0010 0,82 0,36
TA256A 0,17 0,013 0,020 35,6 19,1 0,008 9,0 e <0,001 0,014 7,0
1A64C 0,138 0,0010 0,064 53.4 254 0,019 2,99 - 0,0043 0,79 4,72
T1A260A 0,006 0,008 0,244 50,7 294 0,012 0,49 —_— <0,005 0,46 0,015
Référence N Nb Ni (0) P S Si Ta Ti \Y W

TIA64B —_— (0,018) 9,06 —_— 0,005 (0,0004) 0,27 — 0,011 (0,014) 2,12
TA207A 0,0031 0,043 35,19 0,0011 0,002 0,0027 0,053 0,007 0,91 0,011 0,028
TA208A 0,063 0,020 0,80 (0,003) 0,030 0,001 0,77 0,012 0,012 0,012 0,07
1A208B 0,003 0,06 0,42 0,0015 0,004 0,0009 0,63 0,042 0,029 0,05 0,03
1A208C 0,169 0,011 0,63 0,0010 0,008 0,0004 0,62 (0,02) 0,012 0,012 0,02
TIA95B 0,0027 (0,002) 2,25 (0,001) 0,010 0,0006 0,46 0,03 0,004 (0,002) 3,42
TA95C 0,033 (0,008) 2,88 (0,004) 0,009 0,001 0,54 0,03 0,004 0,004 3,96
1A96B 0,007 0,046 10,04 0,002 0,0063 0,0005 0,16 0,028 0,007 0,012 14,52
T1A96C 0,031 0,047 10,36 0,001 0,008 0,001 0,31 0,03 0,007 0,012 15,4
TIA96D 0,0084 0,08 10,66 0,0006 0,006 0,005 0,23 0,03 0,046 0,008 14,71
TA97B 0,014 0,022 19,4 0,003 0,009 (0,001) 0,34 0,019 0,006 0,012 12,9
TA97C 0,075 0,023 22,8 0,0007 0,011 0,0004 0,47 0,04 0,011 0,010 14,6
TA256A 0,0032 0,51 25,7 0,0011 0,006 0,002 0,07 <0,005 3,03 0,03 0,02
T1A64C 0,113 0,016 9,47 0,0012 0,0064 0,0004 0,24 0,02 0,007 0,020 2,39
TA260A 0,0323 0,015 10,72 0,006 0,005 0,0013 0,85 <0,02 0,01 0,010 7
Référence| Zr Descriptif
TA64B <0,01 | Ultimet 1233
1A207A 0,003 | MP35N
TIA208A |(0,001)| F-75
IA208B | 0,002 | F-75
TA208C ]0,0014 | F-75
TA95B (0,002) | Stellite 6B
TA95C (0,005) | Stellite 6B
IA96B 0,007 | Stellite 25
T1A96C 0,009 [ Stellite 25
TA96D (0,007)| Stellite 25
T1A97B (0,001) | Stellite 188
T1A97C (0,007) | Stellite 188
TIA256A  |(0,005)
TA64C <0,01 | Ultimet 1233
TA260A |<0,005| FSX414

Descriptif :




Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Cr Fe Mn Mo Nb Ni W Al C Cu P
IA97C 22.2 2.37 0.82 0.36 0.023 22.8 14.6 0.19 0.130 0.027 0.011
IA97B 21.2 1.92 0.76 0.56 0.022 19.4 12.9 0.08 0.096 0.07 0.009
TA95D 29.9 0.84 1.47 0.954 0.024 2.99 3.98 0.080 1.06 0.009 0.0053
T1A64C 254 2.99 0.79 4.72 0.016 9.47 2.39 0.138 0.064 0.019 0.0064
TA207A 19.98 0.64 0.015 9.62 0.043 35.19 0.028 0.040 0.007 0.017 0.002

Référence S Si Ti Co B La Mg N (0) Pb Sn
I1A97C 0.0004 0.47 0.011 35.8 0.0028 —_— 0.0010 0.075 0.0007 — (0.001)
TA97B (0.001) 0.34 0.006 42.5 (0.002) 0.005 <0.002 0.014 0.003 R <0.005
TA95D (0.0003) 0.64 (0.009) 57.9 0.0015 e (0.0002) 0.0417 0.0009 (0.00001) (0.0001)
T1A64C 0.0004 0.24 0.007 53.4 0.0010 — 0.0043 0.113 0.0012 — <0.01
TA207A 0.0027 0.053 0.91 33.46 0.011 —— (0.0005) 0.0031 0.0011 — —
Référence| Ta v Zr Descriptif

OES LAST Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm

TA97C 0.04 10.010 |(0.007)
(* RM Stellite 188)

Dernier en stock Disque 31 mm @ x 18 mm

TA97B 0.01910.012 |(0.001)
(* RM Stellite 188)

Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm

IA95D (0.03)(0.0100((0.001)
(* CRM Stellite 6B)

OES size Epuisé Disque 31 mm @ x 2 mm
(* RM Ultimet 1233)

T1A64C 0.02 10.020 | <0.01

Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
(* RM MP35N)

IA207A |0.007|0.011 | 0.003

Descriptif :




	Matériaux de référence : Cobalt et alliages Massif

