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Matériaux de Référence Certifiés & Equipements de Laboratoire
Base Mg
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm

Référence Al Zn Mn Zr Cu Si Fe Ni Ca Sn Pb
63XMgE1(C)-EPUISE-SOLD_OUT 0,40 0,033 0,76 (0,0013) 0,044 0,006 0,010 (0,002) 0,04 0,013 0,010
63XMgE2(A)-EPUISE-SOLD_OUT 0,07 0,02 1,47 <0,002 0,02 0,01(5) 0,02 0,005 0,01 0,01 0,007
63XMgE3(B) 0,015 0,022 2,36 <0,001 0,012 0,01 0,004 0,0023 0,13 0,0057 0,005
63XMgE4-EPUISE-SOLD_OUT 0,005 0,01 0,01 0,1 0,002 <0,005 <0,005 0,001 0,005 <0,005 <0,001
63XMgE1(D) 0,056 0,0514 0,492 <0,001 0,0486 0,040 0,0045 0,0091 (0,014) 0,0033 0,0113
63XMgE2(B) [0,042] [0,023] [1,73] _— [0,020] [0,02] [0,002] [0,0035] [0,001] [0,002] _—

Référence Ag Be Cd | Ce | La Ti Descriptif
63XMgE1(C)-EPUISE-SOLD_OUT]| 0,015 [<0,0005 @ 45 x 20 mm—Manganese dans le Mg
63XMgE2(A)-EPUISE-SOLD_OUT]
63XMgE3(B) 0,005 | ———— | 0,001 @40 x 15 mm ou @ 45 x 20 mm
63XMgE4-EPUISE-SOLD_OUT
63XMgE1(D) 0,019710,00036 | ——— ]0,0010]0,0006 |0,00012 | Manganese dans le Mg
63XMgE2(B) [0,009]] ———— [[0,001] ou 50 x 20 mm
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 40 x 15 mm

Référence Al Zn Mn Zr Cu Si Fe Ni Sn Pb Ca
65XMgA1-EPUISE-SOLD_OUT 5,5 1,5 0,5 <0,01 0,15 0,3 0,02 0,01 0,01 0,01 —_—
65XMgA2(G)-EPUISE-SOLD_OUT 7,31 0,97 0,139 —_— 0,112 0,15 0,011 (0,002) 0,049 0,007 0,01)
65XMgA3(H)-EPUISE-SOLD_OUT 8,99 0,706 0,152 _— 0,0061 0,047 0,004 (0,001) 0,0026 0,004 <0,001
65XMgA4(H)-EPUISE-SOLD_OUT 11,67 0,0050 0,0062 _— 0,061 0,025 0,0092 0,0036 0,0102 0,0040 0,033
65XMgB1-EPUISE-SOLD_OUT 2,5 1,5 0,6 <0,01 0,195 0,2 0,03 0,01 0,01 0,01 —_—
65XMgB2(B)-EPUISE-SOLD_OUT 3,38 0,90 0,34 <0,002 0,10 0,07 0,01(7) 0,006 0,01 0,01 —_—
65XMgB3(B) 3,19 0,608 0,0122 <0,001 0,0214 0,012 (0,004) 0,0020 0,0050 0,0037 0,030
65XMgB4(C) 4,20 0,32 0,004 <0,01 0,05 0,04 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 —_—
65XMgA1()) 5,45 1,26 0,060 (0,0015) 0,221 0,20 0,021 0,021 0,072 0,012 0,029
65XMgA1(H)-EPUISE-SOLD_OUT 3,83 1,40 0,20 _— 0,148 0,17 (0,01 0,008 0,090 0,016 0,008
65XMgB1(D)-EPUISE-SOLD_OUT 2,39 1,71 0,68 (0,003) 0,20 0,17 0,016 0,013 0,011 0,01(5) 0,41
65XMgB1(C) 2,34 1,71 0,61 (0,001) 0,195 0,14 0,006 0,012 0,012 0,015 0,001
65XMgAS(A) 8,01 0,411 0,399 —_— 0,020 0,110 0,006 0,020 0,013 0,043 0,012
65XMgA7(A) 9,38 0,66 0,285 (0,0008) 0,0010 0,006 0,0103 0,0009 <0,002 <0,002 -
65XMgB2(C) 2,67 0,95 0,333 —_— 0,113 0,069 0,010 0,0028 0,0047 0,0036 0,011
65XMgA11(A) 3,63 1,59 0,044 —_— 0,0496 0,022 0,0048 0,0134 0,093 0,0190 0,102
65XMgA12(A) 5,68 3,18 0,198 _— 0,266 0,0142 0,0053 0,0148 0,0021 0,010 0,037
65XMgA13(A) 7,45 0,925 0,092 —_— 0,125 0,022 (0,008) 0,0039 0,043 0,0085 0,0064
65XMgA14(A) 9,09 0,685 0,282 - 0,0102 0,080 0,008 0,0082 0,0085 0,006 0,016
65XMgA15(A) 10,67 0,348 0,067 —_— 0,0273 0,034 0,010 0,0026 0,0021 0,0051 (0,0014)
65XMgA16(A) 6,78 4,03 0,271 —_— 0,099 0,023 0,0073 0,0057 0,028 0,050 0,0024
65XMgA17(A) 4,20 0,128 0,203 _— 0,0215 0,33 0,0069 0,0141 0,0050 0,0009 0,021
65XMgA18(A) [6,65] [0,50] [0,19] e [0,050] [0,043] [0,007] [0,007] [0,012] [0,025] -
65XMgA19(A) [8,90] [2,15] [0,32] _— [0,042] [0,18] [0,010] [0,0063] [0,047] [0,049] —_—
65XMgA20(A) [5,90] [1,30] [0,065] - [0,012] [0,050] [0,007] [0,002] [0,030] [0,0075] —_—
65XMgA21(A) [12,3] [5,10] [0,077] _— [0,0020] [0,028] [0,014] [0,0007] [0,006] [0,004] —_—
65XMgA22(A) [8,55] [0,87] [0,36] _— [0,075] [0,083] [0,001] [0,005] [0,0028] [0,0035] —_—
65XMgA23(A) [9,65] [0,55] [0,13] —_— [0,015] [0,025] [0,008] [0,0008] [0,002] [0,002] -
65XMgB3C 3.38 0.711 0.277 _— 0.022 0.042 0.0028 0.0027 0.0017 0.0023 (0.0033)
65XMgB2D 2.81 1.047 0.526 —_— 0.065 (0.088) 0.0032 0.0043 0.0052 0.0053 (0.010)
65XMgB1 1.90 1.60 0.770 _— 0.051 0.069 0.0027 0.0020 0.0098 0.0095 (0.067)
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Référence Ag Be Cd | Ce La Sr Ti | Hg Descriptif
65XMgA1-EPUISE-SOLD_OUT Al et Zn dans le Magnésium
65XMgA2(G)-EPUISE-SOLD_OUT| —— | 0,0007 0,0005 [ —— | ——
65XMgA3(H)-EPUISE-SOLD_OUT| ——— | 0,0007 <0,0002| ——— | ———
65XMgA4(H)-EPUISE-SOLD_OUT| 0,0186 | 0,0011
65XMgB1-EPUISE-SOLD_OUT
65XMgB2(B)-EPUISE-SOLD_OUT ?40x 15 mm
65XMgB3(B) (0,0024)1 0,0029 0,012
65XMgB4(C) ?40x 15 mm
65XMgA1(J) 0,012 | 0,006 |0,013 | 0,009 | 0,007 @ 45 x 20 mm
65XMgA1(H)-EPUISE-SOLD_OUT| ——— | 0,0005 0,0007 | —— | ———
65XMgB1(D)-EPUISE-SOLD_OUT] 0,029 | 0,0007 | 0,070 | 0,015 | 0,013 | ——— ] 0,009 | ———
65XMgB1(C) 0,03 10,0006 | 0,07 | 0,010 | 0,010
65XMgAS(A) 0,0050 | 0,0013 [0,0035| ——— | ——— [0,00034| —— | ——— | Mg,Al,Zn — @ 40x15mm ou @ 50x20mm
65XMgA7(A) <0,0005 0,015 | —— | —— | ©@40x 17 mm
65XMgB2(C) 0,0099 | 0,0008 [0,0115] 0,0009 | 0,0007 | ———— ]0,0003| ——— | @ 40 x 18 mm
65XMgA11(A) (0,0002)| 0,0021 [0,0014](0,0005)[(0,0005)] ———— | ———— | 0,006 | @ 40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
65XMgA12(A) 0,0128 [(0,0036)]0,0121] 0,0009 | 0,0007 | ——— | ——— [(0,016)| @ 40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
65XMgA13(A) 0,0074 ](0,010) [0,0055] 0,0024 | 0,0021 | ———— | ———— [(0,033)| @ 40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
65XMgA14(A) ———— 10,0029 [0,0014] 0,0120 | 0,0111 | ———— | ——— [(0,082)| @ 40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
65XMgA15(A) 0,030 | 0,0062 10,0034 0,0069 | 0,0048 | ——— | ———] 0,011 | @40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
65XMgA16(A) 0,0035 | 0,0011 [0,0066] 0,0017 | 0,0012 | ———— | ——— ] 0,005 | @ 40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
65XMgA17(A) 0,0064 | ———— 10,0049 ? 40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
65XMgA18(A) ———— ][0,0005] @40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
65XMgA19(A) ——— 1[0,0002] @40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
65XMgA20(A) ———— 1[0,0013] @40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
65XMgA21(A) ———— 1[0,0005] @40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
65XMgA22(A) ——— |[0,0003] ? 40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
65XMgA23(A) ——— [[0,0021] @40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
65XMgB3C 0.0028 | 0.0019 10.0025 Lot C, Fonte Disque 50 mm @ x 20 mm or 40 mm @ x 15 mm
(* CRM AZ31B)
65XMgB2D 0.0099 | 0.0014 10.0103 Lot D, Fonte Disque 50 mm @ x 20 mm or 40 mm @ x 15 mm
(* CRM)
65XMgB1 0.0300 | 0.0008 |0.076 Lot E, Fonte Disque ~50 mm @ x ~20 mm or ~40 mm @ x ~15 mm
(* CRM)
Descriptif : | Mg/Al/Zn [ ] sont des valeurs provisoires.
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 40 x 15 mm
Référence Al Zn Mn Zr Cu Si Fe Ni Sn Pb Ca
66XMgD1-EPUISE-SOLD_OUT 0,063 0,67 1,49 <0,0002 0,089 0,039 0,019 0,012 <0,005 0,008 0,009
66XMgD2(A) 0,30 1,13 0,74 <0,01 0,08 0,07 0,014 0,008 0,011 0,012 <0,005
66XMgD3(B) 0,041 1,97 0,28 0,029 0,058 0,020 0,023 0,002 0,007 0,009 0,07)
66XMgD4(B) 0,0012 2,77 0,0053 0,69 0,0041 <0,001 0,0010 —_— _— —_— _—
66XMgC1(B)-EPUISE-SOLD_OUT <0,002 2,54 0,010 0,74 0,056 <0,005 (0,0014) —_— <0,005 0,01 -
66XMgC2(D)-EPUISE-SOLD_OUT 0,0008 4,49 0,0078 0,54 0,033 <0,001 0,0011 —_— <0,005 0,005 —_—
66XMgC3(B) 0,011 4,97 0,020 0,13 0,009 (0,003) (0,001) 0,006 <0,005 0,003 —_—
66XMgC4(C) 0,039 6,80 0,167 <0,001 0,0023 0,06 0,006 0,01 0,03 <0,002 <0,001
66XMgC2(E) <0,003 4,82 0,0036 0,47 0,037 (0,0013) 0,0009 0,0044 0,0007 0,0074 _—
66XMgD5(A) 0,040 6,25 0,307 —_— 2,88 0,134 0,008 0,0120 0,104 0,097 (0,030)
66XMgD1 (B) [0,141] [1,18] [0,120] _— [0,065] [0,07] [0,003] [0,016] [0,025] [0,026] —_—
Référence Ag Be Ce La Sr Nd Descriptif
66XMgD1-EPUISE-SOLD_OUT Zinc dans le Magnesium
66XMgD2(A)
66XMgD3(B) 0,005 | 0,0003 |0,004 | 0,004 | ——— | ——— | @ 45 x 20 mm
66XMgD4(B) ————]<0,0002 | 0,015 | 0,014 | —— | ———
66XMgC1(B)-EPUISE-SOLD_OUT] 0,006 | <0,0002
66XMgC2(D)-EPUISE-SOLD_OUT]|0,0031 | <0,0002
66XMgC3(B) 0,001
66XMgC4(C) 0,0074| 0,0001 | ———— | ———— 10,0001 | ———— | @ 40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
66XMgC2(E) 0,0048 |<0,00001 10,0206 10,0164 | ———— | ———— | Mg/Zn
66XMgD5(A) 0,044 | <0,0005 @40 x 15 mm ou @ 50 x 20 mm
66XMgD1 (B) ——— | ——— 110,06] | [0,03] [ ——— |0,055] | Zinc dans le Magnesium

Descriptif :




Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm
Référence Al Zn Mn Zr Th Cu Si Fe Ni Sn Pb
67XMgF1(B) 0,0176 0,501 0,0039 0,022 —_— 0,00438 <0,005 0,0024 (0,0003) <0,002 <0,001
67XMgF2(B) 0,0038 1,71 0,0047 0,30 —_— 0,0033 <0,002 (0,001) 0,0008 <0,002 0,019
67XMgF3(B) <0,001 3,34 0,0040 0,53 —_— 0,0010 (0,001) <0,002 —_— <0,002 0,0140
67XMgF4(B) 0,079 5,04 0,0023 0,024 —_— 0,0302 (0,0014) <0,002 —_— <0,001 <0,001
67XMgF5(B) 0,094 6,29 0,171 <0,001 —_— 0,0735 0,0026 0,0290 0,0004 <0,001 <0,0005
67XMgG1-EPUISE-SOLD_OUT 0,005 1,5 <0,01 0,6 1,4 0,002 0,005 0,003 <0,005 <0,005 <0,001
67XMgG2-EPUISE-SOLD_OUT 0,003 2,35 0,008 0,53 2,5 0,013 0,010 0,002 0,005 <0,005 0,001
67XMgG3-EPUISE-SOLD_OUT 0,001 2,65 0,007 0,52 2,96 0,022 —_— 0,002 <0,005 <0,005 (<0,002)
67XMgG4-EPUISE-SOLD_OUT 0,008 4,8 <0,01 0,5 3,5 0,005 0,01 0,003 <0,005 0,01 0,003
67XMgG5-EPUISE-SOLD_OUT 0,10 6,0 0,15 <0,01 42 0,05 0,002 0,01 0,01 0,02 0,01
Référence Ce Ca La | Nd Pr Ag Descriptif
67XMgF1(B) 1,88 | ——— | 1,12 ](0,05)| 0,48 | <0,001 | Terres rares dans le Magnésium
67XMgF2(B) 1,42 | —— | 0,98 | 0,29 |0,112 ] <0,001
67XMgF3(B) 1,17 | ——1 0,84 10,212 10,106 | <0,001
67XMgF4(B) 0,81 | ——— | 0,47 |0,048 | 0,195 |<0,0005
67XMgF5(B) 0,412 | ——— 10,239 ] 0,011 | 0,100 |<0,0005
67XMgG1-EPUISE-SOLD_OUT]
67XMgG2-EPUISE-SOLD_OUT| ——— |(0,004)
67XMgG3-EPUISE-SOLD_OUT| ———- |(0,005)
67XMgG4-EPUISE-SOLD_OUT]
67XMgG5-EPUISE-SOLD_OUT]

Descriptif : | Mg/Rare Earth

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm
Référence Al Zn Mn Zr RE Th Cu Si Fe Ni Sn
68XMgH1(B) <0,002 0,053 0,0027 0,47 - - 0,0046 <0,005 <0,002 (0,0006) <0,002
68XMgH2(B) <0,002 0,123 0,0038 0,46 _— —_— 0,0050 <0,002 (0,0006) (0,00006) <0,005
68XMgH3-EPUISE-SOLD_OUT <0,002 0,030 0,009 0,36 2,6 —_— 0,011 <0,005 0,002 0,001 <0,005
68XMgH4-EPUISE-SOLD_OUT 0,003 0,046 0,010 0,11 2,1 —_— 0,032 <0,005 0,002 0,001 <0,005
68XMgH5-EPUISE-SOLD_OUT 0,009 0,13 0,010 <0,01 1,8 —_— 0,053 <0,005 0,013 0,001 <0,005
68XMgHG6(A) 0,23 0,21 0,17 <0,01 (1,0) - 0,11 0,01(5) 0,03 0,01 <0,002
68XMgL1-EPUISE-SOLD_OUT 0,003 <0,002 0,008 0,56 0,52 0,35 0,002 <0,005 0,001 <0,002 0,006
68XMgL2-EPUISE-SOLD_OUT 0,003 <0,002 0,008 0,54 1,02 0,69 0,012 <0,005 <0,001 <0,002 <0,005
68XMgL3-EPUISE-SOLD_OUT 0,003 <0,002 0,008 0,39 1,23 1,22 0,029 <0,005 0,002 <0,002 <0,005
68XMglL4 0,023 0,19 0,17 <0,005 1,33 1,32 0,049 0,01 0,017 0,012 0,009
Référence Pb Ag | Ca | Ce | La | Nd Pr Descriptif
68XMgH1(B) <0,002 | 3,21 |———-]0,040]0,034 | 3,05 [(0,014)| Ag et terres rares dans le Magnésium @ 40 x 17 mm
68XMgH2(B) (0,0021)| 2,94 |-———10,055]0,044 | 2,70 {(0,013)| @ 40 x 17 mm
68XMgH3-EPUISE-SOLD_OUT| 0,007 | 2,4 ]0,007
68XMgH4-EPUISE-SOLD_OUT| 0,008 | 2,03 |0,009
68XMgH5-EPUISE-SOLD_OUT| <0,001 | 1,57 |0,005
68XMgHG6(A) <0,005 | 1,13
68XMgL1-EPUISE-SOLD_OUT] <0,001 | 1,42 ]0,002
68XMgL2-EPUISE-SOLD_OUT]| <0,001 | 2,32 0,003
68XMgL3-EPUISE-SOLD_OUT]| <0,001 | 2,91 |0,003
68XMglL4 <0,001 |<0,005] 0,006

Descriptif : | Mg/Ag/Rare Earth

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 62 x 6 mm

Référence Al Zn Mn Si Cu Ni Fe Zr RE Ce Mg
0C7639 2,39 (1,0) (0,4) — —_ N - —_ - — Rem
0C7641 (3,0) 1,36 e e — — e e — e Rem
0C3681D 5,99 3,32 0,16 0,47 0,19 — — e e — Rem
OE4696-EPUISE-SOLD_OUT 8,85 0,77 0,27 0,089 0,029 0,005 e e e e Rem
0OD3739 9,36 2,22 0,27 0,095 0,021 0,004 - — - — Rem
0C7489 0,001 — 0,012 0,002 0,004 0,015 R 0,46 (5,0) 2,57 Rem
0C7514 0,002 e 0,012 0,002 0,12 0,002 — 0,42 4,7) 2,47 Rem
0C7546 0,003 — 0,039 0,001 0,058 0,004 e 0,34 (3,0) 1,63 Rem
0C7548 0,004 e 0,035 0,002 0,022 0,001 e 0,16 (4,8) 2,66 Rem
0C75% 0,003 — 0,033 0,002 0,080 0,001 - 0,31 (6,0) 3,22 Rem
0D1072 N 2,02 —_ _ —_ N S (0,5) (3.4) —_ Rem
0D1073 — 3,23 — — — — — (0,6) 3.7) — Rem




OD1074

2.7)

0,42

3.4

Rem

OD1075

2.7

0,64

3.7

Rem

OE1273

0,00

2,87

0,41

0,00

0,022

0,002

0,54

(3,6)

1,86

Rem

OSMD3-A

0,08

0,058

1,69

0,034

0,032

0,002

Rem

0C7857

.1)

.1

1,07

(0,05)

(0,03)

(0,001)

Rem

0C8016

0,03

0,11

a.3)

0,064

0,070

0,011

Rem

0C8095

0,17

0,029

ad.6)

0,052

0,012

0,005

Rem

0C8096

0,

0,

1,88

(0,05)

(0,04)

(0,003)

Rem

0C7510

3,04

0,019

0,001

0,11

Rem

0C8209

2,55

0,18

0,15

0,058

0,012

0,001

(0,02)

Rem

0C8211

2,07

0,23

0,20

0,90

0,33

0,007

(0,02)

Rem

OD3738

10,38

0,32

0,21

0,085

0,031

0,004

0C3732G-EPUISE-SOLD_OUT

7,69

2,75

0,23

0,16

0,084

0,023

OSM145

6.7)

2.4

Rem

0C3681G

6,17

3,32

0,17

0,47

0,19

0C3731D

7,66

2,62

0,12

0,093

0,011

0,012

0C3731G

7,54

2,60

0,12

0,091

0,011

0,012

0C7640

(3,09

0,76

04

0C7643

(3.0)

1,0)

0,32

0,14

0,026

0,005

OE1272

2,58

0,045

0,026

0,003

0,54

(3.3)

1,79

OSM175

0,21

2.0

©.2)

©.1)

(0,03)

OSM176

0,19

(3.0)

0,2)

0,1

(0,03)

OSM183-B

(3,0)

(3.0)

0,2

0,005

OSM183-C

(8.0)

(3.0)

0.2)

0,005

OSM183-D

8.0

3.0)

©.2)

0,005

Référence

Be

Descriptif

0C7639

0C7641

AZ31

0C3681D

AZ63

OE4696-EPUISE-SOLD_OUT

AZ91

0OD3739

AZ92

0C7489

EK41

0C7514

0C7546

O0C7548

0C75%4

0OD1072

EZ33

0OD1073

OD1074

OD1075

OE1273

OSMD3-A

MI1A

O0C7857

0C8016

0C8095

0C8096

0C7510

0C8209

0C8211

OD3738

AM100

0C3732G-EPUISE-SOLD_OUT]

OSM145

0,0003

Be in Mg

0C3681G

0C3731D

0C3731G

0C7640

0C7643

OE1272

OSM175

OSM176

OSM183-B

OSM183-C

OSM183-D

Descriptif :




Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 45 x 20 mm
Référence Al Zn Mn Zr Cu Si Fe Ni Ca Sn Pb
61XMgP1(A) 0,014 —_— 0,0035 <0,0002 0,0008 0,005 0,027 —_— <0,001 <0,002 <0,002
61XMgP2(A) 0,065 0,0122 0,0118 (0,0007) 0,0109 0,031 0,0061 0,0029 0,0138 0,0073 0,0061
61XMgP3(A) 0,096 0,0196 0,0137 (0,0014) 0,0292 0,044 0,014 0,0048 0,054 0,0155 0,0148
61XMgP4(A) 0,0243 0,0158 0,0102 0,030 0,0109 0,039 (0,0044) 0,0028 0,028 0,0068 0,0069
Référence Ag Be Cd Ce La Descriptif
61XMgP1(A)[<0,0002 |<0,0002 [<0,0002 |<0,001 |<0,001 | Résidus dans le magnésium pur.
61XMgP2(A) 0,003 |<0,0001( 0,0063 [0,00190,0014 | Résidus dans le magnésium pur.
61XMgP3(A)| 0,0125 |<0,0001 | 0,0154 |0,00550,0038 | Résidus dans le magnésium pur.
61XMgP4(A) 0,021 |<0,0001( 0,0071 |0,0043]0,0029 | Résidus dans le magnésium pur.
Descriptif : | This reference may be unsuitable for use with glow discharge analysers.
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 64 x 13 mm
Référence Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Be Mg Descriptif
NHA31-L91 1,91 0,202 0,408 0,020 0,0041 0,0037 0,0007 0,0003 Rem
NHA31-T91-EPUISE-SOLD_OUT 3,06 1,098 0,256 0,151 0,0103 0,0355 0,0052 0,0017 Rem
NHA31-X91 3,51 1,455 0,116 0,263 0,0138 0,0475 0,0071 0,0029 Rem
NHA31-Y91 2,37 0,616 0,327 0,0258 0,0073 0,0124 0,0040 0,0007 Rem
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 60 x 15 mm
Référence Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Be Mg Pb ppm Sn ppm
NHA41-H91-EPUISE-SOLD_OUT 5,61 0,319 0,387 1,56 0,0038 0,0194 0,0062 0,0012 Rem —_— —_—
NHA41-L91-EPUISE-SOLD_OUT 1,81 0,010 0,095 0,234 0,0154 0,0027 0,0009 0,0005 Rem -_— —_—
NHA41-T91-EPUISE-SOLD_OUT 4,23 0,154 0,284 0,846 0,0047 0,0110 0,0010 0,0012 Rem —_— —_—
NHA41-X91-EPUISE-SOLD_OUT 5,16 0,210 0,410 0,924 0,0061 0,0173 0,0029 0,0015 Rem —_— —_—
NHA60-Y91-EPUISE-SOLD_OUT 5,45 0,070 0,193 0,0167 0,0082 0,0013 0,0005 0,0011 Rem - —_—
NHA60-T-00-EPUISE-SOLD_OUT 5,98 0,084 0,37 0,0148 0,0021 0,0011 0,0009 0,0008 —_— 16 15
NHA41-T-05 4,09 0,205 0,397 1,18 0,0049 0,0070 0,0015 0,0014 —_— 23 20
NHA60-L-00 3,62 0,0103 0,105 0,0054 0,0123 0,0004 0,0005 0,0003 —_— 7 8
Référence Ca Cd K Na Descriptif
NHA41-H91-EPUISE-SOLD_OUT
NHA41-L91-EPUISE-SOLD_OUT
NHA41-T91-EPUISE-SOLD_OUT
NHA41-X91-EPUISE-SOLD_OUT
NHA60-Y91-EPUISE-SOLD_OUT
NHA60-T-00-EPUISE-SOLD_OUT]
NHA41-T-05 0,0002] 0,0018 | —— | ——
NHA60-L-00 0,0001 [<0,00005 {0,0001 [0,0004
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 60 x 15 mm
Référence Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Be Pb Sn Mg
NHAS-L88-EPUISE-SOLD_OUT 4,74 0,201 0,440 0,0038 0,0030 0,0009 0,0003 0,0003 —_— —_— Rem
NHAS8-H98 9,89 2,04 0,074 0,31 0,0179 0,0229 0,0115 0,0020 0,0100 0,0100 Rem
NHAS8-H99 9,95 1,21 0,067 0,091 0,0276 0,0118 0,0109 0,0015 —_— —_— Rem
NHAS-L98 2,62 0,10 0,50 0,0070 0,0019 0,0009 0,0012 0,0005 0,0016 0,0009 Rem
NHA91-Y91-EPUISE-SOLD_OUT 7,93 0,431 0,260 0,0049 0,0044 0,0052 0,0028 0,0006 —_— -_— Rem
NHA91-T00-EPUISE-SOLD_OUT 9,06 0,76 0,203 0,0095 0,0010 0,0012 0,0008 0,0006 0,0013 0,0017 Rem
NHAS-L-02 4,73 0,206 0,43 0,0040 0,0032 0,0010 0,0003 0,0004 0,0009 0,0002 —_—
NHA91-L-00 6,98 0,19 0,53 0,0021 0,0004 0,0004 0,0002 0,0001 0,0005 0,0009 —_—
NHA91-H-01 10,50 1,70 0,057 0,069 0,0136 0,0482 0,0040 0,0026 0,0109 0,0123 _—
NHA91-M-00 9,05 0,89 0,34 0,0245 0,0031 0,0105 0,0017 0,0015 0,0049 0,0056 —_—
NHA91-T-04-EPUISE-SOLD_OUT 8,86 0,74 0,20 0,0273 0,0019 0,0013 0,0006 0,0007 0,0008 0,0004 -_—




Référence Cdppm| K Na Descriptif
NHAS8-L88-EPUISE-SOLD_OUT Remplacé par NHAS-L-02
NHAS8-H98
NHAS8-H99
NHAS-L98
NHA91-Y91-EPUISE-SOLD_OUT Remplacé par NHA91-L—-00
NHA91-T00-EPUISE-SOLD_OUT
NHAS-L-02 <1 —_— | —
NHA91-L-00
NHA91-H-01 <l — | ——
NHA91-M-00 <0,5 ]0,0002]0,0004
NHA91-T-04-EPUISE-SOLD_OUT] 15 0,0001 {0,0001
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 64 x 13 mm
Référence Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Be Pb Sn P
NHSTD1-85 9,54 0,0009 0,0169 1,14 0,0278 0,0130 0,0127 0,0015 e e —
NHSTD1-87-EPUISE-SOLD_OUT 9,74 —— 0,01 0,076 0,0209 0,0192 0,0186 0,0017 0,0009 —— ——
NHAM2002-91 1,99 0,088 0,440 0,0831 0,0036 0,0235 0,0011 0,0009 e e e
NHAMS5002-91 4,92 0,054 0,189 0,0722 0,0068 0,0121 0,0022 0,0004 — e e
NHAMG60-T89-EPUISE-SOLD_OUT 5,86 0,017 0,294 e 0,0041 0,0013 0,0007 — 0,0010 0,0004 0,0012
Référence K Ca Na Cd Mg Descriptif
NHSTD1-85 Rem
NHSTD1-87-EPUISE-SOLD_OUT Rem
NHAM2002-91 Rem
NHAMS5002-91 Rem
NHAM60-T89-EPUISE-SOLD_OUT]|<0,0001 |<0,0001 |0,0004 |<0,00005 |[Rem
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 64 x 13 mm
Référence Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Be Pb Sn P
NHAZ111-90 - 0,0087 0,0112 0,0027 0,0009 0,0014 - —_— —_—
NHAZ61-H91 7,45 1,466 0,040 0,32 0,0140 0,0301 0,0413 0,0048 —_— —_— —
NHAZ61-191 4,92 0,112 0,502 0,027 0,0044 0,0020 0,0038 0,0004 — e e
NHAZ61-T91 6,23 0,82 0,243 0,166 0,0088 0,0184 0,0188 0,0013 e — —
NHAZ61-X91 6,65 1,223 0,127 0,243 0,0154 0,0245 0,0331 0,0021 - - —_—
NHAZ61-Y91 5,56 0,476 0,355 0,087 0,0053 0,0116 0,0107 0,0006 - e e
NHAZ63-89 6,05 3,71 0,164 —_—— 0,0082 0,0234 0,0032 0,0012 0,0052 0,0055 0,0069
NHAZ63-X90-EPUISE-SOLD_OUT 6,33 3,21 0,160 0,0616 0,0103 0,0130 0,0016 0,0014 0,0182 0,0169 —_—
Référence K Ca Na Cd | Mg Descriptif
NHAZ111-90 Rem
NHAZ61-H91 Rem
NHAZ61-191 Rem
NHAZ61-T91 Rem
NHAZ61-X91 Rem
NHAZ61-Y91 Rem
NHAZ63-89 <0,0001]0,00020,0005 |0,0054 |Rem
NHAZ63-X90-EPUISE-SOLD_OUT| ——— | ——— ]0,0002]0,0192 |Rem
Descriptif :
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 60 x 15 mm
Référence Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Be Mg Descriptif
NHKO0-87 1,03 0,050 0,489 0,0076 0,0043 0,0022 0,0005 0,0005 Rem
NHK2-87 6,14 0,32 0,165 0,018 0,0129 0,0040 0,0016 0,0012 Rem
NHK3-87 7,36 0,51 0,280 0,030 0,0097 0,0084 0,0028 0,0010 Rem
NHKS5-87 8,11 1,07 0,351 0,083 0,0009 0,0462 0,0116 0,0001 Rem
NHK7-87-EPUISE-SOLD_OUT 9,40 0,62 0,027 0,046 0,0104 0,0047 0,0017 0,0008 Rem
NHKS8-87 10,32 0,73 0,190 0,018 0,0127 0,0041 0,0015 0,0007 Rem
NHK1-B-87 3,20 0,107 0,109 0,014 e 0,0030 0,0007 0,0016 e
NHK1-A-87 3,19 0,105 0,110 0,014 e 0,0031 0,0006 0,0019 —
NHK4-87 8,07 0,83 0,34 0,046 — 0,0096 0,0066 0,0005 S




Descriptif :

Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 60 x 15 mm
Référence Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Be Pb Sn P
NHM12-X91 0,094 0,251 2,18 0,0128 0,0015 0,0271 0,0050 0,0003 0,0169 0,0457 —
NHAPE-89 10,24 1,44 0,058 0,086 0,0149 0,0298 0,0055 0,0018 0,0057 0,0062 0,0063
NHLT500-98-EPUISE-SOLD_OUT 9,16 0,89 0,31 0,0185 0,0058 0,0056 0,0022 0,0013 0,0024 0,0027 —
NHLT60-A98-EPUISE-SOLD_OUT 5,84 0,15 0,35 0,0185 0,0061 0,0033 0,0015 0,0012 0,0024 0,0032 -
NHLTS500-01-EPUISE-SOLD_OUT 9,28 0,86 0,32 0,0162 0,0050 0,0052 0,0019 0,0013 0,0024 0,0025 —
NHLT60-01-EPUISE-SOLD_OUT 5,99 0,15 0,37 0,0161 0,0059 0,0034 0,0016 0,0014 0,0027 0,0020 e
NHLT60-04 6,01 0,15 0,34 0,0206 0,0044 0,0076 0,0013 0,0012 0,0024 0,0024 —
NHM1.2Y.91 0,017 0,078 0,93 0,0207 0,0195 0,0111 0,0025 0,00005 0,0161 0,0055 —
Référence K Ca Na Cd | Mg Descriptif

NHM12-X91 Rem
NHAPE-89 <0,00010,0005]0,0011]0,0060| Rem
NHLTS500-98-EPUISE-SOLD_OUT Rem | Remplacé par NHLT60-01
NHLT60-A98-EPUISE-SOLD_OUT] Rem | Remplacé par NHLT500-01
NHLT500-01-EPUISE-SOLD_OUT
NHLT60-01-EPUISE-SOLD_OUT
NHLT60-04 0,0001 10,0002 ]0,0004]0,0025 | ———
NHM1.2Y.91

Descriptif :

Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 64 x 13 mm

Référence Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Be La Nd Pr
NHAEL-93 1,45 0,053 0,161 0,0172 0,0058 0,0121 0,0025 0,0005 0,000037 0,000025 0,000009
NHAEH-93 4,96 0,40 0,30 0,0376 0,0018 0,0575 0,0084 0,0013 0,000090 0,000061 0,000028
Référence Ce Descriptif

NHAEL-93|0,000079 | Terres rares dans le Magnésium
NHAEH-9310,000229

Descriptif :

Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 64 x 13 mm

Référence Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Pb P Ca Na

NHR0-90 0,0020 0,0037 0,0014 0,0015 0,0098 0,0006 0,0013 0,0004 <0,0001 <0,00005 0,0000
NHR1-88 0,0059 0,0003 0,0542 0,0044 0,0251 0,0013 0,0006 e e — —
NHR2-88 0,0118 0,0011 0,0272 0,0091 0,0294 0,0028 0,0027 —— — —— -
NHR3-88 0,0194 0,0153 0,0197 0,0139 0,0298 0,0067 0,0013 —— — — R
NHR4-88 0,0259 0,0271 0,0111 0,0227 0,0359 0,0098 0,0016 — e — —
NHR5-88 0,0473 0,0520 0,0061 0,0362 0,0274 0,0150 0,0012 — e — —
Référence Cd Mg Descriptif
NHRO0-90 |<0,00005 |Rem
NHR1-88| ——— |Rem
NHR2-88| ——— |Rem
NHR3-88| ——— |Rem
NHR4-88| ——— |Rem
NHR5-88| ——— |Rem

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 60 x 15 mm




Référence Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Pb Sn P K
NHRMGH-88 0,0535 0,0112 0,0012 0,0209 0,0222 0,0055 0,0041 e — e —
NHRMGL-88 0,0055 0,0073 0,0298 0,0004 0,0031 0,0008 0,0003 — — — e
NHRMGL-93 <0,0005 0,0013 0,0005 0,0002 0,0032 0,0012 0,0005 - - - —_—
NHRNA-89-EPUISE-SOLD_OUT —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— 0,0019 0,0016 —_— <0,00005
NHRPD-89-EPUISE-SOLD_OUT 0,0069 0,0003 0,0145 0,0046 0,0318 0,0009 0,0003 0,0052 0,0047 0,0057 <0,00005
NHRTC-90 0,0055 0,0027 0,0702 0,0013 0,0309 0,0011 0,0012 0,0020 0,0000 0,0027 —
NHRT400-95-EPUISE-SOLD_OUT 0,0139 0,0009 0,0159 0,0065 0,0401 0,0032 0,0012 0,0015 0,0008 0,0017 <0,0001
NHRT400-01 0,0161 0,0012 0,0191 0,0084 0,0329 0,0034 0,0012 0,0025 0,0018 0,0043 —_—
NHRMGH-86 0,0639 0,0113 0,0014 0,0357 0,0266 0,0048 0,0054 e e e e
Référence Ca Na Cd Mg Descriptif
NHRMGH-88 Rem | Magnésium pur
NHRMGL-88 Rem | Magnésium pur
NHRMGL-93 Rem | Magnésium pur
NHRNA-89-EPUISE-SOLD_OUT [0,0003]0,0033| ——— | Rem | Magnésium pur
NHRPD-89-EPUISE-SOLD_OUT |0,0014]0,0008] 0,0024 | Rem | Magnésium pur
NHRTC-90 0,0004 10,0001 |<0,0001 | Rem | Magnésium pur
NHRT400-95-EPUISE-SOLD_OUT|0,00020,0033 |<0,0001 | Rem | Remplacer par NHRT400-01
NHRT400-01 0,000910,0028| 0,0007 | ———— | Magnésium pur
NHRMGH-86
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 45 mm
Référence Fe Si Cu Mn Al Ni Descriptif
NCSHS48736—-1-EPUISE-SOLD_OUT 0,0044 0,0014 0,00053 0,00095 0,00048 0,00004 Magnésium pur
NCSHS48736—2-EPUISE-SOLD_OUT 0,0086 0,011 0,0039 0,063 0,0030 0,0038
NCSHS48736-3-EPUISE-SOLD_OUT 0,014 0,024 0,012 0,011 0,022 0,00026
NCSHS48736-4-EPUISE-SOLD_OUT 0,019 0,014 0,0023 0,0072 0,0094 0,00014
NCSHS48736—-5-EPUISE-SOLD_OUT 0,027 0,0026 0,0014 0,055 0,0044 0,0024
Descriptif : | Echantillons vendus en Série Indivisible.
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 mm
Référence Fe Si Cu Mn Al Ni Zn Descriptif
NCSHS48737-1-EPUISE-SOLD_OUT 0,0036 —_— —_— 0,0019 —_— —_— 0,0001 Magnésium pur
NCSHS48737-2-EPUISE-SOLD_OUT 0,023 0,0082 0,00041 0,044 0,018 0,00025 0,0001
NCSHS48737-3-EPUISE-SOLD_OUT 0,028 0,0039 0,00027 0,022 0,0046 e e
NCSHS48737-4-EPUISE-SOLD_OUT 0,036 0,012 0,0024 0,038 0,011 0,0069 0,0036
NCSHS48737-5-EPUISE-SOLD_OUT 0,071 0,031 0,030 0,064 0,073 0,0022 0,033
NCSHS48737-6-EPUISE-SOLD_OUT 0,089 0,030 0,032 0,013 0,049 0,0085 0,055
Descriptif : | Echantillons vendus en Série Indivisible.
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @40 x 17 mm
Référence Al Zn Mn Zr Cu Fe Ni Pb Li Y Ce
69XMGY1(A) (0,0019) 0,121 0,0109 0,38 (0,0015) 0,0021 (0,0005) 0,014 0,119 4,64 0,029
69XMGY2(A) 0,020 0,33 0,008 0,37 0,002 0,003 0,010 0,009 0,010 1,85 0,048
69XMgY3(A) 0,030 0,29 0,010 0,44 0,003 0,004 0,020 0,010 0,010 3,35 0,030
69XMgY4(A) (0,0023) 0,495 0,0104 0,29 0,0011 0,0012 0,0009 (0,001) —— —— 0,011
Référence La Nd Pr Eu Sm Gd Tb Dy Ho Er Tm
69XMGY1(A) 0,166 2,26 0,059 (0,004) 0,09 0,284 0,045 0,313 0,065 0,13 (0,013)
69XMGY2(A) 0,033 2,60 0,018 (0,001) 0,015 0,080 0,010 0,085 0,005 0,015 (0,004)
69XMgY3(A) 0,025 2,40 0,015 (0,002) 0,022 0,21 0,005 0,23 0,01 0,035 (0,003)
69XMgY4(A) 0,0078 2,36 0,0056 _— 0,0083 1,54 - _— - - —_—
Référence Yb | Lu Descriptif
69XMGY1(A) 0,078 | 0,007 | ALLIAGE TYPE WE43
69XMGY2(A) 0,010 | 0,003
69XMgY3(A)| 0,015 | 0,001
69XMgY4(A)[—— | ———| @ 60 x 6 mm
Descriptif : | Mg/Y/rare Earth




Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 48 x 30 mm

Référence Al Zn Mn Be Si Fe Cu Ni Descriptif
NCSHS91701-1 3,04 1,21 0,082 0,0032 0,037 0,035 0,0096 0,0006
NCSHS91701-2 5,06 0,954 0,256 0,0022 0,100 0,028 0,085 0,0047
NCSHS91701-3 6,97 0,709 0,374 0,0017 0,183 0,018 0,151 0,0096
NCSHS91701-4 9,00 0,463 0,567 0,0013 0,285 0,010 0,222 0,015
NCSHS91701-5 10,39 0,201 (0,71) 0,0007 0,411 0,0081 0,307 0,019

Descriptif :
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be Descriptif
NCSHS49722-1 0,026 0,0025 (0,0024) 0,016 0,0006 (0,0069) 5,81 0,00007
NCSHS49722-2 0,024 0,0042 0,0036 0,077 0,0010 3,81 4,68 0,00009
NCSHS49722-3 0,097 0,013 0,087 0,339 0,0045 2,99 7,18 0,00044
NCSHS49722—4 0,28 0,023 0,164 0,231 (0,013) 1,94 6,96 0,0010
NCSHS49722-5 0,176 (0,020) 0,295 (0,68) 0,018 0,217 11,52 (0,0023)
NCSHS49722-6 0,43 0,039 0,0098 0,61 0,0036 0,98 9,07 0,0029
NCSHS49723-1 0,034 (0,039) 0,0029 0,92 0,0012 0,057 6,10 (0,0020)
NCSHS49723-2 0,173 0,0089 0,0081 0,338 0,0008 0,237 2,55 0,0009
NCSHS49723-3 0,27 0,015 0,020 0,182 (0,0015) 0,171 7,33 0,00015
NCSHS49723—4 0,286 (0,016) 0,020 0,428 (0,0068) 0,271 6,29 (0,0010)
NCSHS49723-5 0,239 0,025 0,013 (0,65) 0,0025 0,105 4,57 0,0009
NCSHS49723-6 0,065 0,0049 0,010 0,130 0,010 0,492 1,36 0,0033
NCSHS49724-1 0,54 0,0070 0,0084 0,59 0,0012 0,102 3,69 0,00011
NCSHS49724-2 1,54 0,0077 0,0016 0,095 0,0012 0,128 5,82 0,00018
NCSHS49724-3 0,68 (0,0034) 0,016 (0,50) (0,0013) 0,339 1,09 (0,0005)
NCSHS49724-4 1,22 0,022 0,103 0,33 0,0038 0,25 4,37 0,0009
NCSHS49724-5 1,83 0,033 0,039 0,23 0,014 0,152 2,58 0,0012

Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 60 x 15 mm

Référence Al Be Cu Fe Mn Ni Si Zn Descriptif
NHAS4100-90 4,37 0,0004 0,252 0,0117 0,144 0,0228 0,29 0,114
NHAS2100-90 2,28 0,0008 0,045 0,0058 0,273 0,0028 1,08 0,206

Descriptif :

Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 60 x 15 mm

Référence Al Zn Be Cu Fe Mn Ni Pb Si Sn Descriptif

NHATC-98 9,23 0,930 0,0017 0,0052 0,0041 0,299 0,0019 0,0050 0,0126 0,0065
NHALC-92 3,94 0,0080 0 0,0005 0,0009 0,46 0,0004 0,0020 0,0054 0,0021
NHAHC-92 9,96 1,70 0,0014 0,0610 0,0125 0,065 0,0082 0,0202 0,12 0,0206
NHATC-92 9,02 0,707 0,0005 0,0009 0,0044 0,292 0,0014 0,0096 0,0073 0,0077
NHALC-98 4,04 0,004 0 0,0004 0,0006 0,422 0,0002 0,0003 0,0004 0,0002
NHAHC-98 10,07 1,05 0,0027 0,0472 0,0119 0,0416 0,0024 0,0072 0,0518 0,0088
NHAM60TC-97 6,26 0,18 0,0012 0,0082 0,0055 0,442 0,0016 0,0051 0,0181 0,0060
NHAMG60LC-99 4,64 0,0043 0,0004 0,0011 0,0158 0,115 0,0007 0,0009 0,0033 0,0011
NHAM60HC-99 7,06 0,40 0,0020 0,0054 0,0008 0,62 0,0052 0,0067 0,0245 0,0053
NHAM60TC-99 5,92 0,148 0,0018 0,0053 0,0026 0,489 0,0020 0,0031 0,0049 0,0030
NHAM60TC-00 6,02 0,095 0,0014 0,0052 0,0038 0,363 0,0021 0,0035 0,0063 0,0038
NHAM60T-02 6,14 0,102 0,0019 0,0052 0,0040 0,356 0,0021 0,0040 0,0069 0,0031
NHA91-H-91 10,01 1,35 0,0025 0,0183 0,0189 0,060 0,0061 —— 0,0376 ——

Descriptif :




Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 60 x 15 mm
Référence Al ppm Zn ppm Mn ppm Si ppm Fe ppm Cu ppm Ni ppm Be ppm Pb ppm Sn ppm P ppm
NHRHC-96 606 672 819 215 404 155 56 —_— 100 118 138
NHRLC-98 14 38 12 12 18 <1 1 <1 2 <1 <1
NHRHC-98 330 316 353 131 483 105 35 — 80 35 59
NHRTC-98 137 124 175 29 378 34 17 0 55 24 48
Référence | Ca ppm | Na ppm | Cd ppm Descriptif
NHRHC-96 6 62 106
NHRLC-98 3 <1 <1
NHRHC-9§ 8 28 56
NHRTC-98 7 18 15
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 60 x 15 mm
Référence Al Zn Mn Si Fe ppm Cu ppm Ni ppm Be ppm Pb ppm Sn ppm Cd ppm
NHAE39-03 2,71 0,114 0,29 0,021 112 11 8 4 66 <5 <1
NHAES3-04 5,19 0,24 0,57 0,012 54 96 14 10 50 32 3
NHAE61-04 6,41 0,043 0,064 0,065 35 58 18 163 51 54
NHAE63-04 6,10 0,046 0,19 0,008 47 8 10 22 26 4
NHAE66-03 6,63 0,015 0,29 0,025 45 20 14 170 53 <1
NHAES2-04 8,42 0,197 0,106 0,008 99 45 13 14 31 42 24
Référence | K ppm | Cappm | Nappm | La| Nd | Pr | Ce Descriptif
NHAE39-03 1 2 1 3,11| 1,00 | 0,40 14,41
NHAES3-04 1 2 3 1,001 0,37 10,12 |1,41
NHAE61-04 3 24 41 0,360,117 0,04 10,45
NHAE63-04 2 10 18 1,46 0,48 10,14 1,50
NHAE66-03 2 1 1 2,361 0,73 10,28 3,28
NHAES82-04 2 28 31 0,631 0,23 10,085]1,03
Descriptif : | Terres rares dans le magnésium.
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 60 x 15 mm
Référence Al Zn Mn Si Fe ppm Cu ppm Ni ppm Be ppm Pb ppm Sn ppm Cd ppm
NHAE-L-02 0,96 0,006 0,012 0,004 145 5 5 1 7 1 <1
NHAEAH-02 5,06 0,51 0,19 1,47 14 189 108 29 130 106 62
NHAEBH-02 5,07 0,50 0,19 1,49 13 188 108 26 129 102 62
NHAE-T-01 4,04 0,28 0,11 1,13 58 45 21 15 51 47 <1
NHAE-Q-02 1,98 0,185 0,09 1,04 17 11 13 12 6 4
NHAE-Y-03 1,38 0,090 0,168 0,83 47 95 4 1 31 23 24
NHAE-S-03 2,05 0,153 0,110 0,56 3 6 12 6 15 8
NHAE-X-02 3,00 0,0179 0,043 1,34 8 21 51 15 18 9 5
Référence | La | Nd | Pr | Ce Descriptif
NHAE-L-02] 0,14 [0,098]0,042] 0,35
NHAEAH-020,013 {0,002 {0,001 {0,011
NHAEBH-02]0,013 {0,002 {0,001 {0,011
NHAE-T-01] 0,08 | 0,03 {0,015 0,15
NHAE-Q-02]0,046 {0,029 {0,009 {0,087
NHAE-Y-03]0,064 {0,027 {0,010 {0,099
NHAE-S-03 {0,040{0,016 {0,006 |0,063
NHAE-X-02]0,030(0,012 {0,004 {0,036
Descriptif : | Terres rares dans le magnésium.
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 60 x 15 mm

10




Référence Al Zn Mn Si Fe ppm Cu ppm Ni ppm Be ppm Pb ppm Sn ppm Cd ppm
NHAJ10-03 0,97 0,010 0,013 0,003 165 5 2 1 5 1 <0,3
NHAJ20-A-03 1,91 0,023 0,109 0,057 99 99 28 33 86 65 137
NHAJ20-B-03 1,92 0,023 0,108 0,057 96 98 28 29 85 65 136

Référence Sr | Kppm | Cappm| Na | Bappm Descriptif
NHAJ10-03 10,008 <1 5 0,0003] ——
NHAJ20-A-03 0,17 <1 2 0,016 | ———
NHAJ20-B-03] 0,17 <1 2 0,017 | ——
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 60 x 15 mm
Référence Al Zn Mn Si Fe ppm Cu ppm Ni ppm Be ppm Pb ppm Sn ppm Cd ppm
NHAJ31-03 2,80 0,034 0,20 0,006 44 320 199 4 50 43 22
NHAJ41-03 4,24 0,079 0,49 0,11 15 9 7 9 54 34 52
Référence | Sr | Kppm| Ca | Na | Bappm Descriptif
NHAJ31-03(0,84 5 0,012 0,006 15
NHAJ41-031,49( <1  ]0,033/0,0009| ————
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 60 x 15 mm

Référence Al Zn Mn Si Fe min Cu ppm Ni ppm Be ppm Pb ppm Sn ppm Cd ppm
NHAJ52-A-03 4,92 0,20 0,14 0,009 56 38 6 6 20 13 41
NHAJ52-B-03 491 0,20 0,14 0,009 54 38 5 6 19 13 41
NHAJ52-C-03 4,90 0,20 0,14 0,009 59 39 6 5 19 14 41

Référence Sr| Kppm | Cappm| Na | Ba ppm Descriptif
NHAJ52-A-031,91 3 26 0,037 30
NHAJ52-B-03|1,90 4 27 0,040 30
NHAJ52-C-031,92 4 27 0,048 29
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 60 x 15 mm
Référence Al Zn Mn Si Fe ppm Cu ppm Ni ppm Be ppm Pb ppm Sn ppm Cd ppm
NHAJ73-03 7,24 0,306 0,384 0,029 71 71 18 15 22 20 9
NHAJ85-03 8,55 0,43 0,351 0,072 12 160 121 19 156 140 <0,3
Référence | Sr | Kppm | Ca | Na Descriptif
NHAJ73-033,08] <1 ]0,075/0,0163
NHAJ85-035,17| <1 ]0,148]0,0130
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm ou 50 x 20 mm

Référence Al Zn Mn Cu Si Fe Ni Sn Pb Be Ce
64xMGQ1 (A) [1,08] [0,23] [0,38] [0,083] [0,06] [0,003] [0,004] [0,019] [0,019] [0,0003] —_—
64xMGQ2 (A) [4,50] [0,105] [0,385] [0,015] [0,04] [0,004] [0,0055] [0,011] [0,011] [0,0012] —_—
64xMGQ3 (A) [8,70] [0,004] [0,205] [0,032] [0,07] [0,009] [0,003] [0,002] [0,002] [0,0035] _—
64xMGQ4 (A) [6,40] [0,185] [0,18] [0,29] [0,06] [0,004] [0,007] [0,026] [0,033] [0,0003] _—
64xMGQ5 (A) [5,70] [0,045] [0,27] [0,0065] [0,05] [0,004] [0,0010] [0,0047] [0,0055] [0,0013] —_—
64xMGQ6 (A) [2,25] [0,075] [(0,35)] [0,004] [0,75] [0,005] [0,0025] [0,006] [0,006] [0,0005] —_—
64xMGQ7 (A) [4,00] [0,063] [0,45] [0,017] [0,65] [0,002] [0,005] [0,012] [0,014] [0,0004] _—
64xMGQS8 (A) [1,02] [0,045] [0,71] [0,0018] [0,04] [0,002] [<0,001] [0,002] [0,001] [0,0002] —_—
64xMGQ9 (A) [2,15] [0,24] [0,070] [0,010] [0,32] [0,005] [0,002] [0,007] [0,010] [0,0015] [0,12]
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Référence| La | Nd Pr Descriptif
64xMGQ1
AZ10A
A
64xMGQ2
AZ50A
(A)
64xMGQ3
AZ90A
A)
64xMGQ4
AZ60A
A
64xMGQ5
AZ60B
A)
64xMGQ6
AS21A
A)
64xMGQ7
AS41A
(A)
64xMGQS8
(A) AZ10-mod
(6A4)XMGQ9 0,081 | (0,101 |[<0,011| AS21B
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 45 x 25 mm
Référence Si Fe Cu Mn Zn Ti Ni Al Pb Descriptif
NCSHS49725-1 0,011 0,0028 0,0012 0,017 0,011 0,00027 0,00035 0,011 0,0052
NCSHS49725-2 0,062 0,027 0,0077 0,085 0,047 (0,00018) 0,011 (0,531) 0,037
NCSHS49725-3 0,023 0,0083 0,0087 0,019 0,012 0,000062 0,0021 0,017 0,0067
NCSHS49725-4 0,034 0,0069 0,014 0,023 0,019 0,0012 0,0044 0,262 0,012
NCSHS49725-5 0,0063 0,0022 0,00063 0,0060 0,0079 0,000072 (0,00033) 0,0059 0,0020
NCSHS49725-6 0,020 0,020 0,025 0,148 0,025 0,0025 0,0052 (1,06) 0,018
NCSHS49725-7 0,030 0,0055 0,0039 0,017 0,013 (0,00010) 0,0013 0,0082 0,0067
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Al Cu Fe Mn Ni Pb Si Zn Ag Be Ca
58AZH1160 0.011 0.0016 0.0071 0.016 0.0004 0.0025 0.019 0.004 —— — ——
58AZH1150 0.0062 0.0003 0.0015 0.0054 (0.0001) (0.0005) 0.0024 0.0046 e — —
58AZH1140 0.017 0.0054 0.0044 0.011 0.0007 0.0013 0.0027 0.0058 — — —
58AZH1130 0.055 0.017 0.015 0.039 0.007 0.0035 0.055 0.02 —_— —_— —_—
58AZH1120 0.063 0.037 0.012 0.062 0.012 0.0073 0.037 0.038 —_— —_— —_—
58AZH1110 0.0052 0.062 0.0054 0.092 0.0041 0.012 0.015 0.058 — R R
58AST4370 0.0082 0.0039 0.0055 0.017 0.0013 0.0067 0.03 0.013 e — —
58AST4360 (1.06) 0.025 0.02 0.148 0.0052 0.018 0.02 0.025 e e e
58AST4340 0.262 0.014 0.0069 0.023 0.0044 0.012 0.034 0.019 —_— —_— —_—
58AST4330 0.017 0.0087 0.0083 0.019 0.0021 0.0067 0.023 0.012 e —_— —
58AST4320 (0.531) 0.0077 0.027 0.085 0.011 0.037 0.062 0.047 — e e
58AST4310b 0.005 0.00097 0.0087 0.022 0.00026 (0.0011) 0.012 0.0012 e — —

Référence | Cd | Ce Cl La Na Sn Ti Zr Descriptif

SSAZH1160 | ———— | ———— |0.0018)| ———— |(0.0001) Magnesium pur Disque ~49 mm @ x ~34 mm
(* RM)

S8AZH1150 | ———— | ———— |0.0011)| ———— |(0.0001) Magnesium pur Disque ~49 mm @ x ~34 mm
(* RM)

SSAZH1140 | ——— [ ——— |0.0015)| ———— |(0.0003) Magnesium pur Disque ~49 mm @ x ~34 mm
(* RM)

SSAZH1130 | ——— | ———— |0.0027)| ———— |(0.0003) Magnesium pur Disque ~49 mm @ x ~34 mm
(* RM)

SSAZH1120 | ———— | ———— |(0.0023)| ———— |(0.0002) Magnesium pur Disque ~49 mm @ x ~34 mm
(* RM)

SSAZH1110 | ———— | ———— |(0.0018)| ———— |(0.0004) Magnesium pur Disque ~49 mm @ x ~34 mm
(* RM)

SSAST4370 (0.00010) [ ———— Magnesium pur Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

SSAST4360 00025 |———— Magnesium pur Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

58AST4340 00012 |———— Magnesium pur Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

58AST4330 (0.0008) | ———- Magnesium pur Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

S8AST4320 (0.00018) | ———— | Magnesium pur Disque 45 mm @ x 25 mm
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(* CRM)

Magnesium pur Disque 45 mm @ x 25 mm

58AST4310b 0.00026 |-——
(* CRM)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Ag Al Be Ca Cd Ce Cu Fe Gd La Mn
58AST9410 e _— —_— e —_— e e _— _— _— —_—
58AST9420 - —_— —_— _— —_— _— - _— _— - —_—
58AST9430 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
58AST9440 R e —_— e —_— e e —_— —_— e e
58AST9450 —_— —_— —_— e —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
58AST9460 e e e e e e e —_— e —_— e
AAD1074 -_— - _— - _— _— - - - - -
AAD1072 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— _— —_— —_— _—
AAD1073 e e e e e e e —_— e e —_—
AAD1075 e —— —_— e _— e _— _— _— _— _—
58AST10310 - - —_— e —_— e - - - e -
58AST10320 - - - - —_— —_— - - - - -
58AST10330 —_— e —_— —_— e —_— R —_— —_— —_— —_—
58AST10340 —_— —_— —_— e —_— —_— e —_— —_— —_— —_—
58AST10360 e e —_— e —_— e e e e e —_—
58AST10350 - - - - —_— e - - - - -
58AST5210 —_— - - —_— —_— 0.149 0.0092 0.0027 - - 0.15
58AST5220 _— _— - —_— - 0.826 0.054 0.0033 - _— 0.093
58AST5230 —_— -_— - —_— —_— 1.28 0.068 0.0041 -_— -_— 0.067
58AST5240 e —_— —_— e e 1.47 0.051 —_— e e 0.062
58AST5250 - - - e —_— 1.54 0.133 - - - 0.214
58AST5260 —_— - - —_— —_— 2.79 -_— - - -_— -
58AST5290 e e —_— e —_— 3.37 e e e e e
58AST5280 —_— —_— —_— —_— —_— 4.16 —_— —_— —_— —_— —_—
AAE1272 e 0.0 R e e 1.79 0.026 e —_— e 0.045
AAE1273 —_— 0.0 —_— _— —_— 1.86 0.022 —_—  — - 0.041
AAC7489 —_— 0.001 - _— —_— 2.57 0.004 - - - 0.012
AAC7514 —_— 0.002 —_— —_— —_— 2.47 0.12 —_— —_— —_— 0.012
AAC7546 —_— 0.003 —_— —_— —_— 1.63 0.058 —_— —_— —_— 0.039
AAC7594 e 0.003 —_— e —_— 322 0.080 —_— —_— e 0.033
AAC7548 _— 0.004 - -_— —_— 2.66 0.022 - - - 0.035
61XMgP6 0.0043 0.0449 - (0.0008) 0.0025 0.0209 0.0067 0.0041 —_— 0.0137 0.0125
61XMgP5 0.0342 0.119 0.0018 —_— 0.0292 0.049 0.092 0.0048 —_— 0.0382 0.201
67XMgK2 — 3.84 0.0025 — —_— 0.70 0.0041 0.0016 0.053 0.34 0.534
67XMgK3 e 4.56 0.0007 e — 0.83 0.0017 0.0024 0.038 0.374 0.516

Référence | Nd | Ni | Pb | Pr | RETot| Si Sn Y | Zn | Zr Descriptif

Yttrium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST9410 0527 | —— | ——

(* CRM)

Yttrium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST9420 1.78 | —— | ——

(* CRM)

Yttrium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST9430 202 |——|——-

(* CRM)

Yttrium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST9440 352 |——|——-

(* CRM)

Yttrium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST9450 43 |——|—-

(* CRM)

Yttrium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST9460 6.69 |———|—-

(* CRM)
AAD1074 (3.4) @.7) | 0.42 | Disque 62mm @ x 6 mm

(* RM EZ33)
AAD1072 (3.4) 2.02 | (0.5) | Pisaue 62 mm @ x 6 mm

(* RM EZ33)
AAD1073 3.7) 323 | (0.6) | Pisaue 62 mm @ x 6 mm

(* RM EZ33)
AAD1075 GB.7) 27 | 0.64 | Pisaue 62 mm @ x 6 mm

(* RM EZ33)

Neodynium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST10310 0.429

(* CRM)

Neodynium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST1032(| 0.71

(* CRM)

Neodynium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST10330| 2.28

(* CRM)
58AST10340f 2.6
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Neodynium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)
Neodynium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST10360{ 3.38
(* CRM)
Neodynium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST10350{ 3.55
(* CRM)
Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST5210 | ——— [ 0.001 559 |——
(* CRM)
58A8T5220 | ———— [0.0009 0.0056)| ———— | ——— | 458 [ ———— | Zinc Alloy Disque 45 mm & x 25 mm
(* CRM)
58AST5230 | ———— [0.0011 0.0047)| ——— | ——— [ 3.63 [ ———— | inc Alloy Disque 45 mm © x 25 mm
(* CRM)
Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST5240 | —— | 0.084 2.69 [——
(* CRM)
Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST5250 | ———— | 0.005 1.46 | ——
(* CRM)
Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST5260 436 [(1.03
(1.0 (* CRM)
Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST5290 437 | 0.81
(* CRM)
Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST5280 352 | 0.63
(* CRM)
AAER272 | —— (0003 |~ |——| 33) | 00 |-——|————| 258 | 054 | Disaue 62mm & x6mm
(* RM EZ33)
AAE273 | —— [0002 | ———|——]| 36 | 00 |- || 287 | 054 | Disaue 62mm & x6mm
(* RM EZ33)
AAC7489 | ———[0.015 |—= |—=| .00 | 0.002 0.46 | Disque 62mm @ x 6 mm
(* RM EK41)
AACT514 | ———[0.002 [ —— |—=| @7 | 0.002 0.42 | Disque 62mm @ x 6 mm
(* RM EK41)
AAC7546 | ———[0.004 [ —— |—=| (3.0) | 0.001 0.34 | Disque 62mm @ x 6 mm
(* RM EK41)
AAC7594 | ———[0.001 [—— |—=| 6.0) | 0.002 031 | Disque 62mm @ x 6 mm
(* RM EK41)
AAC7548 |———10.001 | —— |—=| @8 | 0.002 0.16 | Disque 62mm @ x 6 mm
(* RM EK41)
61XMgP6  [0.02380.0025[0.0120| ——— | ———— | 0.044 [0.0091[0.0375|0.010 | ~——— [ L0t A Disque 50 mm & x 20 mm or 40 mm & x 15 mm
(* CRM)
61XMgP5  [0.04460.0176[0.0357| ——— | ———= | 0.004 |0.0352[0.0132]0.099 | -——— [0t A Disque 50 mm & x 20 mm or 40 mm & x 15 mm
(* CRM)
Lot A, Fonte Disque ~50 mm @ x ~20 mm or ~40 mm @ x ~15 mm
67XMgK2 |0.125 |0.0033| ——— [0.053 | —— | 0.057 [—— | ——|0.132 | —-
8 (* CRM)
Lot A, Fonte Disque ~50 mm @ x ~20 mm or ~40 mm @ x ~15 mm
67XMgK3 |0.175 [0.0016| ——— [ 0.069 | —— | 0.068 | ——— | ——— [0.050 | ——-
8 (* CRM)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Al Be Ca Cd Cu Fe Mn Ni Pb Si Sn
AAD3738 10.38 —_ —_ —_ 0.031 S 0.21 0.004 — 0.085 —_
AACS211 2.07 —_ —_ S 0.033 (0.02) 0.20 0.007 — 0.090 —_
AACS8209 2.55 — — — 0.012 (0.02) 0.15 0.001 — 0.058 S
58AZH2050M 10.4 0.0007 — —_ 0.307 0.0081 0.71) 0.019 — 0.41 —_
58AST3350 2.58 0.0012 — — 0.039 0.033 0.23 0.014 — 1.83 —_
58AST3340 437 0.0009 — — 0.103 0.022 033 0.0038 — 1.22 —
58AST3330 1.09 (0.0005) — — 0.016 (0.0034) (0.50) (0.0013) — 0.68 —_
58AST3320 5.82 0.00018 — — 0.0016 0.0077 0.095 0.0012 — 1.54 —
58AST3310 3.69 0.00011 — — 0.0084 0.007 0.59 0.0012 — 0.54 —_
58AST1260 4.56 0.0009 S S 0.013 0.025 (0.65) 0.0025 — 0.241 —
58AST1240 733 0.00015 — — 0.02 0.015 0.182 (0.0015) — 0.27 —
58AST1220 2.55 0.0009 — — 0.0081 0.0089 0.338 0.0008 — 0.173 —
58AST1210 6.1 (0.0020) — — 0.0029 (0.039) 0.92 0.0012 — 0.034 —
58AST2000a 5.96 (0.00024) — — 0.0035 0.007 0.02 0.00094 — 0.097 —_
58AST1250 6.29 (0.0010) —_ —_ 0.02 (0.016) 0.428 (0.0068) — 0.286 —
58AST2150 11.52 (0.0023) — — 0.295 (0.020) (0.68) 0.018 — 0.176 —
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Référence | Zn | Ag | Ce | Hg | La | Sr | Ti | Zr Descriptif
AAD3738 032 Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM AM100M)
AACS211 023 Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM)
AACS209 0.18 Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM)
s8AzH2050M 0.201 Aluminum Alloy Disque ~49 mm @ x ~34 mm
(* RM)
S8AST3350 |0.152 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)
S8AST3340 025 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)
S8AST3330 | 0339 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)
S8AST3320 | 0.128 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)
S8AST3310 | 0.102 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)
58AST1260 | 0.106 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)
58AST1240 |0.171 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)
58AST1220 |0.237 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)
58AST1210 | 0.056 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)
58AST2000a |0.0068 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)
S8AST1250 | 0271 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)
58AST2150 | 0217 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Al Zn Be Ca Cd Cu Fe Mn Ni Pb Si
AASM183-D (8.0) (3.0) — — —— — —— 0.2) 0.005 —— R
AASM183-C (8.0) (3.0) e e — e e 0.2) 0.005 — e
AASM183-B (8.0) (3.0) e e — e — 0.2) 0.005 — e
AASM145 (6.7) 24 0.003 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
AAC7643 (3.0 (1.0) —_— —_— —_— 0.026 —_— 0.32 0.005 —_— 0.14
AAC7641 (3.0) 1.36 — —— —— —— — — — — —
AAC7640 (3.0) 0.76 — e — — e 0.4) — — —
AAC7639 2.39 (1.0) — — e — — 0.4) — — —
AACT7574 3.36 (1.0) —_— —_— —_— —_— —_— 0.4) —_— —_— —_—
AAC3731G 7.54 2.60 e —_— —_— 0.011 e 0.12 0.012 e 0.091
AAC3731D 7.66 2.62 R R R 0.011 —_— 0.12 0.012 R 0.093
AAC3681D 5.99 3.32 — — — 0.19 e 0.16 e — 0.47
58AZH2040M 9.0 0.46 0.0013 R —_— 0.222 0.01 0.57 0.015 e 0.285
58AZH2030M 6.97 0.71 0.0017 —_— —_— 0.151 0.018 0.374 0.0096 —_— 0.183
58AZH2020M 5.06 0.95 0.0022 —_— —_— 0.085 0.028 0.256 0.0047 e 0.10
58AZH2010M 3.04 1.21 0.0032 e — 0.0096 0.035 0.082 0.0006 e 0.037
58AST2160 9.07 0.98 0.0029 —_— —_— 0.0098 0.039 0.61 0.0036 e 0.43
S8AST2130 6.96 1.94 0.001 R R 0.164 0.023 0.231 (0.013) R 0.28
S8AST2120 7.18 2.99 0.00044 — — 0.087 0.013 0.339 0.0045 —_— 0.097
58AST2110a 4.45 4.1 (0.00015) —_— — 0.00072 0.0029 0.077 0.00042 e 0.019
58AST1270 1.36 0.492 0.0033 —_— —_— 0.01 0.0049 0.13 0.01 —_— 0.065

Référence | Sn | Ag | Ce | Hg | La | Ti | Zr Descriptif

AASMI83-D Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM)

AASMI83—C Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM)

AASMI83-B Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM)

AASMI45 Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM)

AACT643 Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM AZ31)
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AAC7641 Disque 62 mm @ x 6 mm
(*RM AZ31)

AAC7640 Disque 62 mm @ x 6 mm
(*RM AZ31)

AAC7639 Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM)

AAC7574 Disque 62 mm @ x 6 mm
(*RM)

AAC3731G Disque 62 mm @ X 6 mm
(* RM AZ63)

AAC3731D Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM AZ63)

AAC3681D Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM AZ63)

58AZH2040M Aluminum Alloy Disque ~49 mm @ x ~34 mm
(*RM)

58AZH2030M| Aluminum Alloy Disque ~49 mm @ x ~34 mm
(*RM)

58AZH2020M| Aluminum Alloy Disque ~49 mm @ x ~34 mm
(*RM)

58AZH2010M Aluminum Alloy Disque ~49 mm @ x ~34 mm
(* RM)

58AST2160 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

58AST2130 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

58AST2120 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

58AST2110a Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

58AST1270 Aluminum Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

Descriptif :

Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Mn Al Cu Fe Ni Pb Si Sn Zn Ag Ca
AAC7857 1.07 (0.1) (0.03) — (0.001) R (0.05) —— (0.1) R —_—
AAC8016 (1.3) 0.03 0.070 _— 0.011 e 0.064 — 0.11 _— —_—
AAC8095 (1.6) 0.17 0.012 —_— 0.005 e 0.052 — 0.029 — —
AASMD3A 1.69 0.08 0.032 -— 0.002 e 0.034 — 0.058 -— —_—
AAC8096 1.88 (0.1) (0.04) — (0.003) - (0.05) - (0.1) ——— —_—

Référence | Cd Ti Zr Descriptif
AACTS57 Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM MIA)
AACS016 Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM MIA)
AACS095 Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM MIA)
AASMD3A Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM MIA)
AACS096 Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM MIA)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :
Référence Sr Descriptif
S8ASTS8240 0.028 Strontium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
S8ASTS8230 0.0066 Strontium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST8220 0.015 Strontium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
58AST8210 0.0014 Strontium Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
Descriptif :
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Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques :
Référence Zn Ag Al Be Ca Cu Fe Mn Ni Pb Si
AASM175 (2.0) — 0.21 -— _— (0.03) — 0.2) — — (0.1)
AASM176 (3.0 —_— 0.19 —_— —_— (0.03) —_— 0.2) —_— —_— (0.1)
AAC7510 3.04 e e 0.11 e 0.019 e —_— 0.001 e —_—
58AST5110 4.71 —_— —_— —_— _— _— _— _— _— _— _—
58AST7350 4.76 e 0.106 e e 4.17 0.016 0.133 0.0022 e 0.215
58AST7340 5.52 —_— 0.148 — -— 3.71 (0.019) 0.25 0.018 _— 0.332
58AST7330 6.01 —_— 0.205 —_— —_— 2.76 0.019 0.57 0.055 —_— 0.144
58AST5130 6.08 e e _— _— e —_— —_— 0.025 e _—
5S8AST5120 6.15 —_— e e —_— — — — — — 0.0015
58AST7320 6.68 e (0.036) e —_— 3.45 0.0069 0.361 0.00024 e 0.066
58AST5310 7.02 —_— —_— —_— —_— —_— 0.011 — — _— 0.025
Référence | Sn Sr Zr Descriptif
AASMI75 Disque 62 mm @ x 6 mm
(*RM)

AASMI176 Disque 62 mm @ x 6 mm
(*RM)

AACT510 Disque 62 mm @ x 6 mm
(* RM ZK60)

s8ASTS0 ———— | ———— | 0.17 Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

58AST7350 Copper/Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

58AST7340 Copper/Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

58AST7330 Copper/Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

58AST5130 ———— | ——— | 036 Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

58AST5120l ———— | ———— | 02 Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

58AST7320 Copper/Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

58ASTS3100 Zinc Alloy Disque 45 mm @ x 25 mm
(* CRM)

Descriptif :
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