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Base Ti

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :

 Référence C Mn Cr Cu Mo Fe Al V Sn Si N

SRM173b−EPUISE−SOLD_OUT 0,025 −−−− −−−− 0,008 0,013 0,23 6,36 4,31 (0,03) 0,046 0,015

SRM176−EPUISE−SOLD_OUT 0,015 0,0008 −−−− 0,003 0,0003 0,070 5,16 −−−− 2,47 −−−− 0,010

SRM647 0,006 −−−− −−−− −−−− 1,96 0,075 5,88 <0,02 2,02 −−−− <0,01

SRM648 0,011 −−−− 3,84 −−−− 3,75 0,15 5,13 −−−− 1,98 0,027 (0,01)

SRM650 −−−− 0,016 0,002 0,033 0,002 0,024 <0,01 0,009 0,03 0,004 −−−−

SRM651 −−−− 0,005 0,037 0,032 0,031 0,058 <0,006 0,021 0,026 0,011 −−−−

SRM652−EPUISE−SOLD_OUT −−−− 0,046 0,082 0,081 0,039 0,67 0,039 0,024 0,053 0,16 −−−−

SRM649 0,011 (<0,01) 2,96 (<0,001) −−−− 0,153 3,08 15,1 3,04 −−−− (0,01)

SRM173C 0,027 (0,002) 0,0165 0,0040 0,0068 0,2130 6,245 4,154 0,010 0,019 0,028

 Référence W Zr H Ni B Ti Co O Ru  Descriptif

SRM173b−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Al−V − 50 g

SRM176−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Al−Sn − 100 g

SRM647 −−−− 3,90 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Al−Mo−Sn−Zr − 50 g

SRM648 −−−− 1,84 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Al−Sn−Zr−Cr−Mo − 50 g

SRM650 1,55 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Non allié A − 30 g

SRM651 0,39 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Non allié B − 30 g

SRM652−EPUISE−SOLD_OUT 0,5 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Non allié C − 30 g EN PREPARATION

SRM649 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  V−Al−Cr−Sn − 50 g

SRM173C (0,002) 0,0053 (0,006) 0,0203 (<0,0005) 89,15 (0,002) 0,164 (0,0006)  6Al−4V − 50 g

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  50 g

 Référence C Si Cr Mo Al Fe N Zr  Descriptif

NCSHC23901 0,013 0,28 1,55 2,53 6,42 0,473 0,010 0,276  GBW02501

NCSHC23902 0,0123 0,275 −−−− 3,40 6,33 0,057 0,021 1,71  GBW02502

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  100 g

 Référence Fe Cu Cr V Al C Si Mo Sn N Zr

IA174A(C)−EPUISE−SOLD_OUT 0,15 (<0,01) (<0,01) −−−− 0,013 0,009 (<0,01) (<0,01) (<0,01) 0,0089 (<0,01)

IA175B(C) [0,153] [0,003] [0,003] [4,02] [6,15] [0,031] [0,011] [0,004] [0,016] [0,006] −−−−

IA176A(C)ÉPUISÉ 0,19 (<0,01) −−−− 4,15 6,10 0,009 0,016 (<0,01) −−−− 0,0140 (<0,01)

IA177A(C)−EPUISE−SOLD_OUT 0,045 (<0,01) (<0,01) 0,006 5,87 0,008 0,089 2,00 1,97 0,0084 4,05

IA178A(C)−EPUISE−SOLD_OUT 0,53 0,49 (0,008) 5,43 5,45 0,012 0,022 0,009 2,00 0,0114 (<0,01)

IA174B(C) 0,132 0,003 0,016 <0,005 0,016 0,007 0,003 <0,002 0,004 0,013 <0,001

IA176B(C) 0,19 (0,002) (0,005) 4,15 6,10 0,009 0,016 (<0,01) (0,01) 0,014 (<0,01)

IA177B(C) [0,032] [0,007] [0,008] [0,006] [6,1] [0,010] [0,08] [1,93] [1,96] [0,004] [4,00]

IA177C(C) [0,034] [0,002] [0,012] [0,021] [6,02] [0,005] [0,084] [1,95] [2,02] [0,002] [3,99]

IA178B(C) 0,56 0,51 0,015 5,56 5,58 0,03 0,025 0,008 2,00 0,008 0,004

IA174C(C) [0,28] [0,001] [0,008] [0,002] [(0,003)] [0,006] [(0,01)] [(0,002)] [0,02] [0,004] −−−−

IA175C(C) [0,34] [0,005] [0,05] [3,95] [6,34] [0,015] [0,024] [0,010] [(0,01)] [0,008] [0,003]

IA303A(C) 0,051 0,002 0,021 0,005 0,008 0,011 0,004 0,001 <0,005 0,0069 (0,001)

IA271A(C) 0,31 0,004 0,016 0,09 5,28 0,026 0,021 0,011 2,49 0,012 0,015

IA314A(C) [0,45] [0,003] [3,1] [5,0] [5,5] [0,01] [0,02] [4,8] [<0,01] [0,023] [(0,002)]

IA269A(C) 0,133 0,003 0,010 1,00 7,79 0,015 0,080 1,02 (0,01) 0,004 0,0010

IA285A(C) [0,037] [0,011] −−−− [(0,01)] [5,82] [0,007] [(0,01)] [0,76] −−−− [0,004 [(0,003)]

IA261A(C) 0,19 0,002 0,013 2,48 3,00 0,007 0,012 0,003 0,008 0,007 (0,002)

IA297A(C) [1,88] [(0,002)] [0,007] [9,7] [3,14] [0,014 [0,020] −−−− −−−− [0,008] [(0,002)]

IA286A(C) [0,09] −−−− [6,3] [8,1] [3,2] [0,009] [0,03] [4,1] −−−− [0,009] [4,0]

IA262A(C) 0,21 0,010 0,007 0,01 7,100 0,012 0,047 4,18 0,02 0,008 <0,005
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 Référence O H Ni Co Nb Pd P S Ti Y Mn

IA174A(C)−EPUISE−SOLD_OUT 0,30 0,0057 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

IA175B(C) [0,165] [0,006] [0,003] [(0,003) [<0,01] [<0,005] [<0,01] [<0,005] [>89,0] [<0,0005 −−−−

IA176A(C)ÉPUISÉ 0,13 0,0049 0,007 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

IA177A(C)−EPUISE−SOLD_OUT 0,15 0,0060 (0,004) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

IA178A(C)−EPUISE−SOLD_OUT 0,19 0,0086 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

IA174B(C) 0,335 0,0018 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,002

IA176B(C) 0,13 0,0049 (0,004) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

IA177B(C) [0,10] [0,014] [0,004] −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

IA177C(C) [0,106] [0,0015] [0,011] −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− [(0,0002)] [0,001]

IA178B(C) 0,157 0,0028 0,017 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,003

IA174C(C) [0,33] [0,0024] [0,006] −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− [(0,0004)] [0,002]

IA175C(C) [0,153] [0,0039] [0,028] −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− [0,0074]

IA303A(C) 0,134 0,0011 0,022 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− (0,0003) 0,002

IA271A(C) 0,16 0,013 0,035 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,002

IA314A(C) [0,16] [0,004] [0,003] −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− [<0,005] [(0,002)]

IA269A(C) 0,104 0,0059 0,010 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− (0,001)

IA285A(C) [0,075] [0,0038] [0,007] −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

IA261A(C) 0,10 0,0023 0,006 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− (0,001) 0,0011

IA297A(C) [0,109] [0,0044] [0,004] −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− [0,007]

IA286A(C) [0,088] [0,0040] [(0,01)] −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

IA262A(C) 0,094 0,0072 0,006 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− (0,0004) 0,007

 Référence  Descriptif

IA174A(C)−EPUISE−SOLD_OUT  Ti−CP−4

IA175B(C)  Ti−6−4 RESTE 1 EN STOCK

IA176A(C)ÉPUISÉ  Ti−6−4−ELI

IA177A(C)−EPUISE−SOLD_OUT  Ti−6−2−4−ELI

IA178A(C)−EPUISE−SOLD_OUT  Ti−6−6−2

IA174B(C)  Titane

IA176B(C)

IA177B(C)  Titane

IA177C(C)  Titane

IA178B(C)  Ti−6−6−2

IA174C(C)  Titane

IA175C(C)  Ti−6−4

IA303A(C)

IA271A(C)

IA314A(C)

IA269A(C)

IA285A(C)

IA261A(C)

IA297A(C)

IA286A(C)

IA262A(C)

Descriptif :  Tous ces échantillons sont également disponibles sous les formes Ø 31 x 2,25 mm pour Fluo X et Ø 31 x 18,75 mm pour SEO.

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  50 g

 Référence Al Mo Si Sn Zr V Fe Nb  Descriptif

C101P3180 6,5 −−−− −−−− −−−− −−−− 4,08 0,19 −−−−  Alloy type 318

C101P5510 4,04 3,8 0,48 3,89 −−−− −−−− 0,05 −−−−  Alloy type 551

C101P6790 2,35 1,0 0,2 10,88 4,88 −−−− 0,02 −−−−  Alloy type 679

C101P6850 6,11 0,48 0,21 −−−− 5,05 −−−− 0,02 −−−−  Alloy type 685

C101P8290 5,62 0,25 0,28 3,49 2,98 −−−− 0,02 0,97  Alloy type 829

C101P8110 7,97 0,97 −−−− −−−− −−−− 1,02 0,08 −−−−  Alloy type 811

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  50 g

 Référence C Mn Cr Cu Mo Fe Al V Sn Si N

SRM2431 0,006 (<0,01) (<0,01) (<0,01) 6,01 0,056 5,73 (<0,01) 1,98 0,088 −−−−

SRM2432 0,008 (<0,01) (<0,01) (<0,005) −−−− 1,77 3,15 10,00 −−−− 0,029 −−−−

SRM2433 −−−− −−−− −−−− −−−− 0,99 0,063 7,63 0,98 −−−− −−−− −−−−

 Référence W Zr Ni B  Descriptif

SRM2431 (<0,001) 4,06 (<0,01) −−−−  6Al−2Sn−4Zr−6Mo

SRM2432 (<0,001) (<0,01) (<0,01) (<0,001)  10V−2Fe−3Al

SRM2433 −−−− −−−− −−−− −−−−  Al−Mo−V
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Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  30 g

 Référence P2O5 Fe2O3 TiO2 SiO2  Descriptif

NCSHC38901−EPUISE−SOLD_OUT 0,050 0,077 99,60 0,063

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  50 g

 Référence Al V Fe Cu Ni Cr Mo N Sn Si W

BCS356 6,25 4,05 0,124 0,0055 0,0070 0,0112 0,0020 0,0103 0,0155 0,0200 0,0010

BCS357 5,46 3,53 0,202 0,0537 0,0511 0,0521 0,053 0,0148 0,0620 0,0500 <0,001

 Référence C H O B Zr Y  Descriptif

BCS356 0,0085 0,0019 0,2000 <0,0005 <0,0005 −−−−

BCS357 0,0072 0,0012 0,2500 0,0013 0,0455 0,0046

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  10 g

 Référence H  Descriptif

SRM2452 0,00625  Hydrogène dans le titane

SRM2453 0,0114  Hydrogène dans le titane

SRM2454 0,0211  Hydrogène dans le titane

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  35 g

 Référence N O H ppm  Descriptif

GBW02601 0,017 −−−− −−−−  Azote dans le titane non allié

GBW02602 0,020 −−−− −−−−  Azote dans l'alliage (Ti−5Al−4V)

GBW02603−EPUISE−SOLD_OUT −−−− 0,1190 −−−−  Oxygène dans l'alliage (Ti−5Al−4V)

GBW02604−EPUISE−SOLD_OUT −−−− 0,2730 −−−−  Oxygène dans le titane non allié

GBW02605−EPUISE−SOLD_OUT −−−− 0,3160 −−−−  Oxygène dans le titane non allié

GBW02610−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− 62  Hydrogène dans le titane

GBW02611−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− 94  Hydrogène dans le titane

GBW02612−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− 133  Hydrogène dans le titane

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Batonnet Caractéristiques :  25 g

 Référence O ppm N ppm H ppm  Descriptif

AR637 597 101 16  0,100g

AR642 1500 103 47

AR648 1780 58 147

AR649 1200 44 147

AR650 851 96 58

AR651 1275 51 29  0,100 g

AR647 1761 46 90

Descriptif :
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  45 g

 Référence Al V Fe Cu Cr Ni Mo N Sn Si Zr

BNM008 6,25 4,05 0,1240 0,0055 0,0112 0,0070 0,0020 0,0103 (0,0155) (0,0200) (<0,0005)

BNM009 5,46 3,53 0,2020 0,0537 0,0521 0,0511 0,0527 0,0147 (0,0620) (0,0500) (0,0455)

 Référence Y B W C H O  Descriptif

BNM008 −−−− (<0,0005) (0,0010) (0,0085) (0,0019) (0,200)  Alliage TiAl6V4

BNM009 (0,0046) (0,0013) (<0,0010) (0,0072) (0,0011) (0,2500)  Alliage TiAl6V4

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  10 g

 Référence CeO2 ppm Pr6O11 ppm Tb4O7 ppm Dy2O3 ppm SiO2 base CaO ppm Fe2O3 ppm NiO ppm CuO ppm PbO ppm  Descriptif

NCSHC44901 4,80 10,4 10,50 21,6 0,00340 8,15 6,19 9,8 1,51 2,81  Yttrium Oxide

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  50 g

 Référence Ni Fe Co Mn  Descriptif

NCSHC55902 1,51 0,813 0,102 0,030  Tungsten Alloy

NCSHC55903 3,00 1,63 0,302 0,040  Tungsten Alloy

NCSHC55904 4,50 2,43 0,400 0,050  Tungsten Alloy

NCSHC55905 6,01 3,22 0,502 0,060  Tungsten Alloy

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  5 g

 Référence La2O3 ppm CeO2 ppm Pr6O11 ppm Nd2O3 ppm Sm2O3 ppm Gd2O3 ppm Tb4O7 ppm Dy2O3 ppm Ho2O3 ppm Er2O3 ppm Tm2O3 ppm

NCSHC63901 12,8 3,4 15,2 11,8 15,3 16,8 12,2 11,3 15,0 12,6 10,2

NCSHC63902 67,8 −−−− 64 67 65,8 69 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

 Référence Yb2O3 ppm Lu2O3 ppm Y2O3 ppm Na2O ppm SiO2 acide SiO2 base CaO ppm Fe2O3 ppm NiO ppm CuO ppm ZnO ppm

NCSHC63901 16,3 11,6 17,2 31,1 0,00300 (0,00405) 13,0 7,2 9,6 6,7 15,6

NCSHC63902 −−−− −−−− 72 48,0 21,7 −−−− 53 45,9 −−−− −−−− −−−−

 Référence PbO2 ppm  Descriptif

NCSHC63901 8,0  Europia

NCSHC63902 −−−−  Cerium Oxide

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  50 g

 Référence Al Cr Mn Mo Sn V Zr Fe Si C  Descriptif

NCSHC57904 0,14 0,060 0,048 0,059 0,060 0,058 0,056 0,10 −−−− 0,031

NCSHC57905 5,60 −−−− −−−− −−−− 2,74 −−−− −−−− 0,24 −−−− 0,0093

NCSHC57906 6,79 −−−− −−−− 1,71 −−−− 2,25 2,18 0,040 −−−− 0,0060

NCSHC57907 3,13 2,95 −−−− −−−− 3,15 14,99 −−−− 0,077 −−−− 0,015

NCSHC57908 1,82 −−−− 1,20 −−−− −−−− −−−− −−−− 0,041 −−−− 0,0063

NCSHC57909 6,20 −−−− −−−− −−−− −−−− 4,02 −−−− 0,17 −−−− 0,013

NCSHC57910 6,33 1,49 −−−− 2,66 −−−− −−−− −−−− 0,46 0,30 0,018

NCSHC57911 6,66 −−−− −−−− 3,41 −−−− −−−− 1,80 0,048 0,29 0,0084

Descriptif :
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