TECHLAB

Matériaux de Référence Certifiés & Equipements de Laboratoire

4C la Tannerie

BP 30 055

St Julien—les—Metz

F - 57072 METZ Cedex 3

e—mail

url : www.techlab fr
: techlab @techlab.fr
Tél. 03 87 36 23 90
Fax 03 87 75 54 29

Base Ni
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 38 x 12 mm
Référence C Mn Fe S Si Cu Cr Al Ti Co Mo
BS718A-EPUISE-SOLD_OUT 0,036 0,08 19,21 0,001 0,12 0,06 18,19 0,57 1,02 0,32 3,06
BS718B 0,036 0,125 19,64 0,001 0,12 0,044 17,60 0,57 0,95 0,19 2,93
BS725 0,010 0,08 8,0 0,002 0,02 0,014 20,72 0,13 1,52 0,02 7,97
Référence Nb P B Ni N A% Descriptif
BS718A-EPUISE-SOLD_OUT]5,19| 0,007 |0,0046 |52,0] —— |(0,03) | Type 718
BS718B 5,29((0,006)[0,0042 |52,1 | ——— | ———— | In 718 Alloy
BS725 3,521 0,004 1(0,002)]58,010,0051 | ————
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 34 x 13 mm
Référence C Mn Si P S Cr Mo Cu Co B Nb
CTV96612-EPUISE-SOLD_OUT 0,039 0,07 0,08 0,012 0,002 20,59 3,42 0,02 0,01 <0,0005 0,06
CTD 0,072 0,07 0,22 0,008 0,008 21,50 2,14 0,06 0,01 0,0035 1,23
CTE 0,026 0,25 0,02 0,014 0,012 23,06 1,80 0,10 0,10 0,0070 0,78
CT347-EPUISE-SOLD_OUT 0,020 0,76 0,82 0,013 0,024 0,59 2,50 0,54 0,56 — 0,63
Référence Ti| Fe | Al A\ Se Descriptif
CTV96612-EPUISE-SOLD_OUT|0,02| 17,76 |0,026|58,28 | -——— | ———
CTD 2,12 —— | 1,15 |55,07| —— | ——
CTE 2,72 ——— 10,78 |54,68| ——— | —-
CT347-EPUISE-SOLD_OUT 0,62|———10,13 |48,70| 0,10 | 0,27
Descriptif :
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 41 x 16 mm
Référence C Mn S Si Cu Cr Al Ti P Ni Descriptif
HTHHS157A 0,067 0,95 0,003 0,43 0,33 21,48 0,45 0,55 0,012 29,31
HTHHS5179A 0,042 0,87 0,003 0,38 0,26 22,20 0,30 0,46 0,012 34,13
HTHHS5196A 0,036 1,05 0,002 0,45 0,24 20,66 0,31 1,13 0,011 31,46
HTHHS300A 0,026 0,86 0,003 0,35 0,28 18,18 0,45 0,54 0,013 33,56
Descriptif :
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 41-38 x 13—19 mm
Référence C Si Mn P S Cr Mo Ni Al B Co
SS345 0,153 — e e e 9,95 3,01 Rem 5,58 0,019 14,71
SS346A (0,15) R R — —_ (10) 3) Rem (5.5) —_ (15)
SS350 0,138 0,110 0,019 — — 13.43 429 70,8 597 0,013 0,338
SS351 (0,025) 0,14 0,037 (0,006) 0,0006 18,12 3,06 53,1 0,55 0,0051 0,136
SS363/1 0,140 0,028 1,26 —— (0,002) (0,05) —— 64,7 0,027 — 0,032
SS387-EPUISE-SOLD_OUT 0,30 0,28 0,08 (0,007) 0,003 12,46 5,83 41,9 0,24 0,016 0,21
SS387/1 0,033 0,06 0,025 0,0033 0,0028 11,35 5,83 41,2 0,24 0,017 0,020
SS310/1 0,068 0,46 0,35 — e 19,45 — 58,6 1,06 e 17,0
IMZ203 0.061 (0.019) — — (0.0006) 11.80 4.32 —_— 6.13 0.0077 (0.024)
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Référence Cu Nb Ti A% w Zr Fe Pb ppm Bi ppm Ag ppm Se ppm
SS345 —_— —_— 5) 1,00 —_— 0,044 —_— 0,21 <0,2 <0,2 <0,5
SS346A —_— —_— 5) (1) —_— —_— —_— 22,2 10 42,5 5,7
SS350 —_— 2,17 0,87 —_— 0,094 0,072 1,50 —_— —_— —_— —_—
SS351 0,016 5,20 1,06 —_— —_— e 18,26 e e e —_—
SS363/1 31,90 e (0,03) e —_— —_— 1,86 e —_— e —_—
SS387-EPUISE-SOLD_OUT 0,032 e 2,95 e —_— e 36,0 0,8 <0,3 <0,2 e
SS387/1 0,0076 —_— 3,00 —_— —_— —_— 38,4 (0,3) —_— —_— —_—
SS310/1 —_— e 2,43 —_— —_— —_— 0,25 R —_— —_— —_—
IMZ203 —_— 2.04 0.62 —_— —_— 0.059 0.032 —_— —_— —_— —_—
Référence Te ppm Tl ppm Sb ppm As ppm Cd ppm Ga ppm Sn ppm Zn ppm Mg ppm Ca ppm In ppm
SS345 <0,2 <0,2 <2 2) <0,1 8,2 6 <0,5 5,5 (<5) —_—
SS346A 9,3 1,9 45 50,4 0,37 49,6 93 28,8 130 (20) (20)
SS350 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— - —_— —_—
SS351 —_— R —_— e e e R e —_— e e
SS363/1 —_— e —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
SS387-EPUISE-SOLD_OUT —_— e e e e e e e e e e
SS387/1 R R 3 R —_— e R —_— —_— —_— R
SS310/1 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
IMZ203 —_— —_— —_— —_— —_— —_— e —_— —_— —_— —_—
Référence Descriptif
SS345 IN 100 alloy
SS346A IN 100 alloy
SS350 IN 713 alloy
SS351 IN 718 alloy
SS363/1 Monel alloy 400
SS387-EPUISE-SOLD_OUT]| Nimonic 901 alloy
SS387/1 Nimonic 901 alloy
SS310/1 Nimoric '90' alloy
IMZ203 1/4 section of 90 mm @ x 20 mm
(* CRM)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 38 x 15 mm
Référence C Mn S Si Cu Fe Cr Co Ti B Mg
BS200A 0,077 0,15 0,004 0,007 0,004 0,076 (0,001) 0,057 0,043 0,0044 0,013
BS200-1 0,042 0,113 0,001 0,039 0,008 0,050 0,001 0,090 0,021 0,0033 0,031
BS200-2 0,051 0,242 0,007 0,060 0,052 0,120 0,010 0,104 0,020 0,0040 0,036
BS200-3 0,014 0,16 0,004 0,011 0,108 0,142 0,009 0,103 0,024 0,0041 0,023
BS200—4 0,11 0,31 0,008 0,100 0,049 0,290 0,130 0,091 0,019 0,0037 0,030
Référence| P Mo v Al Nb Pb W Descriptif
BS200A  [<0,003]<0,002 [0,001| 0,029 |(0,001)<0,0005| <0,01 | Nickel 200— & 38 x 12 mm
BS200-1 |(0,002)| 0,001 [0,001] 0,005 |(0,002)| 0,0012 [<0,001 | Nickel 200— @ 38 x 20 mm
BS200-2 |(0,003)](0,001)]0,002| 0,006 |(0,002)] 0,0007 [<0,001 | Nickel 200— @ 38 x 20 mm
BS200-3 | 0,002 |(0,002)]0,003(0,007){(0,002)] 0,0009 [<0,001 | Nickel 200— @ 38 x 20 mm
BS200-4 | 0,003 | 0,001 [0,003[(0,007)] 0,002 | 0,0010 {<0,001| Nickel 200— @& 38 x 20 mm
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 38 x 12 mm
Référence C Mn Fe Si S Cu Cr Al Ti Mo Co
BS690 0,025 0,20 9,49 0,39 0,0010 0,28 30,10 0,26 0,32 0,16 0,076
BS825A-EPUISE-SOLD_OUT 0,030 0,62 30,2 0,45 <0,001 2,32 21,39 (0,26) 1,05 2,93 0,25
BS825B-EPUISE-SOLD_OUT 0,024 0,49 35,0 0,24 <0,001 1,64 20,1 (0,10) 0,72 2,69 0,13
BS925 0,011 0,50 26,92 0,11 0,0020 1,74 20,82 0,17 2,20 3,00 0,34
BS825C 0,024 0,49 35,1 0,24 0,0004 1,64 20,06 (0,10) 0,74 2,70 0,13
Référence Nb P Ta Ni B A\ Mg (0] N W Sn
BS690 0,19 0,011 —_— 58,5 e —_— —_— —_— —_— —_— —_—
BS825A-EPUISE-SOLD_OUT 0,24 0,017 R 39,8 (0,0020) 0,13 R e —_— e e
BS825B-EPUISE-SOLD_OUT (0,04) 0,014 —_— 38,8 —_— (0,024) (0,002) (0,001) 0,0072 —_— —_—
BS925 0,23 0,016 —_— 43,53 0,002 0,03 —_— (0,0075) 0,0042 0,47 (0,002)
BS825C (0,04) 0,013 —_— 38,7 (0,0004) (0,03) (0,002) (0,001) 0,0070 —_— —_—




Référence Descriptif
BS690 Cr/Fe
BS825A-EPUISE-SOLD_OUT]
BS825B-EPUISE-SOLD_OUT]
BS925
BS825C Cr/Fe alliage nickel
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 38-41 x 12 mm
Référence C Mn Fe S Si Cu Cr Co Mo W Al
BSH-1B 0,006 0,82 1,00 0,0005 0,049 (0,01) <0,01 <0,02 26,52 —_— 0,12
BSH-2B-EPUISE-SOLD_OUT 0,006 0,57 6,52 0,0010 0,056 0,10 15,43 0,39 15,54 4,13 0,125
BSH-3B 0,078 0,11 19,92 0,0005 0,63 0,27 22,23 1,96 8,84 0,49 0,14
BSH-4B-EPUISE-SOLD_OUT 0,021 1,40 19,4 0,0014 0,24 1,86 22,2 1,79 6,6 0,49 0,12
BSH-6A 0,005 0,31 4,34 <0,002 (0,03) 0,070 21,37 1,11 13,37 3,09 0,24
BSH-8 0,004 1,10 14,61 <0,001 0,20 1,66 29,43 2,58 5,02 2,66 0,18
BSH-6(C-22) 0,002 0,23 3,73 0,001 0,03 0,069 21,43 0,53 13,37 3,01 0,18
Référence Ti P Nb \% B Ni Ta Mg Sn Descriptif
BSH-1B 0,11 10,003|<0,005 |<0,01] 0,003 |(71,3) Hastelloy (B-2)
BSH-2B-EPUISE-SOLD_OUT] 0,066 (0,010] 0,029 | 0,21 | ———— | 56,75
BSH-3B 0,020 10,013| 0,28 [ 0,06 |0,0052] 44,9 Hastelloy (x)
BSH-4B-EPUISE-SOLD_OUT|(0,007)(0,021] 2,24 | 0,06 |0,0012|[43,6]
BSH-6A 0,006 10,010((0,029)] 0,17 10,0012](55,8) | ——— | ———— ] 0,003
BSH-8 0,008 | 0,01 | 0,69 ]0,038]0,0028](41,8) | ———— |0,0059 | ———— | Hastelloy (G—30)
BSH-6(C-22) (0,005){0,013] (0,04) | 0,16 | =——— | ————1(0,02) | =——— | ——— | RESTE 1 EN STOCK
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence C Mn Fe S Si Cu Cr Al Ti Co Mo
BS197A 0,050 1,56 18,07 <0,001 0,96 0,12 25,11 0,18 0,017 3,06 2,99
BS199A 0,033 0,014 1,05 <0,001 0,05 0,022 19,25 1,26 3,07 13,47 3,99
BS263 0,071 0,36 0,47 <0,002 0,28 0,024 19,84 0,38 2,21 19,92 5,70
BS197B 0,049 1,58 16,24 0,0008 0,92 0,030 25,73 0,11 0,091 3,22 3,27
BS617 0,079 0,057 1,76 <0,001 0,14 0,062 22,44 1,20 0,28 12,42 9,64

Référence w P Nb \Y B Zr Ni N Mg Pb Sn
BS197A 2,79 0,021 0,20 0,051 0,0019 —_— 44,44 (0,052) _— (0,0002) e
BS199A —_— 0,006 0,040 0,020 (0,004) (0,04) 57,8 _— _— —_— —_—
BS263 0,24 0,005 0,04 0,004 (0,001) (0,002) (50,65) _— - - -
BS197B 2,91 0,011 (0,02) 0,053 0,0018 _— 45,6 (0,049) 0,013 _— (0,002)
BS617 0,06 0,007 0,123 0,022 0,0020 —_— (51,6) 0,0070 (0,02) 0,0001 —_—
Référence Descriptif
BS197A | RA 333 -0 50x 12 mm
BS199A | Waspaloy — @ 50 x 12 mm
BS263 Alloy 263 - @ 50 x 12 mm
BS197B
BS617 Alloy 617 — @ 50 x 12 mm

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 40 x 15 mm

Référence Si Mn Cu Fe Cr Co Ti Al Mg C S

21X17518(H) 0,05 0,43 <0,001 0,52 0,05 1,05 0,032 0,15 0,034 0,007 (0,001)
21X17519(J) 0,17 0,35 0,06 0,28 0,06 0,77 0,07 0,19 0,20 - -
21X17520(H) 0,20 0,18 0,09 0,25 0,10 0,48 0,08 0,04 0,06 - —_—
21X17521()) 0,28 0,11 0,16 0,24 0,16 0,26 0,12 0,03 0,03 - -
21X17522(G) 0,35 0,02 0,20 0,07 0,23 0,04 0,31 0,03 <0,005 - —
21X17520G-EPUISE-SOLD_OUT 0,18 0,21 0,10 0,29 0,10 0,55 0,10 0,07 0,05 - —_—




Référence P B N Ni Sn Pb Descriptif

21X17518(H) ———1(0,002)<0,001 | ——— ](0,002)|(0,002) | Nickel pur

21X17519(J) Rem | —— | ——

21X17520(H)

21X17521(J)

21X17522(G)

21X17520G-EPUISE-SOLD_OUT]

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm

Référence C Si Mn Cu Fe Cr Mo Co Ti Al Mg
22X751(D)-EPUISE-SOLD_OUT 0,07 0,61 0,54 0,21 2,15 20,43 0,22 0,22 0,51 0,20 0,007
22X752-EPUISE-SOLD_OUT 0,10 0,50 0,50 0,20 2,00 19,0 0,20 0,20 0,50 0,25 0,05
22X753(D)-EPUISE-SOLD_OUT 0,04 1,05 0,23 0,02 3,07 19,52 0,06 0,51 0,20 0,02 0,002
22X754(D) 0,07 0,66 0,53 0,21 2,22 19,65 0,21 0,23 0,49 0,18 0,002
22X755(D) 0,05 0,27 1,07 0,50 1,15 19,69 0,49 0,07 0,83 0,36 0,003
22X801(D) 0,14 0,51 0,56 0,22 0,57 20,75 0,25 0,25 2,19 1,33 0,03
22X802(C)-EPUISE-SOLD_OUT 0,20 0,50 0,49 0,19 0,55 18,90 0,23 0,28 2,13 1,26 0,02
22X803(E) 0,06 1,05 0,22 0,007 0,33 19,85 0,50 0,50 1,93 1,60 0,0002
22X804(D) 0,07 0,56 0,54 0,21 0,66 19,72 0,09 0,20 2,34 1,33 0,004
22X805(D) 0,20 0,22 1,01 0,54 1,06 19,82 0,10 0,22 2,71 1,06 _—

Référence Ni Pb W B Zr Descriptif

22X751(D)-EPUISE-SOLD_OUT| Rem Nimonic Ni—Cr

22X752-EPUISE-SOLD_OUT

22X753(D)-EPUISE-SOLD_OUT| Rem

22X754(D)

22X755(D) Rem

22X801(D)

22X802(C)-EPUISE-SOLD_OUT| Rem

22X803(E)

22X804(D)

22X805(D) Rem

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm
Référence C Si Mn Cu Fe Cr Mo Co Ti Al Sn
22X806(D) 0,007 0,10 0,09 0,004 0,18 19,66 0,01 0,03 2,48 1,35 -
22X807-EPUISE-SOLD_OUT 0,02 0,01 0,04 0,001 0,09 20,0 0,01 0,01 2,22 1,50 0,01
22X808(C) —_— 0,10 0,05 <0,01 0,11 19,73 <0,01 0,03 2,14 1,41 0,030
Référence Pb W B Zr \4 Ag Te Bi As Sb Ni
22X806(D) 0,007 0,02 0,004 0,004 — — — — — — —
22X807-EPUISE-SOLD_OUT 0,009 0,04 0,007 0,02 0,02 0,007 0,015 0,003 0,015 0,01 —
22X808(C) 0,007 0,11 0,014 0,035 0,05 0,007 0,008 0,002 0,013 0,017 Rem
Référence Descriptif
22X806(D) Nimonic Ni—Cr
22X807-EPUISE-SOLD_OUT|
22X808(C)
Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 40 x 15 mm

Référence C Si Mn Cu Fe Cr Mo Co Ti Al Mg
22X901(B)-EPUISE-SOLD_OUT 0,11 0,51 0,50 0,10 0,57 20,80 0,26 17,02 2,28 1,29 0,020
22X902(B) 0,15 0,50 0,51 0,13 0,61 18,80 0,22 17,08 2,26 1,31 0,02
22X903(C) 0,08 1,09 0,25 0,01 0,83 19,84 0,07 17,60 1,86 1,67 0,002
22X904(C) 0,08 0,52 0,50 0,10 0,25 19,9 0,21 16,9 2,26 1,29 0,005
22X905(C) 0,19 0,22 1,08 0,23 1,15 19,89 0,53 16,45 2,92 1,03 —_—
22X1051(C)-EPUISE-SOLD_OUT 0,15 0,51 0,19 0,14 0,58 14,28 4,59 18,95 1,21 4,49 0,02
22X1052(C) 0,19 0,51 0,26 0,13 0,65 15,7 4,48 18,6 1,09 4,08 0,002
22X1053(C)-EPUISE-SOLD_OUT 0,06 1,02 0,55 0,24 0,31 13,97 5,12 17,92 1,74 4,92 (0,0003)
22X1054(B) 0,22 0,59 0,23 0,11 0,88 14,44 4,66 19,13 1,24 4,95 0,004
22X1051(D) 0,166 0,58 0,206 0,115 0,575 15,95 4,50 18,98 1,078 4,35 0,0186
22X1055 (D) 0,274 0,24 0,03 0,02 1,26 14,9 3,87 19,9 0,52 3,97 (0,008)




Référence Ni S P B Descriptif
22X901(B)-EPUISE-SOLD_OUT | Rem Nimonic Ni—Cr
22X902(B)
22X903(C)
22X904(C)
22X905(C) Rem
22X1051(C)-EPUISE-SOLD_OUT| Rem
22X1052(C) Rem
22X1053(C)-EPUISE-SOLD_OUT| Rem
22X1054(B) Rem
22X1051(D) ————10,0015 {0,0040|0,0009
22X1055 (D) —-—10,009 | —— | ———
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm
Référence C Si S P Mn Cu Fe Cr Mo Co Ti
22X9011-EPUISE-SOLD_OUT RES RES <0,01 <0,01 RES 0,01 Rem 12,5 5.8 RES 3,0
22X9012(D)-EPUISE-SOLD_OUT 0,09 0,23 0,030 0,017 0,58(5) 0,19 Rem 11,90 4,95(5) 0,51(5) 2,02
Référence Al Ni B Descriptif
22X9011-EPUISE-SOLD_OUT  [0,10| 42,5 (0,005 (1:‘7)10“” Ni=Cr
22X9012(D)-EPUISE-SOLD_OUT|0,18{42,0(1)]0,008
Descriptif : | 1 — RES : ELEMENT RESIDUEL PRESENT EN FAIBLE CONCENTRATION ET VALEUR CERTIFIEE DONNEE SUR LE CERTIFICAT D'ANALYSE
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 40 x 15 mm
Référence C Si Mn Cu Fe Cr Mo Co Ti Al Zr
210X11774(F)-EPUISE-SOLD_OUT 0,09 0,16 0,04 0,16 0,23 10,25 3,41 13,67 5,30 5,56 0,08
210X11775(G) 0,024 0,36 0,127 (0,008) 1,02 10,42 3,19 14,83 5,76 7,0 0,070
210X11980(G)-EPUISE-SOLD_OUT 0,013 0,38 0,18 0,015 0,67 9,47 3,02 14,98 4,07 3,97 0,02
210X11981(F) 0,09 0,33 0,21 0,10 0,93 11,81 3,66 14,65 4,83 5,07 0,11
210X11979(G) 0,025 0,30 0,13 0,07 0,56 8,07 3,28 14,32 5,22 3,76 0,04
Référence VvV Ni S P N Descriptif
210X11774(F)-EPUISE-SOLD_OUT|0,94| Rem Ni~Co-Cr-Al-Ti
210X11775(G) 0,47 (0,003) | @ 45x20 mm
210X11980(G)-EPUISE-SOLD_OUT]0,83| Rem
210X11981(F) 0,73
210X11979(G) 0,82
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15mm
Référence C Si Mn Cu Fe Cr Mo Co Ti Al Zr
210X11982(D)-EPUISE-SOLD_OUT 0,15 0,30 0,19 0,07 0,84 9,54 3,09 14,50 5,7 5,07 0,04
210X11999(A) 0,014 0,40 0,18 0,012 0,66 9,42 3,03 14,96 4,20 4,08 0,033
Référence \'% Ni B Ag ppm Mg ppm Pb ppm Sn ppm Cd ppm Zn ppm As ppm Se ppm
210X11982(D)-EPUISE-SOLD_OUT 1,20 Rem 0,027 <1 60 5 6 <0,5 9 76 <2
210X11999(A) 0,82 _— _— 1,3 5,5 3,7 6,2 _— 7,8 <5 _—
Référence Bi ppm | Sb ppm | Te ppm Descriptif
210X11982(D)-EPUISE-SOLD_OUT| <0,5 2 <1 Ni/Co/Cr/Al/Ti
210X11999(A) —_— 1 —_—

Descriptif :




Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm
Référence Si Mn Cu Fe Cr Mo Co Ti Al Nb Ta
211X11221(F) 0,21 0,24 0,05 0,25 13,82 3,72 1,24 1,26 6,26 2,81 0,06
211X11222(F) 0,23 0,32 0,11 0,17 14,18 4,03 0,12 1,05 5,47 2,89 0,08
211X11224(F) 0,34 0,11 0,31 0,41 13,82 3,99 0,25 1,31 6,30 3,33 0,53
211X11233(E) 0,14 0,20 0,21 0,39 12,67 4,10 0,63 1,32 6,03 2,61 0,23
211X11236(E) 0,21 0,21 0,16 0,46 15,98 4,02 0,64 1,33 6,14 2,73 0,10
Référence | Zr| Ni Descriptif
211X11221(F)[0,21 | ———— | Ni/Cr/Al
211X11222(F)[0,12 | ———
211X11224(F)[0,15 | ———
211X11233(E){0,13 | ——
211X11236(E)0,05 | ———
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm
Référence C Si S P Mn Cu Fe Cr Pb Co Ti
212X4001(L)-EPUISE-SOLD_OUT 0,090 1,45 0,020 —_— 3,01 27,4 0,50 0,04 0,06 0,11 0,11
212X4002(K) 0,046 0,10 0,071 —_— 1,99 31,5 0,99 0,023 0,05 0,09 0,06
212X4003(H)-EPUISE-SOLD_OUT 0,02 0,27 0,024 —_— 1,04 30,6 2,00 0,07 0,05 0,03 0,03
212X4004())-EPUISE-SOLD_OUT 0,12 0,52 0,010 - 0,55 30,1 3,11 0,13 0,03 0,10 0,60
212X4005(D)-EPUISE-SOLD_OUT 0,074 2,44 0,0255 (0,0025) 1,45 21,31 3,36 0,350 0,020 0,107 0,613
212X4006(D)-EPUISE-SOLD_OUT 0,064 4,62 0,054 —_— 0,78 24,7 2,02 0,113 0,02 0,06 1,32
212XNA1(G)-EPUISE-SOLD_OUT 0,21 0,96 0,009 0,030 1,56 31,5 1,72 —_— 0,01 —_— —_—
212XNA2(G) 0,07 2,50 0,023 0,019 1,06 29,8 1,53 —_— 0,02 - —_—
212XNA3(G) 0,37 3,66 0,008 0,022 0,52 29,2 1,42 e 0,05 E—— _—
212X4001(M)-EPUISE-SOLD_OUT 0,093 1,43 0,0202 0,0075 3,08 26,99 2,00 0,267 0,072 0,125 0,315
212X4003(J) 0,0051 0,293 0,0069 0,0054 1,00 30,48 1,24 0,073 0,0134 0,029 (0,063)
212X4004(K)-EPUISE-SOLD_OUT 0,122 0,780 (0,0023) 0,022 0,715 30,52 3,75 0,174 0,034 0,088 0,867
212X4005(E) 0,115 2,48 0,0138 0,013 1,55 20,76 1,90 0,513 0,025 0,662 0,892
212X4006(G) [0,023] [3,95] [0,028] e [0,78] [25.4] [1,75] [0,085] [0,045] [0,035] [1,55]
212XNA4(A) 0,098 3,83 0,004 0,0053 1,082 29,34 2,26 0,120 0,018 0,046 0,037
212X4001(N) [0,455] [0,99] [0,020] [0,0095] [2,35] [27,65] [1,035] [0,143] [0,055] [0,104] [0,335]
212X4004(L) [0,11] [0,80] [0,008] - [0,70] [29,0] [4,5] [0,100] [0,025] [0,085] [1,00]
Référence Al Mg Ni Sn Mo Nb Descriptif
212X4001(L)-EPUISE-SOLD_OUT| 0,11 0,12 | (66,8)
212X4002(K) 0,055 0,17 (64,8) Monel 400
212X4003(H)-EPUISE-SOLD_OUT]| 0,03 0,04 65,7 Monel 500
212X4004(J)-EPUISE-SOLD_OUT | 1,03 0,07 63,6 Monel 505
212X4005(D)-EPUISE-SOLD_OUT]| 1,85 [(0,0002)| 68,38 ](0,0018)]0,003 | ———— | Monel 506
212X4006(D)-EPUISE-SOLD_OUT| 3,99 0,04 | (62,3)
212XNA1(G)-EPUISE-SOLD_OUT|——1 0,076 | Rem
212XNA2(G) ——— 0,008 Monel H
212XNA3(G) —1 0,74
212X4001(M)-EPUISE-SOLD_OUT| 0,43 | 0,214 65,0 ———— 10,015 |(0,023) | @ 43x20 mm
212X4003(J) 0,086 | 0,035 | 66,58 | ———— 0,023 | 0,156 | Monel 500 @ 43x20mm
212X4004(K)-EPUISE-SOLD_OUT] 0,793 1 0,0013 | 61,2 ———— 10,070 | 1,00 | @ 43x20 mm
212X4005(E) 2,05 | 0,0304 | 68,13 | ——— 10,035 0,330
212X4006(G) [3,75]1] [0,11] [0,054]
212XNA4(A) 0,012 10,0014 | 62,8 ———— 10,026 | (0,51) | @ 40x13 mm
212X4001(N) 0,30] | [0,155] | [66,5]
212X4004(L) [0,43]] ——— |[(62,5)]| —— |——]10,98]
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM—-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm
Référence C Si Mn Fe Cr Co Ti Al Nb Zr B
213X200M1-EPUISE-SOLD_OUT 0,10 0,05 0,05 1,5 9,0 10,0 2,25 5,25 0,75 0,08 0,01
213X200M2-EPUISE-SOLD_OUT 0,20 0,25 0,25 0,1 9,0 10,0 1,75 4,75 1,25 0,03 0,02
213X200M3-EPUISE-SOLD_OUT 0,15 0,10 0,1 1,0 9,0 11,0 2,00 5,00 1,0 0,05 0,015
213X200M4-EPUISE-SOLD_OUT 0,16 0,16 0,09 0,67 9,21 10,1 1,75 6,66 1,24 0,06 0,014
213X200M5-EPUISE-SOLD_OUT 0,12 0,13 0,08 0,74 8,80 8,74 2,59 4,58 0,97 0,04 0,018
213X200M6-EPUISE-SOLD_OUT 0,19 0,15 0,11 0,46 8,28 9,98 1,89 5,92 1,26 0,07 0,015
213X200M7-EPUISE-SOLD_OUT 0,15 0,05 0,05 0,5 10,0 10,0 2,00 5,00 1,0 0,05 0,015




Référence W Ni Descriptif

213X200M1-EPUISE-SOLD_OUT| 12,5 | ———— | W et Co dans le Ni - MAR M 200
213X200M2-EPUISE-SOLD_OUT| 12,5 | ——— | MAR M 200
213X200M3-EPUISE-SOLD_OUT| 11,5 | -——— | MAR M 200
213X200M4-EPUISE-SOLD_OUT|11,25| ——— | MAR M 200
213X200M5-EPUISE-SOLD_OUT]| 14,3 |(58,7) | MAR M 200
213X200M6-EPUISE-SOLD_OUT|11,52| ——— | MAR M 200
213X200M7-EPUISE-SOLD_OUT| 12,5 | ——— | MAR M 200

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 40 x 15 mm

Référence Si Mn Cu Fe Cr Mo Co Ti Al Ni Descriptif

24X10992(D)EPUI 0,33 0,51 0,24 0,49 19,07 6,05 19,80 2,47 0,48 Rem Ni/Cr/Co/Mo
24X14939(E) 0,42 0,63 0,52 0,57 21,0 6,62 19,58 1,88 0,76 —_—
24X11001(D)-EPUISE-SOLD_OUT 0,57 0,53 0,17 0,51 20,44 6,06 19,67 2,06 0,58 Rem
24X11002(F)-EPUISE-SOLD_OUT 0,40 0,21 0,11 0,20 20,32 6,29 20,48 2,65 0,37 Rem
24X11005(F)-EPUISE-SOLD_OUT 0,39 0,65 0,72 0,81 20,21 5,93 18,74 2,45 0,41 Rem
26X11381(D) 0,30 0,43 0,008 0,70 19,76 9,47 (0,047) 2,48 0,41 —_— Ni/Ct/Mo
26X11383(D) 0,29 0,19 0,08 0,49 22,50 9,37 0,05 2,84 0,67 —_—
26X11384(E) 0,15 0,13 0,12 0,98 20,5 10,2 0,30 2,6 0,50 -
26X11385(D)EPUI 0,43 0,58 0,07 0,25 21,20 9,25 0,07 3,40 0,93 -
26X14182(D) (0,01) <0,005 0,006 0,09 21,61 10,11 0,06 2,75 0,76 -
27X14184(F) 0,41 0,40 0,09 0,40 21,8 10,7 10,5 0,02 0,02 - Ni/Cr/Co/Mo
27X14188(D) 0,33 0,30 (0,003) 0,44 21,17 10,3 10,4 0,03 <0,01 —_—
27X14386(C) 0,38 0,39 0,02 1,50 20,73 10,47 10,51 0,06 0,02 -
27X14387(E) 0,28 0,27 <0,005 1,11 20,2 10,8 10,0 <0,005 <0,005 -
24X11001(C)-EPUISE-SOLD_OUT 0,53 0,51 0,20 0,51 20,59 6,30 19,70 1,98 0,47 Rem RESTE 1 EN STOCK
24X11002(E)-EPUISE-SOLD_OUT 0,27 0,22 0,05 0,20 21,28 5,87 20,10 3,02 0,43 Rem RESTE 1 EN STOCK
24X11005(E) 0,36 0,63 0,26 0,79 19,84 6,10 18,72 2,44 0,58 —_— RESTE 1 EN STOCK
24X10992(C)-EPUISE-SOLD_OUT 0,30 0,61 0,19 0,51 18,96 5,96 19,78 2,35 0,40 Rem RESTE 1 EN STOCK
24X14939(C)-EPUISE-SOLD_OUT 0,35 0,65 0,20 0,60 21,10 6,43 19,40 2,00 0,71 - RESTE 1 EN STOCK
24X10999 (D) 0,15 0,47 0,15 0,52 20,38 5,84 19,53 2,50 0,46 —_— Ni/Cr/Co/Mo

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 40 x 15 mm

Référence C Si S P Mn Cu Fe Cr Mo Co Ti
24XWASP1(B) 0,01 0,59 0,011 0,019 0,13 0,08 2,16 16,64 6,14 12,8 3,13
24XWASP2(B) 0,09 0,35 0,018 0,009 0,24 0,11 1,66 18,50 4,22 14,6 3,53
24XWASP3(D) 0,118 0,208 0,026 0,014 0,542 0,735 0,96 20,84 1,96 13,77 5,52
24XWASP4(C)-EPUISE-SOLD_OUT 0,052 0,21 (0,01) <0,005 0,53 (0,064) 1,48 19,7 7,51 11,01 2,25
24XWASP1(A) 0,025 0,52 0,005 0,020 0,15 0,06 2,18 16,80 6,14 12,84 3,05
24XWASP4(A) 0,07 0,02 0,020 0,007 0,46 0,18 1,29 19,84 7,14 10,90 2,60
24X7201 (A) 0,0322 0,036 0,0024 (0,002) 0,0022 —_— 0,09 16,01 3,01 14,79 5,10
Référence Al Nb B A% w Zr Ni Mg Pb Sn Zn
24XWASP1(B) 1,64 0,055 0,007 0,03 0,18 0,12 —_— —_— - —_— -
24XWASP2(B) 1,00 0,12 0,008 0,06 0,14 0,07 - —_— - —_— -
24XWASP3(D) 2,99 0,163 0,0087 0,123 0,064 0,059 51,76 (0,002) 0,008 0,014 —_—
24XWASP4(C)-EPUISE-SOLD_OUT 2,16 0,25 0,014 0,144 0,25 0,08 54,3 —_— 0,004 (0,005) —_—
24XWASP1(A) 1,77 0,07 0,002 0,02 0,20 0,125 Rem —_— - —_— —_—
24XWASP4(A) 1,22 0,17 0,013 0,14 0,29 0,095 Rem - _— e —_—
24X7201 (A) 2,44 - 0,0242 —_— 1,32 0,0433 57,10 - _— - _—
Référence As Ag Sb N Descriptif

24XWASP1(B) Waspaloy Ni/Cr/Co/Mo
24XWASP2(B)
24XWASP3(D) @ 43x20 mm
24XWASP4(C)-EPUISE-SOLD_OUT]
24XWASP1(A) RESTE 2 EN STOCK
24XWASP4(A) RESTE 1 EN STOCK
24X7201 (A) @40 x 13 mm

Descriptif :




Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm
Référence Si Mn Cu Fe Cr Mo Co w Nb Ni Descriptif
25X10221(F) 0,45 0,28 0,11 0,62 20,0 6,57 0,26 2,23 7,43 —_— Ni/Cr/Co/Mo
25X10225(G) 0,25 0,29 0,12 0,55 18,27 5,95 0,30 1,74 7,00 —
25X10230(G) 0,34 0,35 0,12 0,76 21,9 6,06 0,59 3,83 7,04 —
25X10231(D) 0,14 0,13 0,06 0,55 20,58 6,00 0,11 2,67 6,76 —
25X10235(E) 0,56 0,53 0,26 1,26 19,87 5,85 0,53 3,14 7,25 —
25X10219(E)-EPUISE-SOLD_OUT 0,20 0,33 0,13 0,65 20,36 5,01 0,25 2,67 6,62 Rem
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 40 x 15 mm
Référence C Si S P Mn Cu Fe Cr Mo Co Ti
28X6001(G) — 0,95 — — 0,12 0,83 6,33 16,38 — 1,02 0,58
28X6002(F) — 0,25 — —_— 0,65 0,02 8,24 16,23 —— 0,22 0,12
28X6003(E) — 0,74 —_— —_— 0,47 0,42 7,1 15,56 —_— 0,62 0,22
28X6004(E) — 0,65 — — 0,38 0,42 7,17 16,21 — 0,77 0,27
28X6005(E) — 0,60 e e 0,39 0,39 6,98 16,93 — 0,62 0,28
28X6251(K)-EPUISE-SOLD_OUT 0,039 0,47 (0,0013) (0,0014) 0,172 0,051 3,12 20,52 9,88 0,023 (0,01)
28X6252(L)-EPUISE-SOLD_OUT 0,077 0,61 0,0039 (0,010) 0,281 0,145 4,13 21,49 8,77 0,197 (0,025)
28X6253(M)-EPUISE-SOLD_OUT 0,122 1,28 0,013 (0,018) 0,54 0,30 5,43 21,90 7,86 0,39 0,044
28X6254(K)-EPUISE-SOLD_OUT 0,037 0,53 0,0046 0,004 0,093 0,027 6,46 21,1 5,89 0,22 0,30
28X6255(K)-EPUISE-SOLD_OUT 0,045 0,29 0,024 0,022 0,405 0,423 1,06 22,46 8,57 0,309 0,12
28X7181(H) 0,008 0,71 0,005 (0,003) 0,108 0,013 (19,5) 18,71 2,94 0,01 0,025
28X7182(L)-EPUISE-SOLD_OUT 0,035 0,47 0,0066 0,004 0,184 0,117 17,0 21,3 0,88 0,64 1,13
28X7183(S)-EPUISE-SOLD_OUT 0,296 0,52 0,0023 0,003 0,36 0,26 (19,57) 18,95 1,31 0,94 1,21
28X7184(J) 0,149 0,36 0,023 0,012 0,192 0,11 18,2 16,65 341 0,211 (0,28)
28X7185(J) 0,050 0,13 0,0109 0,008 0,34 0,30 16,95 21,80 2,54 0,320 (0,16)
28X7186(H)-EPUISE-SOLD_OUT 0,007 0,65 0,014 0,016 0,253 0,091 (16,5) 17,85 2,88 0,40 0,20
28XX7501(F)-EPUISE-SOLD_OUT 0,15 0,55 e e 1,56 0,51 5,08 15,22 0,54 e 2,35
28XX7502(D) 0,10 0,33 —_— e 1,03 0,22 6,70 14,93 0,35 — 2,60
28XX7503(E)-EPUISE-SOLD_OUT 0,08 0,14 —_— —_— 0,56 0,06 9,24 15,02 0,11 —_— 2,90
28XX7504(D) 0,03 0,39 - — 1,09 0,22 6,42 14,22 0,46 - 2,59
28XX7505(D) 0,11 0,34 — —_— 1,04 0,22 6,25 16,08 0,33 R 2,33
28X6251(G) 0,02 0,23 0,005 0,004 0,05 0,08 2,73 20,92 9,47 0,03 0,06
28X6255(G) 0,07 0,37 0,014 0,001 0,19 0,06 1,6 19,8 9,10 0,21 0,16
28X7181(E) 0,055 0,70 0,009 0,003 0,30 0,045 Rem 19,03 3,01 0,11 0,20
28X6251(L) 0,028 0,274 0,0043 0,0055 0,139 0,072 3,28 20,49 9,94 (0,041) 0,017
28X6252(M) 0,084 0,559 0,0138 (0,008) 0,276 0,483 3,72 21,08 9,23 0,262 0,21
28X6253(N) 0,048 (1,09) 0,018 0,014 0,519 0,272 5,90 21,78 7,46 0,429 0,564
28X6254(L) 0,047 (0,79) 0,0160 0,0097 0,457 0,044 3,33 22,71 8,92 0,195 0,179
28X6255(L) [0,03] [0,65] [0,015] [0,01] [0,23] [0,70] [1,9] [18,9] [7,8] [0,22] [0,42]
28X6256(A) 0,0173 0,041 (0,002) 0,0033 0,0004 0,018 (0,034) 21,29 8,81 —— 0,266
28X7182(M) 0,021 0,390 0,0106 0,007 0,310 0,134 (14,7) 19,98 3,59 0,632 0,98
28X7183(T) 0,119 0,309 0,0097 0,015 0,41 0,319 17,2 18,4 3,49 (0,91) 1,23
28X7186(J) 0,043 0,358 0,0264 0,020 0,398 0,190 16,51 16,13 3,24 0,579 1,04
Référence Al Mg Nb Ni B As Sn Sb Pb Zn N
28X6001(G) 0,02 0,01 _— —_ —_ _— —_ S _— _— _—
28X6002(F) 0,18 0,004 N —_ S _ —_ —_ —_ _ -
28X6003(E) 0,025 0,01 —_ — — R — — —_ R R
28X6004(E) 0,05 0,008 S — — N — — — N S
28X6005(E) 0,06 0,002 — — S N S — — S N
28X6251(K)-EPUISE-SOLD_OUT 0,16 — 2,70 62.3 0,0047 (0,003) (0,004) — (0,003) (0,001) 0,211
28X6252(L)-EPUISE-SOLD_OUT 0,21 —_ 3,39 59,9 0,014 (0,009) (0,009) —_ —_ (0,008) 0,322
28X6253(M)-EPUISE-SOLD_OUT 0,32 — 425 56,67 0,023 (0,019) 0,022 (0,028) (0,022) (0,019) 0,35
28X6254(K)-EPUISE-SOLD_OUT 0,05 — 3,53 (61,3) 0,0014 N (0,003) —_ — N 0,065
28X6255(K)-EPUISE-SOLD_OUT 0,11 (0,0025) 435 — (0,009) N — — — N 0,194
28X7181(H) (0,007) — 4,97 52,6 0,0010 N 0,003 — (0,005) N 0,233
28X7182(L)-EPUISE-SOLD_OUT 0,34 N 4,76 52,7 (0,0010) _ (0,005) —_ N 54,1 0,033
28X7183(S)-EPUISE-SOLD_OUT 121 — 6.25 48,96 0,0016 N (0,066) — — N S
28X7184(J) 0,34 — 5,67 54,00 0,0062 N 0,011 —_ (0,007) N N
28X7185(J) 0,32 0,021 4,88 51,84 0,012 — (0,004) — (0,005) N 0,24
28X7186(H)-EPUISE-SOLD_OUT 0,32 — 5,15 54,84 0,0047 R (0,014) — 0,016 _ 0,077
28XX7501(F)-EPUISE-SOLD_OUT 1,00 N 1,57 Rem S — — —_ —_ _ —
28XX7502(D) 0,74 — 0,96 —_ — N — — — N N
28XX7503(E)-EPUISE-SOLD_OUT 0,56 — 0,63 Rem —_ N — —_ — N N
28XX7504(D) 0,70 _— 0,95 Rem S _— S - S _— _—
28XX7505(D) 0,80 N 1,07 —_ — — — —_ N _ S
28X6251(G) 0,02 N 2,53 Rem —_ S —_ —_ N S I




28X6255(G) 0,15 e 4,15 — — e — — — e e
28X7181(E) 0,06 — 4,81 54,5 0,002 — —— — — — —
28X6251(L) (0,054) — 2,00 63,36 (0,0043) - — — — - 0,0431
28X6252(M) 0,257 — 3,96 59.37 0,0166 S — — — — 0,173
28X6253(N) 0,210 — 4,63 56,92 0,026 e — — — e 0,057
28X6254(L) (0,05) e 3,60 59,55 0,005 e — — — e 0,0364
28X6255(L) [0,30] — [4,05] e S —_— e — — —_— [0,10]
28X6256(A) 0,301 —_— 3,75 65,4 —— —_—— —— R R —_— 0,007
28X7182(M) 0,41 e 4,74 53,86 0,0047 — 0,005 e — e —
28X7183(T) 0,90 R 5,57 51,0 0,0120 e 0,0056 — — e 0,019
28X7186(J) 0,70 — 5,75 55,06 0,0097 e — — — e 0,064
Référence Ag Bi Ta V| W/| Zr Descriptif

28X6001(G) Inconel 600 Ni—Cr-Fe
28X6002(F)
28X6003(E)
28X6004(E)
28X6005(E)
28X6251(K)-EPUISE-SOLD_OUT [(0,0024) Inconel 625 — @ 45 x 20 mm
28X6252(L)-EPUISE-SOLD_OUT [(0,0086)(0,010) @ 45 x 20 mm
28X6253(M)-EPUISE-SOLD_OUT | (0,020) |(0,017) @ 45 x 20 mm
28X6254(K)-EPUISE-SOLD _OUT | ——— | ——— [(0,012)
28X6255(K)-EPUISE-SOLD OUT | ——— [ ——| 0,25
28X7181(H) Inconel 718 — @ 45 x 18 mm
28X7182(L)-EPUISE-SOLD_OUT
28X7183(S)-EPUISE-SOLD _OUT | ——— | —— | 0,02 [0,047 | 0,08 |-———
28X7184(J) ——— | ——— ] 0,08 |-———] 0,20 |———— | ¥ 43x20 mm
28X7185(J) —— | ——10,035 | ——— 10,096 | ——— | @ 43x20 mm
28X7186(H)-EPUISE-SOLD_OUT @ 43 x 18 mm
28XX7501(F)-EPUISE-SOLD_OUT] Inconel 750
28XX7502(D)
28XX7503(E)-EPUISE-SOLD_OUT]
28XX7504(D)
28XX7505(D)
28X6251(G) RESTE 1 EN STOCK
28X6255(G) RESTE 1 EN STOCK
28X7181(E) RESTE 1 EN STOCK
28X6251(L) @ 40x17mm
28X6252(M)
28X6253(N) @ 43x 20 mm
28X6254(L) @ 40x17 mm
28X6255(L) ——— | —— 1 10,20]
28X6256(A) @ 40x13 mm
28X7182(M) 0,030 | ——— | @ 43x20 mm
28X7183(T) —— | —=10,022 | ———10,076 | ———— | @ 43x20 mm
28X7186(J)

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm

Référence C Si S P Mn Fe Cr Mo Co \4 W

215XHB1(M)-EPUISE-SOLD_OUT 0,068 0,246 0,049 0,005 1,25 4,46 2,04 33,9 1,12 0,63 —_—
215XHB2(F) 0,045 0,48 0,039 0,011 0,925 2,43 1,63 32,1 0,51 0,52 —
215XHB3(F)-EPUISE-SOLD_OUT 0,10 1,26 0,020 0,004 1,09 4,98 0,675 29,1 0,83 0,51 —
215XHB4(E)-EPUISE-SOLD_OUT 0,138 1,38 (0,008) (0,026) 0,89 6,07 0,70 26,6 1,76 0,34 -
215XHB5(J)-EPUISE-SOLD_OUT 0,147 1,30 0,002 0,053 0,44 3,05 0,03 26,0 2,47 0,14 —
215XHC1(K)-EPUISE-SOLD_OUT 0,031 0,58 0,006 0,003 1,18 4,31 15,19 19,48 2,44 0,144 3,22
215XHC2(H)-EPUISE-SOLD_OUT 0,066 1,02 0,003 0,012 0,97 3,62 15,7 18,9 1,70 0,38 3,91
215XHC3(J)-EPUISE-SOLD_OUT 0,105 1,06 0,027 0,025 0,79 5,38 17,16 18,02 0,97 0,40 4,31
215XHC4(H)-EPUISE-SOLD_OUT 0,245 1,86 0,032 0,035 0,56 8,15 20,85 17,35 0,495 0,745 5,78
215XHC5(R)-EPUISE-SOLD_OUT 0,243 1,35 0,033 0,053 0,322 6,81 18,81 14,37 0,093 0,53 4,87
215XHB1(N 0,079 0,24 0,048 (0,014) 0,613 9,73 1,08 32,44 1,176 0,454 —
215XHB3(G) 0,0355 0,78 0,0195 0,0239 0,90 5,06 0,303 29,9 1,014 0,292 (0,023)
215XHB4(F) 0,079 1,02 0,013 0,036 0,666 7,02 0,414 27,59 1,71 0,115 (0,028)
215XHBS5(L) [0,155] [1,15] [0,012] [0,035] [0,33] [3,25] [<0,01] [26,5] [2,5] [0,125] -_—
215XHC1(L) 0,045 (0,20) 0,0086 0,007 1,19 2,60 15,42 20,91 2,60 0,090 2,66
215XHC2(J) 0,090 0,79 0,024 0,012 1,036 4,02 16,19 19,28 1,72 0,362 3,92
215XHC3(K) 0,197 1,11 0,055 0,022 0,920 7,87 17,05 17,90 0,99 0,263 4,32
215XHC4()) 0,146 0,264 0,0306 0,007 0,548 6,18 18,17 16,46 0,500 0,444 5,26
215XHC5(T) 0,169 0,805 0,034 0,038 0,249 6,34 19,71 15,59 0,159 0,498 5,34
215XHC6(A) 0,005 (0,048) 0,0021 R 0,099 5,00 15,67 16,14 1,16 0,012 3,22




Référence Ni | Cu | Al | Ti B Sn Pb Mg N Descriptif
215XHB1(M)-EPUISE-SOLD_OUT| ——- | 0,035 | 0,005 | 0,014 |(0,0020)| 0,011 |(0,0044)](0,0002)| 0,031 | Hastelloy — @ 45 x 20 mm
215XHB2(F) 61,2 |(0,004) 0,006 | @ 45x20 mm
215XHB3(F)-EPUISE-SOLD_OUT | Rem
215XHB4(E)-EPUISE-SOLD_OUT| Rem
215XHB5(J)-EPUISE-SOLD_OUT | Rem | 0,05 | 0,20 | 0,03 |(0,003) [(0,001)] ———— | ——— | 0,008 | @ 45 x 20 mm
215XHC1(K)-EPUISE-SOLD_OUT] 53,15 | 0,057 {(0,007)] 0,021 {(0,0014) 0,121
215XHC2(H)-EPUISE-SOLD_OUT| Rem | ——— | 0,18 | 0,03 |(0,004) |(0,002)] ——— | ——— | 0,18 | @45 x 20 mm
215XHC3(J)-EPUISE-SOLD_OUT | 51,30 | (0,02) | 0,025 | 0,029 | 0,008 0,146
215XHC4(H)-EPUISE-SOLD_OUT] 43,8 | 0,025 @ 43 x 20 mm
215XHC5(R)-EPUISE-SOLD_OUT| 50,09 | 0,265 | 1,47 | 0,23 [(0,0060)| ——— | ——— | 0,010 | 0,162 | @ 45 x 20 mm
215XHB1(N ——1 0,164 0,0207 | @ 40x17 mm
215XHB3(G) 61,59 {(0,027) 0,005 | @ 43x20 mm
215XHBA4(F) 61,21 |(0,024) 0,0028 | @ 43x20 mm
215XHBS(L) [65,0]1[0,25] | [0,50] | [0,20] | [0,002] [0,006]
215XHCI1(L) ——— 0,046 | 0,72 ] 0,264 0,059
215XHC2(J) 52,09 | ———— | (0,01) |(0,078) (0,006) 0,092 | @40 x 17 mm
215XHC3(K) ——0,319 | 0,188 | 0,35 | 0,0106 0,064 | @ 40x17 mm
215XHC4()) —— 0,052 |(0,073)] 0,149 0,045
215XHC5(T) ——— 10,642 | (0,03) | 0,06 0,096
215XHC6(A) 58,45 | ———— | 0,066 | 0,003 0,0034 | @ 40 x 13 mm
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 25 x 50 mm
Référence C Mn Fe S Si Cu Cr Al Ti Co Ta
HT8209X 0,044 0,67 7,01 0,003 0,31 0,051 15,38 0,88 2,74 0,15 0,23
HT8211X 0,052 0,53 6,81 0,004 0,36 0,090 15,48 0,68 2,33 0,10 0,22
BS750B 0,052 0,09 7,23 (<0,001) 0,14 0,05 15,70 0,72 2,58 0,35 (0,01)
BS750C 0.042 0.056 8.4 <0.05 0.071 0.014 15.9 0.90 2.6 0.038 -_—
Référence| Nb| Mo P Ni B v Descriptif
HT8209X 0,52 Cr, F et Ti dans le Ni
HTS8211X |0,45
BS750B |1,06] 0,21 [0,006 | 71,92 | 0,003 | 0,04
Bs7s0c o83l 0.07 10006 |———10.003 | 0.12 Analyse provisoire 12/15, final by 12/17 Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
(* CRM 750)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 44 x 16 mm
Référence C Mn Fe S Si Cu Al Ti Descriptif
HF5730-EPUISE-SOLD_OUT 0,21 0,76 0,78 0,006 0,25 27,52 2,70 0,57 Monel Ni-Cu-Al
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 20 mm
Référence Ag ppm Al ppm As ppm Be ppm Bi ppm C ppm Cd ppm Co ppm Cu ppm Cr ppm Fe ppm
VCNi-EPUISE-SOLD_OUT <0,2 <5 <1 <0,1 <1 <10 <0,1 <5 <10 <0,5 <50
Référence Mn ppm Mo ppm N ppm O ppm P ppm Pb ppm S ppm Sb ppm Se ppm Si ppm Sn ppm
VCNi-EPUISE-SOLD_OUT <1 <2 <5 <10 <5 <1 <10 <1 <1 <10 <1
Référence Te ppm | V ppm | Zn ppm | Ni ppm Descriptif
VCNi-EPUISE-SOLD_OUT| <1 <1 <1 Rem | Nickel pur

Descriptif :
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Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 31-32 x 15 mm
Référence C Mn Si P S Cr Mo Cu Co B ppm Ti
CT691 0,040 0,30 0,23 0,011 0,008 15,11 0,10 0,10 0,13 (45) 0,20
CT699 0,040 0,29 0,19 0,011 0,009 15,02 0,10 0,10 0,13 (44) 0,20
CT700 0,040 0,30 0,19 0,011 0,010 15,02 0,10 0,10 0,13 (44) 0,20
CT800 0,040 0,30 0,19 0,006 0,004 14,96 0,095 0,10 0,13 (45) 0,22
Référence Fe Al Pb ppm Sn ppm Ag ppm As ppm Ni Bi Sb Se Te
CT691 9,13 0,15 (125) (30) (20) (19) 74,37 0,0010 0,0175 0,0076 0,0078
CT699 9,11 0,15 (52) (165) €8} (125) 74,57 0,00045 0,0018 0,0014 0,0180
CT700 9,16 0,16 (25) (85) (56) (70) 74,53 0,00045 0,0080 0,0001 0,0023
CT800 9,18 0,12 (6) (20) (14) (32) 74,74 0,00018 0,0007 0,0023 0,0002
Référence| TI Descriptif
CT691 <0,0002 | Inconel Ni—Cr—Fe
CT699 0,0039
CT700 0,0057
CT800 0,0002
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 30 x 19 mm
Référence C Mn P S Si Cu Ni Cr Mo Co Ti
SRM1160 0,019 0,55 0,003 0,001 0,37 0,021 80,3 0,05 43 0,054 _—
SRM1243 0,024 0,019 0,003 0,0018 0,018 0,007 58,78 19,20 4,25 12,46 3,06
SRMC1248 0,266 0,31 0,002 0,0008 1,61 29,80 65,75 0,095 0,006 — —
SRM1159 0,007 0,305 0,003 0,003 0,32 0,038 48,2 0,06 0,010 0,022 -
Référence | Al B |Fe| V Pb Sn Zn Zr Descriptif
SRM1160 |——|——|14,3 Electronic and magnetic alloy Ni-Mo
SRM1243 | 1,23 | 0,005 10,79{ 0,12 0,053 | Waspaloy
SRMC1248 0,009 | ——- |2,10| ———— 10,000380,00011|0,0003 | ———— | Ni—Cu — Bloc 30 x 19 mm
SRM1159 |——|[——|51,0 Electronic and magnetic alloy
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 30 x 19 mm
Référence C Mn P S Si Cu Ni Cr Mo Co Ti
SRM1244 0,062 0,29 0,010 0,003 0,12 0,26 73,2 15,7 0,20 0,058 0,25
SRM1245A-EPUISE-SOLD_OUT 0,037 0,18 0,012 0,001 0,41 0,37 59,7 22,0 8,5 0,071 0,28
SRMC2402 0,010 0,64 0,007 0,018 0,85 0,19 51,5 16,15 17,1 1,50 R
SRM1245-EPUISE-SOLD_OUT —_ _ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_
SRM1249 (0,0380) (0,108) (0,0134) (0,00064) (0,120) 0,1402 53,29 18,472 3,112 0,3371 0,959
Référence Al Nb Ta Fe B w A\ Sn Mg N Pb
SRM1244 0,26 - - 9,6 <0,005 - - —_— _— - -
SRM1245A-EPUISE-SOLD_OUT 0,19 3,5 <0,01 4,5 —_— <0,001 _— — e _— —
SRM(C2402 — (<0,01) — 7,3 (0,0004) 4,29 0,22 (0,001) e — —
SRM1245-EPUISE-SOLD_OUT - - —_— - - - - - -
SRM1249 0,5682 5,196 (0,0027) 17,693 (0,0023) (0,0846) (0,0338) (0,0024) (0,0012) (0,007) (0,00001)
Référence Zr Ga As Sb Ca Zn Se Te Descriptif
SRM1244 Inconel 600
SRM1245A-EPUISE-SOLD_OUT]| Inconel 625
SRMC2402 Hastelloy C
SRM1245-EPUISE-SOLD_OUT
SRM1249 (0,0029)1(0,0019){(0,0013) |(0,00030) |(0,0005) |(0,0006) | (0,00003) [(<0,00005) | Inconel 718
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 28,6 x 25 mm
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Référence C Si Cu Fe Mn Cr Ti Al Co Mg Ni Descriptif
B6998 0,09 0,04 (31,3) 2,30 0,29 0,02 0,11 0,008 0,025 0,079 Rem Monel 400
B7000 0,05 0,11 (31,5) 0,64 0,87 0,035 0,03 0,028 0,50 0,026 Rem
B7001 0,01 0,28 (31,4) 0,32 1,66 0,05 0,025 0,040 0,25 0,010 Rem
B7002 0,015 0,15 31,7 0,13 2,65 0,10 0,015 0,060 0,10 0,007 Rem

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 28,6 x 25 mm

Référence C Si Cu Fe Mn Cr Ti Al Co Mo Mg

E3918 0,05 1,14 0,005 1,57 0,35 (19,4) 0,72 0,25 0,22 0,49 0,058
E3919 0,07 0,89 0,055 2,62 0,47 (19,6) 0,40 0,15 1,00 0,25 0,040
E3920 0,07 0,57 0,11 3,02 0,28 (19,2) 0,35 0,13 2,02 0,095 0,020
E3921 0,11 0,34 0,27 3,50 0,14 (19,4) 0,20 0,045 0,53 0,05 _—
E3922 0,14 0,16 0,50 3,98 0,10 (19,2) 0,08 0,035 0,115 0,03 0,014
Référence | Ni Descriptif
E3918 Rem | Nimonic 75
E3919 Rem
E3920 Rem
E3921 Rem
E3922 Rem

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 28,6 x 25 mm

Référence C Si Cu Fe Mn Cr Ti Al Co Mo Mg

B7004 0,01 0,17 0,14 0,97 0,08 (19,6) 2,63 1,64 0,06 0,06 0,002
B7005 0,035 0,23 0,045 0,32 0,16 (19,6) 2,52 1,55 1,04 0,10 0,005
B7006 0,08 1,03 0,075 0,61 0,25 (19,6) 2,14 1,19 0,35 0,20 0,008
B7007 0,14 0,66 0,22 0,22 0,53 (19,4) 2,31 1,36 0,15 0,39 0,019
B7008 0,21 0,36 0,025 0,19 0,02 (19,3) 2,33 1,46 2,00 <0,01 0,030
Référence| Ni Descriptif
B7004 Rem | Nimonic 80A
B7005 Rem
B7006 Rem
B7007 Rem
B7008 Rem

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 28,6 x 25 mm

Référence C Si Cu Fe Mn Cr Ti Al Co Mo Mg
B7009-EPUISE-SOLD_OUT 0,025 0,15 0,03 1,13 0,015 19,65 2,59 1,63 16,9 0,05 0,001
B7010 0,05 0,22 0,04 0,62 0,24 (19,7) 2,48 1,61 (16,9) 0,10 0,004
B7011 0,095 1,02 0,065 0,34 0,16 (19,7) 2,05 1,20 (17,0) 0,20 0,010
B7012 0,16 0,39 0,11 0,25 0,53 (19,6) 2,28 1,25 (17,0) 0,39 0,018
B7013 0,22 0,65 0,20 0,22 0,06 (19,6) 2,39 1,46 (17,0) <0,01 0,030
Référence Ni Descriptif

B7009-EPUISE-SOLD_OUT|Rem | Nimonic 90

B7010 Rem

B7011 Rem

B7012 Rem

B7013 Rem

Descriptif :
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Type

2.1 METAUX NON FERREUX (CRM—-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 28,6 x 25 mm
Référence C Si Cu Fe Mn Cr Ti Al Mo Nb Ni Descriptif
B7047 0,035 0,17 0,49 5,51 1,29 (15,0) 2,71 0,49 0,58 1,36 Rem Inconel X-750
B7048 0,075 0,23 0,30 6,09 1,00 (15,1) 2,52 0,71 0,30 1,18 Rem
B7049 0,09 0,33 0,155 7,08 0,81 (15,0) 2,30 0,91 0,20 0,97 Rem
B7050 0,125 0,44 0,075 8,09 0,61 (15,0) 2,27 1,01 0,10 0,77 Rem
Descriptif :
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 28,6 x 25 mm
Référence C Si Cu Fe Mn Cr Ti Al Co Mo Ni Descriptif
E3923 0,01 0,17 0,54 Rem 1,00 (20,6) 0,29 0,57 0,06 0,51 (32,0) Incoloy 800
E3924 0,03 0,30 0,29 Rem 0,85 (20,6) 0,30 0,28 0,13 0,26 (32,3)
E3925 0,08 0,41 0,14 Rem 0,68 (20,8) 0,28 0,24 0,28 0,10 (32,2)
E3926 0,06 0,60 0,085 Rem 0,50 (20,2) 0,39 0,08 0,54 0,05 (32,0)
E3927 0,08 0,75 0,055 Rem 0,40 (20,4) 0,58 0,10 1,02 0,025 (32,1)
Descriptif :
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 28,6 x 25 mm
Référence C Si Cu Fe Mn Cr Ti Al Co Mo Ni Descriptif
E3928 0,10 1,77 0,05 Rem 1,44 (18,2) 0,24 0,115 1,01 0,025 (36,5) Incoloy DS
E3929 0,085 1,80 0,085 Rem 1,30 (17,9) 0,14 0,07 0,52 0,055 (36,3)
E3930 0,08 2,09 0,135 Rem 1,18 (18,6) 0,065 0,03 0,26 0,105 (36,2)
E3931 0,05 2,32 0,28 Rem 1,06 (18.,5) 0,035 0,015 0,12 0,25 (36,4)
E3932 0,04 2,50 0,55 Rem 0,93 (18,5) 0,025 0,01 0,07 0,49 (36,4)
Descriptif :
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 50 x 10 mm
Référence Cu Sn Zn Ni P Fe Si Mn S Mg C Descriptif
N50-01-EPUISE-SOLD_OUT 23,33 15,97 0,51 Rem 1,39 5,27 0,030 2,72 0,007 0,078 0,07 Cuivre et etain dans le nickel
N50-02-EPUISE-SOLD_OUT 28,23 14,02 0,39 Rem 1,98 3,90 0,024 1,14 0,30 0,006 0,22
N50-03 33,2 11,0 0,36 Rem 0,9 2,3 0,02 0,80 0,16 0,02 0,10 Nickel Cu30 Sn10 Fe2
N50-04-EPUISE-SOLD_OUT 40,40 8,01 0,16 Rem 1,20 1,26 0,030 <0,01 0,17 0,030 0,01
N50-05-EPUISE-SOLD_OUT 42,0 10,1 <0,01 Rem 0,05 <0,01 0,03 2,0 0,19 0,06 0,02
Descriptif :
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 38 x 12 mm
Référence C Mn Fe Si S Cu Cr Mo Nb Al Ti
BS625A-EPUISE-SOLD_OUT 0,025 0,07 3,07 (0,08) <0,001 0,072 21,71 9,2 3,60 0,21 0,29
BS625B 0,023 0,10 4,51 0,12 <0,003 0,22 21,28 9,58 3,53 0,33 0,20
BS625 0,026 0,21 4,19 0,29 0,0011 0,35 21,70 8,51 3,35 0,20 0,30
Référence Co| P | Mg \Y% B W N Ni Descriptif
BS625A-EPUISE-SOLD_OUT]|0,07]0,008] 0,004 | 0,02 | 0,0022 | 0,07 |———| 61,4 | Cr-Mo—Fe-Nb
BS625B 0,2410,010] 0,003 10,015 ](0,0021)] 0,06 |0,017 |(59,8)| Inconel 625
BS625 0,10(0,011 60,8 | Cr—Mo @ 45x12 mm
Descriptif :
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 38 x 20 mm

13




Référence C Mn Fe S Si Cu Cr Al Ti Co Mg
BS400B-EPUISE-SOLD_OUT 0,14 1,04 1,81 0,004 0,11 32,09 0,55 0,034 0,045 0,078 0,021
BS400C 0,160 1,05 1,61 0,001 0,18 31,68 0,48 0,056 0,056 0,053 0,009
BS500D 0,15 0,69 0,73 <0,002 0,07 29,7 0,21 2,98 0,45 0,033 0,010
BS400-1 0,109 1,07 1,27 0,008 0,16 30,97 0,033 0,004 0,007 0,37 0,048
BS400-2 0,170 1,17 1,42 0,008 0,17 30,75 0,091 0,006 0,011 0,46 0,033
BS400-3 0,153 0,85 1,60 0,006 0,063 31,25 0,21 0,001 0,004 0,46 0,012
BS405 0,13 1,03 1,34 0,041 0,04 31,80 0,006 0,10 0,003 0,025 0,026
BS400-EPUISE-SOLD_OUT 0,170 1,04 2,17 0,007 0,17 33,00 0,16 0,026 0,027 0,13 0,042

Référence Ni Pb Mo P A\ As Nb Sn B Sb Zn
BS400B-EPUISE-SOLD_OUT Rem _— e e _— _— - _— _— _— _—
BS400C 64,559 0,0007 0,059 0,012 (0,005) 0,001 0,021 0,0009 —_— (0,0002) (0,001)
BS500D _— -_— 0,024 0,009 - _— - - - _— -
BS400-1 66,0 0,0020 0,001 0,022 (0,001) 0,004 0,0003 0,0010 (0,0005) (0,0005) (0,0006)
BS400-2 65,9 (0,001) 0,0012 0,027 (0,003) 0,004 0,0004 0,0012 (0,0006) (0,001) (0,001)
BS400-3 65,4 (0,0015) 0,003 0,026 0,003 0,004 (0,0004) 0,0014 (0,0002) (0,001) (0,001)
BS405 65,49 —_— (0,002) 0,010 —_— —_— (0,002) —_— (0,001) —_— —_—
BS400-EPUISE-SOLD_OUT 62,70 _— (0,011) 0,017 - —_— - - - _— -

Référence Descriptif

BS400B-EPUISE-SOLD_OU| "Monel"
BS400C @ 38 x 12 mm — "Monel"
BS500D Monel alloy @ 38 x 12 mm
BS400-1 Monel alloy
BS400-2 Monel alloy
BS400-3 Monel alloy
BS405 ? 38 x 12 mm
BS400-EPUISE-SOLD_OUT

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 38 x 12 mm

Référence C Mn Fe S Si Cu Cr Al Ti Co Mo
BS600C 0,072 0,50 9,30 <0,002 0,39 0,040 15,64 0,20 0,21 0,04 0,027
BS600-1 0,070 0,39 8,82 0,004 0,105 0,14 15,35 0,26 0,32 0,10 0,009
BS600-2 0,071 0,31 6,80 0,004 0,23 0,089 16,36 0,16 0,37 0,10 0,007
BS600-3 0,020 0,28 3,88 0,005 0,19 0,24 14,77 0,09 0,20 0,10 0,007
BS600—4 0,034 0,20 8,40 0,004 0,22 0,08 14,72 0,06 0,20 0,09 (0,002)
BS600-5 0,047 0,21 8,36 <0,002 0,26 0,10 15,59 0,19 0,23 0,029 0,049
BS600-6 0,083 0,21 7,33 0,001 0,31 0,24 14,86 0,288 0,24 0,066 0,12
Référence P Mg v N B Ca Nb Pb Sn Ta W

BS600C 0,008 0,0056 0,022 0,0074 0,0012 —_— (0,014) —_— e _— (0,003)
BS600-1 0,007 0,023 0,028 0,015 0,0089 —_— (0,02) —_— (0,002) —_— (0,003)
BS600-2 0,006 0,012 0,028 0,030 0,0098 —_— (0,02) — (0,002) — —
BS600-3 0,008 0,012 0,020 0,0081 0,0082 —_— (0,02) —_— (0,002) - -
BS600-4 0,007 0,020 0,023 0,021 0,0060 —_— (0,015) —_— (0,002) —_— —_—
BS600-5 0,005 0,004 0,054 0,011 0,0018 —_— (0,03) —_— (<0,003) e —
BS600-6 0,007 0,022 0,023 0,0078 0,0028 —_— 0,14 —_— (<0,003) —_— —_—
Référence| Ni (0] Descriptif
BS600C |73,59| ——— | Cr/Fe — Type 600
BS600-1 | 74,3 | ——— | @40 x 6 mm
BS600-2 |75,34| ———— | Inconel Alloy 38 @ x 12 mm
BS600-3 |75,05| ———— | Inconel Alloy 38 @ x 12 mm
BS600-4 |75,88] ——— | Inconel Alloy 38 @ x 12 mm
BS600-5 [74,83]0,002 | Inconel Alloy 38 @ x 12 mm
BS600-6 | 76,0 | ———— | Inconel Alloy 38 @ x 12 mm

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 44 x 16 mm
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Référence C Mn Fe S Si Cu Al Ti Ni Descriptif
HTHF5730-EPUISE-SOLD_OUT 0,21 0,76 0,78 0,006 0,25 27,52 2,70 0,57 Rem Monel
HTM2946B-EPUISE-SOLD_OUT 0,11 1,07 1,26 0,008 0,17 30,86 —_— — Rem Monel
HTM2987B-EPUISE-SOLD_OUT 0,17 1,15 1,40 0,007 0,17 30,65 —— —_— Rem Monel
HTM3005B-EPUISE-SOLD_OUT 0,15 0,84 1,58 0,007 0,06 31,20 — — Rem Monel
HTN2930A-EPUISE-SOLD_OUT 0,04 0,11 0,05 0,005 0,04 0,01 — — Rem Ni 200
HTN4361A-EPUISE-SOLD_OUT 0,06 0,24 0,12 0,006 0,06 0,06 — — Rem Ni 200
HTN4379A-EPUISE-SOLD_OUT 0,02 0,16 0,14 0,005 0,01 0,11 e - Rem Ni 200
HTN4405A-EPUISE-SOLD_OUT 0,11 0,32 0,30 0,005 0,10 0,05 —— —_— Rem Ni 200

Descriptif :
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 20 mm
Référence C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu
ECRM377-1 0,0202 0,077 0,0225 0,0036 0,0006 21,72 8,94 61,45 0,216 0,0348 0,0110
ECRM377-2 0,0202 0,077 0,0225 0,0036 0,0006 21,72 8,94 61,45 0,232 0,0348 0,0104
Référence | Nb| Ti | Fe B Descriptif
ECRM377-1]3,5010,255]3,77(0,0006) | Inconel
ECRM377-23,50(0,264 3,77 |(0,0006) | Inconel
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 40 x 15 mm

Référence C Si S P Mn Fe Cr Mo Co Ti Al
219XNY1(A)-EPUISE-SOLD_OUT —— 1,10 e —— - ——— 29,2 - —— 1,12 9,9
219XNY2(A)-EPUISE-SOLD_OUT e 1,64 — e e — 20,8 e e 0,6 13,1
219X1837(A) 0,004 0,053 0,001 0,002 0,003 0,10 9,98 3,00 10,04 5,28 5,63
219X1867(B)-EPUISE-SOLD_OUT 0,12 0,15 0,024 0,014 0,195 (1,78) 7,2 6,00 10,7 2,5 7,9
219X20500(A) 0,025 1,35 0,0052 (0,0026) 0,239 1,24 51,09 0,006 (0,008) — —
219X1867(C) 0,086 0,203 0,0099 0,010 0,205 0,285 7,69 5,95 9,98 1,97 6,43

Référence Ni Nb B W Zr Cu Ta Y Re Hf N
219XNY1(A)-EPUISE-SOLD_OUT Rem e — — e 0,24 e e e
219XNY2(A)-EPUISE-SOLD_OUT —_— —_— —_— —_— —_— 0,69 - —_— -
219X1837(A) —_— <0,01 0,11 0,012 0,027 —_— <0,01 —_— —
219X1867(B)-EPUISE-SOLD_OUT Rem 0,10 — 0,63 0,45 0,04 34 —— 0,31 (0,008) -
219X20500(A) 45,68 —_— — (0,007) e e 0,122
219X1867(C) (61,92) 0,116 0,021 0,121 0,59 0,45 4,14 —_— —_—

Référence Descriptif
219XNY1(A)-EPUISE-SOLD_OUT|
219XNY2(A)-EPUISE-SOLD_OUT|
219X1837(A) Hi B Alloy
219X1867(B)-EPUISE-SOLD_OUT| Hi B Alloy
219X20500(A) @ 43 x 20 mm
219X1867(C) @ 43x20 mm
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 6 x 100 mm
Référence Co Mn Mg Cu Fe Si Descriptif
IMNi1l 0,045 0,0063 0,22 0,21 0,096 0,0043
IMNi2 0,091 0,18 0,0061 0,26 0,33 0,0074
IMNi3 0,19 0,015 0,012 0,044 0,050 0,18
IMNi4 0,40 0,074 0,075 0,10 0,023 0,060
IMNi5 0,71 0,0018 0,0014 0,0094 0,011 0,0012
Descriptif :
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Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 31 x 18,75 mm
Référence Fe ppm Cu ppm Pb ppm As ppm Se ppm Bi ppm Ag ppm P ppm Si ppm Co ppm Sn ppm
TA187A 19 2,2 0,15 0,1 <0,1 <0,1 0,1 <1.0 (18) 1,0 0,4
TA188A 19 1,8 1,0 0,7 0,7 0,9 1,1 1,4 18 1,7 1,1
TA189A 38 9,0 2,9 0,7 2,1 2,6 2.4 3,7 19 3,1 2,2
IA190A 99 17 9,3 28 6,5 11,1 10,9 34 28 8 6,2
TA191A 7,9 4,2 0,3 13 1,9 <0,1 0,1 <1.0 o) 545 0,4
1A192A-EPUISE-SOLD_OUT [16] [45] [2,8] [62] [2,7] [0,2] [0,2] [1,3] [6,6] [1400] [1,2]
Référence Zn ppm Sb ppm Ga ppm Te ppm Mn ppm S ppm Cr ppm V ppm Al ppm Ti ppm Mg ppm
TA187A <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 3,0 1,9 3) (0,8) 11 3) 2)
TA188A 2,3 1,1 <0,5 0,8 2,3 1,8 6) (<0,5) [24] 2) 4
TA189A 2,8 3,9 <0,5 1,7 1,9 1,8 (10) (<0,5) [43] 3) ®)
TA190A 8,1 11 <0,5 8.9 1,8 3,3 @) (<0,5) [51] (6) (6)
IA191A 1,9 <0,5 <0,5 <0,1 3,1 2,1 2,1 (<0,5) —_— (<) 2)
IA192A-EPUISE-SOLD_OUT [11] [1,0] —_— [0,1] [5,2] [160] [3,1] —_— [2,5] —_— —_—
Référence Cppm | Nppm | Cdppm | O ppm | Tl ppm | B ppm | Be ppm | Ca ppm | Mo ppm | Ni ppm Descriptif
TAI87A 13 1 <0, | (4 <02 (<5) (<1) <10 (<1) _— (I;H; 1)\11
TA188A 22 1 0,2 (17) -0,9 (<5) (<1) <10 (<1) _— (I:I;I)\H'LO
TA189A 23 1) 0.8 (18) 2.3 (<5) (<) <10 (<) _ (I:I;I)\H"MI
TA190A 22 1) 5 (19) 5.8 (<5) (<) <10 (<) _ (I:I?)\H_HI
TA191A 14 2) <0,1 (30) <0,2 (<5) (<1) <10 (<1) _— (I:I?)\H_HP
TA192A-EPUISE-SOLD_OUT| [11] _— [0,4] [38] (ELI’I)\H_SP
Beeeripit: 1 — [] Valeurs indiquées provisoires — En cours de certification. Tous ces échantillons sont également disponibles en 100 g et sous la forme @ 31 x 2,25 mm pour Fluo
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 31 x 18,75 mm
Référence Al B C Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo N
TAS0A-EPUISE-SOLD_OUT 0,02 (<0,001) 0,023 0,01 0,01 (<0,01) 0,04 <0,005 0,11 <0,01 _—
TA50B 0,031 (0,0002) 0,010 0,069 0,010 (0,001) 0,079 (0,001) 0,20 (0,003) 0,0001
Référence Nb Ni o P S Si Ta Ti v w Zr
IA50A-EPUISE-SOLD_OUT <0,01 (99,78) - 0,002 0,002 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
IAS0B (0,002) 99,5 0,0061 0,002 0,0002 0,059 <0,005 0,002 0,016 0,010 (0,001)
Référence Descriptif
TA50A-EPUISE-SOLD_OUT]
TIA50B Alloy 200
Descriptif : | Tous ces échantillons sont également disponibles en 100 g et sous la forme @ 31 x 2,25 mm pour Fluo X.
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 31 x 18,75 mm
Référence Al B C Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo N
IA51B-EPUISE-SOLD_OUT 0,004 —_ 0,16 0,029 0,32 31,70 1,60 0,015 1,01 0,043 —_—
TA202A 0,080 (<0,002) 0,13 0,020 0,008 32,3 1,31 0,024 1,03 (<0,01) 0,0004
IA52B-EPUISE-SOLD_OUT [3,02] _— [0,16] [0,006] [0,047] [30,28] [0,79] [0,011] [0,77] [0,007] —_—
TIAS1C 0,13 - 0,122 0,019 0,36 31,6 2,17 0,0096 1,01 0,072 0,0004
1A52C [3,0] [0,001] [0,15] [0,004] [0,05] [30,5] [1,03] [0,002] [0,88] [0,011] [0,0003]
Référence Nb Ni (0} P S Si Ta Ti v W Zr
IA51B-EPUISE-SOLD_OUT (<0,01) 64,9 —_— 0,011 0,002 0,105 —_— 0,05 (<0,01) (<0,01) <0,01
1A202A —_— 64,8 (0,0018) 0,011 0,032 0,046 —_— 0,005 (<0,01) (<0,01) 0,010
TA52B-EPUISE-SOLD_OUT —_— [64,3] - [0,009] [0,0009] [0,091] - [0,50] [0,002] —_— [0,040]
IA51C 0,003 64,4 (0,002) 0,010 0,005 0,11 (0,01) 0,026 0,002 0,021 0,002
T1A52C [0,004] [63,6] [0,001] [0,009] [0,001] [0,13] [0,01] [0,55] [0,003] [0,01] [0,050]
Référence Descriptif
IA51B-EPUISE-SOLD_OUT| Monel 400
TA202A Monel R405
IA52B-EPUISE-SOLD_OUT (‘:1]1()’y 500
IA51C alloy 400
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Alloy K-500
(*1)

IAS2C

1 — [] Valeurs indiquées provisoires — En cours de certification. Tous ces échantillons sont également disponibles en 100 g et sous la forme @ 31 x 2,25 mm pour Fluo

Descriptif : X

Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 31 x 18,75 mm
Référence Al B C Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo N
TAS3B-EPUISE-SOLD_OUT 0,17 0,005 0,064 0,057 14,55 0,13 9,75 0,005 0,25 0,12 _—
TA53C-EPUISE-SOLD_OUT 0,21 0,004 0,070 0,035 14,95 0,045 7,16 0,008 0,21 0,047 -
TA201A 0,37 (<0,002) 0,019 0,009 29.9 0,008 9,09 0,006 0,19 0,018 0,0053
IA56B-EPUISE-SOLD_OUT 0,52 0,003 0,033 0,16 18,44 0,072 17,95 0,0023 0,074 3,00 _—
IA56C-EPUISE-SOLD_OUT [0,51] [0,003] [0,024] [0,01] [18,02] [0,02] [18,42] [0,001] [0,06] [2,92] _—
TA56D-EPUISE-SOLD_OUT [0,62] [0,005] [0,040] [0,31] [18,38] [0,07] [17,83] [0,010] [0,20] [3,08] —_—
IA57A-EPUISE-SOLD_OUT 0,81 0,003 0,05 0,64 15,65 0,05 7,06 (0,001) 0,08 0,41 —_—
IA58A-EPUISE-SOLD_OUT 0,53 (<0,001) 0,076 0,10 20,71 0,03 (44,90) (<0,001) 0,65 0,17 _—
IA59B-EPUISE-SOLD_OUT 0,18 0,0008 0,032 0,049 21,20 2,48 31,25 (0,002) 0,45 3,05 0,0079
I1A63C 0,11 0,003 0,010 0,013 0,10 0,003 1,13 0,003 0,76 26,6 0,0006
TA257A 0,34 <0,003 0,005 0,024 1,57 0,019 1,47 0,010 0,63 28,0 0,0039
TIA53D 0,34 0,0035 0,045 0,052 15,20 0,015 6,86 0,007 0,49 0,02 0,0075
TAS6E [0,61] [0,004] [0,033] [0,27] [18,44] [0,056] [18,3] [0,0024] [0,097] [3,07] [0,0078]
IA57D [0,60] [0,003] [0,050] [0,042] [15,4] [0,02] [7,30] [0,003] [0,05] [0,01] [0,0020]
IA58B [0,46] [<0,0005] [0,073] [0,02] [19,6] [0,010] [47,8] [0,001] [0,52] [0,011] [0,010]
TAS9D 0,07 0,0017 0,016 0,04 22,9 1,73 26,2 (0,0005) 0,56 3,06 0,0047
TA258A 0,30 0,001 0,005 0,08 22,8 1,54 0,85 0,009 0,21 15,5 0,032
Référence Nb Ni (0} P S Si Ta Ti A% w Zr
TAS3B-EPUISE-SOLD_OUT 0,073 74,2 —_— 0,008 0,0008 0,11 - 0,33 0,024 0,018 <0,01
IA53C-EPUISE-SOLD_OUT 0,024 76,5 e 0,006 (<0,001) 0,33 _— 0,34 0,029 (0,008) <0,01
TA201A 0,009 59,9 (0,0009) 0,005 (0,0004) 0,15 _— 0,30 0,011 (<0,01) <0,01
IA56B-EPUISE-SOLD_OUT 5,00 53,5 —_— 0,009 0,001 0,11 —_— 0,92 0,029 0,11 <0,01
IA56C-EPUISE-SOLD_OUT [5,16] [53,89] —_— [0,004] [0,000] [0,01] _— [1,02] [0,03] [0,01] —_—
IA56D-EPUISE-SOLD_OUT [5,30] [52,94] —_— [<0,010] [0,001] [0,11] - [1,00] —_— - 0,004
IA57A-EPUISE-SOLD_OUT 1,05 (71,31) - 0,005 0,0013 0,11 - 2,55 [0,03] 0,14 0,04
TASS8A-EPUISE-SOLD_OUT [0,03] 32,01 E—— 0,011 (<0,001) 0,26 _— 0,49 0,03 (<0,01) (<0,01)
TIA59B-EPUISE-SOLD_OUT (0,005) 40,01 0,0030 0,010 0,0028 0,23 _— 0,96 0,048 0,012 (0,005)
TA63C 0,002 71,1 0,0005 0,005 0,0005 0,01 —_— 0,15 0,007 0,03 0,001
1A257A <0,03 67,9 0,0004 0,004 0,0005 0,024 <0,005 0,002 0,01 0,070 (0,008)
IAS3D 0,006 76,2 0,0009 0,005 0,0005 0,35 <0,01 0,34 0,022 0,022 _—
TAS6E [5,34] [52,6] [0,001] [0,008] [0,0004] [0,09] [0,01] [0,96] [0,074] [0,04] [0,001]
IA57D [0,87] [73,0] [0,0015] [0,004] [0,0005] [0,16] [0,01] [2,51] [0,026] [0,01] [0,039]
TAS8B [0,007] [30,7] [0,0012] [0,010] [0,001] [0,29] [<0,005] [0,51] [0,032] [0,007] [<0,01]
IA59D (0,005) 44.5 0,014 0,008 0,0010 0,16 —_— 0,78 0,01 0,007 <0,003
IA258A 0,01 58,6 0,0009 0,005 0,0007 0,015 <0,01 0,003 0,014 0,14 <0,005
Référence Descriptif
TA53B-EPUISE-SOLD_OUT] Inconel 600
IA53C-EPUISE-SOLD_OUT| Inconel 600
1A201A Inconel 690
TA56B-EPUISE-SOLD_OUT] Inconel 718
IA56C-EPUISE-SOLD_OUT| (’:I;S’Y 718
IA56D-EPUISE-SOLD_OUT| (‘:I;B’y 718
TA57A-EPUISE-SOLD_OUT| Alloy 750
TA58A-EPUISE-SOLD_OUT| Alloy 800
TIAS9B-EPUISE-SOLD_OUT]| Alloy 825
TA63C Alloy B-2
TA257A Alloy B—3 provisional
TIA53D Inconel 600
IAS6E Alloy 718
(*1)
IA57D Alloy 750
IA58B Alloy 800
TAS9D Alloy 825
TA258A Hastelloy ¢—2000

1 — [] Valeurs indiquées provisoires — En cours de certification. Tous ces échantillons sont également disponibles en 100 g et sous la forme @ 31 x 2,25 mm pour Fluo

Descriptif : X
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Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 31 x 18,75 mm
Référence Al B C Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo N
IA54B-EPUISE-SOLD_OUT 0,37 0,002 0,022 0,29 21,64 0,11 2,32 0,003 0,051 9,43 e
IAS55B 0,09 0,002 0,004 0,036 8,25 0,013 1,12 0,011 0,323 24.62 0,016
TA65B 0,283 (0,002) 0,0054 0,59 21,32 0,054 3,63 0,009 0,29 13,02 0,046
TA66B-EPUISE-SOLD_OUT 0,40 0,0020 0,0044 0,90 15,86 0,086 5,80 0,004 0,47 16,06 0,0108
TA67B 0,26 (0,001) 0,008 3,69 28,54 1,74 14,26 0,007 1,12 4,98 0,060
IA69B-EPUISE-SOLD_OUT 0,20 (0,0007) 0,074 1,58 21,90 0,11 17,84 0,006 0,68 8,78 0,0155
TIA69C [0,12] [0,003] [0,068] [1,11] [21,6] [0,07] [18,3] [0,003] [0,47] [8,3] [0,018]
TAS4E [0,30] [0,0024] [0,028] [0,085] [21,9] [0,085] [3,69] [0,002] [0,11] [9,18] [0,010]
TA66C 0,23 0,0023 0,004 0,23 15,7 0,15 5,24 0,02 0,41 15,7 0,029
Référence Nb Ni (o) P S Si Ta Ti \4 W Zr
IA54B-EPUISE-SOLD_OUT 3,55 61,6 e 0,006 0,0009 0,083 e 0,21 0,011 0,12 (<0,01)
IAS5B 0,08 65,4 0,0009 0,005 0,0010 0,021 (0,08) 0,002 0,005 0,12 (0,005)
IA65B 0,029 57,3 0,0013 0,006 0,0005 0,030 (0,06) 0,005 0,155 2,87 <0,001
TA66B-EPUISE-SOLD_OUT 0,019 56,65 0,0010 0,008 0,0003 0,028 e 0,006 0,16 3,42 0,02
TA67B 0,73 41,1 0,0014 0,012 0,0010 0,24 (0,03) 0,005 0,054 3,10 (0,002)
IA69B-EPUISE-SOLD_OUT 0,11 47,37 0,0011 0,013 0,0004 0,38 e 0,011 0,10 0,78 0,005
T1A69C — [48,8] [0,002] [0,011] [0,0005] [0,34] [0,003] [0,018] [0,03] [0,62] [0,004]
TAS4E [3,55] [60,4] [0,0003] [0,008] [0,0003] [0,10] [<0,005] [0,29] [0,02] [0,09] [0,001]
TA66C 0,03 59,1 (0,001) 0,008 0,001 0,025 (0,01) 0,007 0,012 3,25 0,01
Référence Descriptif

IA54B-EPUISE-SOLD_OUT]| Inconel 625
IASSB Haynes 242

(*1)
A65B Hastoloy C-22

(*1)
IA66B-EPUISE-SOLD_OUT| Alloy C-276
IAGTB Hastoloy G-30

(*1)
TA69B-EPUISE-SOLD_OUT| Hastoloy X
T1A69C Alloy X
IAS4E Inconel 625
1A66C Alloy C-276

Dessryit: ; — [] Valeurs indiquées provisoires — En cours de certification. Tous ces échantillons sont également disponibles en 100 g et sous la forme @ 31 x 2,25 mm pour Fluo

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 31 x 18,75 mm
Référence Al B C Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo N
TA203A 0,066 (0,002) 0,005 12,88 0,72 0,05 40,6 (<0,002) 0,023 0,090 —
TA98A-EPUISE-SOLD_OUT 0,04 e 0,019 [17,50] 0,12 0,05 (52,77) e 0,24 0,05 e
TA98B 0,07 0,001 0,007 17,00 0,012 0,028 52,9 0,0040 0,18 0,010 0,0024
Référence Nb Ni (0) P S Si Ta Ti \4 W Zr
IA203A 5,00 38,44 — 0,006 0,0009 0,41 —_— 1,58 (<0,01) (0,02) <0,01
IA98A-EPUISE-SOLD_OUT (<0,01) [29,09] —— [0,002] 0,002 0,10 —— <0,01 <0,01 [0,03] (<0,01)
TA98B 0,002 29,4 0,0021 0,002 0,0007 0,17 <0,05 0,03 (0,003) (0,02) <0,01
Référence Descriptif
TA203A Inconel 909
TA98A-EPUISE-SOLD_OUT] (I:?)VAR
IA9SB KOVAR
(*1)
Biesaisi: 1 — [] Valeurs indiquées provisoires — En cours de certification. Tous ces échantillons sont également disponibles en 100 g et sous la forme @ 31 x 2,25 mm pour Fluo
"X

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme :

Disque

Caractéristiques :

@ 38 x12 mm
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Référence C Mn Fe S Si Cu Cr Al Ti Co Mo
BS750A 0,047 0,09 7,07 0,0007 0,10 0,04 15,68 0,74 2,60 0,29 0,22
Référence| Nb| B v P Ni Descriptif
BS750A |1,07]0,0033]0,046(0,005)|71,9| Reste 1 en stock

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 43 x20 mm

Référence C Si S Mn Cr Mo Cu B Fe Co Bi
221XHF1(A)-EPUISE-SOLD_OUT 0,144 4,61 0,006 0,130 13,1 0,018 0,029 2,12 0,33 —_— —_—
221XHF2(A)-EPUISE-SOLD_OUT 0,91 2,29 0,0095 0,32 9,5 0,16 0,70 2,83 0,33 —_— —_—
221XHF3(A)-EPUISE-SOLD_OUT 1,24 3,34 0,004 0,036 10,6 0,06 0,095 1,80 1,21 —_— —_—
221XHF4(A)-EPUISE-SOLD_OUT 0,54 5,97 0,014 0,109 14,7 0,09 0,044 1,26 6,58 —_— —_—
221XHF2(B) 0,117 3,08 0,0106 0,387 2,96 0,130 0,231 2,96 3,08 0,494 0,0098
221XHF3(B) 0,71 5,5 0,011 0,14 1,7 0,05 0,16 1,69 3,44 0,25 0,005
221XHF4(B) 0,38 6,49 0,009 0,15 17,3 0,05 0,05 1,07 5,82 0,094 —_—
Référence Se W Sn Descriptif

221XHF1(A)-EPUISE-SOLD_OUT]
221XHF2(A)-EPUISE-SOLD_OUT]
221XHF3(A)-EPUISE-SOLD_OUT]
221XHF4(A)-EPUISE-SOLD_OUT]
221XHF2(B) 0,0048| ——— | ———
221XHF3(B) 0,002 | 1,13 | 0,10
221XHF4(B) —— | 0,76 | 0,68

Descriptif : | CE SONT DES VALEURS APPROXIMATIVES

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence C Mn Si P S Cr Ni Fe Mo Cu Co
CTIS0070A 0,014 0,015 0,32 0,003 <0,001 5,54 24,47 34,66 0,006 0,010 29,00
CTIS0098A 0,025 0,037 0,39 0,003 <0,0005 0,099 37,53 40,71 0,021 0,026 14,46
CTIS0122A 0,061 0,007 0,012 0,001 <0,001 19,89 74,07 1,42 0,015 0,007 0,007
CTISO0124A 0,011 0,73 0,40 0,007 0,006 0,079 48,07 50,65 0,009 0,015 0,012

Référence W v Ti Al Nb Zr Ta B Sn Pb Bi
CTIS0070A <0,01 0,043 0,82 0,47 4,63 — <0,01 0,0038 — — —
CTIS0098A <0,01 0,002 1,54 0,050 5,06 S <0,01 0,0065 0,0011 <0,0001 <0,00003

CTIS0122A <0,01 0,118 2,49 1,71 0,01 0,073 _— 0,0036 0,0007 0,0001 <0,00001
CTISO0124A _— _—_ _—_ _—_ _— _— _—_ _— _—_ _— _—
Référence Ag Sb Se Descriptif
CTIS0070A ALLIAGE THERMO-SPAM
CTIS0098A |<0,0001]0,0003 | ——— | Pyromet alliage CTX-909
CTIS0122A |<0,0001 | ———— | ——— | PYROMET ALLIAGE 80A
CTISO0124A] ——— | ——— [ 0,167 | High perm 49-FM
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 35 x 20 mm
Référence C Si Mn Cu Cr Co Ti Al Ni S P Descriptif
23RIINC1 0,037 0,30 0,20 0,67 22,89 0,022 0,45 0,36 31,36 0,003 0,018 Alliage Fe / Ni/Cr
23RIINC2 0,068 0,67 0,51 0,84 23,92 0,021 0,73 0,68 30,21 0,003 0,020
23RIINC3 0,188 1,11 0,83 0,5 21,14 0,023 0,67 0,33 33,42 0,010 0,017
23RIINC4 0,129 0,72 1,17 0,28 18,73 0,033 0,161 0,054 28,48 0,027 0,028
23RIINCS 0,137 0,50 1,47 0,40 17,31 0,035 0,075 0,009 36,67 0,015 0,047
Descriptif :
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Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :
Référence C Si Mn Fe Co Ni Cu Descriptif
CS200 0,05 0,015 0,005 0,20 0,10 0,02 99,5 0,08 Nickel 200 RESTE 1 EN STOCK
Descriptif :
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Bloc Caractéristiques : | 30x35 mm
Référence Ni Cr Mo Co Nb Al Ti Cu Descriptif
NCSHS57701-1 43,89 22,21 4,03 1,04 6,79 0,68 1,42 0,0015
NCSHS57701-2 48,60 20,14 3,57 1,03 6,06 0,62 1,21 0,0015
NCSHS57701-3 52,47 18,46 3,08 1,02 5,15 0,41 0,94 0,0018
NCSHS57701-4 56,67 16,86 2,70 1,03 4,51 0,31 0,75 0,0020
NCSHSS57701-5 60,00 14,87 2,29 1,02 3,85 0,14 0,59 0,0020
Descriptif :
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | 1/4 of 64 Px45 mm
Référence Ag As Hf Mg N Nb Ni 0 Pb Sb Sn
IMZ186 S S S S S —_ 10,22 —_ —_ S S
IMZ183 —_ N —_ N —_ 0,92 — — —_ —_ N
IMZ184 —_ —_ —_ —_ — (0,032) —_ —_ —_ —_ —_
IMZ185 — — —_ (0,002) — — — — — — —
IMZ182 _ _ _ —_ —_ S —_ —_ S —_ —_
IMZ181 S S 1,46 - —_ 0,023 —_ S S S S
IMZ180 —_ —_ —_ —_ —_ 0,024 —_ —_ —_ —_ —_
IMZ188 —_ —_ —_ —_ —_ 0.045 10.76 —_ —_ —_ —_
Référence Zn Zr Cr Co Al Fe Mo Ta Ti W C
IMZ186 —_— 0,40 23,14 Rem 0,28 0,10 —_— 3,78 0,19 7,17 0,59
IMZ183 - 0,030 15,87 8,32 3,51 (0,046) 1,81 1,87 3,34 2,66 0,100
IMZ184 _— (0,012) 14,16 14,32 4,37 - 4,30 - 3,43 _— 0,086
IMZ185 —_— (0,014) 9,91 4,47 5,56 (0,022) 3,92 —_— 2,73 5,12 0,152
IMZ182 —_— 0,031 8,63 13,52 5,69 (0,04) 3,10 —_— 4,69 - 0,169
IMZ181 - (0,032) 8,36 10,02 5,61 0,071 0,67 3,20 1,04 9,97 0,150
IMZ180 - 0,075 7,98 9,95 6,00 0,073 5,96 4,26 1,02 (0,048) 0,107
IMZ188 —_— (0.0004) 26.44 51.64 (0.005) 1.14 0.42 (0.011) (0.007) 7.46 0.526
Référence| Cu | Mn P S Si v B Descriptif
IMZ186 (0,007)| 1/4 of 78 @x30 mm
IMZ183 (0,010)| 1/4 of 70 Px40 mm
IMZ184 |——|-——|(0,001)] ——— [(0,018)| ———— ] 0,016 | 1/4 of 78 Px30 mm
IMZ185 0,015
IMZ182 0,81 | 0,013
IMZ181 (0,015)] 1/4 of 96 Px20 mm
IMZ180 |-————|——[(0,003)] ——— [(0,026)| ———— [(0,017)] 1/4 of 80 Bx30 mm
ziss [0.025 | 0.68 | 0011 [©0.0002)| 0.69 |0.011){0.0000 | 14 section of 75 mm & cylinder x 20 mm high
(* CRM Stellite 31)
Descriptif : | Les échantillons IMZ ont des section mesurant 1/4 du grand cylindre.
Type [ 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 44 mm x 12 mm
Référence Cr B Fe Mn Si Ti w Al C Co Cu
BS800 19,92 0,0035 —_— 0,79 0,55 0,475 0,02 0,28 0,075 0,056 0,32
Référence| Mo| P S Ni| V Descriptif
BS800 0,19 10,016 |0,0006|31,38]0,073 | Cr/Fe Nickel Alloy
Descriptif :
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Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 30-35 mm @ x20-25 mm
Référence Fe Co Cu Mo Al B C Cr Mn Nb Ni
CTIS0133A 13,75 0,003 4,41 4,17 —_— — 0,014 0,037 0,51 —_— 76,99
Référence | P S Si Ta Ti A" Se Descriptif
CTIS0133A]0,003 |<0,001 0,145| Fe/Mo nickel alloy
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ 31lmm @ x 2 or 18 mm
Référence Al B C Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo N
T1A277A 4,38 0,015 00,080 14,5 14,35 0,004 0,16 0,0021 0,01 4,22 0,0017
1A100C 0,35 (0,002) 0,104 17,9 21,9 0,105 31,20 (0,001) 0,97 3,06 1,26
TA275A 0,22 0,002 0,010 0,41 20,1 1,77 27,9 <0,001 0,61 3,20 0,0033
1A62C 1,35 0,0073 0,057 12,40 19,44 0,008 0,09 0,0015 0,008 3,94 0,0049
Référence Nb Ni (0) P S Si Ta Ti v A% Zr
TIA277A 0,034 58,9 0,0005 0,002 0,037 0,0010 (0,002) 3,40 0,011 0,047 0,010
T1A100C 0,172 20,5 0,001 0,013 0,0005 0,441 0,67 0,013 0,039 2,49 0,01
TA275A 0,27 42,8 0,0013 0,019 0,0003 0,23 <0,01 2,31 0,032 0,22 (0,001)
1A62C 0,006 59,6 0,0008 0,002 0,0003 0,035 _— 2,89 0,006 0,019 0,061
Référence Descriptif
IA277A | Rene 77
TIA100C | Haynes 556
TA275A Alloy 925
1A62C Waspaloy
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ 31 mm @ x 2 or 18mm
Référence Al B C Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo N
1A60B 0,05 0,002 0,062 2,9 25,3 0,05 17.9 (0,001) 1,53 2,87 0,029
Référence Nb Ni (0] P S Si Ta Ti v W Zr
T1A60B 0,016 45,3 0,0035 0,015 0,0003 0,87 (0,01) 0,004 0,070 3,08 0,001
Référence Descriptif
TA60B Cr/Fe type 'RA 333" Nickel alloys
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | 31 mm@ x 2 or 18 mm
Référence Al B C Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo N
T1A68C 0,35 0,0026 0,104 0,18 22,01 0,017 1,10 0,004 0,50 1,35 0,0610
Référence Nb Ni (0) P S Si Ta Ti v A% Zr
T1A68C 0,041 59,7 0,0009 0,006 0,0002 0,44 (0,01) 0,006 0,033 14,2 (0,002)
Référence Descriptif
TA68C Haynes 230
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :
Référence Al B C Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo N
TA157B 0,015 0,001 0,014 0,21 20,4 0,21 48,0 —_— 0,40 6,21 0,22
Référence Nb Ni (o) P S Si Ta Ti v W Zr
IA157B 0,034 24,01 0,0025 0,022 0,0005 0,31 —_— 0,005 0,069 0,05 <0,005
Référence Descriptif
IA157B AL6XN
Descriptif :
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Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 15 mm
Référence C Si Mn Cu Fe Cr Mo Co Ti Al S
23X8001 (G) 0,130 0,191 1,29 0,078 (44,2) 20,28 0,540 0,982 0,650 0,55 0,0067
23X8002 (E) 0,06 0,47 0,68 0,28 —_— 20,48 0,34 0,54 0,32 0,29 —
23X8004 (E) 0,06 0,53 0,70 0,30 —_— 19,72 0,33 0,53 0,34 0,31 —_—
23X8005 (E) 0,07 0,46 0,73 0,28 — 20,81 0,34 0,50 0,35 0,22 R
Référence| P Ni Descriptif
(?)X 8001 0,0067130,98 | Fe/Ni/Cr (Incoloy type)
(%3;)(8002 ———— 1 32,1 | Fe/Ni/Cr (Incoloy type)
éS)XSOM ———— | 31,8 | Fe/Ni/Cr (Incoloy type)
(i:?;XSOOS ——— | 32,2 | Fe/Ni/Cr (Incoloy type)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 40 x 15 mm
Référence C Si Mn Cu Cr Mo Co Ti Al Ni Descriptif
23XDS2 (E) 0,06 2,07 1,00 0,30 17,81 0,30 0,48 0,17 0,04 374
23XDS4 (E) 0,06 2,01 1,02 0,30 16,83 0,29 0,48 0,20 0,037 37,15
23XDSS5 (E) 0,080 1,98 1,04 0,30 18,64 0,30 0,50 0,17 0,083 36,57
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 35x20 mm
Référence Fe Cr Nb Mo Si Ti Al Co Mn Cu C
Nc15Fe 9,27 15,82 (0,004) (0,0245) 0,3430 0,2235 0,1460 (0,03) 0,6910 (0,0129) (0,059)
Nc19FeNb 19,32 17,47 5,00 2,99 0,1700 0,9050 0,4570 (0,02) 0,6910 (0,0129) (0,059)
Référence S P Ni Descriptif
Ncl5Fe  ](0,002)[(0,009)|(73,3) | Inconel Ni/Cr/Fe
Nc19FeNb|(0,002) [(0,009)|(73,3) | Inconel Ni/Cr/Fe
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 28,6 x 25 mm
Référence C Si Cu Sn Zn P Fe Mn Cr Ti Al
B5789 e 0,61 0,24 — e — 6,10 0,39 (16,5) 0,52 0,09
B5871 e 0,88 0,02 — e — 6,34 0,57 (16,0 0,27 0,18
B5967 _— 0,45 0,41 - _— _— 7,18 0,23 (16,0) 0,28 0,09
B5968 0,22 0,80 - —_— - _— 8,05 0,12 (16,0) 0,11 0,03
Référence| Co| Mg | Mo | Nb S Ni Descriptif
B5789 0,6010,017 Inconel Alloy 600
B5871 1,090,013 Inconel Alloy 600
B5967 0,3110,038 Inconel Alloy 600
B5968 0,18]0,059 Inconel Alloy 600
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM—-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 30x 19 mm
Référence C Mn P S Si Cu Ni Cr Mo Co Ti
SRM1230 0,044 0,64 0,023 0,0007 0,43 0,14 24,2 14,8 1,18 0,15 2,12
SRM1246 0,082 0,91 0,018 0,001 0,18 0,49 30,8 20,1 0,36 0,076 0,32
SRM1247 0,021 0,38 0,018 0,002 0,32 1,75 435 23,4 2,73 0,089 0,75
SRM1250 0,022 0,052 <0,003 0,0025 0,097 0,022 37,78 0,077 0,014 16,1 1,48
SRMC2400 0,036 0,71 0,013 0,003 0,61 2,63 4,07 17,06 0,23 0,10 (<0,01)
SRMC2401 0,062 1,03 0,025 0,027 0,74 3,17 5,46 25,1 2,13 0,19 (<0,005)
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Référence Al Nb Ta Fe B W A\ Sn As Ga N
SRM1230 0,24 (0,07) —_— (55) 0,0055 (0,07) 0,23 —_— (0,002) —_— —_—
SRM1246 0,30 (0,09) (<0,001) 46,2 <0,001 (<0,004) (0,040) —_— (0,004) (0,004 (0,018)
SRM1247 0,060 (0,46) (<0,001) 26,5 0,002 (0,005) (0,048) - (0,003) (0,011) (0,017)
SRM1250 0,99 2,99 0,003 40,5 0,0078 —_— 0,077 —_— —_— —_— —_—
SRMC2400 (<0,01) 0,15 —_— —_— (0,0004) 0,1) 0,092 —_— —_— —_— —_—
SRMC2401 (<0,01) (0,002) —_— —_— (0,0004) (0,18) 0,20 —_— —_— —_— —_—

Référence (0] Zr Bi Pb Se Ag Te Tl Mg Sb Ca
SRM1230 —_ (<0,1) — —_ —_ _ — —_ —_ —_ —_
SRM1246 (0,003) —_ (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) —_ —_ —_
SRM1247 (0,005) — (<0,0001) (0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,001) (<0,0001) — — —
SRM1250 S S S S _ _— S - _ _ _
SRMC2400 S (<0,01) —_ S S _— —_ S _— S S
SRMC2401 — — S — — — — — — — —
Référence | Zn Descriptif
SRM1230 | ——— | A286-INCONEL
SRM1246 |-——— | INCONEL 800
SRM1247 | ——— | INCONEL 825
SRM1250 |——— | Fe/Ni/Co
SRMC2400) ———- | High alloy steel, ACl (17/4 PH)

SRMC2401] ———- | High alloy steel (ACl1 —-CD-4M Cu)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 31 x 18,75 mm
Référence Al B C Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo N
IA157A(C) 0,021 e 0,023 0,045 20,7 0,14 —_— —_— 0,35 6,18 0,20
TA157B(C) 0,015 0,001 0,014 0,21 20,4 0,21 48,0 _— 0,40 6,21 0,22

Référence Nb Ni 0] P S Si Ta Ti \Y w Zr
TA157A(C) 0,019 23.8 —_— 0,014 0,001 0,39 —_— (0,004) 0,044 0,023 —_—
IA157B(C) 0,034 24,01 0,0025 0,022 0,0005 0,31 —_— 0,005 0,069 0,05 <0,005
Référence Descriptif
TA157A(C
TA157B(C)[ AL6XN

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 50 g

Référence C Si Mn Cu Cr Co Mo Ti Al Ni Descriptif

C23X80030(A) 0,05 0,87 0,42 0,53 18,92 0,11 0,14 0,1 0,06 34,7 Ni/Fe/Cr
C23XDS10(A) 0,13 2,38 1,65 0,04 17,7 0,99 0,04 0,04 0,04 34,6 Ni/Fe/Cr
C23XDS30(A) 0,04 1,43 0,67 0,62 19,87 0,11 0,62 0,34 0,01 39,66 Ni/Fe/Cr

Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Al B Ca C Cr Co Cu Fe Mn Mo Ni

CS600 0,152 0,0007 <0,001 0,07 15,5 0,088 0,027 8,51 0,242 0,071 74,5
Référence Nb P Se Si S Ta Ti w v Zn Zr
CS600 0,215 <0,001 0,001 0,271 <0,001 <0,001 0,238 <0,001 0,029 <0,001 <0,001
Référence Descriptif
CS600 Nickel-Chrome
Descriptif :
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Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Barre Caractéristiques :

Référence Co Cu Fe Mg Mn Ni Si Descriptif
IMNG6-5 0.71 0.0094 0.011 0.0014 0.0018 Rem 0.0012 Série IMN 6 (5 pcs) Seulement en Baguette 6 mm @ x 100 mm
IMN6-4 0.40 0.10 0.023 0.075 0.074 Rem 0.06 Série IMN 6 (5 pcs) Seulement en Baguette 6 mm @ x 100 mm
IMN6-3 0.19 0.044 0.05 0.012 0.015 Rem 0.18 Série IMN 6 (5 pcs) Seulement en Baguette 6 mm @ x 100 mm
IMNG6-2 0.091 0.26 0.33 0.0061 0.18 Rem 0.0074 Série IMN 6 (5 pcs) Seulement en Baguette 6 mm @ x 100 mm
IMN6-1 0.045 0.21 0.096 0.22 0.0063 Rem 0.0043 Série IMN 6 (5 pcs) Seulement en Baguette 6 mm @ x 100 mm

Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Ag Al As Bi C Cd Co Cr Cu Fe Mn
TA187A 0.00001 0.0011 0.00001 <0.00001 0.0013 (<0.00001) 0.00010 (0.0003) 0.00022 0.0019 0.00030
TA189A 0.00024 0.0044 0.00007 0.00026 0.0023 0.00008 0.00031 (0.0010) 0.00090 0.0038 0.00019
TA190A 0.00109 0.0050 0.0028 0.00111 0.0022 0.0005 0.0008 (0.0001) 0.0017 0.0099 0.00018

Référence N Ni (0) S Sb Se Si Sn Te Ti Tl
IA187A (0.0001) Rem (0.0014) 0.00019 <0.00005 <0.00001 (0.0018) 0.00004 <0.00001 (0.0003) <0.00002
TA189A (0.0001) Rem (0.0018) 0.00018 0.00039 0.00021 0.0019 0.00022 0.00017 (0.0003) 0.00023
TA190A (0.0001) Rem (0.0019) 0.00033 0.0011 0.00065 0.0028 0.00062 0.00089 (0.0006) 0.00058
Référence A\ w Zn Zr Descriptif
IA187A (0.00008) | -——— [<0.00005| ——— Nickel Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm

(* RM 200)
IAI89A  [(<0.00005)[———— | 0.00028 | ——— RoHS Monitor, center has small crack, not for XRF Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
(* RM 200)
1A190A  |(<0.00005) | ———— | 0.00081 | ——— RoHS Monitor, Nickel Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
(* RM 200)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :
Référence Cr Al C Co Cu Fe Mn Mo N Nb Ni
VSNG7/3 15.3 0.14 0.027 —_— 0.151 3.40 0.42 0.90 —_— 1.08 —_—
VSNG6/3 15.4 0.30 0.026 —_— 0.092 2.77 0.23 2.00 —_— 1.53 —_—
VSNG2/3 17.0 0.106 0.040 —_— 0.148 0.42 2.22 0.120 —_— 0.1 e
VSNG5/3 17.3 0.93 0.013 _— 0.243 2.10 0.23 0.36 —_— 0.1 —_—
VSNG1/3 17.3 1.76 0.051 —_— 0.068 1.32 1.23 0.16 —_— 0.41 —_—
VSNG3/3 17.8 0.116 0.009 —_— 0.094 1.86 0.28 0.100 —_— 0.1) —_—
VSNG4/3 18.5 0.38 0.011 —_— 0.043 0.93 0.40 0.120 - 0.62 —_—
Référence| P S Si| Ti| V Descriptif
VSNG7/3 |0.004)]0.0022 [0.37 [0.214] 1.66 | Disaue ~40 mm & x ~ 28 mm
(* CRM)

VSNG6/3 [(0.004)|0.002)[0.25 | 0.47 [ 0.97 | Disaue ~40 mm & x ~ 28 mm
(* CRM)

VSNG2/3 |(0.004)0.0021 |(0.3)] 1.84 | 0.11 | Disaue ~40 mm @ x ~ 28 mm
(* CRM)

VSNG5/3 [(0.004)[0.0016 [0.65 | 0.46 | 0.30 | Pisaue ~40 mm @ x ~ 28 mm
(* CRM)

VSNG1/3 [(0.004)[0.0014 |0.25 | 0.31 [ 0.46 | Disaue ~40 mm & x ~ 28 mm
(* CRM)

VSNG3/3 [(0.004)[0.0020 | 1.00 | 1.18 [0.050| Disaue ~40 mm & x ~ 28 mm
(* CRM)

VSNG4/3 [(0.004)[0.0017 [0.38 | 0.86 [0.010] Pisaue ~40 mm @ x ~ 28 mm
(* CRM)

Descriptif :
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Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Cr Co Al Fe Mo Ta Ti W C Cu Mn
T1A332A 6.31 9.4 5.8 0.023 0.61 6.51 0.99 —_— 0.004 (0.01) (0.004)
IMZ180 7.98 9.95 6.00 0.073 5.93 4.26 1.02 —_— 0.107 —_— —_—
TA283A 8.05 9.8 6.05 0.044 5.94 4.3 0.98 —_— 0.114 (0.01) (0.001)
210X11979 8.07 14.32 3.76 0.56 3.28 —_— 5.22 —_— 0.025 0.07 0.13
TA333A 8.32 9.4 5.53 0.036 0.49 3.15 0.73 —_— 0.072 (0.01) (0.005)
IMZ202 8.39 10.02 5.67 (0.024) 0.63 3.25 1.01 —_— 0.152 — —_—
IMZ182 8.63 13.52 5.69 (0.04) 3.10 —_— 4.69 - 0.169 —_— -
IMZ187 8.78 9.70 4.90 0.053 1.82 3.79 2.31 —_— 0.109 (0.001) (0.0005)
IMZ185 9.91 4.47 5.56 (0.022) 3.92 —_— 2.73 —_— 0.152 —_— —_—
IMZ184 14.16 14.32 4.37 —_— 4.30 —_— 343 —_— 0.086 I e
TA277A 14.35 14.5 4.38 0.16 4.22 (0.02) 3.40 - 0.080 0.004 0.01
22X1052 15.7 18.6 4.08 0.65 4.48 _— 1.09 - 0.19 0.13 0.26
IMZ183 15.87 8.32 3.51 (0.046) 1.81 1.87 3.34 —_— 0.100 —_— —_—
22X1051 15.95 18.98 4.35 0.575 4.50 —_— 1.078 —_— 0.166 0.115 0.206
24X7201 16.01 14.79 2.44 0.09 3.01 —_— 5.10 —_— 0.0322 —_— 0.0022
TA325A 18.52 10.46 1.56 0.07 9.98 (0.003) 3.16 —_— 0.067 (0.003) (0.004)
22X902 18.80 17.08 1.31 0.61 0.22 —_— 2.26 - 0.15 0.13 0.51
SRM1243 19.05 12.39 1.23 0.776 4.226 (0.0003) 3.054 -_— 0.024 (0.0063) 0.00730
BS199B 19.46 12.41 1.37 1.17 3.87 (0.001) 3.00 —_— 0.041 0.015 0.0240
24X07001 19.52 13.31 1.384 0.997 4.29 —_— 3.10 —_— 0.0357 0.0115 0.0311
TA62E 19.56 13.23 1.36 0.90 4.27 (0.004) 3.07 —_— 0.035 0.012 0.019
22X903 19.84 17.60 1.67 0.83 0.07 —_— 1.86 —_— 0.08 0.01 0.25
22X904 19.9 16.9 1.29 0.25 0.21 —_— 2.26 —_— 0.08 0.10 0.50
27X14387 20.2 10.0 <0.005 1.11 10.8 —_— <0.005 —_— —_— <0.005 0.27
SRM1775 20.472 33.352 (0.024) 0.91 9.508 —_— 0.730 —_— (0.0051) (0.0046) 0.0121
24X14939 21.0 19.58 0.76 0.57 6.62 —_— 1.88 —_— —_— 0.52 0.63
27X14188 21.17 104 <0.01 0.44 10.3 —_— 0.03 —_— —_— (0.003) 0.30
27X14184 21.8 10.5 0.02 0.40 10.7 —_— 0.02 —_— —_— 0.09 0.40
TA272A 21.98 12.89 1.16 1.10 9.34 (0.01) 0.50 —_— 0.082 0.015 0.067
BS617 22.44 12.42 1.20 1.76 9.64 — 0.28 —_— 0.079 0.062 0.057

Référence P S Si v B Hf Mg N Nb Ni (0]
T1A332A (0.002) 0.0003 (0.03) (0.001) 0.001 0.098 0.006 0.0002 0.005 61 0.0003
IMZ180 (0.003) -_— (0.026) -_— (0.017) —_— —_— —_— 0.024 —_— —_—
TA283A 0.003 0.0006 0.019 0.0058 0.014 - 0.0033 0.0003 0.020 —_— 0.0004
210X11979 —_— - 0.30 0.82 - —_— - e —_— - —_—
TA333A (0.004) 0.0004 0.08 (0.002) 0.015 1.4 0.0013 0.0013 (0.005) - 0.0004
IMZ202 - —_ (0.016) —_ 0.0152 1.42 —_ —_ 0.028 —_ R
IMZ182 _ — — 0.81 0.013 _ — —_ _— — _
IMZ187 (0.0006) (0.0002) 0.011) — 0.0159 1.50 — — 0.004 — —
IMZ185 _— S —_ S 0.015 _— (0.002) _ _— S _
IMZ184 (0.001) —_ (0.018) —_ 0.016 _ —_ —_ (0.032) —_ —_
1A277A 0.002 0.0010 0.037 0.011 0.015 N 0.0021 0.0017 0.034 —_ 0.0005
22X1052 — — 0.51 — — — 0.002 — — — —
IMZ183 — — — — (0.010) — — — 0.92 — —
22X1051 0.0040 0.0015 0.58 — 0.0009 —_ 0.0186 — —_ — —
24X7201 (0.0024) 0.0024 0.036 —_ 0.0242 - —_ 0.005 - —_ N
TA325A (0.003) 0.0003 0.012 0.01 0.0082 R 0.0044 0.0016 (0.007) — 0.0005
22X902 — — 0.50 — — — 0.02 — — — —
SRM1243 0.00317 0.00217 0.0192 0.1043 0.00494 — — — 0.0286 — —
BS199B 0.0031 0.0005 0.034 0.071 0.0053 _ 0.0032 0.0038 0.069 —_ 0.0006
24X07001 0.0033 (0.0007) 0.064 —_ 0.0060 _ —_ —_ 0.0314 —_ N
IA62E 0.004 0.0003 0.054 0.034 0.0068 - 0.0018 0.0029 0.037 —_ (0.001)
22X903 — — 1.09 — — — 0.002 — — — —
22X904 _ —_ 0.52 —_ _ _ 0.005 —_ _ —_ —_
27X14387 _— S 0.28 S _—_ _— —_ S _— S _—
SRM1775 (0.0006) 0.0013 (0.02) 0.0095 0.0097 N —_ (0.002) (0.03) —_ N
24X14939 — — 0.42 — — — — — — — —
27X14188 _ —_ 0.33 —_ _ _ —_ —_ _ —_ —_
27X14184 _— —_ 0.41 S _— _— S S _— —_ —
TA272A (0.003) 0.0002 0.07 (0.005) 0.003 R (0.002) 0.0049 0.015 — 0.0007
BS617 0.007 <0.001 0.14 0.022 0.0020 _ (0.02) 0.0070 0.123 —_ —_
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Référence Pb Sn Zr Descriptif
Analyse provisoire 04/13, Copeaux pas au catalogue Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
IA332A —_— ———— {(0.003
( ) (* CRM CMSX—-4)
1/4 section of 80 mm @ cylinder x 30 mm high
IMZ180 —_— ——— | 0.075
(* CRM)
142834 | —— [(0.0002)| 0.053 | B1900 Copeaux 100 ¢
(* CRM)
Fonte, Lot G Disque 40 mm @ x 15 mm
210X11979 ——— ——— | 0.04
(*RM)
Analyse provisoire 04/13, Copeaux pas au catalogue Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
TIA333A —_— ———— | 0.009
(* CRM Mar—M 247)
1/4 section of 90 mm @ x 20 mm
IMZ202 —_— ———— | 0.031
(* CRM Mar—M 247)
Al/Co/Cr/Mo/Ti 1/4 section of 64 mm @ cylinder x 45 mm high
IMZ182 —_— ———— | 0.031
(* CRM IN 100)
1/4 section of 90 mm @ x 20 mm
IMZ187 —_— ——— 1 0.029
(* CRM Rene 125)
1/4 section of 64 mm @ cylinder x 45 mm high
IMZ185 —_— ———— [(0.014
( ) (* CRM)
1/4 section of 80 mm @ cylinder x 30 mm high
IMZ184 —_— ———— [(0.012
( ) (* CRM)
IA277A ——— | <0003 | 0010 Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
' ' (* CRM Renee 77)
Fonte, Lot C Disque 40 mm @ x 15 mm
22X1052
(*RM)
1/4 section of 70 mm @ cylinder x 40 mm high
IMZ183 —_— ———— 1 0.030
(* CRM 738)
Fonte, Lot D Disque 40 mm @ x 15 mm
22X1051
(* CRM)
HIP, Lot A, 720 type Disque 40 mm @ x 13 mm
24X7201 _— ———— 10.0433
(* CRM 720 MOD)
1A325A  [(0.00004)[(0.0002) (0.002) | Disaue 31 mm @ x 2 or I8 mm
(* CRM Rene 41)
Fonte, Lot B, Dernier en stock Disque 40 mm @ x 15 mm
22X902
(* RM Nimonic 90)
Révisé 12/12 Disque 34 mm @ x 19 mm
SRM1243 | —— ———— | 0.053
(* CRM Waspaloy)
170245, 34 Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
BS199B ———— 1 0.0006 | 0.045
(* CRM)
Disque forgé, Lot B ~32 mm @ x ~20 mm
24X07001 | —— ———— 10.0563
(* CRM Waspaloy)
IAG2E ——— loooi1 | 0061 Waspaloy Copeaux 100 g
' ' (* CRM)
Fonte, Lot C Disque 40 mm @ x 15 mm
22X903
(* RM Nimonic 90)
Fonte, Lot C Disque 40 mm @ x 15 mm
22X904
(* RM Nimonic 90)
Fonte, Lot E, data from catalog Disque 40 mm @ x 15 mm
27X14387
(*RM)
Co/Cr/Mo Disque 35 mm @ x 12 mm
SRM1775
(* CRM MP 35N)
Fonte, Lot E Disque 40 mm @ x 15 mm
24X14939
(* RM)
Fonte, Lot D Disque 40 mm @ x 15 mm
27X14188
(*RM)
Fonte, Lot F, data from catalog Disque 40 mm @ x 15 mm
27X14184
(*RM)
1A272A | 0.0001) [(0.0003)|(0.002)| Pisaue 31 mm @ x 2 or 18 mm
(*CRM 617)
Al/Co/Cr/Fe/Mo 1/4 section of 100mm @ x ~15 mm
BS617 0.0001 | —— [ ——
(*RM 617)
Descriptif :

Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM—-RM)

Forme : | Disque

Caractéristiques :
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Référence Cr Fe Ni Al C Co Cu Mn Mo Nb P
SS387/1 11.35 384 —_— 0.24 0.033 0.020 0.0076 0.025 5.83 — 0.0033
T1A7C 18.4 43.5 _— 0.017 0.064 0.041 0.031 1.32 0.095 0.189 0.014
TIA58B 19.6 47.7 _— 0.45 0.073 0.02 0.011 0.51 0.01 0.01 0.010
BS800 19.90 46.0 —_— 0.279 0.073 0.054 0.323 0.789 0.195 0.0183 0.0161
BS187D 19.91 [39.6] —_— 0.0164 0.0337 0.089 3.52 0.938 2.17 0.621 0.0155
SRM1246 20.1 46.2 —_— 0.30 0.082 0.076 0.49 0.91 0.36 (0.09) 0.018
TA275A 20.1 27.9 —_— 0.22 0.0101 0.41 1.77 0.61 3.20 0.27 0.019
TA347A 20.2 47.5 —_— (0.017) 0.023 0.082 1.34 1.24 4.2 0.011 0.023
BS189A 20.4 [48.1] —_— 0.0129 0.0147 0.100 0.184 0.639 6.04 (0.13) 0.019
BS925 20.82 26.92 —_— 0.17 0.011 0.34 1.74 0.50 3.00 0.23 0.016
BS800A 21.2 [42.6] —_— 0.37 0.076 0.065 0.24 0.88 0.10 0.015 0.015
BS825E 21.87 31.45 —_— 0.080 0.010 0.26 1.72 0.51 2.74 0.19 0.015
TAS9E 219 31.6 —_— 0.067 0.0073 0.27 1.70 0.502 2.72 0.20 0.015
219X08825 21.94 31.82 -_— 0.149 0.016 0.0646 1.87 0.499 3.01 (0.007) 0.0189
HRTNI2013 22.03 31.86 —_— 0.10 (0.018) —_— 1.92 0.72 3.15 —_— (0.013)
SRM1247 234 26.5 _— 0.060 0.021 0.089 1.75 0.38 2.73 (0.46) 0.018

Référence S Si Ti A\ w As B Ca Ga Mg N
SS387/1 0.0028 0.06 3.00 - —_— - 0.017 _— _— - _—
IA7C 0.0004 1.21 0.022 0.060 —_— —_— 0.0027 —_— —_— 0.0015 0.034
TAS8B 0.001 0.282 0.50 0.035 —_— —_— (0.0003) e — (0.001) 0.010
BS800 0.00036 0.560 0.469 0.071 —_— 0.0036 0.0032 0.00030 —_— (0.002) 0.0112
BS187D 0.0021 0.669 0.0027 0.073 _— (0.0035) 0.0026 0.0063 _— (0.0009) 0.046
SRM1246 0.001 0.18 0.32 (0.040) —_— (0.004) <0.001 —_— (0.004) - (0.018)
TA275A 0.0003 0.23 2.31 0.032 -_— -_— 0.002 —_— -_— <0.001 0.0033
TA347A 0.0009 0.55 (0.01) 0.077 —_— —_— 0.0022 e — (0.0008) 0.062
BS189A (0.001) 0.30 0.0065 0.054 —_— 0.0039 (0.0002) (0.0004) —_— —_— 0.198
BS925 0.0020 0.11 2.20 0.03 - - 0.002 —_— - - 0.0042
BS800A <0.005 0.35 0.54 0.05 —_— 0.001 0.002 —_— —_— <0.005 0.013
BS825E 0.0010 0.24 0.82 0.049 e —_— 0.0025 (0.0004) e —_— 0.0105
TA5S9E 0.0009 0.232 0.81 0.049 —_— (0.001) 0.0027 —_— —_— (0.0001) 0.010
219X08825 (0.0007) 0.232 1.192 0.038 —_— —_— 0.0028 —_— —_— (0.003) —_—
HRTNI2013 (0.004) 0.30 1.00 _— - - - _— - —_— _—
SRM1247 0.002 0.32 0.75 (0.048) —_— (0.003) 0.002 —_— (0.011) —_—— (0.017)

Référence (0) Pb Sb Sn Ta Zr Descriptif
Cr/Fe/Mo/Ti Disque 41 mm @ x 13 mm
SS387/1
(* CRM 901)
IRON BASE Copeaux in iron base catalog Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
IA7C 0.0021 | (0.001 ———— 10.0020] (0.002) | (0.001
( ) ( )| ( ) (* CRM 330)
IASSB 0.001 | ©.0001) | ——— [(0.002)| ——— | <0.005 Al+Ti 0.95 Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
(* CRM 800HT)
BS800  |(0.0009)| 0.00004 |0.00046 [0.0026 | (0.001) | 0.0018 | 17023 Disdue 44 mm © x ~7 or 19+ mm
(* CRM 800, 800H, 800HT)
BSISTD | 0.0026 | 0.0019 |(0.0011)]0.0085 | 0.0008 [(0.0012)| 1702 Pisdue 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
(* CRM 20)
SRM1246 | (0.003) |(<0.0001)| ———— | ———— |(<0.001)| ———— | CFe Disque 35 mm @ x 19 mm
(* CRM 800)
Cr/Cu/Fe/Mo/Ti Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
TA275A 0.0013 | ——— ——— 1(0.002)] <0.01 0.001
( ) ( ) (* CRM 925)
IA347A 00027 | 0.0003) | ©0.001) | ©0.01) | ©0.01) | 0.002) Analyse provisoire 02/13 Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
(* CRM 904L)
17025, 34, also listed in Fe base Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
BS189A 0.0024 | ——— | ——— ]0.0035| ——— ](0.001
( ) (* CRM AL6XN)
Cr/Cu/Fe/Mo/Ti Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
BS925 0.0075)| —— | —- [0.002)[ ——- | —-
¢ ) ( ) (* RM 925, CUSMUC)
Analyse provisoire 02/16, final by 02/18 Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
BS800A 0001 | —— | —= [0.004 [ —— | —-
(* CRM 800)
17025, 20 trace informational values Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
BS825E 0.004 ’
( ) (* CRM 825)
IAS9E 0.0033 {(0.00002)| 0:001 [0.0031 | (0.004) | (0.002) | Pisaue 31 mm @ x 2 or 18 mm
(* CRM 825)
Disque forgé, Lot A ~40 mm @ x ~15 mm
219X08825 0.0021
(* CRM 825)
2.4858 Disque 30 mm @ x 20 mm
HRTNI2013
(* RM 825)
SRM1247 | (0.005) |(<0.0001)| —— | ——— |<0.001)| —— Cu/Cr/Fe/Mo Disque 35 mm @ x 19 mm
(* CRM 825)
Descriptif :
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Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Cr Fe Nb Mo Ti Al B C Co Cu Mn
28X7181 18.42 18.98 4.88 3.25 0.125 0.070 0.0021 0.0198 (0.014) 0.042 0.150
28X7186 16.13 16.51 5.75 3.24 1.04 0.70 0.0097 0.043 0.579 0.190 0.398
SS351 18.12 18.26 5.20 3.06 1.06 0.55 0.0051 0.025 0.136 0.016 0.037
BS718C 18.16 18.76 5.14 2.90 0.928 0.563 0.0041 0.0280 0.291 0.0385 0.079
BS718D 18.3 18.5 5.2 3.0 1.0 0.625 0.004 0.036 0.365 0.07 0.09
SRM1249 18.472 17.693 5.196 3.112 0.959 0.5682 (0.0023) (0.0380) 0.3371 0.1402 (0.108)
NCSHS41746 18.56 18.54 5.15 3.28 1.03 0.635 0.0025 0.027 0.111 0.023 0.057
28X07718 18.62 19.55 5.05 3.01 0.945 0.544 0.0034 0.026 0.172 0.038 0.055
SS351/1 19.14 17.20 5.31 3.04 0.938 0.554 0.0035 0.0255 0.145 0.0222 0.0562
28X7182 19.22 18.04 4.54 2.59 0.691 0.31) 0.0042 0.0840 0.515 0.125 0.417
28X7185 20.77 18.44 4.61 2.71 0.281 0.359 0.0107 0.060 0.220 0.203 0.286

Référence P S Si Ni As Mg N (0) Pb Sn Ta
28X7181 0.0146 0.0089 0.811 —_— - - 0.038 - - e e
28X7186 0.020 0.0264 0.358 e e e 0.064 e e e e
SS351 (0.006) 0.0006 0.14 — — e e — — — e
BS718C 0.0114 0.0002 0.096 R 0.0011 0.0014 0.0064 0.0005 (0.00001) 0.0018 0.0051
BS718D 0.008 <0.005 0.07 —_— <0.005 <0.5 0.009 0.001 —_— <0.005 —_—
SRM1249 (0.0134) (0.00064) (0.120) — (0.0013) (0.0012) (0.007) ——— (0.00001) (0.0024) (0.0027)
NCSHS41746 0.0033 0.0005 0.080 e e — e — e e (0.008)
28X07718 0.0063 0.0015 0.076 e — e 0.0056 — — e e
SS351/1 0.0045 0.00037 0.080 R —_— 0.0016 0.0077 e —_— 0.00033 0.0033
28X7182 0.0110 0.0125 0.706 —_— — — 0.064 — — —_— 0.025
28X7185 0.0189 0.0089 0.882 — —— e 0.172 ——— — — 0.115

Référence Vv W Zr Descriptif
28X7181 Fonte trempée, Lot J Disque ~40 mm @ x ~15 mm
(*CRM 718)
28X7186 Fonte trempée, Lot J Disque 40 mm @ x 15 mm
(* CRM Inconel)
SS351 Cr/Fe/Mo/Nb/Ti Disque 41 mm @ x 13 mm
(*CRM 718)
17025, Dernier en stock Disque 38 mm @ x 19 mm
BS718C 0.0306 | ———— 0.0037
(*CRM 718)
Analyse provisoire 12/15, final by 12/17 Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
BS718D 0.03 |—— | <0.005
(*CRM 718)
Cr/Fe/Mo/Nb Disque 41 mm @ x 19 mm
SRM1249 0.0338) [ ———— [(0.0029
( ) ( ) (*CRM 718)
Disque 40 mm @ x 30 mm
NCSHS41746
(*CRM 718)
Disque forgé, Lot A 38 mm @ x ~15 mm
28X07718
(*CRM 718)
Cr/Fe/Mo/Nb/Ti Disque 41 mm @ x 13 mm
SS351/1 0.0181 | ————0.0017
(*CRM 718)
Fonte trempée, Lot N Disque ~40 mm @ x ~15 mm
28X7182 0.0938 | ——| ———
(*CRM 718)
Fonte, Lot K Disque ~40 mm @ x ~15 mm
28X7185
(*CRM 718)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Cr Mo Fe Nb Si Ti W Al B C Co
26X11384 20.5 10.2 0.98 —_— 0.15 2.6 —_— 0.50 -_— —_— 0.30
NCSHS41745 20.69 8.37 3.50 3.19 0.071 0.011 —_— 0.016 —_— 0.043 (0.011)
BS725 20.72 7.97 8.0 3.52 0.02 1.52 e 0.13 (0.002) 0.010 0.02
TIA274A 21.0 8.06 7.60 3.48 (0.02) 1.55 —_— 0.26 0.002 0.007 0.143
26X11385 21.20 9.25 0.25 —_— 0.43 3.40 —_— 0.93 R e 0.07
28X6256 21.29 8.81 (0.034) 3.75 0.041 0.266 —_— 0.301 —_— 0.0173 —_—
28X6252 21.48 9.01 4.51 3.60 0.605 0.072 —_— (0.06) —_— 0.093 0.215
ECRM377-1 21.72 8.94 3.77 3.50 0.077 0.255 e 0.216 (0.0006) 0.0202 0.0348
ECRM377-2 21.72 8.94 3.77 3.50 0.077 0.264 —_— 0.232 (0.0006) 0.0202 0.0348
28X06625 21.94 9.15 0.917 3.52 0.273 0.238 —_— 0.184 0.0009 0.020 0.031
28X6253 21.96 8.98 5.55 431 1.15 (0.084) —_— 0.12) —_— 0.129 0.420
BS625D 22.33 8.74 3.81 3.54 0.072 0.276 —— 0.21 0.0019 0.048 0.041
BS625C 22.36 8.74 3.86 3.55 0.083 0.259 —_— 0.20 0.0016 0.050 0.043
BSH6B 22.3 14.05 3.45 (0.1) (0.035) 0.050 —_— 0.23 0.0016 (0.008) 0.079
28X6254 22.71 8.92 3.33 3.60 (0.79) (0.15) —_— (0.01) 0.005 0.047 0.195
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Référence Cu Mn P S Ni As Ca Mg N (0] Pb
26X11384 0.12 0.13 — — — — S S S — —_
NCSHS41745 —_ 0.124 0.0023 0.0006 —_ — —_ — — —_ —
BS725 0.014 0.08 0.004 0.002 _— _— - _— 0.0051 —_— -
T1A274A 0.10 0.08 0.007 0.0004 —_— —_— —_— 0.0019 0.007 0.0006 —_—
26X11385 0.07 0.58 e —_— —_— e —_— — — —_— _—
28X6256 0.018 (0.0004) 0.0033 (0.0016) —_— e —_— _— 0.007 —_— e
28X6252 0.161 0.323 0.0106 0.0145 —_— —_— —_— - 0.0796 —_— -
ECRM377-1 0.0110 0.0225 0.0036 0.0006 _— —_— - —_— - - -
ECRM377-2 0.0104 0.0225 0.0036 0.0006 —_— —_— —_— —_— —_— —_— -
28X06625 0.0288 0.090 (0.0022) 0.0037 e e —_— — 0.0219 —_— —
28X6253 0.298 0.498 0.0211 0.0143 e e —_— _— 0.083 —_— —
BS625D 0.019 0.069 0.0039 0.0004 —_— 0.0007 (0.0009) —_— 0.0067 0.0012 —_—
BS625C 0.021 0.069 0.0037 0.0005 —_— 0.0006 (0.0011) —_— 0.0079 0.0013 -
BSH6B 0.035 0.226 0.0054 0.0005 —_— (0.0015) —_— 0.0010 0.0118 0.0007 -
28X6254 0.044 0.457 0.0097 0.0160 e e — — 0.0364 —_— —

Référence Sb Sn Ta v Zr Descriptif
26X11384 Fonte, Lot E Disque 40 mm @ x 15 mm
(*RM)
NCSHS41748 ——— | ——— [(0.001)| ~——— | - | Pisque 40 mm & x 30 mm
(* CRM 625)
BS725 Cr/Fe/Mo/Nb/Ti Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
(*RM 725)
TA274A ———— | 0001 0002 0.019 |(0.001)| Pisaue 31 mm @ x2 or 18 mm
(* CRM 725)
26X11385 Fonte, Lot D, Dernier en stock Disque 40 mm @ x 15 mm
(*RM)
28X6256 HIP, Lot A Disque 40 mm @ x 13 mm
(* CRM Inconel)
28X6252 R (N YT D P Fonte trempée, Lot N Disque ~40 mm @ x ~15 mm
(* CRM 625)
ECRM377-1 Cr/Fe/Mo/Nb Disque 40 mm @ x 20 mm
(* CRM 625)
ECRM377—2 Cr/Fe/Mo/Nb Disque 40 mm @ x 20 mm
(* CRM 625)
28X06625 Disque forgé, Lot A 40 mm @ x ~15 mm
(* CRM 625)
28X6253 S (R PV D B Fonte trempée, Lot Q Disque ~40 mm @ x ~15 mm
(* CRM 625)
BS625D  [(0.0004)|(0.0006)|(0.004) 0.018 | ———— | 17023 34 Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
(* CRM 625)
BS625C  [(0.0004)|(0.0006)](0.004)| 0.018 | ———— | 17023 34 Disque 38 mm & x ~7 or 19+ mm
(* CRM 625)
BSHGB 0.006) |0.0007 | ——— [0.0063| ———— 17025, 34 Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
(* CRM Hastelloy C-22)
28X6254 Fonte trempée, Lot M Disque ~40 mm @ x ~15 mm
(* CRM 625)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Cr W Mo Fe Mn Si Ni Al B C Co
IA68D 21.6 —_— 1.29 1.11 0.49 0.42 —_— 0.33 0.004 0.099 0.16
BSH230 22.35 _— 1.69 1.376 0.470 0.39 —_— 0.29 0.0044 0.096 0.24

Référence Cu Mg N Nb P \% As Ca La (0] Pb
TA68D 0.015 0.006 0.0483 0.029 0.006 0.009 —_— _— (0.011) (0.0005) -
BSH230 0.030 0.004 0.061 0.053 0.0042 0.0056 0.0007 (0.00003) —_— 0.0009 (0.00003)
Référence S Sb Sn Ta Ti Zr Descriptif
TA68D 0.0001)] ——— —— |0on]oo11| 0003 Analyse provisoire 06/12, Copeaux pas au catalogue Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm

(* CRM Haynes 230)
BSH230  |(0.0003)(0.00007)[(0.0003)|(<0.1)|(0.01) |(0.002) | 17023 Disque 38 mm @ x =7 or 19+ mm
(* CRM Haynes 230)
Descriptif :
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Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)

Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence C Co Cr Cu Fe Mn Mo Nb Ni | S
219X86182 0.148 0.047 15.88 0.150 7.88 7.68 0.078 2.17 —_— 0.0098 0.0034
219X20004 0.224 (0.104) 13.63 0.319 9.46 14.05 0.104 1.53 —_— 0.0147 0.0028
Référence| Si | Ta | Ti Descriptif
219x861820.30710.03110 421 Fonte trempée, Lot A Disque ~40 mm @ x ~15 mm

(* CRM)
219%200040.91610.0771 0.52 Fonte trempée, Lot A Disque ~40 mm @ x ~15 mm
(* CRM)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Cu Al Fe Mn Si Ti C Co Cr Mg Mo
212X4005 21.53 1.29 1.503 1.784 2.55 0.792 0.0529 0.170 0.152 0.0168 0.094
212X4006 24.56 3.99 2.29 0.907 3.94 1.507 0.065 0.0327 0.123 0.041 —_—
212X4001 28.92 0.0396 0.503 2.95 1.48 (0.094) 0.0130 0.111 0.0795 0.0016 —_—
212X4004 29.0 0.71 3.68 0.953 0.557 0.652 0.081 0.0758 0.822 —_— 0.197
212XNA2 29.6 —_— 1.53 1.06 2.50 —_— 0.07 —_— —_— 0.008 —_—
BS500D 29.66 2.98 0.723 0.677 0.0700 0.446 0.154 0.0347 0.212 0.0110 0.0243
SRMC1248 29.80 0.009 2.10 0.31 1.61 —_— 0.266 —_— 0.095 —_— 0.006
212X05500 29.91 3.00 1.162 0.634 0.167 0.632 0.135 (0.0090) 0.073 0.0098 —_—
BS500E 30.05 3.0 0.72 0.70 0.15 0.61 0.14 0.016 0.019 0.006 0.017
212X4003 30.13 0.010 2.63 1.105 0.245 0.0201 0.036 0.0286 0.097 0.050 0.0317
BS400-2 30.75 0.006 1.42 1.17 0.17 0.011 0.170 0.46 0.091 0.033 0.0012
BS400-1 30.97 0.004 1.27 1.07 0.16 0.007 0.109 0.37 0.033 0.048 0.001
BS400-3 31.25 0.001 1.60 0.85 0.063 0.004 0.153 0.46 0.21 0.012 0.003
BS405 31.80 0.10 1.34 1.03 0.04 0.003 0.13 0.025 0.006 0.026 (0.002)
SS363/1 31.90 0.027 1.86 1.26 0.028 (0.03) 0.140 0.032 (0.05) —_— —_—
TA202A 323 0.080 1.31 1.03 0.046 0.005 0.13 0.020 0.008 0.024 (<0.01)
212X4002 32.41 0.081 1.022 1.68 0.090 0.0421 0.0369 0.064 0.084 0.0222 —_—
212X04400 32.47 0.030 2.065 1.027 0.253 0.0193 0.157 0.0432 0.166 0.053 0.0307
BS405A 32.6 0.004 1.5 1.9 0.14 0.002 0.052 0.02 0.011 0.14 0.003
BS400D 33.0 0.0231 2.00 0.993 0.146 0.064 0.130 0.032 0.0057 0.0217 0.0024

Référence Nb P Pb S Ni As B Bi Ca Cd N
212X4005 0.30 0.016 0.0212 0.0193 —_— _— —_— —_— —_— _— _—
212X4006 0.497 —_— 0.0310 0.0256 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
212X4001 0.100 0.0198 0.0703 0.0206 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
212X4004 0.949 0.0400 0.0206 0.0110 —_— —_— —_— —_— —_— 0.0010 —_—
212XNA2 —_— 0.019 0.02 0.023 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
BS500D 0.0073 0.0086 0.00028 0.00099 —_— 0.0015 0.00022 —_— 0.0030 —_— 0.00015
SRMC1248 —_— 0.002 0.00038 0.0008 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
212X05500 —_— 0.0031 —_— 0.0010 —_— —_— 0.0015 —_— —_— —_— 0.0010
BS500E <0.005 0.002 0.001 0.001 —_— 0.001 0.002 —_— <0.005 —_— —_—
212X4003 0.150 0.0059 0.053 0.0257 —_— _— —_— —_— —_— _— —_—
BS400-2 0.0004 0.027 (0.001) 0.008 —_— 0.004 (0.0006) —_— —_— —_— —_—
BS400-1 0.0003 0.022 0.0020 0.008 —_— 0.004 (0.0005) —_— —_— —_— —_—
BS400-3 (0.0004) 0.026 (0.0015) 0.006 —_— 0.004 (0.0002) —_— —_— —_— —_—
BS405 (0.002) 0.010 —_— 0.041 —_— —_— (0.001) —_— —_— —_— —_—
SS363/1 —_— _— _— (0.002) Rem _— —_— _— —_— _— _—
T1A202A —_— 0.011 —_— 0.032 —_— —_— (<0.002) —_— —_— —_— 0.0004
212X4002 0.0318 —_— 0.0373 0.0019 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
212X04400 —_— 0.0033 —_— (0.002) —_— —_— 0.0019 —_— —_— —_— 0.0005
BS405A <0.005 0.003 <0.005 0.034 —_— <0.005 <0.005 —_— —_— —_— —_—
BS400D (0.0001) (0.0010) 0.0004 0.0006 —_— (0.0001) 0.0009 —_— (0.001) _— (0.00017)
Référence | O Sb Sn \ Zn Zr Descriptif

Fonte, Lot F Disque ~40 mm @ x ~15 mm
212X4005

(* CRM)

Monel, Fonte, Lot H Disque ~40 mm @ x ~15 mm
212X4006 | —— | ——— | 0.0290 | ———— ] 0.0708 | ——

(* CRM)

Monel, Fonte, Lot P Disque ~40 mm @ x ~15 mm
212X4001 | —— | ——— 0.053

(* CRM)

Fonte trempée, Lot M, RoHS Disque ~40 mm @ x ~15 mm
212X4004 | —— | ——— | 0.0596

(* CRM Monel)

Fonte, Lot G Disque 40 mm @ x 15 mm
212XNA2

(* RM Monel)
BS500D | 0.0008 |0.00006 | (0.0004) | 0.0020 | —— | 0.030 | 17023 Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm

(* CRM 500)
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srMc1248 ——— | ——— [0.00011 | ——— [0.0003 | ———— [Pisaue 32 mm @ x 19 mm
(* CRM)
212X05500 0.0343 Disque forgé, Lot A ~38 mm @ x ~15 mm
(* CRM 500)
BS500E <0.005 | ———— | <0.005 | 0003 | 0003 | 0014 Analyse provisoire 03/16, final by 03/18forgé Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
(* CRM 500)
212X4003 Fonte, Lot K Disque ~40 mm @ x ~15 mm
(* CRM 400)
BS400-2 | —— |©.001) | 00012 |0.003) | 0.001) | ———— | C¥/Fe/Mn Disque 38 mm & x ~18 mm
(* RM 400)
BS400-1 | —— [(0.0005)| 0.0010 | ©.001) [(0.0006)| ———— | CW/Fe/Mn Disque 38 mm & x ~18 mm
(* RM 400)
BS400-3 | —— |©0.001) | 0.0014 | 0.003 |(0.001) | ——— | C¥/Fe Disque 38 mm @ x ~18 mm
(* RM 400)
BS405 Cu/Fe/Mn Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
(* RM 405 (R405))
SS363/1 Cu/Fe/Mn Disque 38 mm @ x 19 mm
(* CRM 400)
TA202A 0.0018)| ——— — |oo1y| —— | 0010 Cu/Fe/Mn Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
(* RM 405 (R405))
212X4002 Fonte, Lot L Disque ~40 mm @ x ~15 mm
(* CRM 400)
212X04400 Disque forgé, Lot A ~40 mm @ x ~15 mm
(* CRM 400)
BS405A <0.005 | ———— | <0005 | 0003 | ——— | 0015 Analyse provisoire 03/16, final by 03/18forgé Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
(* CRM 405)
BS400D | 0.0008 |(0.0001)[(0.00012)[(0.0002)| ———— |(0.0003)| 17025 34 Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
(* CRM 400)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Fe Co Cu Mo Al B C Cr Mn Nb Ni
VSNG17/2 Rem 14.0 0.47 N — N 0.0031 0.23 0.276 — N
VSNG16/2 Rem 16.5 0.044 N — N 0.018 0.14 0.15 — N
VSNG15/2 Rem 18.6 0.282 N N N 0.0204 0.016 0.40 — N
CTISO133A 13.75 0.003 4.41 4.17 S S 0.014 0.037 0.51 — N
SRM1160 14.3 0.054 0.021 43 — —_ 0.019 0.05 0.55 — N
IA203A 40.6 12.88 0.05 0.090 0.066 (0.002) 0.005 0.72 0.023 5.00 N
SRM1250 40.5 16.1 0.022 0.014 0.99 0.0078 0.022 0.077 0.052 2.99 —_
SRM1159 51.0 0.022 0.038 0.01 S N 0.007 0.06 0.30 — —

Référence P S Si Ta Ti v Descriptif
VSNG1772 | 0.020 | 0.012 |0.018 Disque ~38 mm @ x ~ 19 mm
(* CRM)
VSNG16/2 [0.00230.0037] 0.27 Disque ~38 mm @ x ~ 19 mm
(* CRM)
VSNG15/2 | 0.017 | 0.012 |0.177 Disque ~38 mm @ x ~ 19 mm
(* CRM)
cTIso1334l 0.003 |<0.001 10,145 Cu/Fe/Mo Disque 30-35 mm @ x 20—-25 mm
(* RM)
SRM1160 | 0.003 | 0.001 | 0.37 Fe/Mo Disque 31 mm @ x 19 mm
(* CRM Magnetic)
IA203A 0.006 10.0009| 0.41 | ———— | 1.58 [(<0.01| CO/Fe/Nb/Ti Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
(* RM 909)
SRM1250 |<0.003[0.0025]0.0970.003 | 1.48 | 0.077 | AVFe/Co/Nb/Ti Disque 32 mm @ x 19 mm
(* CRM 903)
SRM1159 | 0.003 | 0.003 | 0.32 Fe Disque 31 mm @ x 19 mm
(* CRM Magnetic)
Descriptif :
Type | 2.1 METAUX NON FERREUX (CRM—-RM)
Forme : | Disque Caractéristiques :
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Référence Co Cr Fe w Ni Al C Cu Mn N P
TA328A (0.002) 20.56 22.42 —_— —_— 0.19 0.005 1.93 0.02 0.0055 0.005
I1A67C 1.75 28.9 13.48 —_— —_— 0.14 0.0058 1.24 1.01 0.035 0.011
TA329A 0.049 33.7 0.9 —_— _— 0.29 0.008 0.065 0.22 0.073 0.006
TA69D 1.67 21.13 17.7 e —_— 0.21 0.090 0.075 0.72 0.029 0.012
BSH3C 1.37 21.50 19.54 —_— —_— 0.149 0.087 0.106 0.492 0.0266 0.0150
BSH3B 1.96 22.23 19.92 —_— —_— 0.14 0.078 0.27 0.11 —_— 0.013
HRTNI2014 (0.02) 21.42 2.47 —_— —_— 0.16 (0.009) —_— 0.30 —_— (0.006)
TIA65D 1.22 21.5 3.66 —_— —_— 0.29 0.0021 0.050 0.28 0.019 0.008
TA65C 1.43 21.13 4.70 —_— —_— 0.18 0.005 0.073 0.288 0.034 0.012
BSH6B 0.079 22.3 3.45 —_— —_— 0.23 (0.008) 0.035 0.226 0.0118 0.0054
BSH2D 0.180 16.08 6.01 —_— —_— 0.129 0.0025 0.117 0.414 0.0126 0.0081
BSH2C 0.178 16.14 5.99 —_— —_— 0.124 0.0027 0.116 0.415 0.0126 0.0086
TA258A 0.083 22.8 0.85 —_— —_— 0.30 0.005 1.54 0.21 0.032 0.005
HRTNI2012 —_— 15.56 6.66 e e 0.23 (0.008) 0.09 0.38 —_— (0.009)
215X10276 0.182 15.56 5.79 —_— —_— 0.203 0.008 0.0423 0.498 0.0099 0.0027
215XHC6 1.16 15.67 5.00 —_— -_— 0.066 0.005 —_— 0.099 0.0034 e
SRMC2402 1.50 16.15 7.3 —_— —_— —_— 0.010 0.19 0.64 —_— 0.007
215XHC4 0.667 17.92 5.80 e —_— 0.074 0.151 0.466 0.550 0.0605 0.029
215XHC1 2.60 15.42 2.60 —_— Rem 0.72 0.045 0.046 1.19 0.059 0.007
215XHBS5 2.49 0.123 3.45 —_— —_— 0.49 0.151 0.268 0.335 0.006 0.038
BSH1B <0.02 <0.01 1.00 —_— —_— 0.12 0.006 (0.01) 0.82 —_— 0.003
215XHB3 1.03 2.35 6.32 —_— —_— 0.23 0.069 0.134 0.61 0.0271 0.0197
BSH1C 0.023 0.80 1.28 e —_— 0.13 0.002 0.003 0.52 <0.005 0.006
215XHB4 1.71 0.414 7.02 —_— —_— —_— 0.079 (0.024) 0.666 0.0028 0.036
215XHB2 0.589 0.689 4.20 —_— —_— 0.19 0.049 0.0526 0.800 0.0108 0.0084
215XHB1 0.252 1.090 5.78 —_— —_— —_— 0.0422 0.0718 0.697 0.0156 0.0056

Référence S Si Ti v As B Ca Mg Nb (0) Pb
TA328A 0.0007 0.020 1.53 0.008 —_— 0.0010 e (0.001) 3.1 0.0006 (0.00001)
TA67C 0.0006 0.14 0.005 0.031 —_— (0.001) —_— 0.0068 0.36 0.0016 —_—
TA329A 0.0003 0.05 (0.005) 0.009 —_— (0.001) —_— (0.01) 0.13 (0.003) (0.00003)
IA69D 0.0003 0.63 0.004 0.033 —_— 0.0044 —_— 0.0021 0.204 0.0012 0.00010
BSH3C (0.0003) 0.36 (0.0064) 0.047 (0.003) 0.0020 (0.0003) 0.0020 0.095 0.0013 —_—
BSH3B 0.0005 0.63 0.020 0.06 e 0.0052 e e 0.28 e —_—
HRTNI2014 (0.003) 0.06 0.13 (0.02) —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
IA65D 0.0004 0.035 0.005 0.012 —_— (0.001) e 0.007 0.033 0.0005 R
IA65C 0.0006 0.04 0.005 0.010 —_— (0.001) —_— 0.0026 0.027 (0.001) —_—
BSH6B 0.0005 (0.035) 0.050 0.0063 (0.0015) 0.0016 —_— 0.0010 0.1) 0.0007 —_—
BSH2D 0.00034 0.030 0.0129 0.022 0.0010 0.0013 0.0004 0.0065 0.029 0.0012 (0.00009)
BSH2C 0.00030 0.031 0.0172 0.0222 0.0008 0.0008 0.0004 0.0061 0.032 0.0012 0.00014
TA258A 0.0007 0.015 0.003 0.014 —_— 0.001 —_— 0.009 0.01 0.0009 <0.0005
HRTNI2012 (0.003) (0.06) —_— 0.20 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
215X10276 (0.001) 0.029 0.0186 0.196 —_— —_— —_— 0.0090 0.031 —_— —_—
215XHC6 0.0021 (0.048) 0.003 0.012 e e e e —_— e —_—
SRMC2402 0.018 0.85 —_— 0.22 e e e e —_— e —_—
215XHC4 0.0246 0.76 (0.094) 0.492 R e R R R R R
215XHC1 0.0086 (0.20) 0.264 0.090 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
215XHB5 0.0113 1.05 0.192 0.136 —_— 0.003 —_— —_— —_— —_— —_—
BSH1B 0.0005 0.049 0.11 <0.01 —_— 0.003 —_— —_— <0.005 —_— —_—
215XHB3 0.0156 0.799 0.21 0.287 —_— —_— —_— —_— 0.699 —_— —_—
BSH1C <0.005 0.025 0.02 0.088 —_— 0.002 <0.005 0.005 0.026 <0.005 —_—
215XHB4 0.013 1.02 —_— 0.115 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
215XHB2 0.0196 0.390 0.13 0.480 —_— —_— —_— —_— 0.248 —_— —_—
215XHB1 0.0506 0.150 —_— 0.504 —_— —_— —_— —_— 0.203 —_— —_—

Référence Sb Sn Ta Zr Descriptif
Analyse provisoire 04/13, Copeaux pas au catalogue Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
TA328A 0.00024 {(0.0001)| (0.003 0.003
( | (¢ as ) (* CRM 945)
IA67C  |(0.0003)] 0.0014 | (0.006) | (0.002) | Disaue 31 mm@x2or 1§ mm
(* CRM Hastelloy G—-30)
Analyse provisoire 04/13, Copeaux pas au catalogue Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
TA329A 0.0001)1(0.0003 0.01 0.001
( )|¢ )| ¢ ) ( ) (* CRM Hastelloy G—-35)
Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
IA69D ——— | 0.002 ——— | 0.0074
(* CRM Hastelloy X)
BSH3C  [(0.0003)] 0.0019 [ (0.0001) | (0.005) | 1702334 Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
(* CRM Hastelloy X)
Co/Cr/Fe/Mo, Dernier en stock Disque 38 mm @ x 12 mm
BSH3B
(* RM Hastelloy X)
Disque 25 mm @ x 20 mm
HRTNI2014
(*RM)
IA65D —— |©oon | ©01) | 0002 |Pisaue 3t mmOx2or IS mm
(* CRM Hastelloy C-22)
Analyse provisoire 10/09, Copeaux pas au catalogue Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
TIA65C ——— | (0.001 0.02 0.004
( ) ¢ ) ( ) (* CRM Hastelloy C-22)
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17025, 34 Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
BSH6B 0.006) {(0.0007)] ——— _—
( )| ) (* CRM Hastelloy C-22)
BSH2D | 0.0006 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0008 | 17023 Disque 32 mm & x =7 or 19+ mm
(* CRM Hastelloy C-276)
BSH2C | 0.0006 | 0.0011 [(0.00008)|(0.00012)| 17023 Disque 32 mm & x ~7 or 19+ mm
(* CRM Hastelloy C-276)
Cr/Cu/Mo Disque 31 mm @ x 2 or 18 mm
TA258A ——— | <0.001 | <0.01 <0.005
(* CRM Hastelloy C-2000)
2.4819 Disque 38 mm @ x 20 mm
HRTNI2012
(* RM Hastelloy C)
Disque forgé, Lot A ~40 mm @ x ~15 mm
215X10276 0.009
(* CRM Hastelloy C-276)
HIP, Lot A Disque 40 mm @ x 13 mm
215XHC6
(* CRM Hastelloy C-276)
Co/Cr/Fe/Mo/W Disque 32 mm @ x 19 mm
SRMC2402
(* CRM Hastelloy C)
Hastelloy C, Fonte trempée, Lot K, Epuisé Disque ~40 mm @ x ~15 mm
215XHC4
(* CRM)
Fonte trempée, Lot L Disque ~40 mm @ x ~15 mm
215XHC1
(* CRM)
Fonte, Lot L Disque 40 mm @ x ~15 mm
215XHB5 ’
(* CRM Hastelloy)
Fe/Mo Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
BSH1B
(* RM Hastelloy B, B-2)
Fonte, Lot H Disque ~40 mm @ x ~15 mm
215XHB3
(* CRM Hastelloy B)
Analyse provisoire 03/16, final by 03/18forgé Disque 38 mm @ x ~7 or 19+ mm
BSH1C 0.001
(* CRM Hastelloy B—2)
Fonte, Lot F Disque 43 mm @ x 20 mm
215XHB4
(* CRM Hastelloy)
Fonte trempée, Lot G Disque ~40 mm @ x ~15 mm
215XHB2
(* CRM Hastelloy B)
Fonte trempée, Lot P Disque ~40 mm @ x ~15 mm
215XHB1
(* CRM Hastelloy B)
Descriptif :
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