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Type [ 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 40mm
Référence Cu Zn Pb Sn P Mn Fe Ni Si Cr Te
SLRC32 60 35 0,6 0,2 0,005 1,8 0,3 1,5 0,5 0,01 <0,01
Référence| As | Se | Sb| Bi [Al| S Descriptif
SLRC32 |<0,001]<0,001]0,05(<0,01] 1,5 |<0,002 | Laiton
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 40mm
Référence Cu Zn Pb Sn P Mn Fe Ni Si Mg Cr
SLRC36 80 0,4 12 7 0,01 <0,005 0,01 1,7 <0,005 <0,005 <0,005
Référence| As| Sb| Bi Al Zr Descriptif
SLRC36 ]0,02]0,3 |0,005]<0,005|<0,005| CuPb12Sn7Sb
Descriptif :
Type [ 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 30 — 50mm
Référence Al Cd Cu Fe Mg Pb Sn Descriptif
SLCZn3-EPUISE-SOLD_OUT 4,06 0,0058 1,19 0,0106 0,046 0,0046 0,0011 Zinc moulé sous pression
SLCZn4-EPUISE-SOLD_OUT — 0,0107 0,39 0,67 — 1,97 0,96 Zinc de fusion
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 40mm
Référence Pb ppm Sn ppm Cd ppm Cu ppm Fe ppm Al ppm Mg ppm Ti ppm Ni ppm Mn ppm Ag ppm
SLRZnl11 8 <1 <1 3 5 <1 <1 <1 1 <1 —_—
SLRZn12 70 60 80 70 60 50 20 40 40 7 60
Référence| In ppm | Sb ppm | Tlppm | Zn Descriptif
SLRZnl1 99,99 | Zin pur
SLRZn12 70 20 80 99,9
Descriptif :
Type [ 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 40mm
Référence Pb Sn Cd Cu Fe Al Mg Ti Ni Mn Ag
SLRZn13 0,6 0,3 0,3 0,3 0,02 0,3 <0,001 <0,001 0,05 <0,001 0,05
SLRZn14 0,03 0,02 0,02 4 0,05 10 0,08 0,1 0,004 0,015 0,007
SLRZn15 0,15 0,05 0,5 0,3 0,4 0,2 e - —— 0,003 -
SLRZn16 0,1 0,005 0,01 0,005 0,1 0,2 —_— —_— e e e
Référence| In Sb | Zn| TI Descriptif
SLRZn13| 0,3 0,2 199 | 0,04
SLRZn14 | <0,01 | <0,01 |85,7] 0,04
SLRZn15 | ————] 0,02 |98,2] ———
SLRZn16 [——— | ——— [ 99 [———

Descriptif :
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Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 50 x 30-50 mm

Référence Mg Si Fe Cu Mn Ni Al Zn Pb Sn Zr
SLRMG11 99,9 0,002 0,03 0,001 0,005 0,0005 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001
SLRMG13 93 0,01 0,001 0,006 0,2 0,001 5,7 0,8 0,001 0,001 0,004
SLRMG14 88 0,8 0,002 0,3 (0,35) 0,04 8 1 0,1 0,1 —_—
SLCMg2 93 0,01 0,001 0,006 0,2 0,001 5,7 0,8 0,001 0,001 0,004
Référence| Cd Na | Ca Be Descriptif
SLRMG1]j
SLRMG13]0,0001] 0,001 { ——— | ———

SLRMG14 ——— | ———— [ 0,004 | 0,002
SLCMg2 |0,0001]0,001 [ ——— | ———
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 60 x 40mm
Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Sn Ti Pb
P218-EPUISE-SOLD_OUT 0,08 0,3 —_— 1 5.4 -_— —_— 1,1 0,4 -_— 0,2
P10914-EPUISE-SOLD_OUT 0,9 0,2 0,3 —_— 1,2 —_— —_— —_— e 0,05 0,8
P10920-EPUISE-SOLD_OUT 1,2 0,1 _— 1,5 - _— - _— —_— —_— -
P6031-EPUISE-SOLD_OUT 12 0,7 0,5 0.4 1 0,15 0,4 0,6 0,05 0,15 -
P6032-EPUISE-SOLD_OUT 1,4 1,4 6,8 1,7 0,05 0,06 2 0,05 —_— 0,06 0,05
Référence Ga Sb Co Ag Cd Zr Be Bi Ca Na Li
P218-EPUISE-SOLD_OUT e _— e —_— e —_— 0,01 —_— - e e
P10914-EPUISE-SOLD_OUT —_— - —_— —_— —_— —_— - 0,7 - e _—
P10920-EPUISE-SOLD_OUT 0,08 - 0,2 —_— 0,03 —_— - _— - —_— -
P6031-EPUISE-SOLD_OUT —_— —_—— 0,3 —_— —_— 0,5 —_— —_— —_— —_— —_—
P6032-EPUISE-SOLD_OUT e 0,05 e — e 0,02 e e 0,02 e 0,006
Référence Sr Vv Descriptif
P218-EPUISE-SOLD_OUT |——|—-
P10914-EPUISE-SOLD_OUT| ——— | ———
P10920-EPUISE-SOLD_OUT| —— | 0,06
P6031-EPUISE-SOLD_OUT |—— 0,02
P6032-EPUISE-SOLD_OUT | ——| 0,06
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 40mm

Référence Ti Fe C Pd v Mo Zr Sn Al Descriptif

SLRTil1 99,6 [0.2] [0,06] — — — — — —
SLRTi12 99,4 [0,2] [0,06] 0,2 — R — — —
SLRTi13 90 [0.3] [0,08] — 4 —_ —_ — 6
SLRTil4 85 [0,01] [0,02] _ — 2 4 2 ()

Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Ni C Si Mn P S Cr Fe Mo \% Cu
SLRNi10 99,99 <0,0008 <0,0010 —_— - <0,0002 —_— <0,0005 —_— —_— <0,0001
SLRNil1 99,6 0,03 0,1 0,25 - <0,01 —_— 0,05 —_— —_— 0,03
SLRNi12 66,2 0,1 0,07 0,6 <0,001 <0,01 0,007 0,9 —_— —_— 28,6
SLRNi13 57,7 <0,01 0,04 0,2 <0,001 <0,001 16,0 5,7 16,6 0,05 0,03
SLRNi14 49,8 0,04 0,14 0,37 <0,01 <0,01 21,02 0,29 5,58 <0,01 0,02
SLRNi15 54,11 0,02 0,06 0,11 <0,01 <0,01 17,7 18,2 3,2 0,05 0,06
PV202/1 - 0,085 0,472 0,217 (<0,01) (<0,01) 14,48 7,48 —_— —_— 0,253
PV204/1 39,46 0,017 0,268 0,773 0,014 (<0,01) 22,49 30,35 3,27 — 1,93
167XNiSUS2 42 0,1 0,3 0,4 —_— 0,01 0,8 45 0,2 0,05 0,3




Référence Nb Co w B Ti Al Zr Pb Zn Ag As
SLRNi10 e 0,0003 — e e <0,0004 — 0,00008 0,0002 0,00003 <0,00005
SLRNil1 <0,03 — — — <0,03 — — — — — —
SLRNi12 —_ 0,04 —_ —_ 0,4 2.9 _ — _ _ _
SLRNi13 0,03 0,07 34 <0,005 0,02 0,12 <0,01 e — e —
SLRNi14 0,03 19,86 0,03 0,002 2,26 0,47 0,01 — — — e
SLRNi15 4,9 0,1 0,05 0,003 1 0,5 0,01 — — e —
PV202/1 S _— S S S S _— —_ _— _— _—
PV204/1 — — — — — — —_ — — — —
167XNiSUS2 0.2 0,2 10 — 0,1 —_ R — _ _ _

Référence | Ta Descriptif
SLRNi10 —_—
(*1)
SLRNil1 —_—
(*2)
SLRNi12 —_—
(*2)
SLRNi13 —_—
(*2)
SLRNi14 —_—
(*2)
SLRNil5 —_—
(*2)
PVv202/1 —_—
(*2)
PV204/1 —_—
(*2)
167XNiSUS2 0,1
(*1)
Descriptif : | 1 — @ 40mm x 25mm 2 — @ 40mm x 40mm
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 35 x 35 mm
Référence C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Cu Nb
SLRCol1 — 0,01 <0,005 <0,003 —_— <0,005 <0,005 0,003 — <0,01 <0,005
SLRCo14 0,2 1 0,5 <0,005 <0,005 30 0,1 10 0,005 e <0,03
Référence| Ti A\ W| Zr Ta Fe Descriptif
SLRCo11 |0,004 10,001 |0,01]<0,003]<0,002|<0,02
SLRCo14 |<0,03|—-| 7 |——|-—=] 07
Descriptif :
Type [ 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 40mm
Référence Pb Zn Sn Cd As Cu Bi Fe Tl Ni Mn
SLRPb11 99,99 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0002 0,0030 0,0002 0,0003 0,0002 e
SLRPb13 [99] 0,01 0,1 0,025 0,04 0,1 0,15 e 0,03 0,001 e
SLRPb14 [88] <0,0003 0,015 0,002 1,2 0,06 0,005 0,005 0,01 0,001 0,01
SLRPb15 [64] 0,004 30 0,01 0,02 1,5 0,1 e 0,01 0,003 e
Référence| Ag Sb In Te Se S Descriptif
SLRPb11 [0,0006{0,0003
SLRPb13 | 0,03 | 0,08 |———] 0,02 [0,005 [ ———
SLRPb14 | 0,005 | 10 | 0,01 |0,004 | ——— | 0,01
SLRPb15 3 2 — 0,015 | —— | ——
Descriptif :
Type [ 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 40 mm




Référence Sn Pb Sb As Bi Cd In Tl Ag Cu Al
SLRSn10 >99,99 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0005 <0,0001 <0,0005 <0,0005 <0,0001 <0,0005 <0,0005
SLRSnl11 >99,9 <0,002 <0,003 <0,002 <0,001 e — — — <0,003 —
SLRSn12 58 38 2 0,25 0,09 0,1 0,15 0,2 0,2 0,95 <0,0005
SLRSn13 83 1 15 <0,001 0,04 0,015 <0,001 0,001 0,0035 0,2 0,1
Référence| Fe Ni Co Zn P S Descriptif
SLRSn10 |<0,0005 [<0,0005| ———— [<0,0001 |<0,0003 |<0,0003
SLRSnl1 | <0,001 | — | ——]<0,001 | ——— | ———

SLRSn12 | 0,001 | 0,002 |0,0001f 0,015 | —— | ———
SLRSn13 0,2 0,14 0,1 0,016 | —— | ——
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 40mm
Référence Cu Zn Pb Sn P Mn Fe Ni Si Mg Cr
SLRC12 96 0,6 0,08 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,001 0,04
SLRC14 98 <0,02 <0,02 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02 <0,01 1

Référence Te As Se Sb Cd Bi Ag Co Al C S
SLRC12 0,02 0,15 0,02 0,04 0,03 0,015 0,08 0,1 0,3 <0,005 0,02
SLRC14 <0,01 <0,01 —_— —_— <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 _— <0,01
Référence| Zr | Be Ti Descriptif

Cuivre peu allié
SLRC12 |0,001] 0,01 | 0,02
(*1)
SLRC14 | 0,1 |-——]|——|CuCrl Zr0,1
Descriptif : | 1 — @ 40mm x 35mm SEULEMENT
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 40mm
Référence Cu Zn Pb Sn P Mn Fe Ni Si Mg Cr
SLRC33 80 0,2 0,01 0,01 0,005 0,4 4,5 0,1 <0,001 <0,005
SLRC40 82 0,01 0,02 0,01 0,004 5 1,5 0,03 <0,002 0,005
Référence| As Bi Co | Al Descriptif
SLRC33 | 0,02 | 0,01 [<0,005] 10 | Cupro—aluminium
SLRC40 |<0,01|———|—-19
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 40mm
Référence Cu Zn Pb Sn P Mn Fe Ni Si Mg Cr
SLRC38 65 0,02 0,01 0,005 0,005 0,75 0,5 30 0,005 0,01 0,02
Référence| C S Descriptif
SLRC38 [0,06]0,015 | Cupro—nickel
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 30 — 50mm
Référence Ag Au As Bi Cd Cr Co Fe Mn Ni Pb
SLCCu2-EPUISE-SOLD_OUT 0,4930 0,0047 —_— 0,0090 - 0,0110 —_— 0,0227 0,0113 0,4220 0,3710
SLCCu3-EPUISE-SOLD_OUT e — 0,0875 — 0,0096 — 0,0496 e — S —
Référence S Sb Se Sn Te Zn Descriptif
SLCCu2-EPUISE-SOLD_OUT| ——- ]0,2830| ———— 10,2180 | ——— |0,1150]| Cuivre peu allié
SLCCu3-EPUISE-SOLD_OUT|0,0229 | ——— 10,0475 ——— [0,0194| ———

Descriptif :




Type

2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 40 mm
Référence Mg Ti Al Si Fe Cu Mn Zn Ni \4 Zr
SLRA10 <0,0001 <0,0001 99,99 [0,0010] [0,0005] [0,0002] <0,0001 <0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,0001
Référence Sn Cr Ag B Be Bi Ca Co Ga Li Na
SLRA10 <0,0003 <0,0001 <0,0001 <0,0002 <0,0001 <0,0003 <0,00001 <0,0001 <0,0001 <0,00002 <0,00001
Référence| Pb Sb Sr Descriptif
SLRA10 |<0,0003 [<0,0003 |<0,00003
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 30 mm et 50 m
Référence O ppm Descriptif
SLCCuS-EPUISE-SOLD_OUT 100 CuO
SLCCu6-EPUISE-SOLD_OUT 190
SLCCu7-EPUISE-SOLD_OUT 270
SLCCu8-EPUISE-SOLD_OUT 400
Descriptif :
Type [ 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 40 x 18 mm
Référence Cu Sn Pb Zn Fe Ni As Si Descriptif
EA1 (57,8) (0,20) (2,95) (38.,5) (0,14) (0,065) (0,009) (<0,01) Laiton
Descriptif : | Les disques proviennent de barres préparées par coulée continue, dont I'homogénéité (radiale et longitudinale) a été controlée.
Type [ 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 44 x 7 mm
Référence Al B C Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo N
BSTSU-1 6,11 0,01 0,062 0,061 0,07 0,073 0,22 <0,005 0,065 0,067 0,020
BSTSU-2 5,15 0,013 0,095 e 4,03 0,16 0,18 — 0,089 3,93 0,017
BSTSU-3 0,13 0,012 0,066 0,065 0,063 0,077 0,10 <0,003 0,064 0,28 0,018
Référence Nb Ni (0] P Pd Ru S Si Sn Ta Ti
BSTSU-1 0,068 0,073 0,191 0,009 0,15 0,07 0,008 0,057 0,076 0,079 Rem
BSTSU-2 e 0,059 0,164 0,012 —_— —_— 0,011 0,11 2,05 — Rem
BSTSU-3 0,066 0,77 0,250 0,010 0,14 0,066 0,005 0,067 0,069 0,083 Rem
Référence| V | W | Y | Zr Descriptif
BSTSU-1 | 4,12 |0,075]0,009]0,068
BSTSU-2 | 0,08 [0,082]0,011] 1,94
BSTSU-3 [0,069]0,065]0,008]0,065
Descriptif :
Type [ 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 43 x 45 mm
Référence Sn Sb Bi Cu As Ag Zn Cd Ni Te Fe
168XPBSUS1 1,2 6,2 0,005 0,01 0,2 0,005 0,0005 0,005 0,003 0,005 0,005
168XPBSUS6 0,15 0,1 0,15 0,1 0,02 0,04 0,005 0,025 0,001 0,002 <0,0005
168XPBSUS7-EPUISE-SOLD_OUT 0,05 10 0,01 0,025 0,8 0,005 0,0005 0,002 0,01 0,02 0,001
168XPBSUS9-EPUISE-SOLD_OUT 25 2,5 0,3 1,0 0,002 0,1 0,02 0,05 0,03 0,001 0,005
168XPBSUSS 0,8 0,5 0,3 0,1 0.4 0,2 0,003 0,1 0,001 0,003 0,001
Référence Tl Se S In Ca Au Mn Descriptif
168XPBSUS1 ———1 0,02 | 0,005 |-—- |<0,0005|———— [<0,0005| @ 55 x 12 mm
168XPBSUS6 0,03 | 0,002 |<0,0005f 0,02 | 0,005 |0,001 | ———
168XPBSUS7-EPUISE-SOLD_OUT| 0,005 | 0,015 | 0,002 |0,001 | 0,001 [0,005| ———
168XPBSUS9-EPUISE-SOLD_OUT]| 0,001 |<0,001] <0,001 | 0,5 |<0,001 | 0,05 | ———
168XPBSUSS 0,005 ] 0,001 | 0,002 | 0,2 | 0,002 |0,001 | ——— | 40 x 40 mm

Descriptif :




Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 52 x 14 mm
Référence Sn ppm Sb ppm Bi ppm Cu ppm As ppm Ag ppm Zn ppm Cd ppm Ni ppm Te ppm Fe ppm
168XPBSUS10-EPUISE-SOLD_OUT 3 3 30 5 2 4 <1 1 <2 <1 <1
Référence Se ppm | Ca ppm Descriptif
168XPBSUS10-EPUISE-SOLD_OUT| <1 <2
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 43 x 45 mm
Référence Ag Sb As Bi Pb Cu Zn Cd Fe In Tl
1611XSnSUS6 0,09 0,13 0,4 0,09 0,9 0,4 0,003 0,009 0,02 0,003 0,003
1611XSnSUS7 0,12 10,5 2,5 2,4 0,3 11,2 0,01 0,015 0,3 0,05 0,05
Référence Al| Ni | Co| Au| Pt | Pd Descriptif
1611XSnSUSH0,015]0,015]0,015]0,003 | 0,003 |0,003
1611XSnSUS70,002| 0,1 | 0,03 [0,001|———— (0,001 & 45 x 20 mm
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 60 x 40 mm
Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ag Be Bi
P911-EPUISE-SOLD_OUT 12,3 0,5 0,5 0,5 1,7 0,17 0,5 1 _— - -
P9802-1-EPUISE-SOLD_OUT 0,08 1,3 6,9 2 0,08 0,3 —_— 0,06 —_— —_—— 0,7
P9805-EPUISE-SOLD_OUT 10,8 — 0,5 0,4 0,9 0,05 0,5 1,2 1 — 0,02
P9806-1 0,08 1,3 6,9 1,9 0,08 0,3 e 0,05 —_— — 0,7
P9816-EPUISE-SOLD_OUT 1,3 0,07 0,03 0,05 6,3 — 0,06 8,6 —_— 0,009 ——
P9817-EPUISE-SOLD_OUT 1,3 0,07 0,03 0,06 6,2 —_— 0,04 8,6 —_— 0,009 —_—
P1009 1,2 0,07 0,05 0,05 5,2 —_— 0,02 7 —_— 0,01 —_—
P2004 (1,1) (0,11) (0,08) (0,07) (6,1) -_— (0,07) (7,7) —_— (0,01) -_—
P60548 <0,01> <0,01> <0,01> <0,001> <0,001> <0,001> <0,001> <0,001> <0,001> <0,001> <0,001>
Référence Ca Cd Co Ga In Li Na Pb Sb Sn Sr
P911-EPUISE-SOLD_OUT —_ - 0,03 —_ —_ — —_ —_ _ 0,06 —_
P9802-1-EPUISE-SOLD_OUT N R 0,9 —_ - —_ —_ N 0.4 _ —_
P9805-EPUISE-SOLD_OUT e —_— 0,04 — 0,04 — e 0,9 —_— 0,3 0,1
P9806-1 e —_— 0,9 — e —_— — e 0,4 — —
P9816-EPUISE-SOLD_OUT 0,03 0,02 —_— 0,04 e 0,01 0,01 0,04 —_— 0,05 -—
P9817-EPUISE-SOLD_OUT 0,03 0,02 —_— 0,04 —_— 0,01 0,01 0,04 _— 0,05 -
P1009 0,03 0,01 —_— 0,03 —_— 0,01 0,03 —_— —_— 0,05 —_—
P2004 (0,03) (0,02) —_— (0,03) e (0,01) (0,03) (0,04) —_— (0,06) —
P60548 <0,001> <0,001> <0,001> <0,001> — <0,001> <0,001> <0,001> <0,001> <0,001> <0,001>
Référence A% Zr Ti Descriptif
P911-EPUISE-SOLD_OUT 0,015 0,03 0,17
P9802-1-EPUISE-SOLD_OUT]
P9805-EPUISE-SOLD_OUT | 0,025 | ——— 0,2
P9806-1
P9816-EPUISE-SOLD_OUT | ——— | 0,03 0,04
P9817-EPUISE-SOLD_OUT —_— 0,03 0,04
P1009 — | 0,04 | —-
P2004 — 1 (0,02) | —
P60548 <0,001>[<0,001><0,001>
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 60 x 40 mm
Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ag Bi Co
P9802-2-EPUISE-SOLD_OUT 0,08 1,3 6,9 2 0,08 0,3 e 0,06 e 0,7 0,9
P9804-EPUISE-SOLD_OUT 10,8 _— 0,5 0,4 0,9 0,05 0,5 1,2 1 0,02 0,04
P9806-2 0,08 1,3 6,9 1,9 0,08 0,3 —_— 0,05 —_— 0,7 0,9
P9807 0,08 1,3 6,8 1,9 0,08 0,3 —_— 0,05 —_— 0,7 0,9
P9808 5,7 0,5 — — — e 1,9 e e e e
P9809 5,5 0,5 — — — — 1,9 e — — —
P2150 10,6 — 0.6 0.4 0.9 0,06 0.5 12 0.9 0,02 0,04




Référence

In

Pb

Sb

Sn

Sr

\4

Zr

Ti

P9802—-2-EPUISE-SOLD_OUT

0,4

0,009

P9804-EPUISE-SOLD_OUT

0,04

0,9

0,3

0,1

0,025

0,2

0,009

P9806-2

0,4

0,009

P9807

0,4

0,009

P9808

0,12

0,14

0,01

P9809

0,12

0,14

0,01

P2150

0,06

0,8

0,3

0,1

0,02

0,3

0,04

Référence

Descriptif

P9802—-2-EPUISE-SOLD_OUT]

Echantillon de calibrage 1

P9804-EPUISE-SOLD_OUT

P9806-2

P9807

P9808

P9809

P2150

Descriptif :

Type

2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)

Forme :

Disque

Caractéristiques :

@ 64 x 25 mm

Référence

Si

Fe

Mg

Cr

Ni

Zn

Ti

Pb

0SQ10

0SQ11

(0,20)

0,2)

0.5

04

3.9

(0,25)

(6,6)

(0,10)

0SQ12

D

(0,6)

“4.8)

aD

(0,15)

(0,25)

(0,20)

(0,10)

(0,06)

0SQ13

0,5

0.6)

(0,04)

(0,04)

(0,04)

(0,04)

(0,04)

(0,04)

(0,04)

(0,04)

(0,04)

0SQ14

.1

©.1)

0.5)

0.4)

0.9

0.4)

d.2)

©.1)

0.5)

0SQ15

(12,0)

©.7)

0.5)

(0,05)

(1,2)

(0,05)

2.5

©.1)

0SQ16

4,9

1,0)

(10,0)

0,2)

0,3)

0,2)

0,2)

0SQ17

0,7

0.4)

(0,35)

(0,12)

(1,6)

(0,25)

(0,12)

(0,12)

(0,08)

(0,03)

(8))

0SQ18

Référence

Sn

Be

Na

Ca

Bi

Ga

Zr

Cd

Co

0SQ10

0SQ11

(0,005)

(0,02)

(0,03)

(0,01)

0SQ12

(0,06)

(0,005)

(0,06)

(0,03)

(0,15)

(0,20)

(0,01)

0SQ13

(0,04)

(0,005)

(0,04)

(0,03)

(0,04)

(0,04)

(0,01)

0SQ14

.1

(0,002)

0.5)

0SQ15

0SQ16

0SQ17

0,1

(0,005)

(0,08)

(0,03)

0SQ18

(0,02)

(0,01)

(0,02)

Référence| Li

Ag Sr

Sb

Descriptif

0SQ10

1199 alloy 99,99% Al

0SQ11

(0,01)

0SQ12

(0,05)

(0,015)](0,01)

0SQ13

0SQ14

0SQ15

(0,02)

0SQ16

0SQ17

0SQ18

(0,02)

Descriptif :

Type

2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)

Forme :

Disque

Caractéristiques :

@ 50 x 50 mm

Référence

Si

Fe

Cu

Mg

Cr

Ni

Ti

Ag

SLRA16

15

0,2

3

0,3

SLRA17

0,5

0,5

5

0,2

0,5

0,2

SLRA18

15

0,2

8,3

0,34

0,2

0,005

3

0,3

<0,001

0,001

0,0078

SLRA19

1,4

0,58

1,4

8,2

0,23

0,6

6,9

0,22

0,06

0,002

Référence

Be

Bi

Ca

Cd

Co

Li

Pb

Sn

Sr

SLRA16

0,3

0,1

0,05

SLRA17

0,05

0,01

SLRA18

<0,0001

<0,0005

0,012

<0,012

0,002

0,01

<0,0001

<0,012

0,26

0,32

0,04

SLRA19

0,006

0,24

0,003

0,044

0,27

0,06

0,0045

<0,001

0,008

0,005

<0,001




Référence v Zr Na Sb In Descriptif

SLRA16 | —— [ —— [0,005)[——- | ——-

SLRA17 0,1 0,1

SLRA18 |<0,0005 [<0,001{0,0045 | 0,36 |(0,01)

SLRA19 0,15 | 0,16 10,0003 0,004 | 0,01

Descriptif :

Type [ 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 50 x 30-50 mm
Référence Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb

SLCAL2 97 0,88 0,28 0,058 0,63 0,75 0,052 0,005 0,05 0,048 <0,005
SLCAL3 96 0,08 0,17 0,004 0,215 2,8 0,001 0,002 0,007 0,009 0,002
SLCAL4 75 19,6 5 0,01 0,03 0,03 e 1,82 <0,01 e <0,01
SLCALS 85 8,8 0,7 1,4 0,08 1.9 0,08 1,3 0,24 0,09 0,07
Référence| Sb Sn Ga B Ca P Descriptif
SLCAL2 |<0,005[<0,003]0,011 |<0,001 | ——— | ——
SLCAL3 | —— 10,002 |0,011
SLCAL4 0,0008] 0,02 | ——
SLCALS | — | 0,07 |——]0,001 | ————]0,005

Descriptif :

Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 60 x 35 mm
Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ag As
SRC10/01 (<0,002) (0,001) (0,0002) (<0,0002 (<0,0003 (<0,0002 (0,0002) (<0,0005 (<0,0002 (<0,0002 -
SRC11/01-EPUISE-SOLD_OUT (0,02) (0,03) (0,015) (0,015) (0,02) (0,01) (0,01) (0,02) (0,015) —_— (0,0015)
SRC20/01-EPUISE-SOLD_OUT (0,03) (0,05) (6) (0,3) 0,2) —_— (1,5) (0,3) —_— (0,6) —_—
SRC40/01-EPUISE-SOLD_OUT (12) (1) (1) —_ (1) S —_ () (0,15) S S
SRC50/01 (0,5) (0,8) — — (5) — — — —_— — —
SRC60/01-EPUISE-SOLD_OUT (1,5) 0,5) 0,2) (D (0,9) 0,2) 0,1) 0,1) 0,2) - -
SRC11/03 (0,023) (0,048) (0,015) (0,016) (0,018) (0,010) (0,010) (0,020) (0,016) —_— (0,012)
SRC20/02 (0,029) (0,061) (6,0) (0,24) —_— —_— (1,45) (0,24) —_— (0,73) —_—
SRC60/02 (1,34) (0,49) (0,29) (1,1) (0,92) (0,20) (0,10) (0,10) (0,21) —_— —_—
Référence B Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Ga Hg In
SRC10/01 (<0,0002 (<0,0001 (<0,0001 (<0,0002 (<0,0001 (<0,0002 - (<0,0002 (<0,0002 - (<0,0002
SRC11/01-EPUISE-SOLD_OUT —_— (0,002) (0,002) (0,01) (0,0005) (0,005) (0,002) (0,01) (0,02) (0,004) (0,01)
SRC20/01-EPUISE-SOLD_OUT e e _— 0,4 _— (0,05) — 0,5) e — e
SRC40/01-EPUISE-SOLD_OUT e e e — (0,01) — — —_— e — e
SRC50/01 (0,006) (0,003) (0,005) _— (0,001) —_— _— —_— (0,03) — —
SRC60/01-EPUISE-SOLD_OUT —_ —_ —_ (0,1) —_ _ —_ _ (0,01) — —_
SRC11/03 —_— (0,0042) (0,0018) (0,0096) (0,0003) (0,0049) (0,0021) (0,0097) (0,020) (0,0024) (0,010)
SRC20/02 e e _— (0,38) _— (0,036) _— (0,44) e — e
SRC60/02 e e — (0,10) — —_— e —_— (0,011) — —
Référence La Li Mo Na P Pb Sb Sn Sr v Zr
SRC10/01 —_— (<0,0001 —_— (<0,0001 (0,001) (<0,0002 (<0,0003 (<0,0002 (<0,0001 (<0,0002 (<0,0002
SRC11/01-EPUISE-SOLD_OUT (0,006) (0,0005) (0,01) (0,001) (0,005) (0,015) (0,015) (0,015) (0,0005) (0,015) (0,015)
SRC20/01-EPUISE-SOLD_OUT _— e e —_— — (0,5) 0,2) (0,05) —_— e 0,2
SRC40/01-EPUISE-SOLD_OUT e — — —_— — 0,1) e 0,2 (0,15) — —
SRC50/01 — — e (0,01) _— e —_— _— —_— e e
SRC60/01-EPUISE-SOLD_OUT —_ —_ - N (0,005) S _ —_ — (0,10) —
SRC11/03 (0,0065) (0,0005) (0,0146) (0,0008) (0,0035) (0,0145) (0,0145) (0,0147) (0,0005) (0,017) (0,016)
SRC20/02 e e —_— —_— — 0,41) (0,20) e (0,051) e 0,17)
SRC60/02 e e — — (0,0045) — —_— e — (0,11) —
Référence Descriptif
SRC10/01
SRC11/01-EPUISE-SOLD_OUT]
SRC20/01-EPUISE-SOLD_OUT|
SRC40/01-EPUISE-SOLD_OUT]
SRC50/01
SRC60/01-EPUISE-SOLD_OUT]
SRC11/03
SRC20/02
SRC60/02

Descriptif :




Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 60 x 25 mm
Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Be Bi Ca
SAS20/01 0,217 0,301 4,54 0,73 1,60 0,105 0,050 0,177 —_— —_— —_—
SAS20/02 0,204 0,310 4,65 0,694 1,57 0,104 0,052 0,201 0,00052 0,050 0,0006
SAS40/01 12,152 0,70 1,01 0,254 1,09 <0,001 2,50 0,21 - - 0,0025
SAS50/01 0,220 0,347 0,084 0,85 4,50 0,100 0,030 0,101 0,0050 0,0173 —_—
SAS60/01 0,6395 0,253 0,0330 0,0397 0,794 0,0258 0,0113 0,0259 —_— 0,0048 —_—
SAS70/01-EPUISE-SOLD_OUT 0,154 0,300 1,60 0,150 2,67 0,186 0,031 5,57 —_— —_— —_—
SAS70/02 0,157 0,291 1,62 0,165 2,71 0,209 0,031 5,53 _— _— —_—
Référence Li Na Pb A\ Ti Cd Co Zr Descriptif
SAS20/01 0,0006 | 0,0011 [0,0093] 0,027 | 0,064
SAS20/02 0,00055 |(0,002) | 0,051 |0,0245{0,05620,0013]0,0012] 0,140
SAS40/01 ———— [<0,0001 | ———— | ——— | 0,106
SAS50/01 0,0006 | 0,0011 0,009 |0,026 | 0,040
SAS60/01 —_— ———— 10,005810,0147]0,0216
SAS70/01-EPUISE-SOLD_OUT| 0,0007 | 0,0013 ]0,0097 0,024 | 0,027
SAS70/02 (0,00101)| ———— {0,011 ]0,023 10,030 | ——— [ ——— 10,119
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 60 x 40 mm
Référence Si ppm Fe ppm Cu ppm Mn ppm Mg ppm Cr ppm Zn ppm Ti ppm B ppm Be ppm Na ppm
VEO <0,8 <0,5 <0,4 <0,2 <0,6 <0,3 <0,5 <0,5 <0,4 <0,1 <0,2
VE1 <5 <3 <4 <0,5 <3 <0,5 <2 <1 <2 <0,1 <1
VE10 <10 <5 <4 <1 <3 <1 <3 <1 <2 <0,2 <1
Référence Li ppm Ca ppm Ni ppm Pb ppm Sn ppm Zr ppm Bi ppm Cd ppm Sb ppm Co ppm Ga ppm
VEO <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,1 <0,1
VE1 <0,1 <1 <0,5 <0,5 <0,2 <0,5 <0,5 <0,1 <1 <0,1 <0,2
VE10 <0,2 <1 <1 <2 <3 <1 <3 <1 <3 <1 <1
Référence| V ppm | Ag ppm | Ba ppm | In ppm | Sr ppm Descriptif
VEO <0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
VE1 <0,2 <0,1 <1 <0,1 <0,5
VE10 <2 <0,5 <3 <2 <0,5
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 60 x 40 mm
Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti B Be Na
VE2-10 0,9 0,9 0,20 0,18 0,20 0,05 0,10 0,20 —_— 0,004 0,007
VE3-9 10,0 —_— 4,0 —_— —_— —_— —_— —_— 0,007 —_— —_—
VE4-6 —_ _ —_ 0,7 1,1 0.2 52 — — —_ —
VE5-9 — R —_ 13 4.6 —_ —_ _ N —_ —
VE8-5 0,012 0,014 0,020 0,006 0,005 0,005 0,005 0,004 —_— 0,001 —_—
VE13-3 —_— 4,8 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
Référence Li Ca Ni Pb Sn Zr Bi Cd Sb Co Ga
VE2-10 _— 0,006 0,20 0,10 0,19 —_— _— —_— —_— 0,04 0,06
VE3-9 0,008 0,006 1,0 0,4 —_— —_— _— —_— 0,3 _— —_—
VE4-6 —_— —_— —_— —_— —_— 0,2 —_— 0,06 —_— 0,4 e
VE5-9 0,01 —_— —_— —_— —_— —_— 0,2 —_— —_— —_— —_—
VE8-5 —_— 0,004 0,004 0,003 0,003 0,004 0,005 0,003 0,010 0,003 0,006
VE13-3 —_ _ —_ —_ _ —_ —_ _ —_ —_ _
Référence| V Ag | Ba In Sr Descriptif
VE2-10 0,10 | 0,23 |——|——1 0,11
VE3-9
VE4-6 —1 02
VE5-9
VE8-5 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,002
VE13-3

Descriptif :




Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 31 x 18,75 mm
Référence Ag B Be Bi Ca Cd Cr Co Cu Fe Ga
1A220A-EPUISE-SOLD_OUT (<0,0001 (<0,0001 (<0,0001 (<0,0005 (<0,0001 (<0,0001 (<0,0001 (<0,0002 (0,00004 (0,00006 (<0,0001
1A221A —_— - (0,005) - (0,03) - (0,22) 0,2) (0,6) 0,2) (0,03)
T1A222A —_— —_— (0,003) —_— —_— 0,2) —_— (0,02) 4,9) 0,9) (0,06)
TA223A —_— — e — (0,001) — 0,1) — (1) (0,5) —
1A220B (<0,0001 (<0,0001 (<0,0001 (<0,0001 (<0,0001 (<0,0001 (<0,0001 (<0,0001 (0,0003) (0,0003) (<0,0001
1A220C —_— (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (0,0003) (0,0003) (0,0003) (<0,0001)
1A221B —_— - (0,005) - (0,03) - (0,022) 0,2) (0,6) 0,2) (0,03)
1A221C —_— —_— (0,005) —_— (0,03) —_— (0,022) 0,2) (0,6) 0,2) (0,03)
1A221D —_— —_— (0,005) —_— (0,03) —_— (0,22) 0,2) (0,6) 0,2) (0,03)
T1A222B 0,2) _— (0,003) —_— 0,2) —_— —_— (0,02) 4,9) 0,9) (0,06)
1A222C 0,2) _— (0,003) _— 0,2) _— —_— (0,02) 4,9) 0,9) (0,06)
1A223B —_— - 0,1) - (0,001) - (0,1) - (1) 0,5) —_—
1A220D —_— (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001)
1A222D 0,2) _— (0,003) -_— —_— 0,2) —_— (0,02) 4,9) 0,9) (0,06)
Référence Li Mg Mn Na Ni P Si Sb Sn Sr Ti
T1A220A-EPUISE-SOLD_OUT (<0,0001) (0,0001) (0,00003 (<0,0001 (<0,0001 (<0,0010 (<0,0001 (<0,0005 (<0,0002 —_— (0,00004
TA221A —_ (4,8) (0,4) — _ —_ (0,2) (0,01) —_ _ (0,1)
T1A222A —_— 0,2) (1,1) —_— 0,3) (0,0025) (1,1) —_— (0,1) —_— 0,2)
1A223A _— (1,5) 0,2) -_— 2.4 -_— 12) —_— —_— (0,033-0,037) (0,01)
TA220B (<0,0001 (0,0002) (<0,0001 (<0,0001 (<0,0001 (<0,0001 (0,0004) (<0,0001 (<0,0001 (<0,0001 (<0,0001
TA220C (<0,0001) (0,0004) (0,0002) (<0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0004) (0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (0,0001)
1A221B —_ (4,8) (0,4) — N — —_ (0,01) —_ - (0,1)
1A221C —_ (4,8) (0,4) S N —_ —_ (0,01) N N (0,1)
1A221D S 4.8) 0,4) S _— S _ _— _ _— (0,1)
T1A222B _— 0,2) (1,1 _— (0,3) (0,0025) (1,1) —_— 0,1) —_— 0,2)
1A222C _— 0,2) (1,1) —_— 0,3) (0,0025) (1,1) _— 0,1) —_— 0,2)
1A223B - (1,5) 0,2) - 2,4) - _— - _— (0,033-0,030) (0,013)
1A220D (<0,0001) (0,0003) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (0,0001) (0,0004) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001)
1A222D _— 0,2) (1,1) _— (0,3) (0,003) (1,1) —_— (0,1) —_— 0,2)
Référence A% Zn Zr Pb Descriptif
TA220A-EPUISE-SOLD_OUT] (<0,0001 | (0,0003) | (<0,0001 | ———— | QA10
1A221A — | 68 | — | — |oAn
TA222A (0,1) (0,3) ©02) | —- |QaAI12
1A223A —— 1 ©013) | ——— | ——= |oAI15
1A220B (<0,0001 | (<0,0001 [(<0,0001 [ ———— | QA10
1A220C (<0,0001)(<0,0001) |(<0,0001)|] ———— | QAIO
1A221B — | 68 | — | —= [oaAmnl
1A221C — | 68 | — | —— |oAn
1A221D — | 68 | — | —= [oar1
1A222B (0,1) (0,3) ©02 | —- |QaAl2
1A222C (0,1) (0,3) ©02) | —- |[oAl2
1A223B QAIl5
1A220D (<0,0001) [(<0,0001) [(<0,0001) |(<0,0001) | QA10
1A222D ©,1) (0,3) 0,2) ©0,1) |QAI12
Descriptif : | Tous ces échantillons sont également disponibles en 100 g et sous la forme @ 31 x 2,25 mm pour Fluo X
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 60 x 75 mm
Référence Si ppm Fe ppm Cu ppm Mn ppm Mg ppm Cr ppm Zn ppm Ti ppm B ppm Be ppm Na ppm
164XAISUS1-EPUISE-SOLD_OUT <2 <2 <2 <0,3 <2 <0,4 <0,7 <0,5 <0,2 <0,1 <0,5
Référence Li ppm Ca ppm Ni ppm Pb ppm Sn ppm Zr ppm Bi ppm Ag ppm Ba ppm In ppm Co ppm
164XAISUS1-EPUISE-SOLD_OUT <0,1 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,3 <1 <0,5 <0,2 <1 <0,1
Référence V ppm | Ga ppm | Sb ppm Descriptif
164XAISUS1-EPUISE-SOLD_OUT| <1 <0,2 <1

Descriptif :

10



Type

2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)

Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti B Be Na
164XALSUS5-EPUISE-SOLD_OUT 0,05 0,05 1,1 0,002 2,06 0,005 12,0 0,025 <0,005 <0,005 —_—
164XALSUS6 0,5 0,2 12,0 0,1 0,03 0,02 0,05 0,05 _— 0,005 —_—
164XALSUS25-EPUISE-SOLD_OUT 27,15 0,26 0,035 0,1 0,03 0,005 0,05 0,025 —_— —_— —_—
164XALSUS3-EPUISE-SOLD_OUT 15 0,2 4 <0,0001 0,2 0,05 0,3 -_— 0,01 —_— 0,01
164XALSUS4-EPUISE-SOLD_OUT 2 2 0,5 1 2,5 0,1 0,1 _— _— _— e
164XALSUS2-EPUISE-SOLD_OUT 1 1 1 0,5 5 0,2 4 0,2 — 0,01 —_—
164XALSUS7(A) 0,9 0,55 4,0 0,06 0,15 0,01 0,12 0,3 —_— 0,1 <0,001
164XALSUSS8(A) 9,5 0,25 0,75 0,45 0,9 0,06 0,25 0,02 —_— 0,015 <0,001

Référence Li Ca Ni Pb Sn Zr Bi Sr Cd Sb Co
164XALSUS5-EPUISE-SOLD_OUT — 0,0005 0,005 0,005 0,005 0,3 <0,005 <0,005 — <0,005 e
164XALSUS6 _— —_— 0,1 0,05 0,1 0,05 — ——— 0,03 0,05 0,05
164XALSUS25-EPUISE-SOLD_OUT - 0,007 0,005 0,01 <0,001 —_— - 0,04 —_— - —_—
164XALSUS3-EPUISE-SOLD_OUT —_— 0,02 3 0,3 0,1 —_— 0,1 0,1 0,1 0,2 —_—
164XALSUS4-EPUISE-SOLD_OUT _— —_— 0,01 0,01 0,03 —_— e —_— —_— e 0,01
164XALSUS2-EPUISE-SOLD_OUT — —_— 0,5 e — 0,01 0,2 —_— e — 0,1
164XALSUS7(A) <0,001 <0,001 1,1 0,11 0,01 0,18 — 0,003 —_— 0,12 0,2
164XALSUSS8(A) <0,001 <0,001 0,12 0,001 0,13 0,025 —_— 0,07 —_— 0,03 0,025

Référence Ga v Ag | Ba In P U Descriptif
164X ALSUSS5-EPUISE-SOLD_OUT | 0,005 | 0,003 @ 50 x 25 mm
164XALSUS6 0,02 | 0,03 ? 50 x 25 mm
164X ALSUS25-EPUISE-SOLD_OUT] @ 65 x 30 mm
164XALSUS3-EPUISE-SOLD_OUT 0,01 | ——
164XALSUS4-EPUISE-SOLD_OUT | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01
164XALSUS2-EPUISE-SOLD_OUT | 0,05 | 0,1 | 0,05 |———] 0,01 |-————]0,005
164XALSUS7(A) 0,09 <0,01 | ——— | @50 x 25 mm
164XALSUSS8(A) 1,0 <0,01 | ——— | @ 50 x 25 mm
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : [ @ 50 x 45 mm
Référence Sn ppm Pb ppm Zn ppm Fe ppm Ni ppm Al ppm Si ppm As ppm Mn ppm Bi ppm Sb ppm
165XCUSUS1 0,7 11 0,4 8 1 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,1
Référence Mg ppm P ppm S ppm Cr ppm Ag ppm Be ppm Cd ppm Co ppm Se ppm Te ppm Au ppm
165XCUSUS1 0,01 1 11 0,01 0,05 <0,01 <0,01 0,1 0,05 <0,05 <0,05
Référence | Zr ppm | Cppm | O ppm | Nppm | Cu Descriptif
165XCUSUS]| <0,01 0,5) (370) 6) 199,96
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques :

Référence Sn Pb Zn Fe Ni Al Si As Mn Bi Sb
165XMNB5SUS 1,8 0,2 37,0 0,6 1,3 3,1 0,5 <0,001 0,25 —_— <0,001
165XPB10SUS 11,0 0,04 0,05 0,002 0,06 0,001 —_— 0,02 <0,001 0,02 0,15
165XALB1SUS 0,02 0,20 0,005 3,0 5,8 9,3 0,10 0,002 0,08 _— —_—
165XWB4SUS 0,9 0,25 5,3 0,9 0,3 0,6 4,4 0,04 1,9 —_— 0,08
165XGM4SUS 2,5 53 7.4 0,06 2,0 0,001 0,001 0,02 0,005 0,02 0,04
165XCC102-EPUISE-SOLD_OUT <0,005 <0,005 <0,01 0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Référence Mg P S Cu Cr Co | Ag | Ca Zr Se Descriptif
165XMNBS5SSUS <0,001<0,001| ——| 55 P45X20mm
165XPB10SUS —— 0,002 | 0,03 89 10,001 ] 0,01 0,01 | @42 X 18mm
165XALB1SUS <0,002| 0,01 |——| 81,5 | 0,01 ?45X20mm
165XWB4SUS 0,001 | 0,05 [0,005|-———| 0,05 | 0,09 ?B45X20mm
165XGM4SUS -———— 10,01 | 035 | 82,0 |——|—-———1]0,005 ?40X15mm
165XCC102-EPUISE-SOLD_OUT] <0,01 | <0,01 |<0,01 | 98 0,9 |——1<0,01]<0,01| 0,1 |-———]@50X45mm

Descriptif :
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Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 45 x 50 mm
Référence Mn Cu Si Fe Ni Al Zn Pb Sn Zr Cd
166XMGSUS1 0,17 0,002 0,06 0,005 0,001 0,04 6,8 0,003 0,02 <0,001 e
166XMGSUS2 0.4 0,02 0,12 0,005 0,02 8,0 0.4 0,04 0,01 —— 0,004
Référence Na Be | Ag Sr Ca Descriptif
166XMGSUS1 ——— 10,0001 {0,007 |0,0001 |<0,001
166XMGSUS2 ——— 10,0015 0,005 {0,0003] 0,015
Descriptif :
Type [ 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 50 x 20 mm
Référence Pb Mg Al Cd Fe Sn Cu Descriptif
1690XZNCHK1 0,005 0,02 4,0 0,005 0,025 0,003 1,2
1690XZNCHK2 2,0 <0,001 0,01 0,12 0,75 1,0 0,42
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 50 x 20 mm
Référence Pb Mg Al Cd Fe Sn Cu Ni Mn Ti Cr
169XZNSUS1 0,6 0,002 0,35 0,3 0,05 0,3 0,35 0,06 0,001 0,001 0,001
Référence | Ag| In| T1| Sb| Si | Bi Descriptif
169XZNSUS1j0,04 [0,25]0,06| 0,2 ]0,003]0,005
Descriptif :
Type [ 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @45 x 20 mm
Référence Si Mn Ni Cr W Mo Nb Fe Al B
1612XCOSUS1 0,9 1,3 0,9 12,0 27,0 5,0 5,0 1,1 4,0 2,0 0,01
Référence | S| P | Ti| Ta| Zr| Cu[ V| Sn| Pb Descriptif
1612XCOSUS10,1]0,05{0,05] 0,1 {0,05] 0,1 ]0,1]0,1 10,02
Descriptif :
Type [ 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @42 x 20 mm
Référence Sn Pb Zn Fe Ni Bi Se As Co Sb Mn
165XSEBSUS-EPUISE-SOLD_OUT 11 0,5 10 0,4 1,4 6,4 1,2 0,15 0,5 0,2 0,002
Référence P| S| Cr| B Descriptif
165XSEBSUS-EPUISE-SOLD_OUT|0,1]0,02]0,005]0,001
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @44x40mm
Référence Pt ppm Pd ppm Au ppm Rh ppm Ru ppm Ir ppm Ag ppm Fe ppm Bi ppm Te ppm As ppm
168XPBSUSPM1-EPUISE-SOLD_OUT 30 10 25 6 1 3 25 5 120 3 2
Référence Sb ppm | Tl ppm | S ppm Descriptif
168XPBSUSPM1-EPUISE-SOLD_OUT] 2 7 <1

Descriptif :
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Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 35-40 x 35-40 mm
Référence Cu Ag ppm Al ppm As ppm B ppm Be ppm Bi ppm Cd ppm Co ppm Cr ppm Fe ppm
SLRC10-EPUISE-SOLD_OUT 99,999 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <2
SLRC20 99,96 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
Référence Mg ppm Mn ppm Ni ppm O ppm P ppm Pb ppm S ppm Sb ppm Se ppm Si ppm Sn ppm
SLRC10-EPUISE-SOLD_OUT <1 <1 <l <10 <1 <1 <3 <l <1 <1 <1
SLRC20 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
Référence Te ppm | Ti ppm | Zn ppm Descriptif
SLRC10-EPUISE-SOLD_OUT| <1 <1 <l
SLRC20
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @50x50mm
Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ag B Be
SLRA13-EPUISE-SOLD_OUT 14,7 1,9 4 0,01 0,2 0,005 2,7 0,3 0,0002 0,001 <0,0001
Référence Bi Cd Co Ga Li Na Pb Sb Sn Sr \/
SLRA13-EPUISE-SOLD_OUT 0,06 <0,001 0,001 0,009 <0,000 0,0003 0,4 0,1 0,08 0,05 0,002
Référence Zr| Ti | Cal P | Al Descriptif
SLRA13-EPUISE-SOLD_OUT|0,01 [0,0060,020,001 | 75
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 30 mm
Référence Pb ppm Sn ppm Ni ppm Bi ppm Ag ppm As ppm Te ppm Sb ppm Fe ppm Mn ppm Si ppm
KM4875 607 590 600 87 586 495 290 222 510 287 255
KM3563 <5 <5 <5 <5 9 <5 <5 <5 7 <5 <5
Référence Cd ppm Cr ppm Be ppm Al ppm Mg ppm Co ppm Zr ppm Se ppm P ppm Zn ppm S ppm
KM4875 411 385 140 324 270 451 123 172 506 331 68
KM3563 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <8
Référence| Cu Descriptif
KM4875 |Rem| Cuivre
KM3563 |Rem
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Poudre Caractéristiques : | @ 40 x 40 mm
Référence Cu Sn Zn Al Bi Cr Fe Mn Ni Pb Si
SLRC11 99,99 <0,0010 <0,0001 —_— <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0010 <0,0001 <0,0010 <0,0001
SLRC110 —_— 0,006 0,005 0,003 0,003 0,004 0,005 0,004 0,003 0,005 0,003
Référence Ag As Au Be C Ca Cd Co Mg (0) P
SLRC11 0,0011 <0,0001 e e e e <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0010 <0,0001
SLRC110 0,006 0,003 0,003 0,0003 R e 0,004 0,003 0,004 e 0,003
Référence S Sb Se Te Ti Zr Descriptif
SLRC11 [<0,0001 [<0,0001 |<0,0001|<0,0010| ———— | ——
SLRC110 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |0,001 [<0,002
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 x 30 mm
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Référence Sn Sb Ag As Bi Cd Cu Fe In Ni S
SLRPb17 4,19 10,78 2,11 0,23 0,12 0,0004 2,34 0,001 0,0003 0,002 0,0003
SLRPb18 0,28 4 0,08 3,5 2,7 0,02 0,07 <0,001 0,005 <0,001 <0,01
SLRPb16 0,2 <0,001 —_— <0,001 0,008 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Référence Te Ti Zn Al Au Ba Ca Co Cr Ge K
SLRPb17 0,008 0,001 <0,001 <0,0001 (0,001) —_— —_— 0,0008 0,0002 (0,001) —_—
SLRPb18 0,02 0,01 0,04 <0,001 <0,001 <0,001 <0,0001 <0,0001 <0,00010 <0,001 <0,00010
SLRPb16 <0,001 <0,01 <0,001 0,02 <0,001 0,02 0,00003 <0,00010 <0,00010 <0,001 <0,00010
Référence| Mg Mn Na Pd Pt Rh Ru Se Descriptif
SLRPb17 | —— 0,0003 | ———— |(0,001)[(0,001)

SLRPb18 |<0,00010]<0,00010(<0,001 |<0,001 |<0,001 [<0,00010]<0,00010| 0,01
SLRPb16 | 0,00020 |<0,00010| 0,01 |<0,001| ———— [<0,00010]<0,00010]<0,001
Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Cylindre Caractéristiques : | @ 62 mm x 50 mm

Référence Si Cu Fe Mg Mn Ni Zn Cr Pb Sn Ti
BS2011 0,052 5,2 0,32 0,016 0,010 0,004 0,024 0,001 0,56 0,001 0,006
BS2017 0,30 4,05 0,25 0,51 0,51 0,006 0,065 0,015 0,010 0,002 0,020
BS2024 0,08 4,7 0,20 1,30 0,57 0,006 00,7 0,03 0,006 0,001 0,030
BS6061 0,55 0,29 0,19 0,81 0,010 0,004 0,04 0,050 0,010 <0,001 0,024
BS7075 0,10 1,40 0,13 2,26 0,03 0,005 5,6 0,19 0,003 0,001 0,028
Référence| Bi v Zr Descriptif
BS2011 0,44 10,007 <0,002
BS2017 0,002 {0,007] 0,002
BS2024 0,002 | 0,01 | 0,01
BS6061 0,006 | 0,01 [<0,002
BS7075 |<0,001[0,006| 0,006

Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 50 mm x 20 mm

Référence Cu Sn Zn Al Bi Cr Fe Mn Ni Pb Si
PBMSB 80,45 0,93 —_— 1,77 0,09 —_— 0,26 3,10 0,42 0,51 0,24
PBMSC 67,25 0,77 —_— 1,45 0,10 —_— 1,05 1,80 0,45 0,66 0,13
Référence| As| Cd| Sb Descriptif
PBMSB ]0,08]0,10]0,10| Laiton
PBMSC |0,09]0,08]0,09| Laiton

Descriptif :
Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 40 mm
Référence Cu Si Mn Fe Mg Zr Ti Zn Sn Pb Be
NCSAH48301-EPUISE-SOLD_OUT 0,18 7,14 0,30 0,44 0,39 0,060 0,065 0,18 0,031 0,044 0,031
NCSAH48302-EPUISE-SOLD_OUT 0,25 11,45 0,36 0,54 0,077 - 0,15 0,092 —_— - —_—
NCSAH48303-EPUISE-SOLD_OUT 1,22 5,04 0,46 0,47 0,48 0,050 0,053 0,18 0,0098 0,047 0,05
NCSAH48304-EPUISE-SOLD_OUT 7,18 4,88 0,43 0,50 0,37 - _— 0,41 0,015 0,048 _—
Référence Ni Descriptif
NCSAH48301-EPUISE-SOLD_OUT| ———
NCSAH48302-EPUISE-SOLD_OUT| ——
NCSAH48303-EPUISE-SOLD_OUT| ———
NCSAH48304-EPUISE-SOLD_OUT| 0,28

Descriptif :
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Type | 2.2 METAUX NON FERREUX (S.U.S.)

Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 45 x 35 mm
Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti B Be
VASKUTAI4N 0,0013 0,0018 0,0025 0,0002 0,0015 0,00006 0,00004 0,0003 0,00006 0,00006 0,00001
VASKUTAMS1 1,2 0,8 0,6 0,5 1,3 0,2 0,02 0,4 0,2 0,004 0,002
VASKUTASC1 14 1,6 6 0.4 1,2 0,2 0,6 0,5 0,5 —_— 0,003
Référence Bi Ca Cd Ga Li Na Pb Sb Sn Sr A\
VASKUTAI4N 0,00001 0,00002 0,0001 0,00005 0,00002 0,0001 0,0001 0,0002 0,00005 0,0001 0,0001
VASKUTAMS1 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,005 0,05 0,02 0,03 — 0,03
VASKUTASC1 0,1 0,02 0,05 0,04 — — 0,1 0,02 0,1 0,03 0,02
Référence Zr Descriptif
VASKUTAMN [0,00005
VASKUTAMSY ——
VASKUTASC1| 0,01
Descriptif :
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