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Base Al

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  100 g

 Référence Cu Zn Fe Al Ti V Ga Mn Si  Descriptif

BCS195g 0,001 0,015 0,080 99,85 0,002 0,004 0,009 0,001 0,035  Point de fusion : (659,2°C)

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  100 g

 Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Pb Sn Ni

BCS182/3 11,03 0,51 0,037 0,26 0,067 −−−− 0,128 0,107 0,056 0,027 0,046

BCS268/1 5,49 0,47 1,35 0,24 0,49 −−−− 0,028 (0,008) 0,028 0,031 0,16

BCS380/1 1,93 1,24 0,91 0,094 0,24 −−−− 0,025 0,024 −−−− −−−− 0,94

BCS501−EPUISE−SOLD_OUT 8,8 0,70 0,20 0,11 0,51 −−−− 0,01 0,19 0,22 0,11 0,24

BCS502−EPUISE−SOLD_OUT 10,0 0,20 0,44 0,61 0,67 −−−− 0,21 0,10 0,17 0,21 0,07

BCS503−EPUISE−SOLD_OUT 11,1 0,11 0,10 0,70 0,31 −−−− 0,15 0,13 0,14 0,07 0,30

BCS504−EPUISE−SOLD_OUT 12,0 0,50 0,27 0,31 0,21 −−−− 0,06 0,17 0,07 0,03 0,02

BCS505 12,8 0,30 0,05 0,52 0,05 −−−− 0,24 0,03 0,09 0,17 0,20

BCS506 13,9 0,40 0,02 0,21 0,12 −−−− 0,30 0,07 0,02 0,13 0,13

BCS380−EPUISE−SOLD_OUT 2,00 1,15 0,90 0,018 0,18 −−−− 0,011 0,22 −−−− −−−− 0,91

 Référence Sb Zr Be Al  Descriptif

BCS182/3 −−−− −−−− −−−− Rem  Si 11%

BCS268/1 −−−− −−−− −−−− Rem  Si 5%

BCS380/1 −−−− −−−− −−−− Rem  Si 2%

BCS501−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− Rem  Al−Si

BCS502−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− Rem  Al−Si

BCS503−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− Rem  Al−Si

BCS504−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− Rem  Al−Si

BCS505 −−−− −−−− −−−− Rem  Al−Si

BCS506 −−−− −−−− −−−− Rem  Al−Si

BCS380−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−−

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Grenaille Caractéristiques :

 Référence Al  Descriptif

14HV13−6N 99,9999

14HV13−5N 99,999

Descriptif :  1 − PAR 5g, 10g ou 50g 2 − PAR 50g SEULEMENT

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :

 Référence Mn Si Cu Ni Cr V Ti Sn Ga Fe Pb

SRM87a 0,26 6,24 0,30 0,57 0,11 <0,01 0,18 0,05 0,02 0,61 0,10

SRM855−EPUISE−SOLD_OUT 0,057 7,17 0,13 0,015 0,013 −−−− 0,15 0,010 −−−− 0,16 0,015

SRM855a 0,060 7,07 0,13 0,016 0,013 (0,012) 0,15 0,010 −−−− 0,14 0,019

 Référence Mg Zn Zr Be Ca Sr  Descriptif

SRM87a 0,37 0,16 −−−− −−−− −−−− −−−−  Al−Si (Copeaux) 75g

SRM855−EPUISE−SOLD_OUT 0,37 0,083 −−−− −−−− −−−− −−−−  Alliage de coulée 356 (Broyage fin)

SRM855a 0,37 0,085 (0,003) −−−− (0,001) 0,018  30 g

Descriptif :
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C356.2−CAK <0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002 (0,20) <0,0001 <0,0001

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C356.2−CAK (0,44) <0,0001 <0,001 <0,0001 0,0001 0,0001 0,0020 (7,49) <0,0001 <0,0001 (0,12)

 Référence V Zn Zr  Descriptif

C356.2−CAK <0,0001 0,0002 <0,0001  Type 356.2

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

CA333.0−CAC 0,0002 <0,0001 <0,0001 0,003 <0,0001 0,0006 0,0008 (3,43) (0,65) <0,0001 <0,0001

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

CA333.0−CAC 0,0008 (0,33) <0,0001 0,0011 0,001 0,0002 <0,0001 (8,79) <0,0001 <0,0001 0,0080

 Référence V Zn Zr  Descriptif

CA333.0−CAC 0,0007 (2,30) <0,0001  Type 333.0

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C6207−CAB−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− <0,001 −−−− −−−− −−−− <0,001 (1,0) <0,01 <0,001 −−−−

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C6207−CAB−EPUISE−SOLD_OUT (1,0) (0,001) −−−− (0,90) −−−− <0,001 −−−− (11,5) <0,001 −−−− <0,001

 Référence V Zn Zr  Descriptif

C6207−CAB−EPUISE−SOLD_OUT (0,001) <0,001 −−−−  Type 6207

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C54S−CAD −−−− <0,0001 <0,001 −−−− −−−− −−−− <0,001 (0,003) 0,003 <0,001 −−−−

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C54S−CAD 4,14 <0,001 −−−− <0,001 −−−− <0,001 −−−− <0,001 <0,001 −−−− <0,001

 Référence V Zn Zr  Descriptif

C54S−CAD <0,001 <0,001 −−−−  Type 5086

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Bi Cd Co Cr Cu Fe Ga Li Mg Mn

C5400−CAH−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,20 −−−− −−−− −−−− −−−−

 Référence Ni Pb Si Sn Ti V Zn  Descriptif

C5400−CAH−EPUISE−SOLD_OUT24,5 −−−− (0,09) −−−− −−−− −−−− −−−−  Type 5400

Descriptif :
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Al Si Mg Cu Fe Mn Cr Ni Pb Sn Ti

B201 −−−− 13,20 0,0024 0,009 0,18 0,38 −−−− −−−− −−−− −−−− 0,011

B209 −−−− 9,65 0,31 0,004 0,18 0,36 −−−− −−−− −−−− −−−− 0,023

 Référence V Zn  Descriptif

B201 −−−− 0,038

B209 −−−− 0,021

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C51XG00H10(A)−EPUISE−SOLD_OUT 0,034 0,039 0,12 0,051 0,041 0,038 0,042 0,018 0,028 0,031 0,027

C51XG00H20(B)−EPUISE−SOLD_OUT 0,173 0,088 0,61 0,49 0,303 0,206 0,219 0,116 0,122 0,136 0,100

C51XG00H10(D) 0,0132 0,054 0,143 0,835 0,0074 0,230 0,249 0,0021 0,097 0,0135 0,0062

C51XG00H20(E) 0,111 0,093 0,350 0,356 0,154 0,119 0,113 0,114 0,0065 0,128 0,0174

C51XG00H30(D) 0,399 0,0077 0,895 0,313 0,210 0,0115 0,097 0,055 0,083 0,0043 0,095

C51XG00H40(B) 0,051 0,024 0,028 0,072 0,0309 0,036 0,0151 0,021 0,031 0,029 0,040

C51XG00H50(B) 0,227 0,110 0,739 0,490 0,196 0,161 0,479 0,130 0,201 0,100 0,0249

 Référence V Co Bi Sb Be Zr Cd Ga As Hg Ag

C51XG00H10(A)−EPUISE−SOLD_OUT 0,016 0,011 0,011 <0,005 0,0004 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

C51XG00H20(B)−EPUISE−SOLD_OUT 0,070 0,079 0,062 0,057 0,0024 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

C51XG00H10(D) 0,0080 −−−− 0,024 (0,003) −−−− 0,0008 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

C51XG00H20(E) 0,0148 −−−− 0,011 0,0265 −−−− 0,0150 0,0031 0,011 0,005 −−−− −−−−

C51XG00H30(D) 0,0142 0,0042 0,076 0,0025 −−−− 0,0095 0,0186 0,010 −−−− <0,001 0,0079

C51XG00H40(B) 0,0108 0,030 0202 −−−− −−−− 0,0261 0,0208 0,022 0,0014 0,012 −−−−

C51XG00H50(B) 0,0295 0,045 0,130 0,056 −−−− 0,0005 0,0103 0,0122 −−−− <0,001 0,11

 Référence  Descriptif

C51XG00H10(A)−EPUISE−SOLD_OUT

C51XG00H20(B)−EPUISE−SOLD_OUT

C51XG00H10(D)

C51XG00H20(E)

C51XG00H30(D)

C51XG00H40(B)

C51XG00H50(B)

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C54XG25D10(L)−EPUISE−SOLD_OUT 0,010 0,67 3,37 0,721 0,815 0,262 0,359 (0,0033) <0,005 0,099 0,140

C54XG25D20(K)−EPUISE−SOLD_OUT 0,130 0,59 3,93 0,576 0,479 0,139 0,169 0,073 0,042 0,152 0,150

C54XG25D30(A) 0,13 0,31 6,3 0,61 0,34 0,11 0,14 0,09 0,09 0,1 0,08

C54XG25D30(R) 0,117 0,208 5,97 0,454 0,289 0,111 0,092 0,074 0,054 0,078 0,061

C54XG25D40(M)−EPUISE−SOLD_OUT 0,162 0,075 7,34 0,125 0,093 0,098 0,111 0,160 0,092 0,09 0,020

C54XG25D50(L) 0,273 (0,0011) 8,14 0,191 (0,0046) 0,0082 0,020 0,273 0,130 0,0068 0,0097

C54XG25D40(N) 0,161 0,074 7,41 (0,115) 0,091 0,095 0,107 0,160 0,091 (0,131) 0,021

 Référence V Co Bi Be Cd Ga  Descriptif

C54XG25D10(L)−EPUISE−SOLD_OUT 0,016 −−−− 0,112 0,0011 −−−− −−−−

C54XG25D20(K)−EPUISE−SOLD_OUT (0,006) 0,105 0,22 0,049 0,011 −−−−

C54XG25D30(A) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

C54XG25D30(R) 0,011 −−−− −−−− 0,0032 −−−− 0,016

C54XG25D40(M)−EPUISE−SOLD_OUT (0,0022) 0,045 0,092 0,019 0,018 −−−−

C54XG25D50(L) (0,0025) 0,0024 −−−− 0,022 −−−− −−−−

C54XG25D40(N) (0,0022) 0,049 0,092 0,0191 0,0176 −−−−

Descriptif :
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C54XG06H20(S)−EPUISE−SOLD_OUT 0,54 0,40 10,19 0,640 0,234 0,55 0,47 0,213 0,116 0,179 0,130

C54XG06H30(A) 0,29 0,47 11,1 0,73 0,40 0,33 0,01(4) 0,10 0,08 0,09 0,08

C54XG06H30(N) 0,327 0,179 11,27 0,500 0,445 0,295 0,072 0,065 0,050 0,084 0,069

C54XG06H40(Q) 0,237 0,134 13,25 0,138 0,691 0,139 0,131 0,040 (0,007) 0,124 0,120

C54XG06H50(L) 0,0229 (0,0022) 13,76 0,210 0,85 0,0067 0,225 (0,0020) 0,022 0,0106 0,026

 Référence V Co Bi Ga Cd  Descriptif

C54XG06H20(S)−EPUISE−SOLD_OUT 0,018 0,0086 0,027 −−−− −−−−

C54XG06H30(A) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

C54XG06H30(N) 0,010 0,021 −−−− 0,010 0,0052

C54XG06H40(Q) 0,011 0,207 −−−− −−−− −−−−

C54XG06H50(L) 0,008 <0,0005 −−−− −−−− −−−−

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C54XG13H10(N) 1,87 2,89 8,91 0,801 0,0137 1,83 0,37 0,240 0,260 0,112 0,062

C54XG13H30(A) 0,82 1,05 10,8 0,72 0,38 0,94 0,31 0,08 0,09 0,17 0,06

C54XG13H40(N) 0,643 0,78 12,55 0,405 0,617 0,84 0,251 0,055 0,068 0,083 0,0264

C54XG13H20(M) 1,29 1,37 10,42 0,767 0,248 1,15 0,530 0,083 0,145 0,166 0,103

 Référence Co Bi Be Zr Sr  Descriptif

C54XG13H10(N) 0,0051 <0,001 0,0078 −−−− −−−−

C54XG13H30(A) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

C54XG13H40(N) (0,001) <0,001 0,0048 0,021 0,026

C54XG13H20(M) 0,004 −−−− −−−− −−−− −−−−

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C54XG231H10(C) 1,19 0,45 9,82 0,80 0,029 0,31 0,60 0,145 0,082 0,022 0,089

 Référence Be Sr  Descriptif

C54XG231H10(C) (0,0002) (0,004)

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C55XG02D40(A)−EPUISE−SOLD_OUT 3,16 0,10 8,98 0,64 0,18 0,67 2,46 0,19 0,26 0,09 0,11

C55XG02D60(J) 0,487 0,336 12,3 1,27 0,648 0,027 0,083 0,457 <0,005 0,34 0,035

C55XG02D70(K)−EPUISE−SOLD_OUT 1,59 0,52 10,74 0,90 0,45 0,249 0,614 0,219 0,047 0,160 0,094

C55XG02D80(H) 2,26 0,205 9,91 0,94 0,453 0,366 1,29 0,335 0,186 0,240 0,052

C55XG02D90(H) 3,40 0,207 8,62 0,82 0,113 0,62 2,46 0,106 0,194 0,090 0,109

C55XG02D100(K) 4,65 <0,01 6,56 0,186 0,015 0,97 4,76 (0,004) 0,87 <0,005 0,160

C55XG02D70(L) 1,53 0,310 10,03 0,571 0,152 0,076 0,883 0,218 0,080 0,12 0,119

 Référence Co V Bi Li Ca Be Ga Cd  Descriptif

C55XG02D40(A)−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

C55XG02D60(J) 0,018 −−−− −−−− 0,0055 0,006 −−−− −−−− −−−−

C55XG02D70(K)−EPUISE−SOLD_OUT 0,093 0,007 0,078 −−−− −−−− 0,00055 −−−− −−−−

C55XG02D80(H) 0,058 0,024 −−−− −−−− −−−− 0,0008 −−−− −−−−

C55XG02D90(H) 0,052 0,007 −−−− −−−− −−−− 0,0010 0,01 −−−−

C55XG02D100(K) 0,059 −−−− 0,09 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

C55XG02D70(L) 0,077 0,0110 −−−− −−−− −−−− 0,0004 −−−− 0,0032

Descriptif :
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C55XG04H30(A) 3,60 0,17 5,55 0,86 0,40 0,33 1,30 0,10 0,10 0,20 0,06

C55XG04H90(D) 2,64 0,079 5,99 0,304 0,304 0,231 1,89 0,062 0,031 0,31 0,005

C55XG04H100(D) 1,360 0,004 7,21 0,512 0,532 0,0232 2,26 (0,0074) <0,01 0,0097 0,090

 Référence Co V Bi Cd Ga  Descriptif

C55XG04H30(A) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

C55XG04H90(D) 0,010 0,009 −−−− 0,0015 −−−−

C55XG04H100(D) 0,043 0,0077 0,029 −−−− 0,011

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  40 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C55XG26H10(F)−EPUISE−SOLD_OUT 4,34 0,29 7,69 1,78 0,015 0,012 1,14 0,24 (0,008) 0,21 0,20

C55XG26H20(F) 4,14 1,49 9,36 0,71 0,52 0,41 0,64 0,111 0,110 0,120 0,083

C55XG26H30(F) 2,19 1,01 9,6 1,07 0,45 0,51 0,79 0,228 0,16 0,147 0,130

 Référence Co V Bi Li Ga  Descriptif

C55XG26H10(F)−EPUISE−SOLD_OUT0,022 0,012 0,07 −−−− −−−−

C55XG26H20(F) 0,052 0,011 0,035 −−−− −−−−

C55XG26H30(F) 0,076 0,020 −−−− 0,006 0,011

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  40 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C55XG28J30(B)−EPUISE−SOLD_OUT 1,58 0,99 17,5 0,50 0,378 1,81 0,32 0,081 0,059 0,073 0,256

C55XG28J40−EPUISE−SOLD_OUT 0,82 0,60 20,4 0,52 0,45 0,84 0,32 0,094 0,041 0,28 0,040

C55XG28J60−EPUISE−SOLD_OUT (0,035) (0,032) 27,15 (0,26) (0,12) (<0,01) (0,052) (0,008) (<0,002) (0,024) (0,006)

C55XG28J30(A)−EPUISE−SOLD_OUT 1,60 1,04 17,4 0,64 0,44 1,57 0,12 0,09 0,08 0,12 0,20

C55XG28J10(Z) 1,82 1,26 14,33 0,678 0,024 2,47 0,258 0,0038 0,182 0,104 0,319

C55XG28J20(T) 1,44 0,902 15,04 0,516 0,231 1,63 0,292 0,058 0,136 0,065 0,088

 Référence Co V Be Cd  Descriptif

C55XG28J30(B)−EPUISE−SOLD_OUT 0,345 0,011 0,0042 0,004

C55XG28J40−EPUISE−SOLD_OUT 0,079 0,010 −−−− −−−−

C55XG28J60−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−−

C55XG28J30(A)−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−−

C55XG28J10(Z) 0,119 0,0095 −−−− −−−−

C55XG28J20(T) 0,0029 0,0221 −−−− 0,0023

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  25 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C55XA30J30(A)−EPUISE−SOLD_OUT 4,09 0,48 17,5 0,71 0,32 0,10 0,07 0,06 0,08 0,12 0,05

C55XA30J30(J)−EPUISE−SOLD_OUT 4,02 0,31 16,5 0,286 0,259 0,072 0,048 0,018 0,083 0,144 0,037

C55XA30J50(A) 4,51 0,722 17,08 0,727 0,213 0,209 0,693 0,084 0,0776 0,070 0,069

 Référence Co V Bi Be Ca P  Descriptif

C55XA30J30(A)−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

C55XA30J30(J)−EPUISE−SOLD_OUT 0,194 0,006 0,020 −−−− −−−− −−−−

C55XA30J50(A) 0,0396 −−−− 0,0100 0,0029 0,0053 0,016

Descriptif :
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C55XG900J20(F) 0,86 0,62 0,44 0,38 0,145 0,133 0,309 0,52 0,34 0,054 0,118

C55XG900J40(F) 0,249 0,459 1,39 0,306 0,75 0,351 0,149 0,088 0,153 0,171 0,343

 Référence Bi  Descriptif

C55XG900J20(F) 0,55

C55XG900J40(F) 0,285

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C56XG250J10(C) 3,82 0,075 0,26 0,41 0,040 1,33 0,28 0,101 0,125 0,008 0,0067

C56XG250J30(C) 4,90 (0,0011) 0,11 0,079 0,278 0,92 0,103 0,024 0,031 0,162 0,024

C56XG250J50(D) 4,36 0,022 0,205 0,535 0,150 1,77 0,086 0,076 0,097 0,051 0,047

C56XG250J20(D) 4,81 0,060 0,211 0,346 0,225 1,10 0,155 (0,0016) (0,004) 0,210 0,063

 Référence Co V Zr Sb Be  Descriptif

C56XG250J10(C) 0,008 0,102 (0,003) −−−− −−−−

C56XG250J30(C) 0,264 0,036 0,275 0,35 0,0014

C56XG250J50(D) 0,34 0,021 0,22 0,076 0,0022

C56XG250J20(D) 0,195 0,018 0,247 0,324 −−−−

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C56XG2000J10(B)−EPUISE−SOLD_OUT 3,47 2,75 (0,046) 0,132 1,42 0,010 1,01 (0,008) 0,104 (0,004) 0,005

C56XG2000J10(C) 3,29 1,70 0,099 0,086 1,27 0,0046 0,864 0,0022 0,099 0,0053 0,0007

C56XA201.10 (A) 4,49 0,198 0,193 0,089 0,310 0,0066 0,0113 0,0020 (0,002) 0,132 0,0029

 Référence V Zr Bi Co Ag  Descriptif

C56XG2000J10(B)−EPUISE−SOLD_OUT (0,003) 0,26 0,16 −−−− −−−−

C56XG2000J10(C) 0,0097 0,293 0,008 0,0004 0,0048

C56XA201.10 (A) −−−− −−−− −−−− −−−− 0,494

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C57XG12H10(C) 5,54 0,40 2,52 0,88 0,032 0,31 1,03 0,016 0,095 0,114 0,069

C57XG12H50(G) 12,2 0,028 0,55 0,192 0,073 0,108 0,072 0,068 0,067 0,036 0,016

 Référence Co V Zr Cd Li Be  Descriptif

C57XG12H10(C) 0,113 0,15 0,07 0,012 0,008 −−−−

C57XG12H50(G) 0,054 0,033 0,045 0,023 −−−− 0,003

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C58XG40H60(B) 0,111 (0,003) 0,09 0,08 0,004 0,008 7,55 <0,002 <0,005 0,064 0,005

 Référence V Co Zr Cd  Descriptif

C58XG40H60(B)<0,005 0,006 (0,004) 0,032

Descriptif :
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C59XG77J10(F) 2,41 4,83 0,15 0,205 0,46 0,167 1,91 0,125 0,126 0,178 0,242

C59XG77J30(E) 2,42 2,27 0,366 0,712 0,594 0,43 4,57 0,075 0,137 0,107 0,023

C59XG77J50(D) 0,122 0,72 0,30 1,32 0,030 1,38 7,57 (0,003) <0,01 0,058 0,050

C59XG77J60(A)−EPUISE−SOLD_OUT 1,13 2,63 0,04 0,054 0,0024 0,003 11,62 (0,005) 0,006 0,023 0,0046

 Référence V Co Zr Cd Mo Bi Ga  Descriptif

C59XG77J10(F) 0,005 0,018 (0,010) (0,0035) 0,004 −−−− −−−−

C59XG77J30(E) 0,006 <0,005 0,026 0,0115 −−−− 0,046 −−−−

C59XG77J50(D) 0,007 −−−− −−−− 0,012 −−−− −−−− 0,020

C59XG77J60(A)−EPUISE−SOLD_OUT0,003 −−−− 0,29 −−−− −−−− −−−− −−−−

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  25 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C511XG05H10(H) 0,32 2,02 0,42 0,79 0,012 0,123 0,47 0,023 0,179 0,205 0,240

C511XG05H20(G) 0,37 3,12 0,35 0,60 0,186 0,22 0,26 0,068 0,154 0,079 0,30

C511XG05H30(A)−EPUISE−SOLD_OUT 0,10 5,35 0,24 0,54 0,38 0,09 0,09 0,10 0,10 0,07 0,06

C511XG05H40(F) 0,056 5,16 0,11 0,14 0,547 0,040 0,062 0,152 0,144 0,048 0,029

C511XG05H30(H)−EPUISE−SOLD_OUT 0,093 3,97 0,21 0,405 0,396 0,090 0,092 0,107 0,098 0,249 0,095

 Référence V Be Cd Ga  Descriptif

C511XG05H10(H) 0,053 (0,0002) 0,013 −−−−

C511XG05H20(G) (0,001) 0,004 0,002 0,012

C511XG05H30(A)−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−−

C511XG05H40(F) −−−− 0,015 −−−− −−−−

C511XG05H30(H)−EPUISE−SOLD_OUT −−−− 0,0074 −−−− −−−−

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  40 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C511XG10H40(B)−EPUISE−SOLD_OUT 0,052 10,4 0,33 0,19 0,12 0,085 0,21 0,10 0,051 0,097 0,15

 Référence Be B  Descriptif

C511XG10H40(B)−EPUISE−SOLD_OUT0,023 0,004

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  40 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C511XG3000B20 0,20 0,68 0,23 0,335 0,81 0,063 0,098 0,137 0,105 0,111 0,200

C511XG3000B30 0,120 0,80 0,35 0,376 1,06 0,116 0,140 0,062 0,028 0,22 0,056

 Référence V Be Co  Descriptif

C511XG3000B20<0,005 0,0017 0,007

C511XG3000B30<0,005 0,005 0,008

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  40 g

 Référence Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr

C514X909110(C) 0,046 (0,001) 0,035 0,081 6,93 (0,0026) 0,029 0,016 0,013 0,0017 <0,005

C514X909130(D) 0,623 0,149 0,74 0,94 11,3 0,143 0,225 0,114 0,019 0,425 0,106

 Référence Zr  Descriptif

C514X909110(C) 0,184

C514X909130(D)<0,005

Descriptif :
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Al Si Mg Cu Fe Mn Cr Pb Sn Ti Zn  Descriptif

B300 −−−− 0,14 2,67 0,046 0,203 0,018 0,23 0,016 (<0,0005 0,011 0,128

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Al Si Mg Cu Fe Mn Sn Ti V Zn  Descriptif

B301 −−−− 0,061 0,0008 0,0016 0,054 0,001 (<0,0005 0,005 0,0018 0,033

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Al Si Mg Cu Fe Mn Ni Pb Sn Ti Zn  Descriptif

B305 −−−− 0,33 0,795 3,95 0,442 0,472 0,013 0,030 (0,0079) 0,0099 0,163

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  40 g

 Référence Mn Si Cu Ni Cr V Ti Sn Ga Fe Mg

SRM853−EPUISE−SOLD_OUT 1,26 0,18 0,15 0,004 <0,001 0,017 0,018 −−−− 0,018 0,50 1,11

SRM853a 1,25 0,18 0,15 0,004 (<0,0005 0,018 0,02 (0,0003) 0,018 0,504 1,09

 Référence Zn Zr Sr Pb Be  Descriptif

SRM853−EPUISE−SOLD_OUT0,052 0,002 −−−− −−−− −−−−  Alliage 3004

SRM853a 0,05 0,0023 (<0,0001 (<0,003) −−−−  Alliage 3004

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  40 g

 Référence Mn Si Cu Ni Cr V Ti Ga Fe Mg Zn

SRM854−EPUISE−SOLD_OUT 0,38 0,16 0,050 0,020 0,032 0,016 0,030 0,018 0,20 4,54 0,051

SRM854a 0,3753 0,1553 0,0494 0,0195 0,0340 0,0174 0,0335 (0,0185) 0,1990 4,474 0,0505

 Référence Zr Sr  Descriptif

SRM854−EPUISE−SOLD_OUT 0,002 −−−−  Alliage 5182

SRM854a −−−− (0,0002)

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  30 g

 Référence Mn Si Cu Ni Cr Ti Sn Fe Pb Mg Zn  Descriptif

SRM856a 0,35 9,21 3,51 0,37 0,055 0,068 0,10 0,92 0,10 0,061 0,96

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  35 g

 Référence Mn Si Cu Ni Cr V Ti Fe Mg Zn Be  Descriptif

SRM858 0,48 0,79 0,84 0,0006 0,0011 0,0030 0,042 0,078 1,01 1,04 <0,0001  Alliage 6011 (Broyage fin)

SRM859−EPUISE−SOLD_OUT 0,078 0,17 1,59 0,063 0,176 0,0082 0,041 0,202 2,45 5,46 0,0026  Alliage 7075 (Broyage fin) EN PREPARATIO

Descriptif :
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Si Mg Mn Fe Cu Zn Ti Al  Descriptif

A4−19/1−EPUISE−SOLD_OUT 0,99 1,44 0,194 0,299 0,047 0,113 0,219 Rem

A4−19/2−EPUISE−SOLD_OUT 0,57 0,41 0,95 0,140 0,017 0,20 0,024 Rem

A4−19/3−EPUISE−SOLD_OUT 1,58 1,02 0,056 0,201 0,14 0,051 0,056 Rem

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Si Mg Mn Fe Cu Zn Ti Al  Descriptif

A4−20/1−EPUISE−SOLD_OUT 0,47 6,2 0,049 0,48 0,100 0,25 0,111 Rem

A4−20/2−EPUISE−SOLD_OUT 0,30 2,41 0,205 0,29 0,049 0,111 0,225 Rem

A4−20/3−EPUISE−SOLD_OUT 1,12 3,02 0,097 0,101 0,019 0,20 0,025 Rem

A4−20/4 0,109 4,66 0,47 0,151 0,130 0,053 0,054 Rem

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Si Mg Mn Fe Cu Zn Al  Descriptif

A4−21/1−EPUISE−SOLD_OUT 3,93 0,88 0,107 0,23 0,094 0,24 Rem

A4−21/2−EPUISE−SOLD_OUT 11,79 0,18 0,58 0,60 0,044 0,11 Rem

A4−21/3−EPUISE−SOLD_OUT 5,78 0,26 0,23 0,79 0,020 0,21 Rem

A4−21/4−EPUISE−SOLD_OUT 7,79 0,44 0,37 0,33 0,134 0,066 Rem

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Si Mg Mn Fe Cu Zn Al  Descriptif

A4−22/1−EPUISE−SOLD_OUT 1,94 0,23 0,29 1,60 0,14 0,10 Rem

A4−22/2−EPUISE−SOLD_OUT 11,75 1,85 0,58 0,17 1,99 (<1,9) Rem

A4−22/3−EPUISE−SOLD_OUT 3,38 0,43 0,29 0,79 0,30 1,15 Rem

A4−22/4−EPUISE−SOLD_OUT 6,88 0,84 0,47 0,39 0,84 0,39 Rem

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Si Mn Cu Fe Al  Descriptif

NM51.1 6,15 0,195 0,295 0,79 Rem

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Cu Fe Mn Si Zn Al  Descriptif

PBAL1−EPUISE−SOLD_OUT 0,0025 0,0025 (0,0003) 0,0017 (0,0008) Rem

PBAL2−EPUISE−SOLD_OUT 0,0009 0,24 0,0031 0,118 0,021 Rem

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Cu Fe Mg Mn Ni Si Zn Al  Descriptif

PBAC8−EPUISE−SOLD_OUT 2,26 0,24 0,33 0,074 0,031 0,12 0,019 Rem

PBAC9−EPUISE−SOLD_OUT 4,24 0,215 0,68 0,67 0,029 0,195 0,062 Rem

Descriptif :
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :

 Référence Cu Sn Zn Mg P Ni Cr Mn Fe Ti Si

NCSHC28932−EPUISE−SOLD_OUT 0,071 −−−− −−−− −−−− −−−− 0,006 −−−− 0,023 0,70 −−−− 0,73

NCSHC28954−EPUISE−SOLD_OUT 0,36 −−−− 0,105 0,74 −−−− 0,045 0,129 0,092 0,40 0,125 0,70

NCSHC28955−EPUISE−SOLD_OUT 0,36 −−−− 0,162 0,76 −−−− 0,082 0,248 0,205 0,79 0,125 0,95

NCSHC28956−EPUISE−SOLD_OUT 0,114 −−−− −−−− 0,68 −−−− −−−− 0,055 0,147 0,108 0,047 0,268

NCSHC28957−EPUISE−SOLD_OUT 0,075 −−−− 0,0205 0,96 −−−− 0,0011 0,053 0,030 0,127 0,076 0,127

NCSHC28958−EPUISE−SOLD_OUT 0,344 −−−− 0,073 0,43 0,0018 0,277 0,383 0,116 −−−− 0,128 0,703

NCSHC28959 0,073 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,0050 0,35 −−−− 0,0015 0,52

NCSHC28960 0,0082 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,0020 0,20 −−−− 0,0015 0,20

NCSHC28961 0,115 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,010 0,79 −−−− 0,0025 0,79

NCSHC28962 0,0033 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,0014 0,086 −−−− 0,0014 0,0088

NCSHC28963 0,011 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,0029 0,18 −−−− 0,0022 0,15

NCSHC28964−EPUISE−SOLD_OUT 0,151 0,067 0,204 0,362 −−−− 0,0024 0,377 0,254 −−−− 0,0083 0,75

NCSHC28965−EPUISE−SOLD_OUT 0,540 −−−− 0,044 0,051 0,0021 −−−− 0,277 0,162 −−−− 0,0083 12,26

NCSHC28967 0,300 −−−− 0,242 0,280 −−−− −−−− 0,35 0,175 −−−− −−−− 9,38

 Référence Re  Descriptif

NCSHC28932−EPUISE−SOLD_OUT −−−−  75 g

NCSHC28954−EPUISE−SOLD_OUT −−−−  60 g

NCSHC28955−EPUISE−SOLD_OUT −−−−  75 g

NCSHC28956−EPUISE−SOLD_OUT −−−−  60 g

NCSHC28957−EPUISE−SOLD_OUT −−−−  100 g

NCSHC28958−EPUISE−SOLD_OUT −−−−  100 g

NCSHC28959 0,075  90 g

NCSHC28960 0,143  70 g

NCSHC28961 0,163  70 g

NCSHC28962 0,48  50 g

NCSHC28963 0,92  70 g

NCSHC28964−EPUISE−SOLD_OUT −−−−  100 g

NCSHC28965−EPUISE−SOLD_OUT −−−−  75 g

NCSHC28967 −−−−  75 g

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  40 g

 Référence Cu Mg Ni Cr Mn Fe V Ca Ti Si Zn

NCSHC41915 0,0034 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,099 −−−−

NCSHC48901−EPUISE−SOLD_OUT 0,021 −−−− −−−− −−−− −−−− 0,052 −−−− −−−− −−−− 0,050 −−−−

NCSHC48902−EPUISE−SOLD_OUT 0,016 0,0080 0,0013 0,0027 0,016 0,42 0,0016 0,042 0,0076 0,57 0,0049

NCSHC48903 0,032 0,013 −−−− 0,0021 0,022 0,74 0,0010 −−−− 0,018 0,82 0,0074

NCSHC48904 0,058 0,024 −−−− −−−− 0,041 1,20 −−−− −−−− 0,018 1,29 0,0084

NCSHC48905−EPUISE−SOLD_OUT 0,0065 0,010 0,0058 0,0068 0,0041 0,092 0,0005 0,020 0,0008 0,11 0,016

NCSHC48906−EPUISE−SOLD_OUT 0,0034 0,0076 0,014 0,016 0,0002 0,019 0,0094 0,0040 0,0021 0,064 0,021

NCSHC48907−EPUISE−SOLD_OUT 0,0084 0,0047 0,0056 0,0096 0,0038 0,059 0,0070 0,0082 0,0040 0,17 0,012

NCSHC48908−EPUISE−SOLD_OUT 0,0062 0,0072 0,0025 0,0043 0,0057 0,22 0,0033 0,026 0,0062 0,27 0,0086

 Référence As  Descriptif

NCSHC41915 0,106  100 g

NCSHC48901−EPUISE−SOLD_OUT −−−−

NCSHC48902−EPUISE−SOLD_OUT −−−−

NCSHC48903 −−−−

NCSHC48904 −−−−

NCSHC48905−EPUISE−SOLD_OUT −−−−

NCSHC48906−EPUISE−SOLD_OUT −−−−

NCSHC48907−EPUISE−SOLD_OUT −−−−

NCSHC48908−EPUISE−SOLD_OUT −−−−

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  50 g
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 Référence Cu Mg Cr Mn Fe Ti Si Zn  Descriptif

NCSHC48909−EPUISE−SOLD_OUT 0,080 1,040 0,022 0,15 0,50 0,018 0,12 0,021  GBW02215

NCSHC48910−EPUISE−SOLD_OUT 0,096 0,85 0,14 0,10 0,29 0,010 0,30 0,13  GBW02216

NCSHC48911−EPUISE−SOLD_OUT 0,18 0,56 0,035 0,37 0,19 0,040 0,47 0,021  GBW02217

NCSHC48912−EPUISE−SOLD_OUT 0,036 0,48 0,078 0,24 0,087 0,11 0,56 0,071  GBW02218

NCSHC48913−EPUISE−SOLD_OUT 0,018 0,22 0,021 0,042 0,051 0,20 0,89 0,013  GBW02219

NCSHC48914−EPUISE−SOLD_OUT 0,00049 −−−− −−−− −−−− 0,0015 −−−− 0,0014 −−−−  GBW02205 − 20 g

NCSHC48915−EPUISE−SOLD_OUT 0,0019 −−−− −−−− −−−− 0,0027 −−−− 0,0026 −−−−  GBW02206 − 20 g

NCSHC48916−EPUISE−SOLD_OUT 0,0048 −−−− −−−− −−−− 0,0069 −−−− 0,0061 −−−−  GBW02207 − 20 g

NCSHC48917−EPUISE−SOLD_OUT 0,00097 −−−− −−−− −−−− 0,020 −−−− 0,019 −−−−  GBW02208 − 20 g

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  40 g

 Référence Fe Si Cu Ga Mg Mn Zn Ti Ni Cr V  Descriptif

NCSHC48923−EPUISE−SOLD_OUT 0,092 0,11 0,0065 0,020 0,010 0,0041 0,016 0,0008 0,0258 0,0068 0,0005

NCSHC48924−EPUISE−SOLD_OUT 0,019 0,064 0,0034 0,0040 0,0076 0,0002 0,021 0,0021 0,014 0,016 0,0094

NCSHC48925−EPUISE−SOLD_OUT 0,059 0,17 0,0084 0,0082 0,0047 0,0038 0,012 0,0040 0,0056 0,0096 0,0070

NCSHC48926−EPUISE−SOLD_OUT 0,22 0,27 0,0062 0,026 0,0072 0,0057 0,0086 0,0062 0,0025 0,0043 0,0033

NCSHC48927−EPUISE−SOLD_OUT 0,42 0,57 0,016 0,042 0,0088 0,016 0,0049 0,0076 0,0013 0,0027 0,0016

NCSHC48928 0,74 0,82 0,032 −−−− 0,013 0,022 0,0074 0,018 −−−− 0,0021 0,0010

NCSHC48929 1,20 1,29 0,058 −−−− 0,024 0,041 0,0084 0,018 −−−− −−−− −−−−

NCSHC48930−EPUISE−SOLD_OUT 0,069 0,055 0,0023 0,0046 0,0091 0,0007 0,0060 0,0029 −−−− −−−− −−−−

NCSHC48931−EPUISE−SOLD_OUT 0,087 0,073 0,0019 0,0058 0,0097 0,0010 0,015 0,0036 −−−− −−−− −−−−

NCSHC48932−EPUISE−SOLD_OUT 0,14 0,099 0,0045 0,015 0,016 0,0012 0,016 0,0030 −−−− −−−− −−−−

NCSHC48933−EPUISE−SOLD_OUT 0,19 0,15 0,0072 0,019 0,020 0,0018 0,0075 0,0056 −−−− −−−− −−−−

NCSHC48934−EPUISE−SOLD_OUT 0,20 0,20 0,013 0,022 0,024 0,0018 0,0088 0,0049 −−−− −−−− −−−−

NCSHC48935−EPUISE−SOLD_OUT 0,39 0,38 0,020 0,039 0,037 0,0024 0,017 0,0039 −−−− −−−− −−−−

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :

 Référence Fe Si Cu Zn Ti  Descriptif

NCSHC48936−EPUISE−SOLD_OUT 0,0018 0,0017 0,00046 0,0012 0,0012

NCSHC48937−EPUISE−SOLD_OUT 0,0032 0,0027 0,0017 0,0013 0,00040

NCSHC48938−EPUISE−SOLD_OUT 0,0078 0,0071 0,0046 0,0014 0,0010

NCSHC48939−EPUISE−SOLD_OUT 0,021 0,020 0,0095 0,0049 0,0019

NCSHC48940−EPUISE−SOLD_OUT 0,055 0,051 0,021 0,0041 0,0040

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Cu Zn Mg Ni Cr Mn Fe Ti Si Be Pb

NCSHC53901−EPUISE−SOLD_OUT 0,043 0,20 6,02 0,038 −−−− 0,60 0,18 0,076 0,14 0,0022 −−−−

NCSHC53902 0,095 0,10 0,02 0,013 −−−− 1,38 0,38 0,036 0,18 −−−− 0,032

NCSHC53903 0,38 0,11 0,58 0,031 0,21 0,25 0,25 0,033 0,95 −−−− −−−−

 Référence Sn  Descriptif

NCSHC53901−EPUISE−SOLD_OUT −−−−  GBW02201

NCSHC53902 −−−−  GBW02202 − 50 g

NCSHC53903 0,030  GBW02203

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  75 g
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 Référence Cu Sn Ni Fe Si  Descriptif

NCSHC28933 2,53 7,05 1,88 0,32 0,56

NCSHC28934 1,52 7,40 0,77 0,31 3,83

NCSHC28935−EPUISE−SOLD_OUT 1,18 17,33 −−−− 0,38 1,08

NCSHC28936−EPUISE−SOLD_OUT 1,17 26,63 −−−− 0,413 0,66

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :

 Référence Cu Zn Mg Ni Mn Fe Ti Si  Descriptif

NCSHC28937−EPUISE−SOLD_OUT 1,83 0,186 0,228 0,124 0,253 0,315 0,454 8,13  70 g

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Cu Sn Pb Zn Mg Ni Mn Fe Ti Si  Descriptif

NCSHC50916−EPUISE−SOLD_OUT 0,15 −−−− −−−− 0,17 0,23 −−−− 0,42 0,35 0,12 9,25

NCSHC50917−EPUISE−SOLD_OUT 0,15 −−−− −−−− 0,16 0,28 −−−− 0,22 0,31 −−−− 7,24

NCSHC50918−EPUISE−SOLD_OUT 1,34 −−−− −−−− 0,16 0,48 −−−− 0,37 0,29 0,13 5,02

NCSHC50919−EPUISE−SOLD_OUT 2,86 −−−− −−−− 0,15 0,49 −−−− 0,54 0,31 −−−− 4,93

NCSHC50920 1,14 0,0071 0,038 0,084 1,44 1,04 0,38 0,19 −−−− 12,74

NCSHC50921−EPUISE−SOLD_OUT 0,53 −−−− −−−− 0,13 −−−− 0,26 0,40 0,38 −−−− 1,05

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Cu Zn Mn Fe Ti Si Mg Sn Pb Ni  Descriptif

NCSHC50926−EPUISE−SOLD_OUT 0,021 0,15 0,087 0,28 0,084 11,90 −−−− −−−− −−−− −−−−

NCSHC50929−EPUISE−SOLD_OUT 0,23 12,57 0,081 0,23 −−−− 6,96 0,20 −−−− −−−− −−−−

NCSHC50934 0,096 1,62 0,088 0,18 −−−− 5,87 0,60 0,0085 0,043 −−−−

NCSHC50938−EPUISE−SOLD_OUT 0,13 0,11 0,27 0,30 −−−− 11,81 −−−− −−−− −−−− −−−−

NCSHC53913 0,11 0,16 0,080 0,49 0,012 5,55 0,055 −−−− −−−− 0,0061

NCSHC53914 0,015 0,096 0,20 0,48 0,11 11,75 0,010 −−−− −−−− 0,0048

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Cu Zn Mg Ni Mn Fe Ti Si Cr  Descriptif

NCSHC28938 9,91 0,23 0,076 −−−− 0,192 0,575 −−−− 0,50 −−−−  75 g

NCSHC28939 3,91 0,235 −−−− −−−− 0,187 0,57 −−−− 0,52 −−−−  75 g

NCSHC28942 2,28 0,053 0,65 0,0048 0,423 0,397 0,076 0,476 0,037

NCSHC28943−EPUISE−SOLD_OUT 2,28 0,088 1,30 1,14 0,089 1,22 0,058 0,52 −−−−

NCSHC28944 2,29 0,065 1,33 1,38 0,081 1,17 0,055 0,99 −−−−

NCSHC28945 3,41 0,073 0,60 1,73 0,22 0,70 0,024 0,575 −−−−

NCSHC28946−EPUISE−SOLD_OUT 4,53 0,074 2,90 0,0035 0,593 0,232 0,033 0,146 −−−−

NCSHC28947−EPUISE−SOLD_OUT 4,76 1,14 0,790 0,0084 0,576 0,365 0,0215 0,315 −−−−

NCSHC28948−EPUISE−SOLD_OUT 3,87 0,313 1,34 0,0052 0,583 0,33 0,034 0,24 −−−−

NCSHC28949−EPUISE−SOLD_OUT 2,90 0,143 0,84 0,012 0,66 0,36 0,023 0,144 −−−−

NCSHC28950−EPUISE−SOLD_OUT 4,65 0,0080 1,57 0,0025 0,607 0,17 0,039 0,074 −−−−  50 g

NCSHC28951 7,44 0,166 0,076 0,032 0,63 0,247 0,146 0,196 −−−−

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g
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 Référence Cu Zn Mg P Cr Mn  Descriptif

NCSHC28966 1,79 0,200 0,345 0,012 0,32 0,23  75 g

NCSHC28968 1,62 0,264 0,425 0,099 0,164 0,22  75 g

NCSHC28969 1,74 0,213 0,27 −−−− 0,362 0,28  75 g

NCSHC28970 1,42 0,157 0,39 0,027 0,378 0,275

NCSHC28971 1,88 0,23 0,56 −−−− 0,60 0,224

NCSHC28972−EPUISE−SOLD_OUT 1,53 0,304 0,37 −−−− 0,33 0,25

NCSHC28973 1,71 0,593 0,697 0,0245 0,44 0,39

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Cu Zn Mg Ni Cr As Ti Si  Descriptif

NCSHC41913 2,18 0,0094 1,58 1,15 −−−− 1,22 0,12 0,094

NCSHC41914 1,66 6,22 2,25 −−−− 0,16 0,30 0,031 0,098

NCSHC41916 1,07 −−−− 0,758 −−−− −−−− 0,332 0,080 1,05

NCSHC41917 2,55 0,097 0,55 −−−− −−−− 0,33 −−−− 5,66

NCSHC41918 1,29 0,20 0,74 −−−− −−−− 0,23 0,01 11,87

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :

 Référence Cu Sn Pb Zn Mg Mn Fe Ti Si Ni Cr

NCSHC50923 4,43 0,0075 0,044 0,152 0,028 0,094 0,662 0,154 1,22 −−−− −−−−

NCSHC50935−EPUISE−SOLD_OUT 4,67 −−−− −−−− 0,12 0,049 0,80 0,16 0,26 0,35 0,10 −−−−

NCSHC50936−EPUISE−SOLD_OUT 6,57 −−−− −−−− 0,26 0,37 0,31 0,33 −−−− 6,00 −−−− −−−−

NCSHC50937 3,98 −−−− −−−− 0,175 1,49 −−−− 0,482 −−−− 0,673 −−−− −−−−

NCSHC53904−EPUISE−SOLD_OUT 2,17 0,30 −−−− −−−− 1,56 0,14 1,18 0,041 0,88 1,15 −−−−

NCSHC53905−EPUISE−SOLD_OUT 4,46 0,28 −−−− −−−− 1,51 0,36 0,38 0,055 0,34 0,045 −−−−

NCSHC53906 4,12 0,25 −−−− −−−− 0,52 0,35 0,44 0,051 0,60 0,083 −−−−

NCSHC53907 6,31 0,11 −−−− −−−− 0,086 0,39 0,26 0,038 0,45 0,094 0,19

NCSHC53911−EPUISE−SOLD_OUT 3,88 −−−− −−−− 0,21 0,53 0,10 0,84 0,20 0,81 2,14 −−−−

NCSHC53915−EPUISE−SOLD_OUT 5,02 −−−− −−−− 0,24 4,54 0,73 0,46 0,028 0,061 0,050 0,087

NCSHC57902−EPUISE−SOLD_OUT 4,89 −−−− −−−− −−−− −−−− 0,41 0,077 0,24 0,050 −−−− −−−−

 Référence Zr V Cd B MgO  Descriptif

NCSHC50923 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

NCSHC50935−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

NCSHC50936−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

NCSHC50937 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

NCSHC53904−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  50 g

NCSHC53905−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  50 g

NCSHC53906 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

NCSHC53907 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

NCSHC53911−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

NCSHC53915−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

NCSHC57902−EPUISE−SOLD_OUT 0,093 0,18 0,19 0,013 0,034  GBW02204

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :

 Référence Cu Zn Mg Ni Cr Mn Fe Ti Si Zr MgO  Descriptif

NCSHC28941−EPUISE−SOLD_OUT 0,533 9,16 0,112 −−−− −−−− 0,115 0,395 −−−− 6,60 −−−− −−−−  75 g

NCSHC28952−EPUISE−SOLD_OUT 1,62 5,52 2,33 0,0052 0,010 0,402 0,319 0,020 0,28 −−−− −−−−  100 g

NCSHC28953−EPUISE−SOLD_OUT 0,517 7,74 1,84 0,0017 −−−− 0,660 0,180 0,0060 0,141 −−−− −−−−  100 g

NCSHC50931 0,28 12,80 0,14 −−−− −−−− 0,26 0,27 −−−− 6,93 −−−− −−−−

NCSHC53916 1,52 6,17 2,44 −−−− 0,17 0,39 0,23 −−−− 0,29 −−−− −−−−

NCSHC57903 2,30 6,21 −−−− −−−− −−−− −−−− 0,141 0,0196 0,0069 0,127 2,21  GBW02222

Descriptif :
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  70 g

 Référence Cu Zn Mg Mn Fe Si Ti Ni Sb Ce Be

NCSHC28940−EPUISE−SOLD_OUT 0,093 0,103 4,42 0,184 0,535 1,24 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

NCSHC50924 0,114 0,141 4,96 0,274 0,392 1,22 0,142 −−−− −−−− −−−− −−−−

NCSHC50939 0,197 0,127 10,38 0,063 0,201 0,343 0,050 −−−− −−−− −−−− −−−−

NCSHC53908 0,098 0,08 2,30 0,29 0,55 0,40 0,096 0,048 −−−− −−−− −−−−

NCSHC53909−EPUISE−SOLD_OUT 0,053 0,058 9,38 0,69 0,26 0,18 0,027 0,093 0,013 0,16 0,0029

NCSHC53917 0,21 0,053 4,98 0,16 0,51 0,40 0,0098 0,011 −−−− −−−− −−−−

 Référence Zr  Descriptif

NCSHC28940−EPUISE−SOLD_OUT −−−−

NCSHC50924 −−−−  100 g

NCSHC50939 −−−−  100 g

NCSHC53908 −−−−  100 g

NCSHC53909−EPUISE−SOLD_OUT 0,12  100 g

NCSHC53917 −−−−  100 g

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Cu Sn Pb Zn Mg Ni Mn Fe Ti Si  Descriptif

NCSHC50925−EPUISE−SOLD_OUT 2,44 0,081 −−−− 0,82 0,17 0,42 0,35 0,76 −−−− 10,90

NCSHC50927−EPUISE−SOLD_OUT 6,57 −−−− −−−− 0,26 0,37 0,22 0,31 0,33 −−−− 6,00

NCSHC50928 3,99 0,0096 0,041 0,19 0,085 −−−− 0,23 0,26 −−−− 7,21

NCSHC50930−EPUISE−SOLD_OUT 2,52 −−−− −−−− 0,14 0,085 −−−− 0,21 0,41 −−−− 5,37

NCSHC50932 1,45 0,016 0,042 0,18 0,58 −−−− 0,33 0,20 0,12 5,12

NCSHC50933 1,57 0,016 0,043 0,12 0,60 −−−− 0,25 0,26 0,1 9,57

NCSHC50940−EPUISE−SOLD_OUT 1,52 −−−− −−−− 0,11 0,64 −−−− 0,68 0,24 −−−− 11,74

NCSHC50941−EPUISE−SOLD_OUT 2,83 −−−− −−−− 0,14 0,49 −−−− 0,54 0,31 −−−− 4,95

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Pb Sn Ni

BCS181/3 0,30 0,72 2,48 1,10 1,57 0,04 2,52 0,058 0,101 −−−− 2,00

BCS216/3 0,74 0,77 5,45 0,76 0,76 0,108 0,214 0,20 0,052 0,052 0,24

 Référence Sb Zr Be Al  Descriptif

BCS181/3 −−−− −−−− −−−− Rem  Cu 2,5%

BCS216/3 (0,01) 0,084 −−−− Rem  Cu 5%

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Pb Sn Ni

BCS262/1 0,16 0,20 0,039 0,084 10,75 (0,002) 0,085 0,005 (0,05) (0,04) 0,071

BCS263/2 0,14 0,26 0,019 0,36 4,67 0,074 0,056 0,022 −−−− −−−− −−−−

 Référence Sb Zr Be Al  Descriptif

BCS262/1 −−−− −−−− <0,01 Rem  Mg 10%

BCS263/2 −−−− −−−− <0,001 Rem  Mg 5%

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr Al  Descriptif

BCS300/1 0,14 0,24 1,27 0,33 2,74 0,13 5,87 0,09 0,18 Rem

Descriptif :
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al  Descriptif

BCS343 0,52 0,39 0,28 0,69 0,70 0,14 0,028 0,024 Rem  Aluminium forgé

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Pb Sn Al  Descriptif

BCS349 1,19 0,154 3,40 0,111 0,024 0,298 0,034 0,077 0,074 Rem  Cu 3,5%

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  NC Caractéristiques :

 Référence Bi Cr Cu Fe Ga Mg Mn Ni Pb Si Sn

C71SCAU <0,001 <0,001 (0,64) (0,001) (0,001) (0,950) (0,570) <0,001 (0,003) (0,83) (0,001)

 Référence Ti V Zn  Descriptif

C71SCAU <0,001 <0,001 (0,850)  Type 8112

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C1050−AI (C) −−−− 0,0011 0,0082 0,0015 0,0013 −−−− 0,017 0,038 0,30 0,022 0,0018

C1100−AG (C) −−−− 0,0009 0,019 0,0023 (0,0011) −−−− 0,017 0,084 0,58 0,021 0,020

C1188−AC (C) −−−− 0,0008 0,0073 0,0019 0,0011 0,0013 0,0073 0,0059 0,058 0,020 0,0019

CX1100−AH (C) −−−− 0,00010 0,016 0,0021 0,0010 −−−− 0,016 0,088 0,42 0,022 0,0014

CX1120−AB (C) −−−− 0,0010 0,009 0,0020 0,0012 −−−− 0,021 0,47 0,15 0,019 0,0014

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C1050−AI (C) 0,028 0,029 0,0011 0,021 0,0024 0,0084 0,0022 0,15 0,016 0,0022 0,029

C1100−AG (C) 0,015 0,029 0,0016 0,029 0,0041 0,012 0,0039 0,18 0,015 0,0026 0,030

C1188−AC (C) 0,0050 0,0073 0,0021 0,0071 0,0027 0,0074 0,0035 0,057 0,0069 0,0024 0,0078

CX1100−AH (C) 0,015 0,037 0,0021 0,031 0,0038 0,013 0,0039 0,43 0,015 0,0024 0,028

CX1120−AB (C) 0,018 0,16 0,0012 0,021 0,0030 0,0085 0,0034 0,094 0,017 0,0019 0,021

 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

C1050−AI
(C) 0,020 0,044 0,0034 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C1100−AG
(C) 0,020 0,033 0,0029 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C1188−AC
(C) 0,0206 0,0071 0,0030 −−−−  Be Ca Cu Li Mg Mn Na Si Sr Ti et Zn sont des valeurs certifiées individuellement

CX1100−AH
(C) 0,0215 0,026 0,0032 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

CX1120−AB
(C) 0,020 0,019 0,0030 −−−−

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C1100−AI (C) 0,0023 0,0010 0,0031 0,0016 0,0011 0,0020 0,021 0,14 0,50 0,018 0,0014

C1200−AH (C) −−−− 0,0010 0,008 0,0025 0,0011 −−−− 0,016 0,030 0,56 0,022 0,0022

C3102−AA (C) −−−− 0,0040 0,021 0,0022 −−−− −−−− 0,022 0,031 0,69 0,032 0,0004

C3102−AD (C) −−−− 0,0010 0,0082 0,0016 0,0012 −−−− 0,021 0,086 0,54 0,019 0,0014

C5100−BS (C) −−−− −−−− 0,040 (0,0033) −−−− −−−− 0,031 0,06 3,9 0,032 (0,0006)

C7031−AA (C) −−−− 0,0035 0,008 0,0028 −−−− −−−− 0,024 0,029 1,15 0,015 0,0032

C8006−AG (C) −−−− 0,0012 0,009 0,0017 0,0015 −−−− 0,020 0,042 1,60 0,020 0,0014

C8007−AE (C) −−−− 0,0021 0,020 0,0027 −−−− −−−− 0,031 0,049 1,61 0,031 0,0007

C8007−AG (C) −−−− 0,0023 0,017 0,0002 −−−− −−−− 0,030 0,051 1,63 0,018 0,0002

C8008−AC (C) −−−− 0,0012 0,024 0,0022 0,0014 −−−− 0,053 0,17 1,12 0,024 0,0017

C8015−AA (C) −−−− 0,0033 0,02 0,0025 −−−− −−−− 0,016 0,030 1,05 0,015 0,0026

C8021−AA (C) −−−− 0,0011 0,010 0,0018 0,0013 −−−− 0,010 0,014 1,43 0,320 0,0014
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C8030−AC (C) −−−− 0,0009 0,027 0,0025 0,0018 −−−− 0,020 0,20 0,830 0,029 0,0016

CD3S−BC (C) −−−− 0,0008 0,030 0,0032 −−−− −−−− 0,030 0,15 0,56 0,014 0,0003

C8079−AD (C) −−−− 0,0010 0,0080 0,0016 0,0012 −−−− 0,019 0,020 1,11 0,018 0,0014

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C1100−AI (C) 0,0033 0,032 0,0019 0,0047 0,0031 0,0031 0,0033 0,10 0,0035 0,0016 0,027

C1200−AH (C) 0,033 0,032 0,0020 0,022 0,0036 0,009 0,0034 0,20 0,014 0,0029 0,020

C3102−AA (C) 0,033 0,18 0,0005 0,031 −−−− 0,031 −−−− 0,16 0,022 −−−− 0,038

C3102−AD (C) 0,028 0,37 0,0010 0,019 0,0030 0,009 0,0035 0,35 0,021 0,0018 0,0271

C5100−BS (C) 0,026 0,041 (0,0006) 0,046 (0,002) 0,035 −−−− 0,20 0,043 −−−− 0,038

C7031−AA (C) 0,013 0,21 0,0033 0,019 0,005 0,017 −−−− 0,13 0,015 −−−− 0,025

C8006−AG (C) 0,0030 0,055 0,0015 0,021 0,0034 0,010 0,004 0,22 0,012 0,0019 0,014

C8007−AE (C) 0,014 0,56 0,0018 0,029 0,0032 0,015 −−−− 0,025 0,018 −−−− 0,011

C8007−AG (C) 0,0011 0,47 <0,0001 0,029 0,002 0,016 −−−− 0,20 0,0170 0,0004 0,014

C8008−AC (C) 0,013 0,74 0,0017 0,028 0,0042 0,016 0,0037 0,19 0,017 0,0025 0,030

C8015−AA (C) 0,012 0,18 0,0041 0,020 0,004 0,016 −−−− 0,13 0,017 0,0016 0,021

C8021−AA (C) 0,0048 0,0075 0,0010 0,010 0,0028 0,0082 0,003 0,11 0,0083 0,0020 0,021

C8030−AC (C) 0,018 0,0032 0,0018 0,024 0,006 0,016 (0,006) 0,066 0,016 0,0027 0,003

CD3S−BC (C) 0,022 0,40 0,0034 0,034 0,0002 0,030 −−−− 0,092 0,037 −−−− 0,034

C8079−AD (C) 0,0046 0,018 0,0015 0,020 0,0032 0,0079 0,0023 0,20 0,020 0,0019 0,017

 Référence V Zn Zr  Descriptif

C1100−AI
(C) 0,020 0,029 0,0030  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C1200−AH
(C) 0,023 0,010 0,0026  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C3102−AA
(C) 0,027 0,031 0,021  Ca et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C3102−AD
(C) 0,0191 0,029 0,0040  Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C5100−BS
(C) 0,013 0,040 0,02

C7031−AA
(C) 0,015 1,12 0,007  Be Bi Ca Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C8006−AG
(C) 0,021 0,046 0,0030  Ca Li Mg Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C8007−AE
(C) 0,020 1,11 −−−−  Be Ca Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C8007−AG
(C) 0,019 1,10 0,019

C8008−AC
(C) 0,032 0,049 0,0039  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C8015−AA
(C) 0,010 0,026 0,014  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C8021−AA
(C) 0,022 0,010 0,0033  Mg et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C8030−AC
(C) 0,020 0,014 0,0028  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

CD3S−BC
(C) 0,003 0,044 0,021  Ca Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C8079−AD
(C) 0,024 0,017 0,0017  Ca Li Mg Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

Descriptif :  Al/Fe

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C1145−AD (C) −−−− 0,0011 0,011 0,0024 (0,0011) −−−− 0,021 0,038 0,38 0,021 0,0022

C3002−AB (C) −−−− 0,0011 0,009 0,0027 0,0013 −−−− 0,021 0,12 0,086 0,02 0,0018

C6463−AC (C) −−−− 0,0011 0,012 0,0033 0,0012 −−−− 0,020 0,14 0,12 0,018 0,0024

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C1145−AD (C) 0,030 0,032 0,0024 0,031 0,0027 0,0076 0,0040 0,098 0,018 0,0028 0,028

C3002−AB (C) 0,1500 0,24 0,0017 0,021 0,0041 0,008 0,0038 0,075 0,021 0,0030 0,020

C6463−AC (C) 0,49 0,019 0,0026 0,020 0,0048 0,007 0,0038 0,35 0,019 0,0047 0,017

 Référence V Zn Zr  Descriptif

C1145−AD
(C) 0,022 0,036 0,0026  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C3002−AB
(C) 0,019 0,048 0,0020  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C6463−AC
(C) 0,020 0,020 0,0031  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

Descriptif :
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C125−AL (C) −−−− −−−− 0,027 −−−− −−−− −−−− 0,033 1,20 0,19 −−−− −−−−

C125−AQ (C) −−−− −−−− 0,021 −−−− −−−− −−−− 0,027 1,22 0,24 0,011 −−−−

C125−AR (C) −−−− −−−− 0,024 −−−− −−−− −−−− 0,037 1,29 0,23 0,014 −−−−

C125−AS (C) −−−− 0,0009 0,027 −−−− −−−− −−−− 0,18 1,28 0,25 0,013 −−−−

C127−AB (C) −−−− −−−− (0,024) 0,006 −−−− −−−− 0,022 4,85 0,39 0,016 0,0004

C127−AA (C) −−−− −−−− 0,025 −−−− −−−− −−−− 0,028 4,92 0,49 −−−− −−−−

C224−AC (C) −−−− −−−− 0,019 −−−− −−−− −−−− 0,027 4,26 0,53 0,016 −−−−

C319−AA (C) −−−− 0,0012 0,270 0,0033 0,0011 −−−− 0,072 3,52 0,40 0,020 0,0023

C383.1−AB (C) −−−− 0,0013 0,016 0,0033 0,0009 −−−− 0,10 2,67 0,97 0,026 0,0030

C4145−AB (C) −−−− 0,0012 0,032 0,0023 0,0012 −−−− 0,050 4,12 0,54 0,019 0,0016

C6205−AA (C) −−−− −−−− 0,036 (0,02) −−−− −−−− 0,05 20,4 1,25 −−−− −−−−

C6252−AE (C) −−−− −−−− 0,029 −−−− −−−− −−−− 0,034 3,01 0,33 0,011 −−−−

CA333.0−AE (C) −−−− <0,0001 0,021 0,0039 −−−− −−−− 0,015 3,53 0,78 0,030 0,0018

CA333.0−AF (C) −−−− <0,0001 0,021 0,0043 −−−− −−−− 0,015 3,54 0,85 0,030 0,0015

CA333.0−AI (C) −−−− 0,0012 0,019 0,0021 0,0012 −−−− 0,11 3,47 0,90 0,017 0,0022

CA380.2−AB (C) −−−− 0,0010 0,049 0,0030 −−−− −−−− 0,019 3,61 0,41 0,030 0,0018

CA390.1−AA (C) −−−− 0,0011 0,0029 0,0016 0,0014 (0,0016) 0,050 4,84 0,38 0,016 −−−−

CB319.1−AF (C) −−−− 0,0017 0,022 0,0040 0,0013 −−−− 0,015 3,11 0,64 0,024 0,0024

CX75S−AA (C) −−−− −−−− 0,037 −−−− −−−− −−−− 0,034 4,25 0,170 −−−− −−−−

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C125−AL (C) 0,025 0,042 −−−− 0,028 −−−− 0,027 −−−− 4,95 0,029 −−−− 0,15

C125−AQ (C) 0,037 0,038 −−−− 0,032 −−−− 0,018 −−−− 5,50 0,025 −−−− 0,15

C125−AR (C) 0,60 0,039 −−−− 0,030 −−−− 0,033 −−−− 5,33 0,029 −−−− 0,15

C125−AS (C) 0,61 0,039 −−−− 0,028 −−−− 0,035 −−−− 4,888 0,029 −−−− 0,12

C127−AB (C) 0,030 0,027 −−−− 0,027 −−−− 0,031 −−−− 4,59 0,030 −−−− 0,033

C127−AA (C) 0,030 0,034 −−−− 0,033 −−−− 0,036 −−−− 4,65 0,032 −−−− 0,033

C224−AC (C) 0,022 0,042 −−−− 0,30 −−−− 0,021 −−−− 2,64 0,024 −−−− 0,15

C319−AA (C) 0,34 0,27 0,0022 0,072 0,0023 0,068 0,0027 7,62 0,064 0,0040 0,13

C383.1−AB (C) 0,12 0,35 0,0023 0,22 0,0020 0,10 0,0069 11,24 0,11 0,0034 0,15

C4145−AB (C) 0,050 0,050 0,0018 0,054 0,0033 0,031 (0,0038) 10,66 0,030 0,0031 0,046

C6205−AA (C) −−−− 1,05 −−−− 0,051 −−−− 0,04 −−−− 2,45 0,052 −−−− −−−−

C6252−AE (C) 0,33 0,60 −−−− 0,041 −−−− 0,026 −−−− 5,41 0,029 −−−− 0,12

CA333.0−AE (C) 0,076 0,32 0,0038 0,13 0,001 0,016 0,0055 9,08 0,018 0,0029 0,034

CA333.0−AF (C) 0,082 0,35 0,0033 0,13 0,001 0,015 0,0057 9,13 0,017 0,0029 0,032

CA333.0−AI (C) 0,14 0,33 0,0028 0,15 0,0032 0,13 0,0039 9,7 0,17 0,0031 0,12

CA380.2−AB (C) 0,028 0,042 0,0027 0,060 0,002 0,050 0,0057 9,17 0,056 0,0023 0,052

CA390.1−AA (C) 0,62 0,052 −−−− 0,051 0,0037 0,0035 0,0028 17,70 0,046 −−−− 0,13

CB319.1−AF (C) 0,33 0,43 0,0026 0,049 0,0016 0,013 (0,002) 6,14 0,014 0,044 0,060

CX75S−AA (C) 0,032 0,033 −−−− 0,03 −−−− 0,045 −−−− 0,49 0,032 −−−− 0,029

 Référence V Zn Zr  Descriptif

C125−AL
(C) −−−− 0,030 −−−−

C125−AQ
(C) 0,016 0,033 −−−−

C125−AR
(C) 0,017 0,037 −−−−

C125−AS
(C) 0,015 0,037 −−−−

C127−AB
(C) 0,013 0,035 0,02

C127−AA
(C) −−−− 0,034 −−−−

C224−AC
(C) 0,014 0,039 −−−−

C319−AA
(C) 0,019 0,23 0,0038  Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C383.1−AB
(C) 0,036 2,65 0,017  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C4145−AB
(C) 0,020 0,058 0,0028  Li Na et P sont des valeurs certifiées individuellement

C6205−AA
(C) −−−− 5,55 −−−−  Li Na et P sont des valeurs certifiées individuellement

C6252−AE
(C) 0,012 3,46 −−−−

CA333.0−AE
(C) 0,029 2,36 0,015  Ca Li Mg Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

CA333.0−AF
(C) 0,030 2,34 0,018  Ca Li Mg Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

CA333.0−AI
(C) 0,020 2,56 0,0029  Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

CA380.2−AB
(C) 0,033 0,064 0,016  Bi Ca Li Na Sb et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

CA390.1−AA
(C) 0,018 0,047 0,0032
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CB319.1−AF
(C) 0,020 0,72 0,0030

CX75S−AA
(C) −−−− 6,71 −−−−

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C125−AT (C) −−−− 0,0011 0,031 0,022 −−−− −−−− 0,023 1,17 0,63 0,009 0,0006

C2018−AB (C) −−−− 0,0011 0,021 0,0025 0,0012 0,0017 0,028 4,14 0,34 0,020 0,0017

C332.0−AB (C) −−−− 0,0013 0,028 0,0064 −−−− −−−− 0,058 2,65 0,620 0,031 0,0026

C6066−AF (C) −−−− 0,0013 0,007 0,0028 0,0011 −−−− 0,018 0,96 0,60 0,021 0,0034

C6111−AB (C) −−−− 0,0034 0,014 0,0054 −−−− −−−− 0,014 0,76 0,27 0,030 0,0032

C6195−AE (C) −−−− (0,001) 0,020 (0,01) −−−− −−−− 0,027 3,45 0,70 0,015 −−−−

C6365−AB (C) −−−− −−−− 0,02 −−−− −−−− −−−− 0,03 1,09 0,33 −−−− −−−−

CA143−AL(C) −−−− 0,0006 0,032 0,0008 −−−− −−−− 0,035 3,24 0,86 0,016 0,0006

CB162−AG (C) −−−− −−−− 0,030 −−−− −−−− −−−− 0,033 2,56 0,40 0,016 −−−−

CX332.0−AC (C) −−−− 0,0011 0,005 0,0039 0,0013 0,0021 0,030 6,95 0,20 0,021 0,0032

C6111−AC (C) −−−− 0,0049 0,016 0,0042 −−−− −−−− 0,056 0,76 0,15 0,021 0,0031

C6111−AE (C) −−−− 0,0013 0,025 0,0023 0,0014 −−−− 0,072 0,75 0,24 0,019 0,0025

C339.0−AD (C) −−−− 0,0013 0,04 0,0020 −−−− −−−− 0,051 1,40 0,048 0,031 0,0009

C6475−AA (C) 0,007 0,0037 0,035 −−−− −−−− −−−− 0,036 0,50 0,30 0,019 −−−−

CA143−AW (C) −−−− 0,0018 0,032 0,006 −−−− −−−− 0,040 3,03 0,73 0,013 0,0005

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C125−AT (C) 1,08 0,22 0,0014 0,032 −−−− 0,036 −−−− 4,83 0,032 −−−− 0,068

C2018−AB (C) 0,62 0,015 0,0009 2,15 0,0030 0,017 0,0025 0,48 0,015 0,0026 0,027

C332.0−AB (C) 1,67 0,42 0,0039 0,21 0,001 0,030 0,0042 10,47 0,034 0,018 0,22

C6066−AF (C) 0,97 0,71 0,0042 0,032 0,0032 0,0075 0,0026 0,97 0,014 0,0029 0,032

C6111−AB (C) 0,65 0,32 0,0055 0,020 0,004 0,018 −−−− 0,83 0,017 0,0028 0,035

C6195−AE (C) 1,05 0,43 −−−− 0,028 −−−− 0,033 −−−− 10,70 0,028 −−−− 0,017

C6365−AB (C) 0,94 0,17 −−−− 1,09 −−−− 0,03 −−−− 11,89 0,02 −−−− 0,090

CA143−AL(C) 1,29 0,33 0,0004 0,16 −−−− 0,030 −−−− 9,72 0,035 −−−− 0,037

CB162−AG (C) 1,07 0,08 −−−− 0,68 −−−− 0,031 −−−− 12,04 0,027 −−−− 0,054

CX332.0−AC (C) 1,29 0,032 0,0062 0,031 0,0031 0,028 −−−− 11,33 0,020 0,0030 0,25

C6111−AC (C) 0,75 0,15 0,038 0,024 0,003 0,020 −−−− 0,66 0,022 0,0031 0,074

C6111−AE (C) 0,77 0,20 0,0019 0,028 0,003 0,016 0,0031 0,60 0,018 0,0026 0,065

C339.0−AD (C) 1,23 0,37 0,0025 1,12 0,0061 0,046 0,0010 12,73 0,046 0,0021 0,048

C6475−AA (C) 4,95 0,38 −−−− 0,042 −−−− 0,046 −−−− 1,03 0,044 −−−− 0,14

CA143−AW (C) 0,91 0,30 0,0004 0,89 −−−− 0,036 −−−− 10,02 0,031 −−−− 0,11

 Référence V Zn Zr  Descriptif

C125−AT (C) 0,015 0,16 0,02

C2018−AB
(C) 0,016 0,0 0,0018  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C332.0−AB
(C) 0,042 0,65 0,026  Bi Li Na et Ti sont des valeurs certifiées individuellement

C6066−AF
(C) 0,021 0,28 0,0032

C6111−AB
(C) 0,025 0,015 0,013  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement Alliage faible

C6195−AE
(C) 0,012 0,93 −−−−

C6365−AB
(C) −−−− 0,06 −−−−

CA143−AL(C) 0,013 0,75 −−−−

CB162−AG
(C) 0,012 0,044 −−−−

CX332.0−AC
(C) 0,019 0,067 0,0030

C6111−AC
(C) 0,024 0,029 0,014  Bi Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C6111−AE
(C) 0,023 0,027 0,0031  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C339.0−AD
(C) 0,032 0,099 0,0029

C6475−AA
(C) 0,044 0,046 −−−−

CA143−AW
(C) 0,015 0,035 −−−−

Descriptif :  Al/Cu/Mg/Si
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Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C160−DB (C) −−−− −−−− 0,043 0,003 −−−− −−−− 0,054 0,038 0,34 −−−− −−−−

C160−DD (C) −−−− −−−− 0,040 <0,001 −−−− −−−− 0,042 0,044 0,52 −−−− −−−−

C160−DF (C) −−−− −−−− 0,044 0,003 −−−− −−−− 0,045 0,047 0,52 −−−− −−−−

C160−DN (C) −−−− −−−− 0,04 0,015 −−−− −−−− 0,045 0,10 0,35 0,01 −−−−

C160−DP (C) −−−− −−−− 0,018 −−−− −−−− −−−− 0,027 0,053 0,30 0,014 −−−−

C160−DQ (C) −−−− −−−− 0,031 0,0020 −−−− −−−− 0,030 0,053 0,32 0,012 0,0003

C160−DS (C) −−−− 0,0013 0,029 0,0020 −−−− −−−− 0,020 0,042 0,37 0,025 0,0005

C356.2−AL(C) −−−− 0,0015 0,022 0,0030 0,0011 −−−− 0,017 0,062 0,15 0,029 0,0026

C356.2−AP (C) −−−− 0,0011 0,0075 0,0040 0,0012 −−−− 0,020 0,069 0,18 0,019 0,0025

C356.2−AS (C) −−−− 0,0012 0,0073 0,0010 0,0009 −−−− 0,030 0,066 0,19 0,018 0,0030

C4002−AB (C) −−−− −−−− 0,040 −−−− 0,67 −−−− 0,045 0,10 0,32 0,016 −−−−

C4002−AD (C) −−−− −−−− 0,018 −−−− 1,28 −−−− 0,019 0,15 0,39 0,016 −−−−

C4043−AA (C) −−−− 0,0024 0,035 0,0013 −−−− −−−− 0,029 0,18 0,46 0,029 0,0002

C4043−AB (C) −−−− 0,0042 0,02 0,0054 −−−− −−−− 0,026 0,053 0,33 0,030 0,0031

C4343−AF (C) −−−− 0,0013 0,037 0,0028 0,0010 −−−− 0,032 0,050 0,50 0,023 0,022

C443.2−AC (C) −−−− 0,0010 0,0085 0,0024 0,0010 −−−− 0,027 0,048 0,35 0,021 0,0017

C4643−AA (C) −−−− 0,0017 0,016 0,0024 −−−− −−−− 0,029 0,029 0,18 0,027 0,0003

C4643−AB (C) −−−− 0,0040 0,02 0,0054 −−−− −−−− 0,027 0,036 0,16 0,029 0,0027

C6024−AB (C) −−−− −−−− 0,036 −−−− −−−− −−−− 0,037 0,056 0,47 0,015 −−−−

C6151−AA (C) −−−− 0,0019 0,008 0,0029 −−−− −−−− 0,29 0,12 0,46 0,026 0,0008

C6295−AB (C) −−−− −−−− 0,039 −−−− −−−− −−−− 0,040 −−−− 0,23 0,021 −−−−

C6351−AK (C) −−−− 0,0012 0,007 0,0026 0,0012 −−−− 0,033 0,061 0,23 0,020 0,0028

C6407−AA (C) −−−− −−−− 0,028 −−−− −−−− −−−− 0,050 0,053 0,30 0,019 −−−−

C6490−AC (C) −−−− −−−− 0,046 0,010 −−−− 0,45 0,037 0,039 0,32 0,014 0,0010

C8018−AB (C) −−−− 0,0010 0,0076 0,0016 0,0016 −−−− 0,017 0,46 0,77 0,015 0,0015

C8112−AA (C) −−−− 0,0011 0,011 0,0025 0,0035 −−−− 0,024 0,26 0,66 0,028 0,0012

CA413.2−AD (C) −−−− 0,0009 0,0069 0,0025 0,0014 −−−− 0,016 0,033 0,40 0,020 0,0029

CA8011−AB (C) −−−− 0,0011 0,025 0,0021 0,0013 −−−− 0,022 0,019 0,74 0,022 0,0018

CB116−AD (C) −−−− −−−− 0,032 −−−− −−−− −−−− 0,034 0,059 0,37 0,012 −−−−

CX4002−AA (C) −−−− −−−− 1,06 0,0065 0,041 −−−− 0,028 0,13 0,29 0,031 0,0022

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C160−DB (C) 0,039 0,036 0,002 0,038 −−−− 0,048 −−−− 12,23 0,047 −−−− 0,040

C160−DD (C) 0,040 0,037 (0,001) 0,037 −−−− 0,042 −−−− 12,40 0,042 −−−− 0,040

C160−DF (C) 0,034 0,036 0,002 0,038 −−−− 0,038 −−−− 12,23 0,039 −−−− 0,040

C160−DN (C) 0,037 0,035 0,004 0,027 −−−− 0,043 −−−− 12,47 0,040 −−−− 0,039

C160−DP (C) 0,024 0,033 0,004 0,030 −−−− 0,026 −−−− 11,77 0,025 −−−− 0,048

C160−DQ (C) 0,031 0,034 0,0001 0,028 −−−− 0,028 −−−− 12,12 0,029 −−−− 0,030

C160−DS (C) 0,024 0,042 0,0006 0,025 −−−− 0,025 −−−− 12,12 0,026 0,010 0,020

C356.2−AL(C) 0,41 0,029 0,0022 0,030 0,0026 0,014 0,0048 7,49 0,015 0,0031 0,10

C356.2−AP (C) 0,41 0,019 0,0025 0,019 0,0017 0,0081 0,0027 7,26 0,014 0,032 0,107

C356.2−AS (C) 0,39 0,31 0,0025 0,032 0,0023 0,0071 0,0030 7,27 0,014 0,015 0,170

C4002−AB (C) 0,12 0,077 −−−− 0,050 −−−− 0,062 −−−− 4,52 0,059 −−−− 0,050

C4002−AD (C) 0,14 0,032 −−−− 0,0027 −−−− 0,022 −−−− 4,38 0,028 −−−− 0,019

C4043−AA (C) 0,048 0,050 0,0006 0,048 −−−− 0,032 −−−− 5,45 0,029 0,006 0,13

C4043−AB (C) 0,047 0,050 0,0056 0,052 0,003 0,030 −−−− 5,22 0,031 0,0023 0,045

C4343−AF (C) 0,031 0,052 0,0027 0,029 0,0042 0,021 0,0042 7,84 0,018 0,011 0,031

C443.2−AC (C) 0,0022 0,046 −−−− 0,028 0,0032 0,0073 0,0033 5,31 0,012 0,0038 0,155

C4643−AA (C) 0,018 0,030 0,0016 0,030 0,004 0,015 −−−− 3,80 0,015 0,007 0,034

C4643−AB (C) 0,10 0,042 0,0047 0,035 0,004 0,020 −−−− 3,81 0,023 0,0021 0,053

C6024−AB (C) 0,40 0,57 −−−− 0,042 −−−− 0,034 −−−− 9,77 0,021 −−−− 0,10

C6151−AA (C) 0,63 0,12 0,0042 0,029 0,003 0,007 −−−− 1,06 0,008 −−−− 0,032

C6295−AB (C) 0,57 0,31 −−−− 0,038 −−−− 0,038 −−−− 5,80 0,036 −−−− 0,11

C6351−AK (C) 0,65 0,56 0,0036 0,03100 0,00300 0,00750 0,00270 1,0800 0,020 0,00320 0,05100

C6407−AA (C) 0,25 0,34 −−−− 0,053 −−−− 0,030 −−−− 9,35 0,031 −−−− 0,035

C6490−AC (C) 0,22 0,036 0,0014 0,040 −−−− 0,038 −−−− 9,02 0,039 −−−− 0,042

C8018−AB (C) 0,0075 0,069 0,0017 0,015 0,0026 0,0094 0,0036 0,76 0,015 0,0031 0,043

C8112−AA (C) 0,014 0,11 0,0026 0,020 0,0056 0,008 0,0051 0,52 0,018 0,0044 0,028

CA413.2−AD (C) 0,260 0,039 0,0040 0,031 0,0026 0,0080 0,0039 12,06 0,014 0,064 0,031

CA8011−AB (C) 0,022 0,019 0,0020 0,022 0,0034 0,018 0,0040 0,74 0,022 0,0026 0,019

CB116−AD (C) 0,67 0,053 −−−− 0,03 −−−− 0,037 −−−− 5,40 0,034 −−−− 0,130

CX4002−AA (C) 0,13 0,037 0,0016 0,038 0,006 0,034 −−−− 4,10 0,029 0,008 0,019
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 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

C160−DB (C) −−−− 0,052 −−−− −−−−

C160−DD (C) −−−− 0,048 −−−− −−−−

C160−DF (C) −−−− 0,047 −−−− −−−−

C160−DN (C) 0,008 0,044 −−−− −−−−

C160−DP (C) 0,014 0,043 −−−− −−−−

C160−DQ (C) 0,011 0,045 −−−− −−−−

C160−DS (C) 0,013 0,024 −−−− −−−−

C356.2−AL(C) 0,029 0,068 0,0034 −−−−  Ca Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement Alliage faible

C356.2−AP
(C) 0,021 0,069 0,0028 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C356.2−AS
(C) 0,023 0,069 0,0028 −−−−  Li Mg Mn et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C4002−AB
(C) 0,013 0,052 −−−− −−−−

C4002−AD
(C) 0,007 0,028 −−−− −−−−

C4043−AA
(C) 0,036 0,10 0,021 −−−−  Ca Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C4043−AB
(C) 0,014 0,050 0,006 −−−−  Be Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C4343−AF
(C) 0,026 0,050 0,0029 −−−−  Ca Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C443.2−AC
(C) 0,024 0,041 0,0026 −−−−  Bi Ca Li Mg et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C4643−AA
(C) 0,028 0,031 0,022 −−−−  Ca Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement Alliage faible

C4643−AB
(C) 0,012 0,030 0,0006 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement Alliage faible

C6024−AB
(C) 0,012 0,046 −−−− −−−−

C6151−AA
(C) 0,018 0,008 0,017 −−−−  Ca Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C6295−AB
(C) 0,012 0,037 −−−− −−−−

C6351−AK
(C) 0,01900 0,04900 0,0025 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C6407−AA
(C) 0,006 0,054 −−−− −−−−

C6490−AC
(C) 0,005 0,049 0,021 −−−−

C8018−AB
(C) 0,016 0,015 0,0030 −−−−  Ca Li Mg Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C8112−AA
(C) 0,028 0,035 0,015 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

CA413.2−AD
(C) 0,019 0,030 0,0034 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

CA8011−AB
(C) 0,019 0,020 0,0022 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

CB116−AD
(C) 0,012 0,042 −−−− −−−−

CX4002−AA
(C) 0,027 0,045 0,014 −−−−  Bi Ca et Li sont des valeurs certifiées individuellement

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C16S−AN (C) −−−− −−−− 0,040 −−−− −−−− −−−− 0,032 2,56 0,37 0,010 −−−−

C16S−AQ (C) −−−− 0,0010 0,028 −−−− −−−− −−−− 0,028 2,37 0,29 0,018 0,0005

C16S−AR (C) −−−− −−−− 0,03 0,0087 −−−− −−−− 0,038 2,50 0,38 0,017 −−−−

C2007−AA (C) −−−− −−−− 0,14 0,0023 −−−− −−−− 0,023 4,24 0,41 0,024 0,0014

C2011−AC (C) −−−− 0,0004 0,49 0,0009 0,0011 −−−− 0,019 5,62 0,26 0,020 0,0007

C2014−AD (C) −−−− 0,0014 0,025 0,0025 0,0014 −−−− 0,018 4,58 0,46 0,026 0,0018

C2017−AC (C) −−−− 0,0012 0,019 0,0025 0,0013 −−−− 0,017 4,24 0,41 0,020 0,0025

C220−AA (C) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 5,94 0,16 −−−− −−−−

C220−AB (C) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 4,50 0,048 −−−− −−−−

C220−AC (C) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 4,98 0,020 −−−− −−−−

C220−AD (C) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 5,55 0,095 −−−− −−−−

C220−AE (C) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 5,94 0,087 −−−− −−−−

C220−AF (C) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 6,95 0,26 −−−− −−−−

C2219−AA (C) −−−− 0,0036 0,019 0,0015 −−−− −−−− 0,019 6,48 0,20 0,021 0,0014

C225−AH (C) −−−− −−−− 0,033 −−−− −−−− −−−− 0,031 4,48 0,39 0,020 −−−−

C226−AD (C) −−−− −−−− 0,044 −−−− −−−− −−−− 0,047 4,88 0,19 −−−− −−−−

C5001−BI (C) −−−− 0,0012 0,052 0,0018 0,0013 −−−− 0,049 19,5 0,30 0,020 0,0020

C5000−AA (C) −−−− −−−− 0,029 −−−− −−−− −−−− 0,029 9,85 0,40 −−−− −−−−

C6012−AF (C) −−−− −−−− 0,038 −−−− −−−− −−−− 0,047 6,05 0,21 0,016 −−−−
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C6111−AA (C) −−−− 0,0036 0,015 0,0049 −−−− −−−− 0,014 0,96 0,18 0,028 0,0034

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C16S−AN (C) 0,32 0,052 −−−− 0,041 −−−− −−−− −−−− 0,37 0,041 −−−− 0,044

C16S−AQ (C) 0,49 0,25 −−−− 0,029 −−−− 0,029 −−−− 0,26 0,032 −−−− 0,03

C16S−AR (C) 0,30 0,032 0,0043 0,011 −−−− (0,037) −−−− 0,35 0,041 −−−− 0,003

C2007−AA (C) 0,56 0,58 0,0010 0,075 −−−− 1,08 −−−− 0,46 0,078 −−−− 0,024

C2011−AC (C) 0,015 0,023 0,0005 0,024 0,002 0,53 0,0029 0,12 0,019 0,0009 0,017

C2014−AD (C) 0,45 0,81 0,0020 0,028 0,0038 0,023 0,0040 0,88 0,037 0,0024 0,030

C2017−AC (C) 0,75 0,63 0,0019 0,034 0,0031 0,015 0,0031 0,57 0,015 0,0028 0,018

C220−AA (C) 0,23 0,049 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,14 −−−− −−−− 0,021

C220−AB (C) 0,011 0,005 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,012 −−−− −−−− 0,009

C220−AC (C) 0,068 0,010 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,037 −−−− −−−− 0,011

C220−AD (C) 0,15 0,021 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,10 −−−− −−−− 0,019

C220−AE (C) 0,24 0,027 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,13 −−−− −−−− 0,032

C220−AF (C) 0,32 0,060 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,24 −−−− −−−− 0,050

C2219−AA (C) 0,020 0,28 0,0015 0,026 0,004 0,019 −−−− 0,15 0,023 0,0015 0,054

C225−AH (C) 0,020 0,057 −−−− 0,032 −−−− 0,030 −−−− 0,85 0,033 −−−− 0,17

C226−AD (C) 0,039 0,045 −−−− 0,039 −−−− 0,041 −−−− 0,16 0,041 −−−− 0,16

C5001−BI (C) 0,053 0,050 0,0011 0,052 0,0039 0,048 0,0040 0,36 0,047 0,0027 0,049

C5000−AA (C) 0,031 0,026 −−−− 0,029 −−−− 0,034 −−−− 0,25 0,032 −−−− 0,021

C6012−AF (C) 0,020 0,28 −−−− 0,045 −−−− 0,037 −−−− 0,13 0,040 −−−− 0,14

C6111−AA (C) 0,46 0,17 0,0034 0,020 0,007 0,016 0,004 0,73 0,016 0,0030 0,032

 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

C16S−AN
(C) 0,007 0,054 −−−− −−−−

C16S−AQ
(C) 0,015 0,05 0,03 −−−−

C16S−AR
(C) 0,005 0,043 −−−− −−−−  Ca et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C2007−AA
(C) 0,016 0,071 −−−− −−−−  Ca Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C2011−AC
(C) 0,017 0,047 0,0027 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C2014−AD
(C) 0,031 0,029 0,0035 −−−−  Ca Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement Alliage faible

C2017−AC
(C) 0,022 0,015 0,0026 −−−−  Ca Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement Alliage faible

C220−AA
(C) −−−− 0,035 0,39 0,14

C220−AB
(C) −−−− 0,016 0,088 0,008

C220−AC
(C) −−−− 0,023 0,20 0,04

C220−AD
(C) −−−− 0,034 0,28 0,093

C220−AE
(C) −−−− 0,049 0,38 0,11

C220−AF
(C) −−−− 0,066 0,48 0,18

C2219−AA
(C) 0,062 0,10 0,15 −−−−  Be Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C225−AH
(C) 0,015 0,032 −−−− −−−−

C226−AD
(C) −−−− 0,057 −−−− −−−−

C5001−BI
(C) 0,025 0,045 0,0030 −−−−  Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C5000−AA
(C) −−−− 0,04 −−−− −−−−

C6012−AF
(C) 0,010 0,049 −−−− −−−−

C6111−AA
(C) 0,028 0,015 0,017 −−−−

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C3003−AH (C) (0,0010) 0,0008 0,0085 0,0017 0,0012 −−−− 0,019 0,088 0,61 0,016 0,0011

C3003−AI (C) −−−− 0,0010 0,008 0,0019 0,0012 −−−− 0,021 0,085 0,64 0,020 0,0019

C3003−AJ (C) −−−− 0,0011 0,0073 0,0017 0,0011 −−−− 0,016 0,130 0,22 0,020 0,0021

C3004−AO (C) −−−− 0,0012 0,0069 0,0038 0,0013 −−−− 0,029 0,21 0,48 0,022 0,0019

C3005−AC (C) −−−− 0,0012 0,012 0,0032 −−−− −−−− 0,021 0,12 0,42 0,022 0,0023

C3104−AM (C) −−−− 0,0013 0,0087 0,0031 0,0012 −−−− 0,016 0,24 0,41 0,016 0,0032

C3104−AN (C) −−−− 0,0012 0,008 0,0036 0,0012 −−−− 0,016 0,25 0,44 0,016 0,0036

C3105−AD (C) −−−− 0,0010 0,015 0,0026 −−−− −−−− 0,094 0,090 0,49 0,023 0,011
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C3105−AE (C) −−−− 0,0012 0,01 0,0024 0,0014 −−−− 0,089 0,26 0,60 0,021 0,0025

C3203−AG (C) −−−− 0,0011 0,028 0,0022 0,0016 −−−− 0,029 0,052 0,54 0,022 0,0017

C3204−AA (C) −−−− 0,0010 0,017 0,0024 −−−− −−−− 0,027 0,21 0,43 0,018 0,0016

C3S−CBW (C) −−−− 0,004 0,043 0,0050 −−−− −−−− 0,0380 0,08 0,45 0,015 0,0006

C4007−AA (C) −−−− 0,0011 0,007 0,0011 0,0012 −−−− 0,091 0,011 0,55 0,019 0,0009

C5017−AA (C) −−−− 0,0030 0,02 0,0050 −−−− −−−− 0,016 0,28 0,40 0,026 0,0040

C5083−AC (C) −−−− 0,0013 0,014 0,0036 0,0017 −−−− 0,16 0,11 0,32 0,025 0,0040

C5083−AF (C) −−−− 0,0012 0,008 0,0031 0,0012 −−−− 0,15 0,078 0,34 0,022 0,0039

C5301−AF (C) −−−− −−−− 0,040 −−−− −−−− −−−− 0,039 0,042 0,30 −−−− −−−−

C5454−AC (C) −−−− 0,0011 0,0048 0,0022 0,0014 0,0015 0,030 0,10 0,40 0,022 0,0030

C7004−AA (C) −−−− 0,0013 0,022 0,0040 0,0014 −−−− 0,034 0,052 0,27 0,030 0,0015

CB320−AA (C) −−−− −−−− 0,042 −−−− −−−− −−−− 0,032 0,054 0,80 0,017 −−−−

CB3S−AF (C) −−−− 0,007 0,037 −−−− −−−− −−−− 0,027 0,043 0,48 0,015 0,003

CB53S−AD (C) −−−− 0,001 0,019 −−−− −−−− −−−− 0,023 0,15 0,58 0,015 −−−−

CB53S−AG (C) −−−− −−−− (0,016) 0,0083 −−−− −−−− 0,023 0,077 0,54 0,014 0,0005

CB53S−AH (C) −−−− −−−− 0,010 0,0084 −−−− −−−− 0,027 0,022 0,54 0,014 0,0006

CP57S−AA (C) −−−− −−−− 0,040 0,0029 −−−− −−−− 0,049 0,10 0,56 0,01 0,0018

CX3003−AA (C) −−−− −−−− 0,016 0,0024 −−−− −−−− 0,012 0,08 0,60 0,011 0,0004

CX3003−AC (C) −−−− 0,0016 0,015 0,0008 −−−− −−−− 0,022 0,085 0,63 0,030 0,0002

CX3005−AB (C) −−−− 0,0011 0,008 0,0017 0,0020 −−−− 0,016 0,53 0,21 0,020 0,0018

CX3012−AA (C) −−−− 0,0012 0,0078 0,0015 0,0014 −−−− 0,016 0,520 0,20 0,020 0,0012

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C3003−AH (C) 0,013 1,08 0,0020 0,021 0,0043 0,0072 0,0038 0,24 0,021 0,0019 0,023

C3003−AI (C) 0,014 1,10 0,0024 0,019 0,0028 0,0082 0,0037 0,25 0,021 0,0017 0,021

C3003−AJ (C) 0,0065 1,07 0,0025 0,020 0,0034 0,0086 0,0025 0,45 0,022 0,130 0,040

C3004−AO (C) 1,24 1,20 0,0028 0,027 0,0020 0,008 (0,0035) 0,23 0,013 0,0031 0,029

C3005−AC (C) 0,49 1,12 0,0034 0,023 0,0029 0,009 0,0041 0,19 0,017 0,0035 0,020

C3104−AM (C) 1,17 0,93 0,0021 0,030 0,0024 0,0088 0,0029 0,23 0,013 0,0035 0,026

C3104−AN (C) 1,20 0,95 0,0032 0,032 0,0005 0,0083 0,0023 0,22 0,015 0,0032 0,031

C3105−AD (C) 0,50 0,52 0,0013 0,029 0,002 0,013 0,0029 0,23 0,014 0,0024 0,038

C3105−AE (C) 0,51 0,56 0,0034 0,031 0,0034 0,006 0,0038 0,28 0,0058 0,0029 0,053

C3203−AG (C) 0,032 1,14 0,0021 0,033 0,0069 0,021 0,0042 0,33 0,023 0,0023 0,029

C3204−AA (C) 1,34 0,91 0,0018 0,031 0,001 0,012 −−−− 0,23 0,013 0,0026 0,035

C3S−CBW (C) 0,021 1,53 0,0004 0,039 −−−− 0,039 −−−− 0,23 0,048 −−−− 0,032

C4007−AA (C) 0,008 1,43 0,0012 0,21 0,0023 0,0041 0,0042 1,62 0,0022 0,0012 0,029

C5017−AA (C) 1,95 0,70 0,0044 0,030 −−−− 0,026 −−−− 0,37 0,027 0,0022 0,036

C5083−AC (C) 4,70 0,74 0,0019 0,029 0,001 0,019 0,0021 0,16 0,022 0,0033 0,026

C5083−AF (C) 4,85 0,74 0,0039 0,030 0,0014 0,0077 0,0012 0,17 0,020 0,0033 0,027

C5301−AF (C) 0,025 5,36 −−−− 0,041 −−−− 0,036 −−−− 0,25 0,039 −−−− 0,030

C5454−AC (C) 3,16 0,75 0,0038 0,033 0,0013 0,0035 0,0032 0,25 0,0029 0,0020 0,064

C7004−AA (C) 1,76 0,52 0,0049 0,043 0,001 0,029 0,0028 0,17 0,032 0,0027 0,051

CB320−AA (C) 3,38 0,54 −−−− 0,029 −−−− 0,041 −−−− 0,83 0,040 −−−− 0,047

CB3S−AF (C) 0,35 0,88 −−−− 0,036 0,0001 0,038 −−−− 0,27 0,045 −−−− 0,032

CB53S−AD (C) 2,50 0,76 −−−− 0,031 −−−− 0,023 −−−− 0,16 0,026 −−−− 0,042

CB53S−AG (C) 1,72 0,67 0,005 0,031 0,0002 0,027 −−−− 0,16 0,029 −−−− 0,026

CB53S−AH (C) 1,84 0,70 0,006 0,032 0,0002 0,028 −−−− 0,15 0,029 −−−− 0,026

CP57S−AA (C) 1,81 0,90 0,0013 0,041 −−−− 0,037 −−−− 0,20 0,040 −−−− 0,05

CX3003−AA (C) 0,016 1,10 0,0008 0,021 0,0025 0,016 −−−− 0,23 0,018 −−−− 0,014

CX3003−AC (C) 0,016 1,12 0,0005 0,028 0,0025 0,015 −−−− 0,25 0,019 −−−− 0,026

CX3005−AB (C) 0,12 1,51 0,0018 0,021 0,0030 0,009 0,0020 0,081 0,018 0,0021 0,020

CX3012−AA (C) 0,031 1,23 0,0014 0,020 0,0036 0,0085 0,002 0,49 0,022 0,0019 0,014

 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

C3003−AH
(C) 0,021 0,019 0,0029 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C3003−AI
(C) 0,019 0,020 0,0025 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C3003−AJ
(C) 0,021 0,083 0,0027 −−−−  Ca Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C3004−AO
(C) 0,019 0,13 0,0033 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C3005−AC
(C) 0,020 0,049 0,0030 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C3104−AM
(C) 0,020 0,12 0,0029 −−−−  Ca Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement Alliage faible

C3104−AN
(C) 0,019 0,13 0,0036 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C3105−AD
(C) 0,023 0,14 0,0026 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C3105−AE
(C) 0,021 0,19 0,0035 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C3203−AG
(C) 0,025 0,039 0,0039 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C3204−AA
(C) 0,022 0,028 0,0029 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C3S−CBW
(C) 0,002 0,044 0,03 −−−−  Ca Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

0,015 0,029 0,0022 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement
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C4007−AA
(C)

C5017−AA
(C) 0,009 0,026 0,014 −−−−

C5083−AC
(C) 0,023 0,056 0,0026 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C5083−AF
(C) 0,021 0,050 0,0035 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C5301−AF
(C) −−−− 0,035 −−−− −−−−

C5454−AC
(C) 0,020 0,030 0,0029 −−−−  Ca Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C7004−AA
(C) 0,032 5,15 0,14 −−−−  Bi et Na sont des valeurs certifiées individuellement

CB320−AA
(C) 0,011 0,041 −−−− −−−−

CB3S−AF
(C) 0,012 0,051 −−−− −−−−

CB53S−AD
(C) 0,018 0,033 −−−− −−−−

CB53S−AG
(C) 0,017 0,03 −−−− −−−−

CB53S−AH
(C) 0,017 0,030 −−−− −−−−

CP57S−AA
(C) 0,02 0,100 −−−− −−−−

CX3003−AA
(C) 0,010 0,98 0,007 −−−−  Ca Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

CX3003−AC
(C) 0,029 1,49 0,020 −−−−  Ca Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

CX3005−AB
(C) 0,020 0,025 0,0018 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

CX3012−AA
(C) 0,020 0,084 0,0030 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C2024−AF (C) −−−− 0,0010 0,008 0,0031 0,0011 −−−− 0,028 4,55 0,25 0,022 0,0030

C218−AR (C) −−−− −−−− 0,040 −−−− −−−− −−−− 0,030 4,00 0,49 −−−− −−−−

C24S−AY (C) −−−− −−−− 0,039 −−−− −−−− −−−− 0,055 4,66 0,31 0,016 −−−−

C6061−AQ (C) −−−− 0,0013 0,006 0,0039 0,0013 −−−− 0,16 0,50 0,46 0,020 0,0029

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C2024−AF (C) 1,57 0,66 0,0026 0,031 0,0023 0,0077 0,0030 0,25 0,015 0,0029 0,032

C218−AR (C) 1,50 0,037 −−−− 2,00 −−−− 0,047 −−−− 0,18 0,048 −−−− 0,12

C24S−AY (C) 1,55 0,77 −−−− 0,044 −−−− 0,045 −−−− 0,026 0,042 −−−− 0,034

C6061−AQ (C) 1,10 0,12 0,0029 0,033 0,0027 0,0070 0,0020 0,63 0,140 0,0030 0,038

 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

C2024−AF
(C) 0,022 0,073 0,0024 −−−−  Ca Cd Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C218−AR
(C) −−−− 0,035 −−−− −−−−

C24S−AY
(C) 0,009 0,054 −−−− −−−−

C6061−AQ
(C) 0,021 0,029 0,0047 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

Descriptif :  Al/Cu/Mg

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Poudre Caractéristiques :

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C236−AE (C) −−−− −−−− 0,026 −−−− −−−− −−−− 0,028 6,94 1,22 0,020 −−−−

C2618−AC (C) −−−− 0,0010 0,011 0,0035 0,0018 (0,0022) 0,019 2,55 1,12 0,018 0,0030

C6495−AA (C) −−−− −−−− 0,040 −−−− −−−− −−−− 0,030 2,36 1,05 −−−− −−−−

CS250−AE (C) −−−− −−−− 0,026 −−−− −−−− −−−− 0,028 9,99 1,11 0,014 −−−−

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C236−AE (C) 0,06 0,11 −−−− 0,045 −−−− 0,023 −−−− 2,03 0,024 −−−− 0,12

C2618−AC (C) 1,66 0,18 0,0040 1,36 0,0021 0,011 0,0027 0,23 0,021 0,0034 0,058

C6495−AA (C) 1,31 0,53 −−−− 0,051 −−−− 0,032 −−−− 10,40 0,028 −−−− 0,10

CS250−AE (C) 0,30 0,047 −−−− 0,038 −−−− 0,026 −−−− 4,06 0,025 −−−− 0,057
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 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

C236−AE
(C) 0,015 0,040 −−−− −−−−

C2618−AC
(C) 0,019 0,077 0,0027 −−−−  Na est une valeur certifiée individuellement

C6495−AA
(C) −−−− 0,055 −−−− −−−−

CS250−AE
(C) 0,007 0,047 −−−− −−−−

Descriptif :  Al/Cu/Fe

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C340−AB (C) −−−− −−−− 0,041 −−−− −−−− −−−− 0,037 0,049 0,37 0,012 −−−−

C5005−AE (C) −−−− 0,0013 0,028 0,0032 0,0030 −−−− 0,027 0,066 0,49 0,024 0,0022

C5010−AE (C) −−−− 0,0014 0,023 0,0031 0,0016 −−−− 0,025 0,032 0,44 0,026 0,0034

C5016−AA (C) −−−− 0,0038 0,019 0,0031 0,0012 −−−− 0,017 0,036 0,76 0,023 0,0028

C5017−AB (C) −−−− 0,0035 0,013 0,0054 −−−− −−−− 0,018 0,40 0,27 0,020 0,0046

C5042−AA (C) −−−− 0,0037 0,012 0,0036 −−−− −−−− 0,018 0,061 0,21 0,021 0,0043

C5052−AM (C) −−−− 0,0013 0,008 0,0037 0,0012 −−−− 0,27 0,075 0,24 0,018 0,0040

C5056−AD (C) −−−− 0,0011 0,010 0,0023 0,0015 −−−− 0,086 0,053 0,27 0,021 0,0031

C5082−AA (C) −−−− 0,0015 0,006 0,0010 −−−− −−−− 0,030 0,20 0,026 0,0005 4,62

C5154−AA (C) −−−− 0,0012 0,013 0,0037 −−−− −−−− 0,22 0,053 0,23 0,020 0,0020

C5182−AX(C) −−−− 0,0013 0,0089 0,0031 0,0013 −−−− 0,031 0,039 0,26 0,023 0,0019

C5251−AD (C) −−−− 0,0013 0,015 0,0031 0,0015 −−−− 0,031 0,089 0,33 0,021 0,0026

C5356−AA (C) −−−− 0,0044 0,02 0,0062 −−−− −−−− 0,063 0,043 0,19 0,029 0,0050

C5457−AA (C) −−−− 0,0030 0,019 0,0016 −−−− −−−− 0,014 0,13 0,082 00,21 0,0028

C5657−AA (C) −−−− 0,0042 0,018 0,0066 −−−− −−−− 0,020 0,050 0,077 0,030 0,0022

C5754−AD (C) −−−− 0,0013 0,0048 0,0011 0,0016 −−−− 0,11 0,048 0,24 0,022 0,0018

C6006−AB (C) −−−− 0,0013 0,015 0,0029 0,0013 −−−− 0,016 0,24 0,29 0,020 0,0024

C6063−BA (C) 0,0014 0,0011 0,006 0,0021 0,0014 −−−− 0,015 0,11 0,24 0,020 0,0023

CA5154−AA (C) −−−− 0,0011 0,021 0,0027 0,0015 −−−− 0,031 0,040 0,19 0,017 0,0023

CK57S−AB (C) −−−− −−−− 0,044 −−−− −−−− −−−− 0,040 0,08 0,49 0,008 −−−−

CK57S−AC (C) −−−− −−−− 0,043 −−−− −−−− −−−− 0,042 0,081 0,51 0,016 −−−−

CK57S−AE (C) <0,003 0,0012 0,041 0,0073 −−−− −−−− 0,041 0,06 0,50 0,013 0,0007

CX5754−AE (C) −−−− 0,0011 0,0045 0,0024 0,0009 −−−− 0,051 0,057 0,35 0,029 0,0036

CA535.0−AA(C) −−−− 0,0012 0,043 0,0025 0,0012 −−−− 0,053 0,053 0,17 0,021 0,0033

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C340−AB (C) 8,11 0,056 −−−− 0,046 −−−− 0,043 −−−− 0,20 0,035 −−−− 0,040

C5005−AE (C) 0,91 0,039 0,0030 0,017 0,0045 0,014 0,0041 0,16 0,017 0,0038 0,018

C5010−AE (C) 0,57 0,26 0,0031 0,022 0,0058 0,016 −−−− 0,18 0,018 0,0020 0,025

C5016−AA (C) 2,48 0,50 0,0026 0,015 0,0014 0,014 0,0025 0,25 0,014 0,0029 0,015

C5017−AB (C) 2,01 0,28 0,0042 0,030 0,001 0,020 −−−− 0,28 0,021 −−−− 0,056

C5042−AA (C) 3,66 0,31 0,0045 0,019 0,002 0,020 −−−− 0,080 0,022 0,0029 0,031

C5052−AM (C) 2,59 0,072 0,0027 0,032 0,0013 0,0076 0,0029 0,19 0,020 0,0033 0,059

C5056−AD (C) 4,97 0,13 0,0034 0,032 0,0014 0,008 0,0032 0,12 0,012 0,0025 0,028

C5082−AA (C) 0,022 0,0010 0,032 −−−− −−−− 0,008 −−−− 0,079 0,007 −−−− 0,047

C5154−AA (C) 3,46 0,033 0,0060 0,037 0,001 0,014 0,0025 0,12 0,015 0,0026 0,029

C5182−AX(C) 5,01 0,35 0,0048 0,016 (0,0014) 0,0077 0,0028 0,12 0,014 0,0033 0,049

C5251−AD (C) 2,30 0,33 0,0026 0,020 0,001 0,015 0,0016 0,21 0,016 0,0022 0,030

C5356−AA (C) 5,20 0,11 0,0067 0,024 0,001 0,020 −−−− 0,13 0,022 0,0028 0,090

C5457−AA (C) 0,93 0,25 0,0044 0,021 0,003 0,019 −−−− 0,078 0,022 0,007 0,029

C5657−AA (C) 0,740 0,030 0,0027 0,020 0,004 0,019 −−−− 0,052 0,022 −−−− 0,022

C5754−AD (C) 3,15 0,26 0,0022 0,030 0,003 0,0032 0,0037 0,15 0,0029 0,0012 0,048

C6006−AB (C) 0,57 0,17 0,0025 0,032 0,0034 0,016 0,0031 0,45 0,015 0,0031 0,043

C6063−BA (C) 0,55 0,079 0,0019 0,029 0,0032 0,0084 0,0026 0,47 0,014 0,0027 0,029

CA5154−AA (C) 3,40 0,18 0,0012 0,031 0,001 0,026 0,0035 0,19 0,014 0,0025 0,031

CK57S−AB (C) 1,47 0,046 −−−− 0,039 −−−− 0,045 −−−− 0,190 0,043 −−−− 0,044

CK57S−AC (C) 1,48 0,043 −−−− 0,036 −−−− 0,042 −−−− 0,180 0,043 −−−− 0,042

CK57S−AE (C) 1,37 0,04 0,00050 0,043 0,0001 0,039 −−−− 0,12 0,048 −−−− 0,026

CX5754−AE (C) 3,18 0,45 0,0045 0,031 0,0018 0,0038 0,0018 0,38 0,026 0,0017 0,053

CA535.0−AA(C) 7,30 0,17 0,0019 0,052 0,0010 0,044 0,0024 0,12 0,047 0,0025 0,16
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 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

C340−AB (C) 0,010 0,056 −−−− −−−−

C5005−AE (C) 0,024 0,026 0,0032 −−−−  Ca Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement Alliage faible

C5010−AE (C) 0,024 0,027 0,0034 −−−−  Ca Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement Alliage faible

C5016−AA (C) 0,023 0,080 0,0033 −−−−  Bi Ca Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement Alliage faible

C5017−AB (C) 0,015 0,026 0,014 −−−−  Li est une valeur certifiée individuellement

C5042−AA (C) 0,022 0,038 0,014 −−−−  Bi Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C5052−AM (C) 0,023 0,031 0,0026 −−−−  Ca Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement Alliage faible

C5056−AD (C) 0,020 0,040 0,0023 −−−−  Ca P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement Alliage faible

C5082−AA (C) 0,020 0,051 0,019 −−−−

C5154−AA (C) 0,021 0,030 0,0030 −−−−  Bi Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C5182−AX(C) 0,020 0,046 0,0030 −−−−

C5251−AD (C) 0,021 0,047 0,0031 −−−−

C5356−AA (C) 0,013 0,020 0,014 −−−−  Mg est une valeur certifiée individuellement

C5457−AA (C) 0,011 0,020 0,012 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C5657−AA (C) 0,027 0,029 −−−− −−−−  Ca Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C5754−AD (C) 0,021 0,11 0,0031 −−−−

C6006−AB (C) 0,020 0,044 0,0030 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

C6063−BA (C) 0,020 0,029 0,0032 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

CA5154−AA
(C) 0,024 0,032 0,0031 −−−−  Bi Mg Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

CK57S−AB (C) 0,006 0,039 −−−− −−−−

CK57S−AC (C) 0,007 0,047 −−−− −−−−

CK57S−AE (C) 0,013 0,05 0,0200 −−−−

CX5754−AE
(C) 0,021 0,056 0,0024 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

CA535.0−AA(C) 0,020 0,044 0,0048 −−−−  Bi Ca Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C4104−AC (C) −−−− 0,0013 0,058 0,0021 0,0027 −−−− 0,032 0,12 0,70 0,021 0,0030

C4104−AE (C) −−−− 0,0012 0,11 0,0029 0,0013 −−−− 0,030 0,10 0,59 0,019 0,0024

C6005−AB (C) −−−− 0,0012 0,012 0,0035 0,0014 −−−− 0,019 0,055 0,27 0,021 0,0028

C6006−AC (C) −−−− 0,0012 0,0049 0,0034 0,0012 −−−− 0,090 0,20 0,24 0,021 0,0029

C6008−AA (C) −−−− 0,0012 0,0080 0,0035 0,0014 −−−− 0,015 0,30 0,21 0,021 0,0024

C6201−AD (C) −−−− 0,0013 0,030 0,0033 0,0015 −−−− 0,019 0,021 0,25 0,024 0,0028

C6261−AC (C) −−−− 0,0014 0,023 0,0035 0,0013 −−−− 0,021 0,33 0,23 0,020 0,0025

CA320−AC (C) −−−− 0,005 0,037 −−−− −−−− −−−− 0,020 0,057 0,20 0,018 −−−−

CA6005−AA (C) −−−− 0,0013 0,029 0,0054 −−−− −−−− 0,027 0,15 0,24 0,03 0,0026

CA6005−AB (C) −−−− 0,0045 0,015 0,0044 −−−− −−−− 0,018 0,12 0,22 0,02 0,0019

CA6005−AE (C) −−−− 0,0013 0,010 0,0031 0,0012 −−−− 0,019 0,012 0,22 0,022 0,0019

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C4104−AC (C) 1,56 0,046 0,0009 0,033 0,001 0,034 0,0013 9,63 0,032 0,0011 0,027

C4104−AE (C) 1,48 0,050 0,0024 0,030 0,0027 0,028 0,0028 10,06 0,033 0,0030 0,027

C6005−AB (C) 0,51 0,053 0,0018 0,022 0,0029 0,0085 0,0040 0,82 0,017 0,0036 0,03

C6006−AC (C) 0,70 0,20 0,0023 0,031 0,0034 0,0039 0,0034 0,71 0,0035 0,0034 0,031

C6008−AA (C) 0,60 0,067 0,0029 0,030 0,004 0,0080 0,0032 0,67 0,013 0,0031 0,030

C6201−AD (C) 0,72 0,018 0,0026 0,022 0,0046 0,019 0,0043 0,68 0,021 0,0031 0,020

C6261−AC (C) 0,82 0,25 0,0033 0,022 0,003 0,013 0,0037 0,66 0,016 0,0031 0,025

CA320−AC (C) 4,10 0,036 −−−− 0,032 −−−− 0,042 −−−− 0,54 0,038 −−−− 0,15

CA6005−AA (C) 0,60 0,22 0,0045 0,038 0,001 0,028 0,0067 0,70 0,033 0,0043 0,032

CA6005−AB (C) 0,50 0,23 0,0040 0,028 0,0029 0,015 0,0051 0,71 0,016 0,0036 0,021

CA6005−AE (C) 0,61 0,24 0,0015 0,031 0,0032 0,0084 0,0036 0,84 0,017 0,0030 0,031

 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

C4104−AC
(C) 0,022 0,120 0,0029 −−−−  Bi Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

C4104−AE
(C) 0,019 0,10 0,0025 −−−−

C6005−AB
(C) 0,023 0,020 0,0028 −−−−  Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement.

C6006−AC
(C) 0,021 0,029 0,0033 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement.

C6008−AA
(C) 0,10 0,019 0,0030 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement.

C6201−AD
(C) 0,022 0,021 0,0032 −−−−  Ca Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement.

C6261−AC
(C) 0,019 0,033 0,0027 −−−−  Bi Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement.

CA320−AC
(C) 0,012 0,047 −−−− −−−−  Bi Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement.

CA6005−AA
(C) 0,032 0,029 0,055 −−−−  Bi Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement.
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CA6005−AB
(C) 0,022 0,015 0,021 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement.

CA6005−AE
(C) 0,020 0,030 0,0032 −−−−  Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement.

Descriptif :  Al/Mg/Si

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C420−AA (C) −−−− −−−− 0,034 −−−− −−−− −−−− 0,028 0,026 0,12 0,014 −−−−

C6052−AD (C) −−−− −−−− 0,024 −−−− −−−− −−−− 0,036 0,73 0,78 0,015 −−−−

C6235−AB (C) −−−− −−−− 0,048 −−−− −−−− −−−− 0,040 0,046 0,15 −−−− −−−−

C7072−AA (C) −−−− 0,0029 0,015 0,0009 −−−− −−−− 0,023 0,041 0,26 0,019 0,0013

C72S−AV (C) −−−− 0,0007 0,040 0,0049 −−−− −−−− 0,035 0,047 0,20 0,015 <0,0001

C72S−AO (C) −−−− −−−− 0,046 −−−− −−−− −−−− 0,041 0,03 0,22 −−−− −−−−

CB8050−AA (C) −−−− −−−− (0,02) 4,01 −−−− −−−− 0,025 0,040 0,27 0,02 −−−−

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C420−AA (C) 0,028 0,033 −−−− 0,032 −−−− 0,032 −−−− 0,16 0,10 −−−− 0,024

C6052−AD (C) 0,45 0,039 −−−− 0,034 −−−− 0,029 −−−− 0,20 0,036 −−−− 0,13

C6235−AB (C) 0,031 0,040 −−−− 0,040 −−−− 0,046 −−−− 0,10 0,038 −−−− 0,041

C7072−AA (C) 0,04 0,040 0,0017 0,034 0,005 0,031 −−−− 0,13 0,031 0,0019 0,040

C72S−AV (C) 0,039 0,040 0,0022 0,040 (0,0001) 0,029 −−−− 0,10 0,043 −−−− 0,034

C72S−AO (C) 0,04 0,05 −−−− 0,042 −−−− 0,040 −−−− 0,12 0,038 −−−− 0,04

CB8050−AA (C) 0,12 0,044 −−−− 0,031 −−−− 0,029 −−−− 0,15 0,025 −−−− (0,02)

 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

C420−AA
(C) −−−− 4,70 −−−− −−−−

C6052−AD
(C) 0,010 7,77 −−−− −−−−

C6235−AB
(C) −−−− 5,45 −−−− −−−−

C7072−AA
(C) 0,013 1,08 0,012 −−−−  Be Bi Ca Li Na P et Sr sont des valeurs cetifiées individuellement

C72S−AV
(C) 0,005 0,98 −−−− −−−−

C72S−AO
(C) 0,01 0,990 −−−− −−−−

CB8050−AA
(C) −−−− 4,10 −−−− −−−−

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C6006−CAD (C) 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 (0,08) (0,14) (0,18) <0,0001 <0,0001

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C6006−CAD (C) (0,69) (0,15) <0,0001 <0,0001 0,0001 0,0001 <0,0001 (0,69) 0,0001 <0,0001 0,0001

 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

C6006−CAD
(C) <0,0001 0,0001 <0,0001 −−−−

Descriptif :  Al/B

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C6348−AC (C) −−−− 0,0012 0,055 0,0032 0,0012 −−−− 0,180 0,082 0,093 0,020 0,0024

C6392−AC (C) −−−− (0,006) 0,042 −−−− −−−− −−−− 0,051 0,10 0,11 0,021 −−−−

C7003−AA (C) −−−− 0,0041 (0,025) 0,0080 −−−− −−−− 0,020 0,037 0,33 0,016 0,0005

C7003−AC (C) −−−− 0,0012 0,007 0,0026 0,0016 −−−− 0,18 0,15 0,28 0,020 0,0032

C7018−AA (C) −−−− 0,0001 0,020 0,0040 −−−− −−−− 0,15 0,15 0,41 0,020 0,0038

C7019−AA (C) −−−− <0,0001 0,029 0,0015 −−−− −−−− 0,033 0,19 0,22 0,021 0,0009

C7021−AA (C) −−−− −−−− 0,027 0,033 −−−− −−−− 0,033 0,029 0,38 (0,15) −−−−

C7022−AA (C) −−−− 0,0013 0,015 0,0034 −−−− −−−− 0,25 0,89 0,47 0,021 0,0016

C7079−AA (C) −−−− 0,0013 0,020 0,0026 0,0014 −−−− 0,22 0,66 0,24 0,020 0,0038

C7146−AA (C) −−−− −−−− 0,025 −−−− −−−− −−−− 0,028 0,031 0,36 0,015 −−−−

C74S−AF (C) −−−− −−−− 0,02 −−−− −−−− −−−− 0,03 0,08 0,17 0,02 −−−−

CZ55S−AC (C) −−−− −−−− 0,04 −−−− −−−− −−−− 0,23 0,06 0,23 0,018 −−−−
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 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C6348−AC (C) 0,91 0,087 0,0028 0,052 0,0032 0,044 0,0041 0,081 0,047 0,0034 0,17

C6392−AC (C) 1,26 0,055 −−−− 0,046 −−−− 0,044 −−−− 0,10 0,042 −−−− 0,043

C7003−AA (C) 0,70 0,15 0,0005 0,036 −−−− 0,029 −−−− 0,14 0,033 −−−− 0,025

C7003−AC (C) 0,90 0,12 0,0030 0,030 0,0031 0,008 0,0035 0,14 0,017 0,0029 0,032

C7018−AA (C) 1,04 0,29 0,0040 0,058 0,004 0,021 −−−− 0,20 0,023 0,0035 0,042

C7019−AA (C) 2,01 0,25 0,0005 0,021 0,0001 0,032 −−−− 0,15 0,034 0,0003 0,034

C7021−AA (C) 1,48 0,037 −−−− 0,035 −−−− −−−− −−−− 0,22 0,031 −−−− 0,041

C7022−AA (C) 3,44 0,30 0,0055 0,039 0,001 0,017 0,0032 0,39 0,016 0,0027 0,023

C7079−AA (C) 3,28 0,25 0,0018 0,029 0,0015 0,014 0,0034 0,20 0,022 0,0028 0,056

C7146−AA (C) 1,41 0,037 −−−− 0,036 −−−− 0,030 −−−− 0,22 0,032 −−−− 0,042

C74S−AF (C) 3,41 0,08 −−−− 0,03 −−−− 0,03 −−−− 0,17 0,02 −−−− 0,07

CZ55S−AC (C) 1,34 0,04 −−−− 0,038 −−−− 0,035 −−−− 0,70 0,028 −−−− 0,03

 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

C6348−AC
(C) 0,023 6,94 0,0031 −−−−  Na et P sont des valeurs certifiées individuellement

C6392−AC
(C) 0,011 4,26 −−−− −−−−

C7003−AA
(C) 0,012 5,67 (0,15) −−−−

C7003−AC
(C) 0,019 6,23 0,17 −−−−  Na est une valeur certifiée individuellement

C7018−AA
(C) 0,021 4,86 0,14 −−−−  Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement.

C7019−AA
(C) 0,028 3,95 0,16 −−−−  Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement.

C7021−AA
(C) 0,012 5,42 0,16 −−−−

C7022−AA
(C) 0,023 4,92 0,0028 −−−−  Na est une valeur certifiée individuellement

C7079−AA
(C) 0,021 4,55 0,0037 −−−−

C7146−AA
(C) 0,011 6,86 0,16 −−−−

C74S−AF
(C) 0,01 2,87 −−−− −−−−

CZ55S−AC
(C) 0,010 2,09 −−−− −−−−

Descriptif :  Al/Mg/Zn

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C6363−AC (C) −−−− −−−− 0,037 −−−− −−−− −−−− 0,046 0,99 0,35 0,016 −−−−

C8280−AB (C) −−−− −−−− 0,045 −−−− −−−− −−−− 0,042 1,00 0,035 −−−− −−−−

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C6363−AC (C) 0,94 0,043 −−−− 1,82 −−−− (0,05) −−−− 0,57 7,33 −−−− (0,04)

C8280−AB (C) 0,011 0,053 −−−− 0,45 −−−− 0,072 −−−− 1,48 6,25 −−−− 0,036

 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

C6363−AC
(C) −−−− 0,037 −−−− −−−−

C8280−AB
(C) −−−− 0,062 −−−− −−−−

Descriptif :  Al/Ga

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

C7010−AC (C) −−−− 0,0013 0,020 0,0024 0,0013 −−−− 0,057 1,84 0,12 0,035 0,0029

C7050−AC (C) −−−− 0,0013 0,021 0,0028 0,0011 −−−− 0,026 2,36 0,13 0,023 0,0032

C7075−AF (C) −−−− 0,0011 0,007 0,0034 0,0009 −−−− 0,022 1,75 0,17 0,019 0,0028

C75S−CL (C) −−−− 0,0009 0,023 0,0068 −−−− −−−− 0,18 1,55 0,37 0,012 0,0007

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

C7010−AC (C) 2,37 0,084 0,0027 0,049 0,0014 0,027 0,0026 0,11 0,020 0,0024 0,062

C7050−AC (C) 2,58 0,082 0,0019 0,019 0,0015 0,021 0,0019 0,11 0,018 0,0036 0,051

C7075−AF (C) 2,66 0,031 0,0029 0,027 0,001 0,0073 0,0026 0,19 0,014 0,0032 0,092

C75S−CL (C) 1,92 0,058 −−−− 0,040 −−−− 0,04 −−−− 0,15 0,041 −−−− 0,061

27



 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

C7010−AC
(C) 0,024 6,22 0,14 −−−−  Bi Ca Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement.

C7050−AC
(C) 0,021 6,30 0,13 −−−−  Ca Li Na P et Sr sont des valeurs certifiées individuellement.

C7075−AF
(C) 0,020 5,75 0,002 −−−−  Ca Cd Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement.

C75S−CL
(C) 0,004 7,65 −−−− −−−−

Descriptif :  Al/Cu/Mg/Zn

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  165 g

 Référence B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Li

CX4045−AC (C) −−−− 0,0009 0,008 0,0024 0,0013 −−−− 0,013 0,015 0,32 0,016 0,0019

CX4343−AA (C) −−−− 0,0016 0,019 0,0023 −−−− −−−− 0,025 0,048 0,53 0,025 0,0004

 Référence Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti

CX4045−AC (C) 0,015 0,013 0,0041 0,014 0,0058 0,008 0,0038 10,03 0,012 0,0029 0,013

CX4343−AA (C) 0,051 0,046 0,0006 0,029 0,0019 0,016 −−−− 7,57 0,017 −−−− 0,031

 Référence V Zn Zr Ge  Descriptif

CX4045−AC
(C) 0,012 0,99 0,0031 −−−−  Ca Li Na et Sr sont des valeurs certifiées individuellement

CX4343−AA
(C) 0,028 0,98 0,026 −−−−  Ca Li et Na sont des valeurs certifiées individuellement

Descriptif :  Al/Si/Zn

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  50 g

 Référence Si Cu Fe Mg Mn Ni Ti Zn  Descriptif

NCSHC28974 7,03 3,73 0,51 0,071 0,062 0,048 0,005 0,385

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  50 g

 Référence Si Cu Fe Mg Mn Ni Pb Ti Zn Cr Sn

GBW02220 0,88 2,17 1,18 1,56 0,14 1,15 −−−− 0,041 0,30 −−−− −−−−

GBW02203 0,95 0,38 0,25 0,58 0,25 0,031 −−−− 0,033 0,11 0,21 0,030

GBW02221 0,34 4,46 0,38 1,51 0,36 0,045 −−−− 0,055 0,28 −−−− −−−−

GBW02202 0,18 0,095 0,38 0,021 1,38 0,013 0,032 0,036 0,10 −−−− −−−−

GBW02201 0,14 0,043 0,18 6,02 0,60 0,038 −−−− 0,076 0,20 −−−− −−−−

GBW02204 0,050 4,89 0,077 0,034 0,41 −−−− −−−− 0,24 −−−− −−−− −−−−

GBW02222 0,0069 2,30 1,41 2,21 −−−− −−−− −−−− 0,0196 6,21 −−−− −−−−

 Référence Be B Cd V Zr  Descriptif

GBW02220 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

GBW02203 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

GBW02221 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

GBW02202 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

GBW02201 0,0022 −−−− −−−− −−−− −−−−

GBW02204 −−−− 0,013 0,19 0,18 0,093

GBW02222 −−−− −−−− −−−− −−−− 0,127

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :

 Référence Si Cr Cu Fe Mg Mn Ni Pb Sn Sr Ti

BAM301 0.062 −−−− 0.0018 0.054 0.0008 (0.001) −−−− −−−− −−−− −−−− 0.0046

BAM300 0.14 0.216 0.040 0.198 2.68 0.018 −−−− 0.014 −−−− −−−− 0.012

BAM201 13.20 −−−− 0.009 0.18 0.0024 0.38 −−−− −−−− −−−− −−−− 0.011

 Référence V Zn Zr Al B Be Cd Ga  Descriptif

BAM301 0.0018 0.036 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−
 Al 99,8 Copeaux 100 g
(* RM)

BAM300 −−−− 0.128 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−
 AlMg3 Copeaux 100 g
(* RM)
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BAM201 −−−− 0.038 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−
 GalSi12 Copeaux 100 g
(* RM)

Descriptif :
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