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Base Mg

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  100 g

 Référence Si Fe Cu Mn Zn Pb Sn Ni Zr RE Tot Al  Descriptif

BCS307 <0,001 0,002 0,005 0,006 2,08 −−−− <0,001 <0,001 0,56 2,84 (0,008)  Mg (ZRE 1)

BCS316 0,055 0,009 0,040 0,28 0,68 0,024 0,005 0,004 −−−− −−−− 8,01  8% Al−Mg

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Morceaux Caractéristiques :  50 g

 Référence Mg  Descriptif

14HV12−3N8 99,98

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  30 g

 Référence Al Zn Mn Cu Si Fe Ni Ca Sn Pb Ag

C63XMgE20(A) 0,056 0,04 1,58 0,058 0,035 0,009 0,012 (0,003) 0,011 0,013 −−−−

C65XMgA30(A) 8,4 0,60 0,27 0,06 0,12 0,03 0,009 0,004 0,01 0,01 −−−−

C65XMgB20(A) 2,32 0,95 0,44 0,096 0,06 0,015 0,005 0,008 0,012 0,012 −−−−

C65XMgA20(G) 7,19 0,95 0,14 0,112 0,13 0,011 0,003 (0,005) 0,050 0,006 −−−−

C65XMgA10(J)−EPUISE−SOLD_OUT 5,45 1,26 0,060 0,221 0,20 0,021 0,021 0,029 0,072 0,012 0,012

C65XMgA10(H)−EPUISE−SOLD_OUT 3,83 1,40 0,20 0,148 0,17 (0,01) 0,008 0,008 0,090 0,016 −−−−

C65XMgA40(H)−EPUISE−SOLD_OUT 11,70 0,0047 0,0061 0,062 0,024 0,008 (0,0036) 0,033 0,0101 0,0040 0,0186

C65XMgA30(H)−EPUISE−SOLD_OUT 8,97 0,70 0,152 0,006 0,044 0,004 (0,0015) (0,0005) 0,003 (0,0036) −−−−

C65XMgB10(D) 2,39 1,711 0,68 0,20 0,17 0,016 0,013 0,41 0,011 0,017 0,029

C65XMgB30(B) 3,12 0,60 0,012 0,021 0,013 0,008 0,0018 0,029 0,005 0,004 (0,0023)

C63XMgE30(B) 0,015 0,022 2,36 0,012 0,01 0,004 0,0023 0,13 0,0057 0,005 0,005

C65XMgA50(A) 8,01 0,411 0,399 0,020 0,110 0,006 0,020 0,013 0,013 0,043 0,0050

C65XMgA110(A) 3,63 1,59 0,044 0,0496 0,022 −−−− 0,0134 0,102 0,093 0,0190 −−−−

C65XMgA140(A) 9,09 0,685 0,282 0,0102 0,080 0,008 0,0082 0,016 0,0085 0,006 0,0016

 Référence Be Cd Ce La Zr Ti Sr Hg  Descriptif

C63XMgE20(A) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Mg−Mn

C65XMgA30(A) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Mg−Al−Zn

C65XMgB20(A) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Mg−Al−Zn

C65XMgA20(G) 0,0007 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

C65XMgA10(J)−EPUISE−SOLD_OUT 0,006 0,013 0,009 0,007 −−−− −−−− −−−− −−−−

C65XMgA10(H)−EPUISE−SOLD_OUT0,00055 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,0007 −−−−

C65XMgA40(H)−EPUISE−SOLD_OUT 0,0011 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

C65XMgA30(H)−EPUISE−SOLD_OUT 0,0007 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− <0,0001 −−−−

C65XMgB10(D) 0,0008 0,070 (0,014) (0,013) −−−− −−−− −−−− −−−−

C65XMgB30(B) 0,0030 0,011 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

C63XMgE30(B) −−−− 0,001 −−−− −−−− <0,001 (0,0026) −−−− −−−−

C65XMgA50(A) 0,0013 0,0035 −−−− −−−− −−−− −−−− 0,00034 −−−−

C65XMgA110(A) 0,0021 0,0014 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 0,006  Mg−Al−Zn

C65XMgA140(A) 0,0029 0,0014 0,0120 0,0111 −−−− −−−− −−−− (0,082)  Mg−Al−Zn

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  30 g
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 Référence Al Zn Mn Zr Cu Si Fe Ni Ca Sn Pb

C66XMgD40(A)−EPUISE−SOLD_OUT 0,006 2,80 0,02 0,44 0,01 0,01 0,003 0,002 0,004 0,003 0,017

C66XMgD30(B) 0,039 1,97 0,282 (0,029) 0,058 0,017 0,023 (0,002) (0,05) 0,008 0,006

C66XMgC20(A) 0,007 5,93 0,016 0,45 0,15 0,007 0,013 0,016 0,006 0,010 0,018

C66XMgC40(C) 0,039 6,80 0,167 <0,001 0,0023 0,06 0,006 0,001 <0,001 0,021 0,003

 Référence Ag Be Re Sr  Descriptif

C66XMgD40(A)−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−−

C66XMgD30(B) (0,004) 0,0003 −−−− −−−−

C66XMgC20(A) −−−− −−−− −−−− −−−−  Mg/Zn

C66XMgC40(C) 0,0074 0,0001 −−−− 0,00014

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  30 g

 Référence Al Zn Mn Zr R E Th Cu Si Fe Ni Ag

C67XMgF30(A) 0,01 3,18 0,015 0,48 2,4 −−−− 0,03 0,005 0,009 0,002 −−−−

C67XMgG40(A) 0,001 5,47 0,015 0,72 −−−− 1,85 0,06 0,003 0,003 0,007 −−−−

C68XMgH40(A)−EPUISE−SOLD_OUT 0,004 0,17 0,015 0,46 2,4 −−−− 0,03 0,002 0,001 0,004 2,05

C68XMgL10(A) 0,002 0,009 0,016 0,54 2,09 0,24 0,013 0,001 0,009 0,005 1,41

C67XMgF10−EPUISE−SOLD_OUT 0,02 0,45 0,015 0,025 −−−− −−−− 0,005 0,005 0,010 0,001 −−−−

C67xMgF50−EPUISE−SOLD_OUT 0,080 5,90 0,160 0,005 −−−− −−−− 0,050 0,005 0,040 0,001 −−−−

 Référence Ca Sn Pb Ce La Nd Pr  Descriptif

C67XMgF30(A) 0,006 0,006 0,017 −−−− −−−− −−−− −−−−  Mg−Terres Rares

C67XMgG40(A) 0,001 0,005 0,009 −−−− −−−− −−−− −−−−  Mg−Terres Rares

C68XMgH40(A)−EPUISE−SOLD_OUT −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Mg−Ag−Terres Rares

C68XMgL10(A) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Mg−Ag−Terres Rares

C67XMgF10−EPUISE−SOLD_OUT −−−− 0,001 0,001 2,00 1,25 0,11 0,42  Mg−Terres Rares

C67xMgF50−EPUISE−SOLD_OUT −−−− 0,010 0,010 0,36 0,22 0,025 0,080  Mg−Terres Rares

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  50 g

 Référence Cu Mn Ni Re Zn Zr Mg  Descriptif

NCSHC57901 0,00089 0,028 0,00093 0,85 5,76 0,57 Rem  GBW02351

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  30 g

 Référence Al Zn Mn Cu Si Fe Ni Ca Sn Pb Ag

C61XMgP10(A) 0,0144 (0,0017) 0,0035 0,0008 0,005 0,027 −−−− <0,001 <0,002 0,002 <0,0002

C61XMgP20(A) 0,065 0,0122 0,0118 0,0109 0,029 0,0061 0,0029 0,0139 0,0073 0,0061 0,003

C61XMgP30(A) 0,096 0,0196 0,0135 0,0296 0,046 0,014 0,0049 0,053 0,0154 0,0148 0,0125

 Référence Be Cd Ce La  Descriptif

C61XMgP10(A)<0,0002 <0,0002 <0,0005 <0,0005  Magnésium avec des impuretés

C61XMgP20(A)<0,0001 0,0063 0,0019 0,0014  Magnésium avec des impuretés

C61XMgP30(A)<0,0001 0,0154 0,0055 0,0038  Magnésium avec des impuretés

Descriptif :

Type  2.3  METAUX NON FERREUX

Forme :  Copeaux Caractéristiques :  125 g

 Référence Al Ni Fe Si Cu Mn  Descriptif

NCSHC48941−EPUISE−SOLD_OUT 0,0041 0,00016 0,030 0,0033 0,0017 0,0092  Concentré de Magnésium

NCSHC48942−EPUISE−SOLD_OUT 0,0054 0,00010 0,020 0,0053 0,00048 0,0062

Descriptif :

2


	Matériaux de référence : Magnésium et alliages Divise

